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Zusammenfassung

Wahrend sich durch den Einsatz niedriglegierter hochfester schweilRgeeigneter Feinkorn-
baustahle mit Streckgrenzen Gber 690 MPa in vielen Bereichen der stahlverarbeitenden
Industrie einerseits 6konomische Vorteile ergeben, stellt die schweildtechnische Verarbei-
tung dieser Werkstoffe mit steigender Festigkeitsklasse eine grof’e Herausforderung dar,
da die bei der Herstellung durch eine gezielte Warmebehandlung eingestellten gunstigen
Eigenschaften des Materials durch weitere thermische bzw. thermomechanische Zyklen
beim Schweillen nachteilig beeinflusst werden. In Verbindung mit einem Wasserstoffeintrag
beim Schweillen steigt die Gefahr einer wasserstoffunterstitzten Kaltrissbildung. Diese,
lange Zeit aufgrund der Erfahrungen an niederfesten Feinkornbaustahlen als beherrschbar
angesehene Art der Rissbildung, gewann, wie aktuelle Schadenfélle zeigen, in den letzten
Jahren zunehmend an Bedeutung. Besonders die Tatsache, dass die vorhandenen Regel-
werke zur schweildtechnischen Fertigung den Festigkeitsbereich der eingesetzten Fein-
kornbaustahle mit Streckgrenzen ber 690 MPa nicht abdecken, stellt vor diesem Hinter-
grund ein sicherheitsrelevantes Problem dar.

Die im Rahmen dieser Arbeit an den hochfesten Feinkornbaustdhlen S690Q und S1100QL
ermittelten wasserstoffabhdngigen mechanischen Kennwerte weisen auf ein erheblich
gréfReres Kaltrissrisiko dieser hochfesten Varianten gegenuber Feinkornbaustahlen mit
niedrigerer Festigkeit hin. Aus den Ergebnissen umfangreicher Zugversuche mit wasser-
stoffbeladenen Proben konnte abgeleitet werden, dass sich als Parameter zur Beschrei-
bung der Kaltrissempfindlichkeit im Gegensatz zu Festigkeitswerten die wahre Bruchdeh-
nung am besten eignet, da sie fir alle untersuchten Gefligezustédnde die Effekte des
Wasserstoffs Uber den gesamten Wasserstoffkonzentrationsbereich am signifikantesten
reflektiert. Dieser Parameter ist als Risskriterium nutzbar und wird in Form mathematischer
Gleichungen flr zwei reprasentative Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombinationen der Festig-
keitsklassen S690 und S1100 zur Verfigung gestellt.

Die Ubertragbarkeit des identifizierten Parameters auf Laborproben wird nachgewiesen und
erscheint auf reale Bauteile mdglich, wenn die lokale Dehnung an rissgefahrdeten Berei-
chen der entsprechenden Konstruktion bestimmt werden kann. Auf Grundlage der bereits
fur die Evaluation der wasserstoffunterstiitzten Spannungsrisskorrosion erfolgreich einge-
setzten Time-Strain-Fracture Diagramme wird diese Vorgehensweise anhand der Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkobination S1100QL/UnionX96 unter Anwendung des IRC-Tests
gezeigt und fuhrte vorerst zu qualitativen Aussagen beziiglich des Kaltrissrisikos in Abhan-
gigkeit vom Einspanngrad. Die lokale Dehnung im Schwei3gut wird dabei mittels numeri-
scher Simulation bestimmt und den experimentell bestimmten kritischen Dehnungswerten
gegenubergestellt.






Abstract

Whereas the application of weldable high-strength low-alloyed fine-grained structural steels
with yield strengths exceeding 690 MPa offers economic advantages in many sectors of the
steels processing industry, welding fabrication presents a major challenge with increasing
strength grade of these materials, since their favourable properties obtained by deliberate
heat treatment during production are adversely affected by further thermal and
thermomechanical cycles during welding. Hydrogen entry during welding involves an
increasing risk of hydrogen-assisted cold cracking. This type of cracking, which has long
been regarded as controllable based on the experience with low-strength fine-grained
structural steels, assumes greater importance in recent years as current damage cases
attest. Particularly the fact that the existing codes devoted to welding fabrication do not
cover the strength range of the applied fine-grained structural steels with yield strengths
exceeding 690 MPa constitutes a safety-relevant problem against this background.

The hydrogen-dependent mechanical characteristics determined within the scope of this
study for the high-strength fine-grained structural steels S690Q and S1100QL point to a
considerably higher cold cracking risk of these high-strength variants compared to low-
strength fine-grained structural steels. From the results of extensive tensile tests using
hydrogen-charged specimens it was deduced that the true elongation, in contrast to
strength values, is best suitable as parameter for describing the cold cracking susceptibility,
since it most significantly reflects the effects of hydrogen over the entire hydrogen
concentration range for all investigated microstructure conditions. This parameter can be
used as a crack criterion and is provided in the form of mathematical equations for two
representative material/filler material combinations of the strength grades S690 and S1100.

The transferability of the identified parameter to laboratory specimens has been proved. Its
transferability to real components seems possible if the local strain in crack-prone areas of
the respective structure can be determined. Based on the time-strain-fracture diagrams
which have already been successfully used for the evaluation of hydrogen-assisted stress
corrosion cracking, this procedure is demonstrated using the material/filler material
combination S1100QL/UnionX96 in the IRC-Tests. The local weld metal strain is
determined by numerical simulation and compared with the critical strain values obtained
from the experiments. The results allow first qualitative statements to be made regarding
the risk of cold cracking depending on the restraint intensity.
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1 Einleitung

1 Einleitung

In vielen Bereichen der stahlverarbeitenden Industrie, wie z. B. im modernen Stahl-, Nutz-
fahrzeug- und Anlagenbau, ist das Interesse an niedriglegierten hochfesten schweillgeeig-
neten Feinkornbaustéhlen in den letzten Jahren standig gestiegen. Als Grund dafir lasst
sich einerseits das enorme Einsparpotential bezlglich der eingesetzten Legierungsele-
mente gegenlber hoher legierten Stahlen gleicher Festigkeit anflihren. Andererseits lassen
sich, resultierend aus dem gunstigen Verhaltnis von Eigengewicht und Tragfahigkeit der
hochfesten Feinkornbaustéhle, Konstruktionen verwirklichen, deren 6konomisch sinnvolle
Umsetzung ohne diese Werkstoffe nicht moglich ware.

Als aktuelle Beispiele fiir den Einsatz dieser Werkstoffe lassen sich die Konstruktion des
Forumdaches des Berliner Sony-Centers und die Herstellung mobiler Hubkrane anfiihren.
Am Fuflpunkt der in Bild 1 sichtbaren Luftstiitze der Dachkonstruktion des Sony-Centers
befindet sich der Seilverankerungsknoten, an dem die so genannten Luftstiitzenseile
angreifen und so ein Vorspannen der Konstruktion ermdglichen. Der Seilverankerungs-
knoten weist ein Gewicht von 18 t auf und besteht aus den Werkstoffen S355J2G3 und
S690QL1, welche mit Blechdicken von bis zu 180 mm eingesetzt wurden. Damit wurde
speziell fir den S690QL1 bezlglich seiner schweilltechnischen Verarbeitung die in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik veran-
kerte zuldssige Blechdicke Uberschritten, so dass eine Genehmigung im Einzellfall auf
Grundlage der Prifung bauteilahnlicher Probekdrper notig war.

Bild 1: Forumdach des Sony-Centers mit Bild 2: Mobilkran mit Komponenten aus
Komponenten aus hochfesten Feinkornbau- hochfesten Feinkornbaustahlen
stahlen

Bei der Produktion von Mobilkrénen (Bild 2) werden heute hochfeste Feinkornbaustahle mit
Streckgrenzen von bis zu 960 MPa eingesetzt. In Hinblick auf eine weitere Gewichtsreduk-
tion wird der Einsatz von Stahlen mit bis zu 1100 MPa angestrebt, allerdings nur fir unge-
schweillte Konstruktionselemente wie zum Beispiel die Abspannungen des Auslegers.
Prinzipiell sind die Stahle auch dieser fiir Feinkornbaustahle héchsten Festigkeitsklasse gut
schweillbar. Doch erfordert die auerordentlich hohe Festigkeit von den Zusatzwerkstoff-
Herstellern die Entwicklung neuer Schweiltgliter, um die notwendigen Festigkeits- und
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1 Einleitung

Zahigkeitswerte nicht nur im Grundwerkstoff, sondern auch in der Schweillverbindung zu
erreichen.

Die aufgefihrten Beispiele zeigen, dass die schweifitechnische Verarbeitung der hochfes-
ten Feinkornbaustahle vor allem ab Streckgrenzen von mehr als 690 MPa eine groRRe
Herausforderung darstellt, da die bei der Herstellung durch eine gezielte Warmebehand-
lung eingestellten glinstigen Eigenschaften durch weitere thermische bzw. thermomechani-
sche Zyklen beim Schweil’en nachteilig beeinflusst werden. So kann sich in Abhangigkeit
von den Schweil3parametern in der Warmeeinflusszone ein grobkérniges Gefiige mit hoher
Harte einstellen. Als Konsequenz ergibt sich beim Schweilten dieser Werkstoffe zwar eine
ausreichende Festigkeit der Verbindung, die Zahigkeit fallt jedoch gegeniiber dem Grund-
werkstoff mit zunehmender Streckgrenze ab. Eine nachtradgliche thermomechanische
Behandlung solcher Verbindungen, wie sie im Zuge des komplexen Walzprozesses des
Grundwerkstoffes zu einer ausreichenden Zahigkeit fihren, ist dann nicht mehr mdglich.
Aufgrund der niedrigeren Zahigkeit der Schweil3verbindung, insbesondere im Schweilgut,
ist besondere Vorsicht hinsichtlich der Vermeidung eines Wasserstoffeintrages wahrend
des Schweilens geboten, um eine wasserstoffunterstitzte Kaltrissbildung auszuschlie3en.
Diese, lange Zeit aufgrund der Erfahrungen an niederfesten Feinkornbaustéhlen als be-
herrschbar angesehene Art der Rissbildung, gewann daher in den letzten Jahren zuneh-
mend an Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist auBerdem, dass die vorhandenen
Regelwerke zur schweildtechnischen Fertigung den Festigkeitsbereich der heute schon
eingesetzten Feinkornbaustahle mit Streckgrenzen von bis zu 1200 MPa nicht abdecken.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es immer wieder zu katastrophalen Schadensfal-
len kommt, da der Vermeidung der wasserstoffunterstiitzten Kaltrissbildung wahrend der
Fertigung und der anschlielenden Inbetriebnahme nicht gentgend Beachtung geschenkt
wird.

Ein Beispiel fir das Versagen von hochfesten Feinkornbaustéhlen ist der folgenschwere
Zwischenfall vom 12. Dezember 2000 im Wasserkraftwerk Cleuson-Dixence (Schweiz), als
beim Bruch eines Druckrohres aus hochfestem Stahl in 1234 m Héhe G. NN Teile des
umgebenden Felsmassivs mit weggerissen wurden. Die Gewalt des austretenden Wassers
zerstorte mehrere Berghutten und Scheunen und verwiistete etwa hundert Hektar Walder,
Weiden und Obstgarten. Drei Personen kamen durch die Folgen des Ungliicks ums Leben.

Bild 3 und Bild 4 zeigen das Hohenprofil der betroffenen Druckrohrleitung sowie eine
Aufnahme der Unfallzone. Der Schaden trat an Fallrohren auf, die ohne Beschichtung im
Fels verlegt wurden und mit zunehmender Tiefe entsprechend der hoheren Belastung eine
hoéhere Festigkeit und Wandstarke aufwiesen. Obwohl im Vorfeld Implant- und Kerbschlag-
versuche mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgefiihrt wurden, traten an UP-Schwei-
Rungen dennoch Kaltrisse auf. Diese konnten auch nach ReparaturschweilRungen nicht
vermieden werden.

Als Griuinde fur das Versagen wurden die hohe Harte und eine unzureichende Zahigkeit im
Schweilgut, verbunden mit einem unbekannten Wasserstoffgehalt, der wahrscheinlich tUber
2 ml/100g lag, identifiziert. Mdglich ware neben der daraus resultierenden wasserstoffunter-
stltzten Kaltrissbildung auch eine iberlagerte wasserstoffunterstiitzte Spannungsrisskorro-
sion. Die Ursache fiir den erhdéhten Wasserstoffgehalt ist zum einen in der kathodischen
Wasserstoffaufnahme zu sehen, die durch ein Absinken des pH-Wertes und des elektro-
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1 Einleitung

chemischen Potentials in Spalten beglinstigt wird. Da aulRerdem kein Nachwarmen der
Nahtbereiche nach dem Schweil’en erfolgte, ist zum anderen mit einem durch den
Schweildprozess eingebrachten und nicht vollstandig effundierten Wasserstoffanteil zu
rechnen, so dass das Erreichen einer kaltrisskritischen Wasserstoffkonzentration durchaus
moglich war. Weiterhin wurden keine bruchmechanischen Untersuchungen zur Bestim-
mung der kritischen DefektgréRe durchgefiihrt.

Profil en long du puits blindé

ol

Bild 4: Schadensfall an einer Druckrohrleitung des Wasserkraftwerkes Cleuson-Dixence
(Werkstoff: S690)

Dieses Beispiel zeigt nicht nur, dass der Vermeidung einer wasserstoffunterstiitzten Kalt-
rissbildung in modernen Feinkornbaustahlen vor dem Hintergrund steigender Festigkeiten

17



1 Einleitung

und abnehmender Zahigkeiten mehr Beachtung geschenkt werden muss. Denn gleichzeitig
wird mit steigender Festigkeitsklasse der Grund- und Zusatzwerkstoffe eine Verlagerung
der Rissbildung von der Warmeeinflusszone in das Schweillgut beobachtet. Als Grund
dafur kann einerseits die Diskrepanz in der Entwicklung der SchweiRzusatzwerkstoffe und
der Grundwerkstoffe und andererseits das sich mit steigender Festigkeit beziglich der
Schweillparameter verkleinernde Arbeitsfenster angesehen werden. Es besteht also die
dringende Notwendigkeit der Uberarbeitung der Fertigungsspezifikationen. Dadurch wird
sichergestellt, dass dem Anwender Verarbeitungshinweise auf fundierter wissenschaftlicher
Grundlage zur Verfiigung stehen, die hinsichtlich der schweif3technischen Verarbeitung
dieser Werkstoffe und der sich daraus ergebenden Konsequenzen fir die Eigenschaften
der warmebeeinflussten Zone einen sicheren Betrieb der Anlagen ermdglichen.

18 BAM-Dissertationsreihe



2 Kenntnisstand

2 Kenntnisstand

2.1 Hochfeste Feinkornbaustahle

Hochfeste Feinkornbaustéhle leisten heute einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung
der Bauteilgewichte zum Beispiel bei Nutzfahrzeugen, Schiffen und Stahlbauten. Gegen-
Uber konventionellen Stahlsorten ermdglichen diese Werkstoffe eine Dezimierung der
Blechdicke und damit des Eigengewichtes bei gleichbleibender Tragfahigkeit der Konstruk-
tion. Dadurch ergibt sich die Méglichkeit, Sicherheit und Leichtbau kostenglinstig miteinan-
der zu verbinden. Hohe Anspriche in unterschiedlichen Anwendungsfeldern erfordern
jedoch  Werkstoffe, die ein dem jeweiligen Anwendungsfall angepasstes
Eigenschaftsspektrum aufweisen. Deshalb kommt der Weiterentwicklung dieser Werkstoffe
hin zu hoherer Festigkeit und Zahigkeit bei gleichzeitig guter Verarbeitbarkeit besondere
Bedeutung zu.

211 Entwicklung, Herstellung und Eigenschaften

Die nach DIN EN 10027 Teil 1 mit ,S“ gekennzeichneten Stahle werden im allgemeinen
Stahlbau eingesetzt und ab einer Streckgrenze von >355 MPa als hochfeste Feinkornbau-
stahle bezeichnet. Die nicht eindeutig definierte Bezeichnung ,Hochfester Stahl® ist seit den
1920er Jahren mit der Einfihrung der Stahlglite St52 im deutschen Stahlbriickenbau
Ublich. Die Stahlglite St52 entspricht den heutigen Stahlen S355 mit einer Streckgrenze
von 360 MPa [1]. Mit der Weiterentwicklung dieser Stahle hin zu hdheren Streckgrenzen in
Verbindung mit einem feinkdrnigen Geflige wurden in Abhangigkeit von der jeweiligen
Mindeststreckgrenze die Bezeichnungen ,héherfeste” bzw. ,héchstfeste” Feinkornbaustahle
gepragt. Da der wichtigste Aspekt fiir die Verwendung dieser Stahle neben den Festigkeits-
und Zahigkeitseigenschaften die Schweilleignung ist, hat sich im einschlagigen Normen-
und Regelwerk daneben der Begriff ,Schweiltgeeignete Feinkornbaustdhle* durchgesetzt
[2]-[10].

Der Herstellungsprozess zur Erzeugung schweil’geeigneter Feinkornbaustéahle mit entspre-
chend hohen Streckgrenzen steht in engem Zusammenhang mit der jeweiligen chemischen
Zusammensetzung. Die normativen Festlegungen fiir diese Werkstoffe geben den Stahl-
herstellern bezuglich der Legierungszusammensetzung jedoch einen relativ grof3en Frei-
raum. So ist es zum Beispiel moglich, die geforderte Mindeststreckgrenze mit unterschiedli-
chen Legierungskonzepten zu erreichen. Da bei der Verwendung dieser Werkstoffe meist
die Schweilteignung im Vordergrund steht, wird z.B. der Gehalt von beim Schweillen
aufhartend wirkenden Elementen wie C und Mn begrenzt und statt dessen der Gehalt an Ni
erhoht. Somit kann bei gleichen Festigkeits- und Zahigkeitseigenschaften eine verbesserte
Schweillbarkeit gewahrleistet werden. Der Werkstoffauswahl kommt daher fiir eine sichere
und kostenglinstige Fertigung eine entscheidende Bedeutung zu.

Grundsatzlich werden die schweillgeeigneten Feinkornbaustdhle in Abhangigkeit vom
Walzverfahren in normalisierte, verglitete und thermomechanisch gewalzte Stahle einge-
teilt. Eine Zusammenfassung der heute Ublichen Verfahrenswege zur Erzeugung dieser
Werkstoffe zeigt Bild 5. In Bild 6 ist die Entwicklung der Mindeststreckgrenzen der hochfes-
ten Feinkornbaustahle dargestellt.

Die Herstellung normalisierter Stahle erfolgt durch Walzen oberhalb der
Rekristallisationstemperatur mit anschlieRendem Normalglihen oberhalb der Ferrit-Auste-
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nit-Umwandlungstemperatur, gefolgt von einer langsamen Ofenabkiihlung. Die nach dem
Walzvorgang vorliegende grobe, ferritisch-perlitische Gefligestruktur wird zur Einstellung
der geforderten Festigkeits- und Zahigkeitseigenschaften durch Normalglihen in ein
feinkdrniges Geflige berfihrt (Route A+B in Bild 5). Da aufgrund der Schweileignung der
Kohlenstoffgehalt unter 0,2% gehalten werden muss und somit die Martensit- bzw. Bainit-
bildung als grundlegender Mechanismus zur Festigkeitssteigerung nicht zur Verfligung
steht, wird die Streckgrenze durch einen erhéhten Gehalt der Legierungselemente Mangan,
Nickel und Kupfer gesteigert. Mangan und Nickel bewirken eine Zunahme der Festigkeit
durch die Bildung von Substitutionsmischkristallen mit Eisen. Nickel verursacht auflerdem
die Verzdgerung der y-a-Umwandlung. Nach dem Normalglihen fiihrt dies zu einer
Kornfeinung, die sich positiv auf Streckgrenze und Kerbschlagzahigkeit auswirkt. Fligt man
einem nickelhaltigen Stahl Kupfer zu, fiihrt dies zu einem Festigkeitsanstieg durch
Ausscheidungshartung, welcher zum Teil aber erst nach dem Anlassen, im Anschluss an
das Normalglihen, zum Tragen kommt. Mit Hilfe der Mikrolegierungselemente Niob,
Vanadin und Titan ist eine weitere Festigkeitssteigung durch Ausscheidungshartung und
Kornfeinung moglich. Die Festigkeitssteigerung durch Ausscheidungshartung bewirkt
jedoch eine Beeintrachtigung der Zahigkeit, wahrend eine Kornfeinung sowohl die Zahigkeit
als auch die Streckgrenze verbessert. Vanadin ist es zur Erzeugung der hoéchstfesten
normalgeglihten Stdhle mit 460 MPa unbedingt erforderlich, da es hauptséachlich die
Festigkeitseigenschaften erhéht. Gleichzeitig zulegiertes Niob kompensiert die dadurch
hervorgerufene Zahigkeitseinbufe durch seine stark kornfeinende Wirkung [11], [12]. Die
normalisierten Stahle sind bis zu einer Streckgrenze von 460 MPa in DIN EN 10113-2
genormt [5] und werden heute in der Regel durch einen einstufigen Prozess, dem
normalisierenden Walzen, hergestellt. Dieser entspricht in seinem Resultat dem zweistufi-
gen Prozess des konventionellen Warmwalzens mit anschlielendem Normalglihen.

Stahle mit Streckgrenzen von Uber 460 MPa bis 1100 MPa werden heute Uberwiegend
durch Vergiiten hergestellt (Route A+C in Bild 5). Dieses umfasst nach dem Walzen zwei
getrennte Verfahrensstufen. Im ersten Schritt, dem Harten, entsteht durch schnelles
Abkihlen (40-50 K/s) von der Austenitisierungstemperatur von ca. 920°C ein an Kohlenstoff
Ubersattigtes Umwandlungsgeflige aus Martensit und Bainit. Dieses Geflge besitzt sehr
gute Festigkeitseigenschaften, die aufgrund einer Mischkristallverfestigung durch
Kohlenstoff hervorgerufen werden. Im zweiten Schritt, dem Anlassen, werden fein verteilte
Carbide bei einer Temperatur von ca. 680°C ausgeschieden. Das Anlassgefiige besteht
aus niedrig gekohltem Martensit und feinkérnigem Bainit und besitzt eine extrem
feinkérnige Substruktur mit feindispersen Ausscheidungen. Durch eine abgestimmte
Prozesssteuerung beziglich des Zeit-Temperatur-Regimes in Verbindung mit der
entsprechenden chemischen Zusammensetzung lasst sich eine fir den jeweiligen
Anwendungsfall abgestimmte Kombination von Festigkeit und Z&higkeit einstellen [11],[13]-
[16]. Um eine Gefligeausbildung mit den geforderten Festigkeits- und
Zahigkeitseigenschaften auch im Blechkern zu erreichen, ist in Abhangigkeit von der
Blechdicke der Einsatz der Legierungselemente Mangan, Molybdan, Chrom und Nickel
sowie der Mikrolegierungselemente Vanadin, Bor und Titan erforderlich. Hierbei kommt den
Elementen eine besondere Bedeutung zu, die die kritische Abklhlgeschwindigkeit
herabsetzen, um die gewilinschte Umwandlung in Martensit und Bainit bei technisch
realisierbaren Abklhlgeschwindigkeiten zu erreichen. Dazu zahlen vor allem die
Legierungselemente Nickel, Molybddn und Chrom sowie die Mikrolegierungselemente

20 BAM-Dissertationsreihe



2 Kenntnisstand

Vanadin und Bor. Durch sehr geringe Mengen Bor kann der Beginn der Ferritumwandlung
um mehrere GréRenordnungen verschoben werden. Da insbesondere eine Steigerung der
Durchhartbarkeit nur durch im Stahl gelostes Bor erreicht wird, muss eine Abbindung des
Bors durch Stickstoff vermieden werden. Die Abbindung des Stickstoffs in borlegierten
Stahlen wird durch Titan vorgenommen, welches in einem (iberstdchiometrischen
Verhaltnis zu Stickstoff vorliegen muss. Beim Anlassen fihren geringe Gehalte der
Mikrolegierungselemente Vanadin, Titan und Kupfer zu einer weiteren Hartesteigerung
durch eine Ausscheidungshartung. Zusatzlich gute Zahigkeitseigenschaften werden durch
ein moglichst feinkdrniges Geflige erreicht, welches durch die Senkung der
Umwandlungstemperatur mit Hilfe von Legierungselementen eingestellt wird. Eine Senkung
der Umwandlungstemperatur bewirken vor allem die Elemente Mangan und Nickel
[111,[13],[15],[17]-[19]. Die verglteten Stahle sind bis zur Streckgrenzenklasse 960 MPa in
DIN EN 10137-2 [8] genormt und werden je nach Warmebehandlung in verschiedene
Zahigkeitsglutegruppen von 30J nachgewiesener Kerbschlagarbeit bei-20°C, -40°C bzw.
-60°C unterteilt.

Thermomechanisch behandelte Stihle werden hauptsachlich als Werkstoffe fur Fernlei-
tungen zum Transport von Flissigkeiten und Gasen eingesetzt. Da die Feldschweiflungen
oft bei tiefen Temperaturen an groRen Querschnitten ausgefiihrt werden, ist aufgrund der
hohen Warmeableitung mit hohen Abkuhlgeschwindigkeiten zu rechnen. Da dies zu einer
Aufhartung in der Warmeinflusszone filhren kann, welche in Verbindung mit Schweil3eigen-
spannungen und durch die Schweilung eingebrachten Wasserstoff zur Kaltrissbildung
fuhren kann, ist der Einsatz von Werkstoffen mit einer hohen Kaltrisssicherheit des Grund-
werkstoffes, d.h. Stahle mit niedrigem Kohlenstoffaquivalent, zwingend notwendig. Da ein
abgesenkter Gehalt an Kohlenstoff und Legierungselementen unglinstige Auswirkungen
auf Verfestigungs- und Kornfeinungsmechanismen nach sich zieht, werden die Parameter
Temperatur, Verformung und Zeit beim Walzprozess so gesteuert, dass der gegenuber den
herkémmlichen Produktionsverfahren neue Lieferzustand, ,thermomechanisch gewalzt
(TM) entsteht. Somit koénnen die fir die anliegenden Betriebsdriicke notwendigen
Festigkeitseigenschaften trotzdem eingestellt werden. Wird der Werkstoffzustand
sLhermomechanisch gewalzt* im Laufe der Verarbeitung verandert, ist er im Unterschied zu
den oben beschriebenen Werkstoffzustdnden durch eine Warmebehandlung nicht wieder-
herstellbar [9],[17],[201,[21].

Die Herstellung thermomechanisch gewalzter Bleche erfolgt in drei Phasen (Route D oder
E in Bild 5). In Phase 1, der Vorwalzphase wird die aus dem StoRofen kommende Bramme
auf eine von der Dicke des herzustellenden Bleches abhangige Zwischendicke gewalzt.
Das Ergebnis dieser Verformung und anschlieBender Rekristallisation ist ein aus der
ehemaligen Gussstruktur entstehendes feines und gleichmaRig ausgebildetes Austenitkorn.
In der sogenannten Pendelphase wird der Walzvorgang unterbrochen, da das Blech bis auf
den fur das Fertigwalzen vorgesehenen Temperaturbereich abgekihlt wird. Im Laufe des
Abkuhlprozesses der Zwischenbramme scheiden sich Carbonitride der Mikrolegierungs-
elemente aus. Die ab einer vom Verformungsgrad abhangigen Temperatur einsetzende
Rekristallisation wird sowohl durch geldstes Niob als auch durch die ausgeschiedenen
Carbonitride behindert.
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Bild 5: Verfahrenswege zur Herstellung hochfester Stahle nach [1]
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Bild 6: Entwicklung der Mindeststreckgrenze fiir hochfeste Feinkornbaustahle [26]

Durch zwischengeschaltete Verformung kann eine unter Umstanden auftretende Vergrobe-
rung des Austenits zu Beginn des Pendelns vermieden werden. Mit zunehmender Ver-
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formung wird das Austenitkorn feiner, da eine Rekristallisation in der Endwalzphase nicht
mehr stattfindet. AulRerdem bilden sich in Abhangigkeit von der Endwalztemperatur und
dem Verformungsgrad weitere Ausscheidungen bei gleichzeitiger Erhohung der
Versetzungsdichte. Da die Umwandlung des stark verformten und durch
Versetzungsbander gekennzeichneten Austenits nicht nur von den Korngrenzen, sondern
auch von Subkorngrenzen im Korninneren ausgeht, ergibt ein sehr feines ferritisches
Gefuge mit feinlamellarem Perlit. Wird nach der TM-Umformung beschleunigt mit Wasser
(15-20 K/s) bis auf Kiihlendtemperatur abgekiihlt, bildet sich aus dem Austenits neben
voreutektoidem, polygonalem Ferrit durch Umklappvorgange auch acicularer Ferrit, d.h.
Bainit (Route F in Bild 5). Somit wird neben der Festigkeitserh6hung durch Kornfeinung
auch ein Streckgrenzenanstieg durch Umwandlungshartung erreicht. Durch nachfolgendes
Anlassen kann, insbesondere bei Grobblech, noch eine Ausscheidungshartung erzielt
werden.

Eine besondere Prozessvariante ist das TM+QST-Verfahren (Quenching and self
tempering), welches vor allem fiir gewalzte Trager eingesetzt wird. Hierbei wird nach der
Endwalzphase die Oberfliche beschleunigt abgekihlt. Durch die Restwarme im
Tragerinneren erfolgt ein ,Selbstanlassen” des oberflachennahen Bereichs (Route G in
Bild 5) [1],[13],[22]-[24]. Eine wesentliche Rolle bei der Herstellung der TM-Stéhle kommt
der chemischen Zusammensetzung zu. So werden das Mikrolegierungselement Niob zur
Verzégerung der Rekristallisation, und die Mikrolegierungselemente Titan und Vanadin zur
Kornfeinung und Ausscheidungshartung genutzt. Die Legierungselemente Mangan, Nickel,
Kupfer, Molybdén und Chrom werden bei weiterer Absenkung des Kohlenstoffgehaltes fur
hoéhere Streckgrenzen und Blechdicken, meist in Verbindung mit einer beschleunigten
Kuhlung, eingesetzt [13],[17],[22],[24],[25].

21.2 Schweiltechnische Verarbeitung hochfester Feinkornbaustahle

Die heute verfligbaren hochfesten Feinkornbaustéhle lassen sich mit allen in der Praxis
Ublichen Verfahren unter Einhaltung entsprechender Konstruktionsregeln schweil’en [27]-
[31]. Infolge des hohen Automatisierungsgrades, der Einsatzmdglichkeit unter
Feldbedingungen und des niedrigen Wasserstoffgehaltes im Schweifgut steht jedoch das
Schutzgasschweilen mit Massiv- oder Fllldrahtelektroden meist im Vordergrund bei der
schweiltechnischen Verarbeitung dieser Werkstoffe. Besonders bei grofteren Blechdicken
wird daneben auch das Unterpulver-Verfahren angewendet. Das Lichtbogenhandschwei-
Ren kommt aufgrund des niedrigen Mechanisierungsgrades vor allem im Druckbehalterbau
und vereinzelt bei der Montage von Offshore-Konstruktionen zum Einsatz.

Um die glnstigen Eigenschaften der hochfesten Feinkornbaustahle nutzen zu kénnen,
mussen im Schweillgut (SG) und vor allem in der Warmeeinflusszone (WEZ) Festigkeits-
und Zahigkeitswerte erreicht werden, die den mechanischen Eigenschaften des jeweiligen
Grundwerkstoffes (GW) entsprechen. Festigkeitseigenschaften, Harte und Zahigkeit in der
WEZ und im SchweilRgut hochfester Schweillverbindungen sind im wesentlichen von der
chemischen Zusammensetzung der Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination und dem durch
die Schweiflbedingungen gepragten thermischen Zyklus abhangig (Bild 7). Die
mafgebliche GroRe, die sich aus dem thermischen Zyklus ableitet, ist die Abkihlzeit Atgs,
die beim Abkihlen einer Schweillraupe zum Durchlaufen des Temperaturintervalls
zwischen 800 bis 500 °C bendtigt wird. Die Abkuhlzeit Atgs setzt sich zusammen aus
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Streckenenergie, thermischem Wirkungsgrad und Dimension der Warmeleitung. Diese ist
wiederum eine komplexe GroRe, die sich aus Blechdicke, Nahtform sowie der Art und
Leistung der Warmequelle ergibt [32].

| chemische Zusammensetzung des Werkstoffes | | Schweillbedingungen |

|
v

| Schweilverfahren || Schweillparameter || Vorwérmtemperatur” Nahtgeometrie / Konstruktion |

A 4 y v A 4

| Abkiihlzeit ts 5 |

| mechanische Eigenschaften im Grobkornbereich der Warmeeinflusszone |

Bild 7: EinflussgrofRen auf die mech. Eigenschaften von Schweilverbindungen [26]

Bezuglich der Gefligeausbildung im Schweilgut kommt der chemischen Zusammenset-
zung des Schweilzusatzwerkstoffes besondere Bedeutung zu. Da die geforderten Festig-
keits- und Zahigkeitseigenschaften nicht Uber eine thermomechanische Behandlung oder
Wasservergltung zu erreichen sind, muss der Schweillzusatzwerkstoff entsprechend der
Festigkeitsklasse des Grundwerkstoffes gezielt legiert werden [33]. Deshalb weicht die
chemische Zusammensetzung der entsprechenden Schweilzusatzwerkstoffe von der der
Grundwerkstoffe in gewissen Grenzen ab. Besonders bei héheren Streckgrenzenklassen
sind die Schweillzusatzwerkstoffe hoher legiert als die entsprechenden Grundwerkstoffe.
AuRerdem ist eine entsprechende Temperaturfihrung beim Schweil3en unerlasslich. Bis zu
einer Festigkeit von 960 MPa sind heute artgleiche Schweil’zusatze verfiigbar. Fir Stahle
mit einer Mindeststreckgrenze von 1100 MPa werden bisher Schweil3zusatze fir Stahle mit
einer Streckgrenze von 890 bzw. 960 MPa eingesetzt [34],[35]. Mit diesen Schweilzusat-
zen ist es Uber eine Anpassung der SchweilRparameter méglich, Verbindungen von Stahlen
mit einer Streckgrenze von 1100 MPa mit den erforderlichen Festigkeits- und Z&higkeitsei-
genschaften herzustellen. Allerdings ist der dabei einzuhaltende Arbeitsbereich der
SchweiBparameter sehr klein, so dass den erhéhten Anforderungen an die Uberwachung
des SchweilRprozesses und an die Qualifikation des Personals Rechnung getragen werden
muss.

Prinzipiell ist mit steigender Streckgrenze der Werkstoffe auf eine strikte Einhaltung der die
Atgs —Zeit beeinflussenden Schweillparameter Vorwarmtemperatur und Warmeeinbringung
zu achten, da sich das aus den Schweiparametern ergebende Arbeitsfenster verkleinert.
Bild 8 zeigt das Schweil3-Arbeitsfeld am Beispiel eines S960Q.

Neben der vom Wasserstoffeintrag, dem Kohlenstoffaquivalent und der Warmeeinbringung
abhangenden Vorwarmtemperatur wird das Arbeitsfeld von einer maximalen und einer
minimalen Atgs —Zeit begrenzt. Ubersteigt die Abkiihlzeit Atgs max (12 sec in Bild 8), wird die
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geforderte Festigkeit und Zahigkeit nicht erreicht. Wird hingegen Atgis min (5 sec in Bild 8)
unterschritten, ist aufgrund des sich einstellenden hohen Martensit- und Bainitgehalts mit
einer unzulassigen Aufhartung in der WEZ zu rechnen. Der linke Bereich des Arbeitsfens-
ters wird durch den von den jeweiligen Schweillbedingungen abhangenden eingetragenen
diffusiblen Wasserstoffgehalt begrenzt. Hierbei ist zu beachten, dass bei steigenden Was-
serstoffgehalten eine ausreichende Effusion des Wasserstoffs durch entsprechendes
Vorwarmen gewahrleistet wird, um kaltrissfreie Schweillverbindungen zu gewahrleisten.
Die rechte Seite des Arbeitsfensters ist in der Praxis durch zu hohe und damit unwirtschaft-
liche Vorwarmtemperaturen begrenzt. Es existiert auRerdem eine untere Grenze fur das
Warmeeinbringen, bei deren Unterschreitung Bindefehler infolge einer unzureichenden
Aufschmelzung des Grundwerkstoffes auftreten.

Warmeeinbringen [kJ/mm]

2,5
d=25 mm
HD 2-5 ml

Arbeitsbereich beim Schweilten

1,0

0.5

i [ i ] 1 [ i 1 i ] 1 [ i

50 75 100 125 150 175 200 225

Temperatur °C

Bild 8: Schweil3-Arbeitsfeld am Beispiel eines S960Q nach [1]

Die schweildtechnische Verarbeitung von hochfesten Feinkornbaustéhlen mit Streckgren-
zen ab 690 MPa und die Entwicklung der entsprechenden Schweilzusatzwerkstoffe war in
den vergangenen Jahren Gegenstand umfangreicher Untersuchungen in Industrie und
Forschung. Im Vordergrund stand und steht dabei die Vermeidung der wasserstoffunter-
stiitzten Kaltrissbildung in der WEZ bzw. dem Schweil3gut. Denn obwohl dieses Phdnomen
seit langem bekannt ist und in entsprechenden Verarbeitungsempfehlungen und Regelwer-
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ken behandelt wird, treten immer wieder Schadensfalle auf, die auf diese Ursache zurlick-
zuflhren sind.

2.2 Wasserstoffunterstiitzte Kaltrissbildung in hochfesten Feinkorn-
baustdhlen

2.21 Grundlagen und Erscheinungsbild

Im Zuge der schweildtechnischen Verarbeitung hochfester Feinkornbaustahle kann es in
der warmebeeinflussten Zone oder im SchweilRgut der Schweillverbindung zum Auftreten
wasserstoffunterstiitzter Kaltrisse kommen. Diese entstehen bevorzugt nach dem Abkiihlen
auf Temperaturen von ca. 200°C, also unmittelbar nach dem Schweif3en, oftmals aber auch
erst nach Stunden oder Tagen. In der einschlagigen Literatur wird Gbereinstimmend eine
lokale kritische Kombination der drei Einflussfaktoren Wasserstoffgehalt, Mikrostruktur und
mechanische Spannungen fir die Entstehung dieser Risse verantwortlich gemacht , d.h.
kein Umstand kann fir sich allein Kaltrisse verursachen. Lichtmikroskopisch aufgelOst
erscheinen Kaltrisse als kaum verastelte, ortlich begrenzte Spaltbriiche. Rasterelektronen-
mikroskopische Untersuchungen ermdglichen eine Abgrenzung zu Relaxations- und
Wiedererwarmungsrissen durch unverkennbare Bruchflachen, wobei der Rissverlauf
sowohl transkristallin als auch interkristallin verlaufen kann.

" ooooirs | — topm

Bild 9: REM-Aufnahme der Kaltriss-Bruchflache einer TEKKEN-Probe (Werkstoff S690Q)

Als Wasserstoffquellen fungieren wasserstoffhaltige Elektrodenumhillungen, Fillungen der
Fullldrahte, Schweilpulver und Schutzgase oder die umgebende Atmosphare. Wahrend
des Schweillprozesses gelangt der Wasserstoff in atomarer Form in das SchweiRbad und
diffundiert nach der Erstarrung des Schweilbades durch das Metallgitter. Eine bezlglich
der Kaltrissbildung ungunstige Mikrostruktur weist vor allem der meist sehr schmale Bereich
der Warmeeinflusszone unmittelbar neben der Schmelzlinie auf. Hier liegt nach dem
Schweifen der niedrig legierten Feinkornbaustahle aufgrund ihrer chemischen Zusammen-
setzung und des durchlaufenen Zeit-Temperatur-Zyklus ein martensitisches oder martensi-
tisch/bainitisches grobkdrniges Geflige hoher Harte vor. Die zur Rissinitierung und
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Rissausbreitung notwendigen mechanischen Spannungen koénnen neben der
Betriebsbeanspruchung auch die lokal und global wirkenden Eigenspannungen sein [36].

2.2.2 Wasserstofftransport

Eine umfassende Literaturauswertung zu Wasserstofftransportprozessen in metallischen
Werkstoffen nahm Bollinghaus in [37] vor. Demnach koénnen die jeweils reversiblen
Wasserstoffaufnahme-, Wasserstoffdiffusions- und Wasserstoffeffusionsprozesse in Ab-
hangigkeit vom Aggregatzustand des Metalls und der den Wasserstoff enthaltenden Um-
gebung insgesamt bis zu sieben Teilschritte umfassen. Die fiir diese Arbeit relevanten
Aggregatzustande sind fir die Wasserstoffaufnahme wahrend des Schweilprozesses
flissiges Metall in plasmaférmiger Umgebung und wahrend der elektrolytischen Wasser-
stoffbeladung (Abschnitt 3.2.2) festes Metall in flissiger Umgebung. Andererseits liegt nach
der Erstarrung des Schweillbades fiir die Prozesse Wasserstoffdiffusion und —effusion
festes Metall in gasférmiger Umgebung vor. Andere Kombinationen von Aggregatzustan-
den des umgebenden Mediums und des Metalls sind beispielsweise bei der Metallherstel-
lung flissiges Metall in gasférmiger Umgebung und bei Korrosionsprozessen festes Metall
in gasférmiger Umgebung.

Die Wasserstoffaufnahme erfolgt bei dem im Rahmen dieser Arbeit berlicksichtigten
Lichtbogenschweilprozess aus dem bewegten Lichtbogenplasma in die flissige Schmelze.
Der als Wasser oder Wasserstoffmolekiil vorliegende Wasserstoff dissoziiert teilweise im
Lichtbogen und kann deshalb sowohl molekular, atomar und als lon, aber auch als
ionisiertes Molekul vorliegen. Im Gegensatz zur Wasserstoffaufnahme aus der Gasphase
kann die Wasserstoffkonzentration im erstarrten Schweil3gut nicht nach dem Sievert'schen
Gesetz (1) berechnet werden, da dieses zur Bestimmung der atomaren Konzentration eines
zweiatomigen gasformig angebotenen Gases entwickelt wurde und die Verhalinisse beim
Schweifen nicht beriicksichtigt. Die vom Metall aufgenommene Wasserstoffkonzentration
ware demnach direkt proportional zur Wurzel des Umgebungspartialdruckes des
Wasserstoffs ppp:

AG

() HD=k-\/py mit k=e *  [wt.—%)]

Da dies fiir Schweil3prozesse eine grobe Vereinfachung darstellt, erfolgt die quantitative
Erfassung der aufgenommenen Wasserstoffkonzentration oftmals experimentell fir den
jeweiligen Anwendungsfall. Die so gewonnenen Ergebnisse zeigen einen héheren Gehalt
an Wasserstoff als nach dem Sievert’schen Gesetz berechnet. Einflussfaktoren auf die sich
einstellende Wasserstoffkonzentration sind neben dem Schweilverfahren und den Umge-
bungsbedingungen insbesondere der Elektroden- bzw. Drahttyp, die Schutzgaszusammen-
setzung, die Schweillparameter und die geometrischen Verhaltnisse an der Schweil3naht.
Bild 10 zeigt eigene diesbezlgliche Untersuchungen am Stahl S690Q in Kombination mit
dem artgleichen Zusatzwerkstoff Union NiMoCr. Der Wasserstoff wurde einem handelsubli-
chen MAG-Schutzgas (18% CO; / Rest Argon) zugesetzt. Die Bestimmung der Wasser-
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stoffkonzentration erfolgte im Gegensatz zur ISO 3690 [38] mittels TragergasheilRextraktion
(Abschnitt 3.4.2).
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Wasserstoffgehalt im aufgeschmolzenen
SchweilRgut [ml/100g]

Bild 10: Wasserstoffgehalt im aufgeschmolzenen SchweiRgut nach ISO 3690 in Abhangig-
keit von der Wasserstoffkonzentration im Schutzgas

Die Ergebnisse stimmen sowohl in ihrer GréRenordnung als auch in ihrem Verlauf mit
denen von Gedeon und Eager [39] Uberein, die den Stahl ASTM A36 in Verbindung mit
verschiedenen artgleichen Drahtelektroden fir ihre Untersuchungen verwendeten. Dabei
wird offensichtlich, dass auch bei wasserstofffreiem Schutzgas und wasserstofffreien
Elektroden mit einer Grundkonzentration von 1ml/100g aufgeschmolzenem Werkstoff
gerechnet werden muss. Der daflir notwendige Wasserstoff wird durch die umgebende
Atmosphare eingebracht.

Um die Wasserstoffaufnahme wahrend des Lichtbogenschweiflens dennoch berechnen zu
kénnen, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Untersuchungen zur Modifizierung des
Sievert'schen Gesetzes durchgefiihrt, die zum Teil auf der Annahme einer konstanten
Schweilbadtemperatur oder einer konstanten Gleichgewichtstemperatur des Gasaustau-
sches zwischen Lichtbogen und Schmelze beruhen. Andere Autoren streben die Uber-
nahme bereits entwickelter Modelle fiir Stickstoff an, da sich Wasserstoff bezliglich seiner
Rekombinationsfahigkeit ahnlich verhalt [37].

Die Diffusion des Wasserstoffs innerhalb des Metalls stellt den bedeutendsten Transport-
abschnitt dar, da durch diesen Prozess die im Metall vorhandene schadigende Menge
Wasserstoff beeinflusst wird. Wasserstoff als kleinstes Atom wird im Eisen auf tetraedi-
schen und bei héheren Temperaturen auf oktaedrischen Zwischengitterplatzen atomar
geldst und bildet somit interstitielle Mischkristalle. Verschiedenen Autoren [40],[41] zufolge
ist auch eine Abgabe des Elektrons an die Elektronenhiille des Metalls mdglich, so dass
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der Wasserstoff als lon vorliegt. Grundlage fur einen als Drucktheorie (2.2.3.1) bezeichne-
ten Schadigungsmechanismus bildet die Mdglichkeit der Rekombination des Wasserstoffs
innerhalb des Metalls, in dessen Folge der nun als Molekiil vorliegende Wasserstoff erheb-
lichen Druck auf die ihn umgebende Matrix ausiiben kann. Im Gegensatz zu den hier
hauptsachlich betrachteten Stahlwerkstoffen konnen beispielsweise Titan- und Magnesi-
umlegierungen heterogene Metall-Wasserstoff-Verbindungen, sogenannte Metallhydride,
bilden.

Die durch die Fickschen Gesetze mathematisch beschriebene Diffusion erfolgt durch eine
Relativbewegung der entsprechenden Teilchen. Nach dem 1. Fickschen Gesetz ist die Zahl
der Atome dn, die in der Zeit dt durch eine senkrecht zum Diffusionsstrom stehende Flache
A diffundiert, proportional zum 6&rtlichen Konzentrationsgefélle dc/dx. Fur rdumlich statio-
nare, isotrope und isotherme Diffusion gilt:

(2) l.@:_D.ﬁ
A dt dx

Der Proportionalitétsfaktor D wird als Diffusionskoeffizient bezeichnet. Er charakterisiert die
Geschwindigkeit des Diffusionsvorganges und hat die Einheit [cmzs'1]. Seine thermische
Abhangigkeit wird beschrieben durch:

E

(3) D=D,-e*T

E
Dabei ist Dy eine stoffabhzngige GréRe. Der Boltzmannfaktor ¢ *7 erfasst die Wahrschein-
lichkeit fiir ein Teilchen, bei Uberschreitung einer Aktivierungsenergie E einen Platzwechsel
nach einem bestimmten Mechanismus auszufiihren. T ist die absolute Temperatur und kK ist
die Boltzmannkonstante. Der Betrag fiir E hangt vom Platzwechselmechanismus ab. Bei
Einlagerungsmischkristallen, wie sie von Eisen mit Wasserstoff gebildet werden, ist die
Zwischengitterplatz-Diffusion der wahrscheinlichste Platzwechselmechanismus. Da das
Verhaltnis der Atomradien der eingelagerten Elemente zur Matrix sehr klein ist, kénnen die
Platzwechsel ohne stérkere Verzerrung des Gitters und bei niedriger Aktivierungsenergie
stattfinden.

Die Gleichung (2) gilt allerdings nur fir den Fall, dass der Konzentrationsgradient dc/dx
wahrend des Diffusionsvorganges konstant bleibt, d.h. fiir den stationdren Fall. Das 2.
Ficksche Gesetz beschreibt den instationaren Zustand, d.h. die Konzentration variiert als
Funktion von Ort und Zeit als Folge des Konzentrationsausgleiches. Es gilt:

) @zi(D@j
ot Ox Ox
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Fir solche Falle, bei denen der Diffusionskoeffizient als nahezu unabhangig von der
Konzentration betrachtet werden kann, vereinfacht sich die Gleichung zu:

2
(5) dc _ D_a f
ot Ox

Im Gegensatz zu den im idealen Gitter giiltigen Diffusionsgesetzen existieren in realen
Festkorpern, wie z.B. in metallischen Werkstoffen, Bereiche, in denen es zu einer Be-
schleunigung oder einer Behinderung der Diffusion kommt. Diese Effekte werden als
Enhancing ( engl.: to enhance, steigern) oder Trapping (engl.: to trap, fangen) bezeichnet.
Ob Gitterbaufehler wie Versetzungen, Korngrenzen und Einschlisse den Wasserstofffluss
erhdhen oder erniedrigen, ist in der einschlagigen Literatur kontrovers diskutiert worden
und hat zur Aufstellung verschiedener nicht konsistenter Theorien gefiihrt. Eine Ubersicht
zu diesen Theorien gibt Béllinghaus in [37]. Demnach sind Enhancing-Effekte vor allem auf
den jeweils vorliegenden Spannungs- und Verformungszustand des Matrix-Werkstoffes
zurlickzufiihren. Gittereigenspannungen kénnten durch Gitterbaufehler verursacht werden
und somit einen Einfluss auf das Diffusionsverhalten ausiiben. Einschliisse von Elementen,
die eine besonders hohe chemische Affinitat zu Wasserstoff haben, bilden hingegen
Bereiche, in denen atomarer Wasserstoff getrapt wird.

Als dritter Wasserstofftransportprozess ist die nach Wasserstoffaufnahme und —diffusion
stattfindende Effusion des Wasserstoffes in die gasférmige Umgebung zu betrachten. Die
Kenntnis der die Effusion beeinflussenden Faktoren hat im Hinblick auf die schadigende
Wirkung des durch den Schweil’prozess eingetragenen Wasserstoffs eine besondere
Bedeutung, da eine mdglichst schnelle Abgabe des Wasserstoffs mit einem geringeren
Risiko einer sich einstellenden kritischen Wasserstoffkonzentration einhergeht. Nach dem
Schweiften wird die Effusion des Wasserstoffs im wesentlichen durch Schlackeschichten
beeintrachtigt, die aus diesem Grund vor einer eventuellen Warmenachbehandlung entfernt
werden sollten.

2.2.3 Wirkung des Wasserstoffs auf die mechanischen Eigenschaften
metallischer Werkstoffe

Neben der Bedeutung des Wasserstoffs flr Korrosionsprozesse sind in der Literatur zahl-
reiche Untersuchungen zum Einfluss des im Metallgitter gelésten Wasserstoffs auf die
mechanischen Eigenschaften dokumentiert. Um diese meist negative Beeinflussung der
Eigenschaften metallischer ~ Werkstoffe = hervorzurufen, muss  neben  den
Phasengrenzreaktionen, welche den atomaren Wasserstoff liefern, und einem Wasserstoff-
konzentrationsgradienten auch eine Anfalligkeit des Werkstoffes selbst vorliegen. Diese
wird von der chemischen Zusammensetzung, der jeweils vorliegenden Gefiigestruktur, den
daraus resultierenden Eigenschaften und der mechanischen Beanspruchung bestimmt.
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2231 SchweiBgeeignete hochfeste Feinkornbaustahle

Speziell in der Schweiltechnik lassen sich die durch Wasserstoff bedingten Phdnomene in
temporare und nicht temporare Erscheinungen einteilen. Zu den bleibenden Erscheinungen
gehdren Poren, Gefiigednderungen, Mikroflecken und Kaltrisse. Als reversible
Erscheinungen sind Fischaugen, eine Hartesteigerung sowie die sogenannte ,\WWasserstoff-
versproédung“ zu nennen [42]. Diese Art der Schadigung tritt insbesondere bei ferritischen
Stéhlen auf und kann in Verbindung mit der fir die WEZ von Schweifindhten typischen
Ausbildung eines grobkdrnigen bainitischen oder martensitischen Gefliges zu Kaltrissen
fuhren. Kennzeichnend fir die Versprédungswirkung ist die an glatten Zugproben nach-
weisbare Reduzierung der Dehnung und Einschnirung, wahrend Streckgrenze und Zug-
festigkeit im Allgemeinen kaum beeinflusst werden. Dies gilt sowohl fiir die Gefligebereiche
der Schweillnaht als auch fur den angrenzenden Grundwerkstoff. Mehrachsige Span-
nungszustdnde an Kerben und Einschlissen fihren in Verbindung mit im Metallgitter
geléstem Wasserstoff hingegen zu einer Abnahme der Zugfestigkeit.

Aus umfangreichen Untersuchungen geht hervor, dass der Versprodungseffekt aulRerdem
von den Versuchsbedingungen Temperatur und Belastungsgeschwindigkeit abhangig ist.
So wird eine Versprédung beispielsweise an Kerbschlag-Biegeproben in der Regel nicht
festgestellt. Andererseits ist in Zugversuchen an gekerbten Proben fir jede Belastungsge-
schwindigkeit ein temperaturabhangiges Versprédungsmaximum festgestellt worden,
welches durch den minimalen Wert der Kerbzugfestigkeit gekennzeichnet ist. Diese Ergeb-
nisse fihren zu dem Schluss, dass dem Versprédungsphdanomen ein Diffusionsmechanis-
mus zugrunde liegt. Offenbar liegt genau dann die gréRtmogliche Versprédung vor, wenn
die Diffusionsgeschwindigkeit in der GroRenordnung der Versetzungsgeschwindigkeit liegt.
Erfolgt die Belastung zu schnell oder ist die Temperatur zu niedrig, kann nicht genug
Wasserstoff der Versetzungsbewegung folgen und in den Bereich vor die Rissfront gelan-
gen. Bei zu hoher Temperatur oder zu geringer Verformungsgeschwindigkeit gewinnen
Wasserstoffeffusion und somit das Losen des Wasserstoffs von den Versetzungen sowie
die zunehmende Zahigkeit des Werkstoffes an Bedeutung und unterdriicken den Verspro-
dungseffekt. Dieser als Versetzungstheorie [43] bezeichnete Mechanismus ist jedoch
nicht in der Lage, eine vollstandige Erklarung der beobachteten Phdnomene zur Wasser-
stoffversprodung zu geben. So wurde beispielsweise bei niedrig legierten Baustahlen bei
geringen Wasserstoffkonzentrationen eine leichte Erh6hung der Festigkeitswerte festge-
stellt, welche nach Durchlaufen eines Maximums bei steigender Wasserstoffkonzentration
dann sinken. Dies bedeutet, das Wasserstoff die Versetzungsbewegung sowohl hemmen
(hardening) als auch beglinstigen (softening) kann. Weitere Theorien zur Wasserstoffver-
sprodung, welche fiir die Feinkornbaustahle von Bedeutung sind, sollen im Folgenden kurz
beschrieben werden.

Die Drucktheorie [44]-[46]bietet sich als Erklarung fir die Rissbildung in hohlraumbehafte-
ten Bauteilen an. Demnach rekombiniert der atomar geléste Wasserstoff an inneren Ober-
flachen, z.B. Poren, zu molekularem Wasserstoff. Da dieser nicht mehr diffusionsfahig ist,
bleibt er am Ort seiner Entstehung unter hohem Druck zurlick. Durch den Betrieb verur-
sachte Lastspannungen Uberlagern sich den dabei entstehenden Spannungen und setzen
die Trennfestigkeit des Werkstoffes herab. Eine reversible Wasserstoffversprodung kann
mit der Drucktheorie jedoch nicht erklart werden, weshalb sie einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Adsorptionstheorie leistete. Grundidee dieses von Petch [47] entwickel-
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ten Modells ist, dass durch die Adsorption atomaren Wasserstoffs die Oberflachenenergie
an der Rissspitze herabgesetzt wird. Da in rein elastischen Werkstoffen Energie zur Bildung
neuer Oberflachen aufgewendet werden muss, wird durch die Reduzierung der Oberfla-
chenenergie die fir den Rissfortschritt erforderliche Spannung erniedrigt. Engel und Spei-
del [48] nehmen an, dass sich ein Riss dann instabil ausbreitet, wenn die bei seinem
Wachstum freiwerdende elastische Spannungsenergie gleich oder gréfRer wird als die
Zunahme der Oberflachenenergie der sich bildenden Risswande.

Von Troiano [49] wurde ein Dekohasionsmodell entwickelt, da sowohl Druck- als auch
Adhésionstheorie nicht zur Erklarung experimenteller Ergebnisse zur Wasserstoffverspro-
dung ausreichten. Dieses Konzept basiert auf einer elektronischen Wechselwirkung der
Wasserstoffatome mit den Eisenatomen. Angenommen wird, das die im Gitter geldsten
Wasserstoffatome ihr Elektron an die 3d-Bahnen der Eisenatome abgeben und somit als
lon im Gitter vorliegen. Die an den entsprechenden Stellen steigende Elektronenkonzentra-
tion flihrt zur Erhéhung der abstoRenden Krafte der Atomkerne und damit zu einer Erniedri-
gung der Kohasionskrafte der Eisenatome. Oriani [50] entwickelte auf Grundlage des
Dekohasionsmodells die Dekohdsionstheorie, welche grundsatzlich eine mechanistische
Beschreibung des wasserstoffunterstiitzten Risswachstums in hochfesten Stahlen darstellt.
Diese Einschrankung wird deshalb getroffen, da nach Oriani und Josephic [51] ein Riss in
einer wasserstoffbeaufschlagten Umgebung nur so lange weiterwachsen kann, wie eine
kritische Wasserstoffkonzentration cyk erhalten bleibt. Dies ist nur dann der Fall, wenn die
Geometrie der Rissspitze erhalten bleibt, d.h. der Riss wachst nur linear elastisch und
erfahrt keine Abstumpfung durch plastische Verformung, was lediglich fiir einen atomar
scharfen Riss in krz-Metallen méglich ist. Doch selbst bei Stahlen mit einer sehr hohen
Festigkeit von 900-1820 MPa wurde von [52] eine wasserstoffinduzierte, plastische Zone
an der Rissspitze beobachtet.

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass die beschriebenen Theorien zwar in der
Lage sind, Teilaspekte der wasserstoffunterstiitzten Anderung der mechanischen Eigen-
schaften, speziell im Bereich der irreversiblen Wasserstoffaufnahme, zu erklaren. Unter
Berlicksichtigung verschiedener Randbedingungen kénnen sie jedoch keine umfassende
Lésung bieten. In diesem Zusammenhang sei auf weiterfilhrende Literatur verwiesen, die
ein Modell beschreibt, welches die haufig in Experimenten gefundene Doppelwirkung, d.h.
Softening und Hardening, von im Eisengitter gelosten Wasserstoffatomen im reversiblen
Bereich der Wasserstoffaufnahme beschreibt [53].

2.2.3.2 Weitere metallische Werkstoffe

Austenitische Stahle

Austenitische Werkstoffe wurden bisher unter dem Aspekt einer wasserstoffunterstiitzten
Rissbildung als weniger kritisch angesehen. Als Grund dafir ist die in austenitischen
Stahlen um drei bis sechs Zehnerpotenzen niedrigere Diffusionsgeschwindigkeit des
Wasserstoffes und die um den Faktor 3 grofiere Loslichkeit fir Wasserstoff [54] gegeniber
den krz-Werkstoffen zu sehen.

Daraus ergeben sich einerseits sehr lange Einwirkzeiten, um eine risskritische Wasserstoff-
konzentration zu erreichen. Andererseits besitzen austenitische Werkstoffe prinzipiell eine
hoéhere Verformungsfahigkeit als ferritische Werkstoffe.
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Die Notwendigkeit der Kenntnis der Aspekte der Wasserstoffschadigung der kfz-Werkstoffe
beruht auf der Tatsache, dass seit einiger Zeit in der Literatur die Spannungsrisskorrosion
von austenitischen Stahlen mit dem Einwirken von Wasserstoff in Verbindung gebracht wird
[54]. Aber auch die mechanischen Eigenschaften der austenitischen Werkstoffe werden
durch im Gitter gelosten Wasserstoff negativ beeinflusst.

So wurde z.B. von Luppo, Hasarabedian, und Ovejero-Garcia [55] der Einfluss von &-Ferrit
auf die durch Wasserstoff verursachte Schadigung des austenitischen Gefiiges von
Schweiflndhten untersucht. Dazu wurden Proben des Stahles AISI 304 (entspricht
X5CrNi1810) mit  WIG-Schweilndhten  aus  verschiedenen  austenitischen
Zusatzwerkstoffen versehen, welche einen unterschiedlich hohen 8&-Ferrit-Anteil im
Schweillgut erzeugen. Nach katodischer Beladung wurde durch Zugversuche der Grad der
Herabsetzung der mechanischen Eigenschaften durch Wasserstoff untersucht. Es wurde
festgestellt, dass die Austenit/Ferrit Grenzflachen Wasserstofffallen darstellen, und dass mit
steigendem Ferritanteil die Schadigung durch Wasserstoff zunimmt.

Auflerdem wird die durch Wasserstoff hervorgerufene Schadigung von der Verteilung des
Ferrits im Gefiige beeinflusst. Liegt dieser als bestdndige Phase vor, wird sie durch die
Wasserstoffdiffusion in dieser Phase kontrolliert. Liegt der Ferrit als unbestandige Phase
vor, nimmt der Grad der Schadigung mit sinkender Stapelfehlerenergie zu.

Das Verhalten von austenitischen Stahlen in Druckwasserstoff wird in [56] und [57]
beschrieben. Im Gegensatz zu kathodisch bereitgestelltem Wasserstoff, welcher die Re-
sistenz der Kérner gegen Rissbildung beeinflusst, ruft Druckwasserstoff einen interkristalli-
nen Rissverlauf hervor, da in diesem Fall die Bestandigkeit der Korngrenzen herabgesetzt
wird [56].

In [57] wurde von Kussmaul, Deimel, Sattler, und Fischer der Stahl X 10 CrNiTi 18 9
bezuglich des Einflusses von Druckwasserstoff untersucht. Als Ergebnis von Zugversuchen
zeigte sich, dass dieser Stahl fast genauso stark durch Wasserstoff geschadigt wird wie der
ferritische Stahl StE 480.7 TM. Der Einfluss von Wasserstoff verstarkt sich mit zunehmen-
dem Druck und sinkender Beanspruchungsgeschwindigkeit. Bei 100°C ist ein Einfluss von
Wasserstoff auf die Verformungskennwerte des Zugversuches, die Risswiderstandskurven
sowie die zyklischen Risswachstumsraten nicht mehr nachweisbar.

Im Falle einer austenitischen SchweilRverbindung (X 10 CrNiTi 18 9 mit Schweil3gut X 5
CrNiNb 19 9) wurde der Grundwerkstoff als der Bereich der Schwei3naht identifiziert, der
am ausgepragtesten durch Wasserstoff beeinflusst wurde.

Aluminium und Aluminium-Legierungen

Die Aluminiumlegierungen werden je nach Hauptlegierungselement in die Klassen 1XXX
(reines Aluminium), 2XXX (Cu), 3XXX (Mn), 5XXX (Mg), 6XXX (Mg+Si), 7XXX (Zn) und
8XXX (Li) eingeteilt. Diese kfz-Werkstoffe weisen hauptsachlich eine Anfalligkeit fur was-
serstoffunterstitzte Spannungsrisskorrosion auf. Allerdings ftritt diese nur in wassrigen
Elektrolyten auf.

Ein Druckwasserstoffangriff zeigt im allgemeinen keinen Einfluss auf die Werkstoffkenn-
werte dieser Legierungen [58]. In [59] wurde die Legierung 5183 (AIMg4,5Mn) bei 9 MPa
Druck diesbezuglich untersucht. Die Brucheinschnirung zeigt nur einen Temperaturein-
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fluss, wird jedoch nicht von Wasserstoff beeinflusst. Das gleiche Ergebnis wurde bei
bruchmechanischen Untersuchungen fiir die Risswiderstandskurve gefunden. Nur die
Risswachstumsrate bei Raumtemperatur war leicht erhéht. Auch die mechanischen Werk-
stoffkennwerte der verschiedenen Gefiigebereiche einer artgleichen Schweilnaht dieser
Legierung zeigten keinen Einfluss auf eine Priifung unter Druckwasserstoff.

Fir Werkstoffe der Klasse 1XXX (reines Aluminium) wird als Ergebnis einer kathodischen
Beladung mit Wasserstoff eine Erhdhung der Streckgrenze und der Zugfestigkeit und eine
Abnahme der Bruchdehnung angegeben [60],[61]. Unter Wasserstoffbeladung geprifte
Zugproben zeigten ein duktiles Bruchbild und im Gegensatz zu Al-Legierungen keine
interkristallinen Briiche und Sekundarrisse. Die Beladung fiihrt zu einer aufgeharteten
Randschicht, deren Harte mit der Beladungsdauer und einer Erhéhung der Stromdichte
zunimmt. Der Harteanstieg ist auf eine Erhéhung der Versetzungsdichte zuriickzufiihren.

Legierungen der Klasse 5XXX [61],[62] erhalten ihre Festigkeit durch eine Ausscheidungs-
hartung bzw. Kaltumformung. Sie besitzen eine gute Korrosionsbestandigkeit und sind gut
schweillbar. Durch den Warmeeintrag beim Schweilen ist ein durch anschlielfende Kalt-
umformung wiederherstellbarer Verlust der Festigkeitseigenschaften in der Warmeeinfluss-
zone zu beobachten. Die Spannungsrisskorrosion dieser Werkstoffe steht in Beziehung zu
entlang der Korngrenzen angelagerten Ausscheidungen der B-Phase (Al.Mgs). Ist diese
Phase bestandig, besteht eine erhdhte Empfindlichkeit flir interkristalline Spannungsrisskor-
rosion durch Wasserstoffversprodung. Andere vorgeschlagene Mechanismen beschreiben,
dass die Spannungsrisskorrosion durch die Passivschicht an der Rissspitze kontrolliert
wird.

Die Festigkeits- und Schweilleigenschaften der 6XXX Legierungen entsprechen denen der
Klasse 5XXX. Auch bei diesen Werkstoffen lasst sich der Verlust von Festigkeitseigen-
schaften als Folge des Warmeeintrags beim Schweillen wieder ausgleichen. Dies ge-
schieht entweder durch eine Warmebehandlung oder eine erneute Ausscheidungshartung
[62].

Magnesium-Legierungen

Hauptlegierungselemente fir Magnesium sind Aluminium, Silizium, Zink und Mangan. Bei
Aufnahme atomaren Wasserstoffs konnen Hydride der Form MgH, gebildet werden, die
wahrscheinlich die mechanischen Eigenschaften beeinflussen. In Mg-Al-Zn-Mn-Legierun-
gen kénnen unter Normalbedingungen je nach Legierungsgehalt bis zu 0,7 At.-% Wasser-
stoff geldst sein. Dabei nehmen mit steigendem Wasserstoffgehalt Zugfestigkeit, 0,2%-
Dehngrenze und Bruchdehnung ab [63],[64]. In terndren Systemen ist der Einfluss des
gelésten Wasserstoffs auf die mechanischen Eigenschaften unterschiedlich. Wahrend die
Festigkeits- und Zahigkeitswerte im System Mg-Al-H mit steigendem Wasserstoffgehalt
abnehmen, nehmen sie im System Mg-Zn-H zu. Im System Mg-Mn-H ist mit steigendem
Wasserstoffgehalt keine Anderung der Festigkeitswerte festzustellen [63],[65]-[67].

Raynor zeigt in [65] eine Zusammenfassung von an Magnesiumlegierungen durchgefiihrten
Zugversuchen. Dabei stellten Busk und Bobalek an zwei Legierungen (1. Mg-1,5%Mn, 2.
Mg-6%AI-1%Zn-0,2%Mn) nur einen aulerst geringen Einfluss des geldsten Wasserstoffs
von maximal 24 ml/100g auf die mechanischen Eigenschaften fest. So sanken fir die
Legierung 1 bei einer Vervierfachung des Wasserstoffgehaltes die Streckgrenze um 5,5
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MPa und die Einschniirung von 18,5% auf 18,3%. Die Zugfestigkeit erhdhte sich hingegen
um 2,8 MPa. Fur die Legierung 2 wurde bei einer Verdreifachung des Wasserstoffgehaltes
eine Erhdhung von Streckgrenze und Zugfestigkeit um 8,2 MPa bzw. 9,6 MPa gefunden.
Auch die Einschnurung stieg von 17,0% auf 17,2%. Man kann davon ausgehen, dass die
bestimmten Unterschiede im Bereich der Messgenauigkeit liegen.

Sauerwald [65] hingegen stellte an einer Mg-Legierung mit 8,5% Aluminium fest, dass der
geloste Wasserstoffs ab einem Gehalt von 19 ml/100g durchaus einen groRen Einfluss auf
die mechanischen Eigenschaften und insbesondere auf die Einschnirung hat. Diese sank
bei einem Wasserstoffgehalt von 21,8 ml/100g von 10% auf 1,5%. Die Zugfestigkeit sank
um 50%. Da die Wasserstoffbestimmung am flissigen Metall erfolgte, kann Ulber den
Wasserstoffgehalt der bei Raumtemperatur gepriiften Gussstlicke keine Aussage gemacht
werden. Mit steigendem Wasserstoffgehalt in der Schmelze ist auch eine Kornvergréberung
festgestellt worden, so dass der Schluss nahe liegt, dass die beobachtete Versprédung
durch eine wasserstoffinduzierte Kornvergréberung bedingt ist.

Stampella et al. untersuchten in [68] den Einfluss von im Metallgitter geléstem Wasserstoff
auf die mechanischen Eigenschaften von reinem (99,5%) und hochreinem (99,95%) Mag-
nesium. Die Proben wurden elektrolytisch mit Wasserstoff beladen und dann slow-strain-
rate Tests unterzogen. Es zeigte sich anhand von Spannungs-Dehnungs-Kurven und
fraktografischen Untersuchungen, dass Wasserstoffaufnahme und —versprédung nur unter
anodischer Polarisation der Proben und damit verbundener Pittingbildung mdglich ist. Bei
kathodischer Polarisation der Proben wird die Passivschicht nicht durchbrochen, und somit
ist keine Wasserstoffaufnahme mdaglich.

Die Ergebnisse von Stampella et al. [68] konnten durch eigene Untersuchungen [69] an
einer Mg-Al-Sr-Legierung bestatigt werden. Wasserstoffaufnahme fand weder aus der
Gasphase bei erhdhtem Druck und erhéhter Temperatur noch unter kathodischer Polarisa-
tion statt. Lediglich unter den Bedingungen freier Korrosion und anodischer Polarisation war
eine Wasserstoffaufnahme in Verbindung mit Pittingbildung zu beobachten. Prinzipiell
wurde trotz einer relativ hohen Streuung der Versuchsergebnisse eine geringfiigige Ab-
nahme von 0,2%-Dehngrenze und Zugfestigkeit festgestellt. Aufgrund der hexagonalen
Gitterstruktur und der daraus resultierenden geringen Anzahl von 6 Gleitsystemen ergeben
sich selbst bei wasserstofffreiem Gitter sehr niedrige Dehnungskennwerte. Deshalb |asst
sich im Gegensatz zu den wasserstoffempfindlichen Stahlen die Einschnirung nicht als
Map fiir die Versprédungswirkung heranziehen.

2.3 Ubersicht und Bewertung von Kaltrisspriifverfahren

Zur Untersuchung der wasserstoffbeeinflussten Kaltrissbildung hochfester Feinkornbau-
stahle existieren eine grof’e Anzahl geeigneter Prufverfahren. Diese liefern je nach Durch-
fuhrung qualitative (Riss/kein Riss) oder quantitative (Bestimmung von Grenzkurven der
Versuchsparameter fir rissfreie SchweilRverbindungen) Ergebnisse bezlglich der unter-
suchten Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination und der Versuchsparameter. Prinzipiell
lassen sich die fur die verschiedenen Kaltriss-Tests verwendeten Proben in sich selbst
beanspruchende und fremdbeanspruchte Proben unterteilen. Bei den sich selbst
beanspruchenden Proben wird die mechanische Beanspruchung ausschlieRlich durch die
globalen und lokalen Eigenspannungen erzeugt, die sich durch die Behinderung der
Schrumpfung und Dehnung der Probe und die mit einer Volumenanderung verbundene
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Gefugeumwandlung im Nahtbereich ergeben. Bei den nachfolgend beschriebenen fremd-
beanspruchten Proben wird die mechanische Beanspruchung durch eine geeignete Belas-
tungsvorrichtung aufgebracht. Die auch stets wirkenden Eigenspannungen werden bei der
Auswertung allerdings nicht berlicksichtigt. Vorteil der mit einer Fremdbeanspruchung
arbeitenden Kaltrissprufverfahren ist die unabhangig von den Schwei3parametern einstell-
bare Belastung der Probe. Verfahren mit Selbstbeanspruchung der Proben bieten hingegen
hinsichtlich der Ubertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf reale Bauteile den Vorteil, dass
die Prifanordnung im allgemeinen den Verhaltnissen einer realen Schweilung naher
kommt. Die bedeutendsten Kaltrissprifverfahren Implant-, TEKKEN- und CTS-Test sind in
der ISO 17642 Teil 1-3 [70] genormt. Des weiteren sei auf die DVS-Richtlinie 1001 [71] zum
Implant-Test und die DVS-Richtlinie 1006 [72] zur Ubersicht {iber die Kaltrisspriifverfahren
verwiesen. Nachfolgend werden die in der Literatur dokumentierten Prufverfahren zur
Bestimmung der Kaltrissneigung beschrieben.

2.3.1 Fremdbeanspruchte Kaltrissprifverfahren
2311 Implant-Test

Der am haufigsten verwendete Kaltriss-Test mit fremdbeanspruchten Proben ist der
Implant-Test. Dieser zeichnet sich gegeniber anderen Prifverfahren durch geringen
Werkstoffbedarf, feinstufige Einstellbarkeit der auf die Probe wirkenden Faktoren und
quantitativ einfach erfassbare Ergebnisse aus. Die Entwicklung des Implant-Tests begann
1964, als Million und Cabelka in der CSSR erste Proben dieser Art untersuchten. Die
Implantprobe ist ein zylindrischer Stab aus dem zu untersuchenden Werkstoff, dessen
Ende mit einem Ring- oder Wendelkerb versehen ist. Die Probe wird mit diesem Ende in
eine entsprechende Bohrung einer Stahlplatte bilindig eingesetzt. Einschweillplatte und
Probe werden durch eine Raupe, die mit den zu untersuchenden Schweilparametern und
Schweiltzusatzwerkstoffen geschweil3t wird, verbunden (Bild 11).

Je nach Héhe der Vorwarmtemperatur wird die Probe nach Abkihlung auf eine bestimmte
Temperatur fir mindestens 16 Stunden einer statischen Zugbelastung ausgesetzt, und die
Zeit bis zum Bruch der Probe registriert. Ist das Versagenskriterium nicht der Bruch, son-
dern der Anriss der Probe, werden samtliche nicht gebrochenen Proben metallographisch
auf Anrisse untersucht. Die zu variierenden Versuchsparameter sind der Wasserstoffgehalt
des Schweilgutes, der zeitliche Temperaturverlauf im Schweifgut und in der Warmeein-
flusszone und die mechanische Beanspruchung der Probe. Die Ergebnisse werden in der
Regel in Diagrammen als kritische Spannungen in Abhangigkeit von den SchweilRparame-
tern, wie diffusibler Wasserstoffgehalt und Vorwarmtemperatur, dargestellt. Unter ,kritischer
Spannung®, auch bezeichnet als ,kritische Implantspannung®, versteht man hierbei die
Spannung, bei der, bezogen auf den Querschnitt im Kerbgrund, kein Bruch oder Anriss
mehr auftritt [70]-[74].
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Bild 11: schematische Darstellung des Implant-Tests (a: Draufsicht, b: Ansicht)

231.2 Weitere fremdbeanspruchte Kaltrisspriifverfahren
2.3.1.21 TRC-Test (Tensile Restraint Cracking Test)

Anders als beim Implant-Test werden beim TRC-Test groRere, bauteildhnliche Proben
verwendet, so dass die Prifung ein- und mehrlagiger Stumpfnahte mdéglich ist. Unmittelbar
nach dem Schwei3en wird die in einer Vorrichtung eingespannte Probe mit einer Uber die
Versuchsdauer konstant gehaltenen Priiflast beansprucht (Bild 12a). Um die Ubertragbar-
keit auf reelle Schweillverbindungen zu ermdglichen, wurden verschiedene Probenformen
entwickelt, die dem jeweiligen Anwendungsfall entsprechen. Je nach Versuchsaufbau ist es
moglich, die Priifnaht langs oder quer zu beanspruchen. Bild 12b und Bild 12c zeigen dies
anhand der verschiedenen Probenformen. Wahrend die in der Bundesanstalt fur Material-
forschung und -prifung entwickelte Probe ausschlieflich fiir eine Belastung quer zur
Prifnaht vorgesehen ist, lasst die Geometrie der an der TU Braunschweig entwickelten
Probe auch eine Beanspruchung in Nahtlangsrichtung zu. Diese Variante des TRC-Tests
wird als Kreuzzugtest bezeichnet. Eine weitere Version des TRC-Tests ist der LB-TRC-Test
(Longitudinal Bead-Tensile Restraint Cracking-Test) zur Bestimmung der kritischen Rissbil-
dungsspannung im Schweilgut. Hierbei werden zwei quergeschlitzte Platten mit U-Naht-
vorbereitung geschweillt und anschlieend in Nahtrichtung belastet. Diese Testvariante ist
dem unten beschriebenen GBOP-Test (Gapped Bead On Plate-Test, Abschnitt 2.3.2.4.5)
ahnlich, die Belastung erfolgt bei diesem jedoch durch Selbstbeanspruchung.

Der wesentliche Unterschied des TRC-Tests zu dem im Versuchsaufbau ahnlichen RRC-
Test (Rigid Restraint Cracking Test, siehe Abschnitt 2.3.2.4.1) ist, dass die maximalen
Spannungen nicht erst nach dem vdlligen Erkalten der Probe auftreten, sondern bereits
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kurz nach dem Ende des Schweilvorgangs mit Hilfe einer geeigneten Vorrichtung gezielt
erzeugt werden. Damit versucht man beim TRC-Test der Auffassung gerecht zu werden,
dass beim RRC-Test ortliche Spannungen ihr Maximum viel friiher erreichen als die in der
Prifanordnung gemessenen globalen Spannungen [73]-[76].
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Bild 12: a) zeitlicher Verlauf der Zugspannungen beim TRC- und RRC-Test [76]

b) Probenform BAM [76]
c) Probenform TU Braunschweig [76]

23122 LTP-Test

Der in der damaligen UdSSR in den fiinfziger Jahren entwickelte und dort weit verbreitete
LTP-Test (LTP = Anfangsbuchstaben der russischen Bezeichnung fir ,Laboratorium fir
technologische Festigkeit®) ist ein weiterer fremdbeanspruchter Kaltrisstest. Er wird zur
Untersuchung von SchweilRgut und Warmeeinflusszone von Kehindhten und Auftrags-
schweilungen unter konstanter Biegebeanspruchung eingesetzt [76]-[80]. Bild 13 zeigt
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neben der Probenform zur Prifung von Kehlndhten das Belastungsschema der Prifma-
schine und ein Beispiel zur Darstellung der Versuchsergebnisse.
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-«
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>
>
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6 Tage nach dem Schweif3en
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konstante Last, P

unmittelbar nach dem Schweiften

>
>

Zeit bis zum Bruch, t

Bild 13: LTP-Test [77]: a) Probenform zur Prifung von Kehlnahten
b) Belastungsschema der Priifmaschine

c) Darstellung der Versuchsergebnisse

2.3.1.2.3  Augmented- Strain Cracking Test

Bei diesem Kaltrissprufverfahren wird eine definierte Dehnung auf den Randbereich einer
quer zur Schweillnaht entnommenen Flachprobe aufgebracht [81]-[84]. Der Versuchsauf-
bau ermdglicht eine direkte Beobachtung der Rissinitiierung und des Rissfortschritts. Wie
im Bild 14 sichtbar, werden vier quer zur Schweildrichtung polierte Proben und eine
Wasserstoffprobe durch eine Schweillraupe verbunden und unmittelbar nach dem Schwei-
Ren auf —70°C abgekihlt. Unter Beibehaltung der Kiihlung werden die Proben gebrochen
und erneut poliert. Mittels der in Bild 14 dargestellten Spann- und Belastungseinrichtung
werden die zu untersuchenden Proben nach ziigiger Erwarmung auf Raumtemperatur tGber
eine Matrize mit definiertem Radius gebogen. Einerseits kann ein zuvor aufgesprihter
Offilm den effundierenden Wasserstoff durch Blasenbildung mit bloBem Auge sichtbar
machen. Andererseits ist es auch moglich, wahrend der Beanspruchung die Prifflache mit
dem Mikroskop zu beobachten, um Rissausgangspunkte sowie die Bereiche, in denen eine
Wasserstoffeffusion stattfindet, zu bestimmen. Durch Variation des Testradius kann die
kritische Beanspruchung fiir die Rissinitiierung bestimmt werden. Wegen des komplizierten
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Versuchsaufbaues und hohen Prifaufwandes ist der Test eher zur Grundlagenforschung
geeignet, z.B. um grundlegende Informationen zu Rissausgangspunkt und Rissfortschritt,
sowie zur Wasserstoffeffusion zu erhalten.

Draufsicht

Probe flr Bestimmung
des diffusiblen
Wasserstoffgehaltes |_ J

zu testende Probe|

Elektrode

unter Beanspruchung
zu untersuchende
Flachen

A) Schweillen der Proben B)Priifen der Proben

Bild 14: Augmented-Strain Cracking Test [84]

2.3.2 Selbstbeanspruchende Kaltrissprifverfahren
2.3.2.1 TEKKEN-Test, U-Groove Weld Cracking Test, Lehigh-Test

Das Grundprinzip dieser Verfahren ist das Schweifen einer in ihrer Schrumpfung behin-
derten Probe. Die Schrumpfbehinderung wird entweder durch die Herstellung von Anker-
nahten oder durch die Ausfiihrung der Probe als geschlitztes Blech erreicht. Geprift wird
die Kaltrissneigung von Stumpfnahten in der WEZ und im Schweil’gut. Nach der Schwei-
Rung werden die Proben fir eine bestimmte Zeit ausgelagert und dann optisch sowie
metallografisch auf Risse untersucht.

Im Laufe der Entwicklung dieser Art von Kaltrissprifverfahren haben sich 3 Varianten
herausgebildet, die sich hauptsachlich durch die verwendete Nahtform sowie die Mdglich-
keit der Einflussnahme auf die Hohe der sich einstellenden mechanischen Spannungen
unterscheiden. Einer der am haufigsten angewendeten selbstbeanspruchenden Kaltriss-
tests ist der von Suzuki et. al. entwickelte TEKKEN-Test. Er erhielt seinen Namen nach den
Anfangssilben der japanischen Bezeichnung fir ,Japanisches Eisenbahn-Forschungsinsti-
tut“. Nach Standardisierung in Japan und Vereinfachung der Probengeometrie wurde das
Verfahren auch in Deutschland genormt und liegt seit 2004 auch als ISO vor
[701,[72],[73],[85]1,[86]. Beim TEKKEN-Test in seiner heutigen Form werden zwei aus dem
zu untersuchenden Werkstoff bestehende Probenbleche gleicher Dicke mit zwei Anker-
nahten so verbunden, dass ein ca. 80 mm langer Schlitz entsteht. Diese Fuge mit Y-Naht-
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Vorbereitung wird unter Einhaltung der zu untersuchenden SchweilRparameter mit einer
einlagigen Prifnaht versehen (Bild 15). Nach einer Lagerungszeit von 48 h wird die Probe
einer Sichtpriifung unterzogen und das Risslangenverhalinis berechnet. Dieses ergibt sich
aus dem Quotienten der Gesamtlange aller Oberflachenrisse und der Nahtlange. Zur
metallografischen Untersuchung werden 5 Querschliffe der Prifnaht angefertigt und bei 50-
bis 200-facher VergroRerung auf Risse untersucht. Das Risslangenverhaltnis ergibt sich
hier aus dem Quotienten der Risshéhe und der minimalen Nahthohe. Eine der mittigen
Flachen wird auRerdem einer Vickershartepriifung unterzogen, um quantitative Aussagen
zur Aufhartung in der WEZ treffen zu kdnnen. Die Steifigkeit der Probe und damit die
Schrumpfbehinderung wird ausschlieRlich tber die Blechdicke beeinflusst.
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Blechdicke = 10 mm

Bild 15: TEKKEN-Test nach ISO 17642-2 [70]

Beim U-Naht-Versuch wird im Unterschied zum TEKKEN-Versuch eine U-Naht vorbereitet
und geschweillt. Diese kann sowohl einseitig [70] als auch zweiseitig [87] ausgefihrt
werden. Die Herstellung von Ankernahten ist nicht notwendig, da die Nahtvorbereitung als
Schlitz ausgefiihrt wird. Vorteil ist hierbei die absolut identische Steifigkeit aller Probensatze
bei gleicher Blechdicke. Nachteilig wirken sich die hoheren Fertigungskosten aus. Gesamt-
probenmafle und grundsatzliche Vorgehensweise bei der Versuchsdurchfiihrung und
Versuchsauswertung entsprechen denen des TEKKEN-Versuches. Grundsatzlich weist der
U-Naht-Versuch bedingt durch die Nahtgeometrie eine geringere Prifscharfe auf als der
TEKKEN-Versuch (Bild 16).
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Bild 16: U-Naht-Prifung nach ISO 17642-2 [70]

Der ebenfalls selbstbeanspruchende Lehigh-Test wurde in den 40iger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts an der gleichnamigen Universitat in den USA entwickelt. Im Unter-
schied zu den vorher beschriebenen Prifverfahren lasst sich die Steifigkeit und damit die
Hohe der sich einstellenden mechanischen Spannungen nicht nur Uber die Blechdicke,
sondern auch iiber die Anderung der Tiefe einer Reihe von Sageschnitten einstellen. In der
Literatur sind eine grofle Anzahl vorgeschlagener Varianten des Lehigh-Tests dokumen-
tiert. Bild 17 zeigt die in der Bundesanstalt fir Materialforschung und —priifung verwendete
Probenform. Aufgrund der Geometrie lassen sich bei verschiedenen Probenserien ver-
schiedene Steifigkeiten einstellen. Diese werden umso niedriger, je tiefer die Sageschnitte
und je kleiner das Maf} X ist. Der kritische Wert des sogenannten Verspannungsgrades fiir
die Kaltrissbildung lasst sich durch die Lange 2X kennzeichnen, die gerade noch ausreicht,
um Kaltrisse zu erzeugen [76].
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Bild 17: Probenform flir den Lehigh-Test (BAM Berlin)

23.22 CTS-Test

Der CTS-Test (Controlled Thermal Severity-Test) ist eines der altesten Prifverfahren zur
Untersuchung der wasserstoffbeeinflussten Rissbildung und wurde 1940 in England entwi-
ckelt. Er diente in seiner urspriinglichen Form zur Ableitung eines sogenannten Schweif3-
barkeitsindex’, der zur Sicherstellung kaltrissfreier Schweillungen auf Bauteile Ubertragen
wurde. Die Selbstbeanspruchung der Probe geht von zwei Test-Kehlnahten aus, die unter
definierten Bedingungen geschweilt werden. Da die Abkiihlgeschwindigkeit zwischen
400°C und 200°C als Einflussfaktor auf die Rissbildung bericksichtigt werden sollte, legte
man die zwei Testndhte so, dass einmal ein bithermaler (nach zwei Seiten gerichteter) und
einmal ein trithermaler (nach drei Seiten gerichteter) Warmeabfluss auftritt. Zur Beschrei-
bung der Warmeableitbedingungen wurden , Thermal-Severity“-Nummern (TSN) eingefiihrt,
die sich nach einer einfachen Berechnungsformel aus der Probendicke und dem jeweiligen
Warmeabfluss ergeben. Verandert man in einer Testserie die Probendicke, lasst sich eine
kritische TSN bestimmen, bei der bei den gewahlten SchweilRparametern keine Risse mehr
auftreten. Der kritischen TSN, die eine gerade noch zuldssige Abklhlgeschwindigkeit bei
300°C beschreibt, wird dann ein Schweilbarkeitsindex zugeordnet. Um die Testergebnisse
zur Festlegung von Schweil3parametern zu nutzen, werden auch an den Bauteilndhten
TSN bestimmt. Ist eine solche TSN kleiner als die kritische TSN im CTS-Test, kuhlt die
Naht im Bauteil langsamer ab und bleibt somit rissfrei. Ist sie jedoch grdRer, kihlt die
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Bauteilnaht schneller ab und muss zur Sicherstellung der Rissfreiheit vorgewarmt werden
[73],[76],[88],[89].

Die heute Ubliche Variante des CTS-Tests [70] wurde anfanglich als ,modifizierter CTS-
Test* bezeichnet. Bild 18 zeigt die nunmehr vollig symmetrische Probe. Dadurch ist die
Warmeableitung immer dreiseitig, und beide Testnahte unterliegen identischen Schrumpf-
behinderungen. Zur Erhéhung der Prifscharfe wird zwischen Grund- und Deckplatte eine
Nut eingebracht, die, ahnlich wie beim Implant- und TEKKEN-Versuch, einen mehrachsigen
Spannungszustand nach Schweillende bewirkt. Ein weiterer wesentlicher Unterschied
besteht in der unmittelbar nach dem Schweiflen einer Test-Kehlnaht durchzufiihrenden
Kihlung der Probe in flieRendem Wasser. Dazu wird die Probe mit der gegeniiberliegenden
Seite bis zu einer Tiefe von 60 mm eingetaucht und bis zur vélligen Abkuhlung im Wasser-
bad belassen. Nach Auslagerung von mindestens 48 h wird die zweite Test-Kehlnaht
geschweildt, in gleicher Weise abgekihlt und ebenfalls 48 h ausgelagert. Danach erfolgt die
metallografische Untersuchung, indem jede Testnaht in vier gleich grof3e Priifstiicke zerlegt
wird, deren Stirnflachen auf Risse kontrolliert werden. Im Schwei3gut darf die Gesamtlange
der Wurzelrisse 5% der Nahtdicke nicht Uberschreiten. Ebenso darf die Gesamtlange von
WEZ-Rissen nicht 5% der Schenkelldnge der Kehlnaht Uberschreiten. Zur Charakterisie-
rung der Geflgeaufhartung wird eine Vickersharteprufung in der WEZ und im Schweifigut
vorgenommen.
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Bild 18: CTS-Test nach [70]
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2.3.23 IRC-Test

Der Vorteil des als Variante des RRC-Tests (Rigid Restraint Cracking-Test , Abschnitt
2.3.2.4.1) an der Universitat der Bundeswehr in Hamburg entwickelten IRC-Tests (Instru-
mented Restraint Cracking Test) ist die Mdglichkeit der direkten Ubertragung realer
Schweiflvorgdnge auf Laborproben mittels eines relativ einfachen Versuchsaufbaus. Dazu
wird die zu untersuchende Probe mit Hilfe einer geeigneten Spannvorrichtung in einem
sehr steifen Rahmen fixiert und unter definierten Bedingungen ein- oder mehrlagig ge-
schweil3t (Bild 19). Realisiert werden kénnen verschiedene Blechdicken, Nahtgeometrien
und Arten von Schweil3st6R3en.
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Bild 19: Prinzipdarstellung und Ergebnisdiagramm des IRC-Tests [72]

Die verschiedenen Steifigkeiten von realen Konstruktionen kdénnen durch Variation der
Blechdicke und der Einspannléange der Probe simuliert werden. Die Applikation von Dehn-
messstreifen innerhalb der Probenaufnahme ermdglicht eine Aufzeichnung der Schrumpf-
reaktionskraft und der Schrumpfreaktionsmomente wahrend des Schweilens und wahrend
des Abkiihlens der Probe. Aus diesen Werten Iasst sich die fiir das Auftreten von Kaltrissen
verantwortliche Spannung in Nahtquerrichtung berechnen. Als VergleichsmaRstab fir die
Kaltrissanfalligkeit unterschiedlicher Schweillverbindungen lasst sich die Zeit bis zum
Eintreten eines moglichen Risses und die prozentuale Rissquerschnitisflache heranziehen.
Eine weitere Einsatzmoglichkeit dieses Tests ist die Quantifizierung der Schrumpfspannun-
gen in Abhangigkeit von den Schweilparametern, der Schweillnahtgeometrie und der
Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination [72],[90],[91].

45



2 Kenntnisstand

2.3.24 Weitere selbstbeanspruchende Kaltrisspriifverfahren
23241 Rigid Restraint Cracking-Test (RRC)

Zu Beginn der 60iger Jahre wurde an der Osaka-Universitat in Japan der RRC-Test als
experimentelle Grundlage des Einspanngradkonzeptes entwickelt. Geprift werden ein-
oder mehrlagig geschweilite Proben unterschiedlicher Breite und Dicke, bei denen durch
ein relativ aufwandiges Belastungs- und Regelsystem eine frei wahlbare Messlange kon-
stant gehalten wird (Bild 20). Die auf die Schweillverbindung wirkenden Krafte ergeben sich
aus den behinderten Dehnungen und Schrumpfungen in Abhangigkeit von der konstant
gehaltenen Messlange. Dadurch ist es mdglich, beliebig fest eingespannte Schweil’nahte
zu untersuchen. Als MaR fur die Steifheit der Verbindung wurde der sogenannte Einspann-
grad K (intensity of restraint) eingeflhrt, der sich aus E-Modul, Blechdicke und konstant
gehaltener Messlange ergibt. Je nach Nahtvorbereitung und Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkombination wird das Schweillgut oder die Warmeeinflusszone ge-
pruft. Als Ergebnis erhdlt man Zusammenhange zwischen kritischer Spannung, Wasser-
stoffgehalt und Vorwarmtemperatur- sowie streckenenergieabhangiger Geflige
[73],[74],[76],[92].
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Mobiles Querhaupt

Kraftmessdose /

Bild 20: Prinzipdarstellung des Rigid Restraint Cracking-Tests [92]

2.3.24.2 Cruciform-Versuch

Die ersten Versuche auf Grundlage dieses Prifverfahrens wurden 1947 in den USA durch-
gefuhrt. Der Test erlangte internationale Verbreitung nach seiner Weiterentwicklung bezlig-
lich Blechdicke, Zwischenlagentemperatur und Schweil3nahtfolge. Bild 21 zeigt die heute
verwendete Probenform. Dabei hdngen Probenlange, -breite und —hohe sowie die
Priifnahtlange von der Blechdicke und vom SchweilRverfahren ab. Gepriift wird die Kaltriss-
empfindlichkeit von SchweiRgut und Warmeeinflusszone von Kehlndhten. Dazu wird, wie in
der Skizze ersichtlich, ein Kreuzsto? zuerst geheftet, um dann vier Kehlndhte in vorge-
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schriebener Reihenfolge herzustellen. Zwischen den einzelnen Nahten ist die Probe auf
Raumtemperatur abklhlen zu lassen. Mit zunehmender Nahtzahl steigt die durch die
Schrumpfbehinderung induzierte Spannung an. Im Vordergrund steht dabei die Winkel-
schrumpfung. Die hochste Rissanfalligkeit zeigt stets die Naht 3. Dieses Phanomen wird
einerseits durch die hohe thermische Ausdehnung beim Schweifen der vierten Naht in
Verbindung mit der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden hohen Steifigkeit erklart. Andererseits
ist eine unglinstige Wasserstoffverteilung durch Diffusion oder unterschiedliche Abkiihlzei-
ten in der WEZ der einzelnen Nahte als Erklarung denkbar [72],[75],[76],[93].

a) 1 b)
Priifnaht Heftschweilbung
W (*(;(((((U_UJ
PR )
) L Jo L B R
C)
Blechdicke] Proben- | Proben- | Proben- | Priifnaht- | Schweil3-
lange breite héhe lange prozess
(L (B) (H) (Lp)
150 150 75 50 E, MAG,
10 bis 15 MIG, WIG
300 300 150 150 UP
16 bis 50 300 300 150 150 alle

Bild 21: Prinzipdarstellung des Cruciform-Versuchs [72]

2.3.2.4.3 WIC (Welding Institute of Canada)-Test

Einer der neuesten selbstbeanspruchenden Kaltrisstests ist der am Welding Institute of
Canada entwickelte WIC-Test. Er dient speziell zur Ermittlung der Kaltrissanfalligkeit von
Orbitalnahten, wie sie im Rohrleitungsbau auftreten. Dazu wird eine extrem in ihrer Winkel-
schrumpfung behinderte Rohrnaht, wie in Bild 22 dargestellt, simuliert. Der Grad der
Einspannung ist variierbar durch die Lange der zur Fixierung der Probe auf dem Unterblech
vorgesehnen Kehlndhte. Um die Schweillbedingungen im Feld zu bericksichtigen, wird in
Fallnahtposition mittels C-Elektrode geschweifdt. Ermittelt werden die Schweil3bedingungen
wie Wasserstoffgehalt, Vorwarmtemperatur und Streckenenergie, bei denen keine Kaltrisse
mehr auftreten [72],[75],[94],[95].
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25 1: Absatz J M
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3: Unterblechversteifung t.: Nahtdicke
4: Prifnaht t,;: Risstiefe

Bild 22: Prinzipdarstellung des WIC-Tests [72]

23.244 RGW-Test

Der Name RGW-Test leitet sich aus den Anfangsbuchstaben des Wirtschaftsverbundes
.Rates flr gegenseitige Wirtschaftshilfe* der ehemaligen so genannten Ostblockstaaten ab,
in denen er hauptsachlich verbreitet war. Er bietet die Mdglichkeit, unterschiedliche Ein-
spannlangen und damit verschiedene Steifigkeiten von Schweillverbindungen zu realisie-
ren. Dazu werden rechtwinklige Probenelementpaare in eine Einspannplatte eingesetzt und
fixiert (Bild 23). Jedes Probenpaar besteht aus den eigentlichen Probenblechen und den
angeschweiflten Stegblechen, welche nach dem Schweil3en einer einlagigen Zugraupe die
Querschrumpfung der Schweilverbindung behindern. Nach einer mindestens 16stlindiger
Auslagerungszeit erfolgt eine Sichtpriifung. Sind keine Risse sichtbar, erfolgt eine oxidie-
rende Glihung der Probe bei 350°C fur 2 Stunden. Nach dem darauf folgenden Brechen
der Probe sind eventuell vorhandene Kaltrisse aufgrund der Anlauffarben gut von der
Restbruchflache zu unterscheiden. Ermittelt werden die Schweillparameter Wasserstoffge-
halt im Schweillgut, Streckenenergie und Vorwarmtemperatur, bei denen Kkaltrissfrei ge-
schweil3t werden kann [72],[96],[97].
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a) 60°+5° Schnitt A-A@
° o ‘WW Ql / ;@ 1: Stegblech
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e
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b) Gesamtlange 310 | 360 | 510
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Bild 23: schematische Darstellung des RGW-Tests [72]

2.3.245 GBOP-Test (Gapped Bead-On-Plate)

In Bild 24 ist der relativ einfache Versuchsaufbau des Gapped Bead-On-Plate Tests darge-
stellt. Mittels dieses Prufverfahrens wird die Empfindlichkeit des Schweilgutes einer
Auftragsraupe bezlglich wasserstoffunterstitzter Kaltrissbildung ermittelt.

Dazu werden zwei stabile Grundplatten, von denen eine einen definierten Spalt aufweist,
durch eine Klemmvorrichtung fixiert. Danach wird der Spalt mit der Prifraupe Uberschweilf3t.
Die sich wahrend der Abkiihlung aufbauende Langsspannung kann im Zusammenhang mit
der Spannungskonzentration am Spalt Querrisse im Schweilgut induzieren. Nach
24stundiger Auslagerungszeit erfolgt ein oxidierendes Glihen und nachfolgendes Brechen
der Probe. Sind Kaltrisse aufgetreten, heben sie sich aufgrund der Anlauffarben gut von der
Restbruchflache ab [73],[75],[98]-[100].

2.3.24.6 Bead Bend Test

Der Bead Bend Test wurde zur Bewertung der Kaltrissempfindlichkeit geschweifdter Bau-
teile von Mitarbeitern der Bohler Welding Austria GmbH entwickelt. Bewertet wird die
Empfindlichkeit von Schweilgutern in Mehrlagenschweiungen (Bild 25). Urspringlich
handelte es sich um ein Priifverfahren, welches ausschlieBlich zur Priifung von Orbitalnah-
ten eingesetzt wurde. In seiner heutigen Form werden beim Bead Bend Test unterschiedli-
che Schrumpfbehinderungen durch die Probendicke und die Art der Fixierung der Proben-
bleche realisiert. So ist es z.B. mdglich, die Ankerndhte durch Klemmen zu ersetzen, die
eine Querschrumpfung zulassen, eine Winkelschrumpfung jedoch nicht.
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Damit lassen sich die Bedingungen beim Orbitalschwei3en im Rohrleitungsbau simulieren.
Andererseits kann durch das Festschweiflen der Probe an allen vier Seiten eine sehr steife
Einspannung verwirklicht werden. Nach dem Schweilen mit den zu untersuchenden
Schweifparametern und einer 24stiindigen Auslagerung wird die eigentliche Probe so aus

der Schweilinaht entnommen, dass die Prifflache in der Nahtmitte liegt.

a) A,
A
—Dbearbeitet
Prifnaht *-4(—) L
Te)
N
Klemme Klemme
-\gefréste Aussparung
——bearbeitet
A
A
100 —> 100 R
b)
D@ N
Q| Schnitt A-A
y
375 50 375

Bild 24: schematische Darstellung des GBOP-Tests [100]
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Probenlage
1: Probeblech (API 5 LX 70)
(auf Grundplatte geschweif3t)
2: Schweifnaht
S 3: Probe
3 4: Grundplatte

Probe

N——— A
250 . e Schweildgut
< > ~
A
Biegevorrichtung
F Priifflache Grundwerkstoff
‘./
\2 M
X:5,10, 15, 20, 25 mm
= Y: 1

b mm
w\ Priifflache

Bild 25: schematischer Aufbau des Bead Bend Tests [101]

Nach dem Polieren der Prifflache wird die gesamte Probe fiir 16 h bei 250°C wasserstoff-
frei gegliht, damit beim anschlieRenden Biegen eine Aktivierung von eventuell getraptem
Wasserstoff ausgeschlossen wird. So wird eine Uberlagerung der Versuchsergebnisse mit
dem sogenannten Fischaugenphanomen ausgeschlossen. Durch das wie in Bild 25 darge-
stellte Biegen der Probe werden die eventuell vorhandenen Mikrorisse aufgeweitet, so dass
sie selbst mit bloRem Auge gut sichtbar sind. Vorteil des Testverfahrens ist die relativ grof3e
Inspektionsflache der Probe. Dadurch erhalt man selbst bei nur einer Probe je Parameter-
satz umfangreiche Informationen Uber die Kaltrissempfindlichkeit des untersuchten
Schweilgutes. Als Ergebnis kdnnen beispielsweise minimale Zwischenlagentemperaturen
in Abhangigkeit von Blechdicke und Festigkeit des Zusatzwerkstoffes bestimmt werden.
Durch die Méglichkeit der Variation der Steifigkeit erhofft man sich eine gute Ubertragbar-
keit auf reale Schweillverbindungen, besonders auf Feldschweillungen im Rohrleitungsbau
[101].

51



2 Kenntnisstand

2.3.24.7 Batelle Underbead Cracking Test

Einer der ersten Tests zur Prifung der Empfindlichkeit gegen Risse im Schweilgut ist der
Batelle Underbead Cracking Test [102]-[104]. Dabei wird auf eine 76 mm lange, 51 mm
breite und 25,4 mm hohe Grundplatte eine 32 mm lange Prifnaht abgeschweildt (Bild 26).
Die Platte wird vorher durch Eintauchen in ein flissiges Bad je nach Versuchsdurchfiihrung
vorgewarmt oder gekihlt. Nach dem SchweilRen wird die Probe 24 Stunden gelagert, zur
Vermeidung weiteren Rissfortschritts spannungsarmgegliiht und dann langs aufgeséagt. Die
Ausdehnung der Rissflache wird mit magnetischen oder metallografischen Verfahren
sichtbar gemacht, und deren prozentuales Verhaltnis zur Nahtlange angegeben. Zur Absi-
cherung des Versuchsergebnisses sind 10 Proben mit einer Reproduzierbarkeit von 10%
Abweichung herzustellen. Die bei diesem Test verwendeten Proben wurden zur Bestim-
mung der Empfindlichkeit gegen Unternahtrisse bei der SchweilRung von Kohlenstoffstahlen
und niedriglegierten Stahlen mit zelluloseumhiillten Elektroden entwickelt, um die Bedin-
gungen von Heftschweillungen zu simulieren. Die Ergebnisse solcher Tests erwiesen sich
als sinnvoll zur Aufstellung von Rankings zur SchweilRbarkeit der untersuchten Stahle bzw.
zur Bestimmung der minimalen Vorwarmtemperatur zur Vermeidung von Unternahtrissen
bei groRer Schrumpfbehinderung.

Walzrichtung - L
A A’ A [ [1 "
Lz:::::::::::::——I 2

LSchweiBraupe

Schnitt A-A

Unternaht-Riss, % | /L x100

-~ 3" 44
L = Lange der Schweil3naht
| = Lange des Unternahtrisses

Bild 26: Batelle Underbead Cracking Test [103]

2.3.24.8 Circular Patch Test

Es existieren etliche Versionen dieses Tests, doch haben alle das Heraustrennen einer
runden Scheibe aus einer quadratischen Platte und deren Wiedereinschweiflung gemein-
sam [105]-[107]. In einigen Varianten erfolgt die Schweilung in alternierenden Quadranten,
andere Tests schreiben eine kontinuierliche kreisférmige Ausfihrung des Schweilprozes-
ses vor (Bild 27). Die Beanspruchung der Probe wird in jedem Fall durch ein sich nach dem
Schweillen aufbauendes biaxiales Spannungsfeld hervorgerufen, welches zur Rissbildung
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in der WEZ oder im Schweif3gut flilhren kann. Die Hohe der sich einstellenden Spannungen
kann Uber die Wahl verschiedener Kreisdurchmesser variiert werden. Zum Nachweis von
Rissen werden magnetische, rontgenografische und metallografische Verfahren genutzt.
Der Test wird hauptsachlich zur Abnahmepriifung verwendet, bei der die Schweillbarkeit
einer bestimmten Werkstoff / Zusatzwerkstoffkombination demonstriert wird.

d (variabel zw. 4” und 77)

o |

Quad. 1
Quad. 2
24"

Vs YRan
\ PR

Schnitt A- A

Schweiung kontinuierlich Schweilung in alternierenden Quadranten

Bild 27: Circular Patch Test [107]

2.3.249 Schnadt Fisco Test

Probenbleche Spannschrauben

7“

Spannplatte
AN £

A

»
y

14"

Bild 28.: Schnad Fisco Test [108]
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Der Schnadt Fisco Test wurde in den 70iger Jahren zur Beurteilung der Schweiflbarkeit von
Orbitalnahten von Rohrleitungen entwickelt [108]. Wie im Bild 28 beschrieben, werden zwei
Bleche in einer Spannvorrichtung derart fixiert, dass durch den entstehenden Stumpfstof
eine Orbitalnaht abgebildet wird. Eine einlagige Testnaht wird ohne Vorwarmung mit bis auf
die Schweilgeschwindigkeit konstanten Schweillparametern abgeschweil3t. Bei einer
kritischen, den Warmeeintrag erhohenden Schweiltigeschwindigkeit oder einer kritischen
Abkiihlgeschwindigkeit tritt Kaltrissbildung auf. Der Test kann direkt zur Bewertung von
Feldschweiflungen angewendet werden, indem entweder die maximale Schweil3nahtlange
per Elektrode zur Verhinderung von Wurzelrissen oder ein Ranking fiir Stahle oder Elektro-
den bezuglich ihrer Kaltrissempfindlichkeit ermittelt wird.

2.3.24.10 Slot Weld Test

Der Slot-Weld Test wurde an der Lehigh-Universitat unter Federflhrung des American
Petroleum Institute entwickelt, um mit Hilfe eines einfachen Tests die Schweil3barkeit von
Rohrleitungsstéahlen unter Feldbedingungen abschéatzen zu kénnen [109]-[111]. Die Proben
kénnen dabei aus Blechen oder Rohrmaterial hergestellt werden. Bestimmt wird die mini-
male Vorwarmtemperatur oder andere SchweilRparameter zur Vermeidung von Rissen. Wie
im Bild 29 dargestellt, sind die Proben im Unterschied zum TEKKEN- und U-Naht Test
lediglich mit einem durchgehenden 90 mm langen und ca. 2,4 mm breiten Schlitz versehen,
welcher einen [-Stol3 darstellt. Dieser kann maschinell hergestellt oder durch Ankernahte
erzeugt werden. Die Prifnaht wird Gber den Schlitz geschweillt und startet bzw. endet
25 mm aufBlerhalb des Schlitzes. Danach wird die Probe warmebehandelt bzw. spannungs-
arm gegliiht, um die Oberflachenrisse nach dem Brechen der Probe sichtbar zu machen
bzw. weitere Rissbildung und weiteren Rissfortschritt zu verhindern. Die Warmebehandlung
erfolgt entweder 5 min nach dem Schweilen, was einer typischen Zeit bis zur Schweillung
der Gegenlage entspricht, oder 24-48 Stunden nach der Schweiung, um eine verzdgerte
Rissbildung zu ermdglichen. Die Probe wird bis in den Schlitz aufgesagt und dann gebro-
chen. Es erfolgt die visuelle Auswertung und prozentuale Angabe der Rissflache.

Herstellung durch z.B. Frasen Herstellung durch Ankernahte
3.54
4_inches _,
# P
0.094 £ — &
inches Q‘é\ 3.54 inches st
Q)\
<l - l‘ a
8 inches o - 8 inches "

1inch =25.4 mm

Bild 29:Slot-Weld Test [111]
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2.3.2.4.11 Butt-Weld (WI) Cracking Test

Der WI Test (Welding Institute) wird fir die Bewertung der Schweil’barkeit von Rohrlei-
tungsstéhlen unter Feldbedingungen verwendet. Der Aufbau &ahnelt dem Schnadt Fisco
Test, allerdings wird eine mit einer Nut versehene Kupferschiene als Schweifibadsicherung
verwendet [112]-[114]. Die Fixierung der Probenhalften erfolgt mit Klemmschienen, so dass
zwar die Winkelschrumpfung stark behindert, ein Verzug in transversaler Richtung beim
Abkuhlen aber moglich ist (Bild 30). So wird versucht, den realen Bedingungen beim
Schweifen von Orbitalndhten an Rohrleitungen gerecht zu werden. Der Warmeeintrag wird
Uber die SchweiRgeschwindigkeit variiert. Der Einfluss einer Vorwdrmung kann durch
Aufheizen der Probenbleche vor dem Einspannen ebenfalls untersucht werden. Bedingt
durch die hohe Warmeableitung durch Spannvorrichtung und Kupferschiene kommt es zu
sehr hohen Abkuhlgeschwindigkeiten. Untersuchungen ergaben, dass kritische Strecken-
energien fur das Auftreten von Rissen geringer waren als die in TEKKEN-Versuchen
ermittelten, da die Schrumpfbehinderung beim TEKKEN-Test groRer ist [113].

Probenhalfte

Spannplatte

aus Kupfer

Bild 30: Butt-Weld (WI) Cracking Test [114]

2.3.3 Vergleich und Aussagefahigkeit der einzelnen Priifverfahren

Grundsatzlich ist das Verfahrensprinzip aller Kaltrisstests identisch. Um die Kaltrissemp-
findlichkeit einer Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination zu bestimmen, bzw. Grundwerk-
stoffe oder Zusatzwerkstoffe beziglich dieser Empfindlichkeit zu klassifizieren, wird eine
entsprechende Probe mit einer Schweilinaht versehen. Zur Rissbildung ist eine mechani-
sche Beanspruchung in kritischer Hohe erforderlich, die, neben den immer auftretenden
umwandlungsbedingten Eigenspannungen, primar entweder durch duere Belastung oder
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durch probenformbedingte Schrumpfbehinderung erzeugt werden. Die Empfindlichkeit des
zu untersuchenden Werkstoffes ist dabei von EinflussgroRen wie chemische Zusammen-
setzung, durch den Schweil’prozess eingebrachten Wasserstoff, Vorwarm-, Zwischenla-
gen- und Nachwarmtemperatur sowie der Abkilihlgeschwindigkeit nach dem Schweillen

abhangig.

Tabelle 1: Kaltrissprifverfahren mit fremdbeanspruchten Proben

Implant Test

TRC Test

LTP Test

Augmented-Strain
Test

Versuchsziel Kaltrissneigung von Kaltrissneigung Kaltrissneigung von ein- Kaltrissneigung einer
Grundwerkstoffen von ein- oder oder mehrlagigen Kehl- einlagigen Auftrags-
(WEZ) mehrlagigen nahten und Auftrags- schweillung (WEZ-

Stumpfnéhten schweifungen (WEZ-SG- SG-Kombination)
(WEZ-SG-Kombi- | Kombination)
nation)

Werkstoffe Implantprobe aus hoherfester un- hoherfester un- oder hoherfester un- oder
hoherfestem un- oder | oder niedriglegier- | niedriglegierter Stahl niedriglegierter Stahl
niedriglegiertem Stahl | ter Stahl
(in Sonderféllen aus
Schweilgut)

Nahtform Auftragsschweiung Stumpfnaht Kehlnaht Auftragsschweiung

Rissarten Kaltrisse in der WEZ Kaltrisse in der Kaltrisse in WEZ und Kaltrisse in WEZ und

WEZ SchweilRgut Schweilgut

Ursachen der
mechanischen

mehrachsige Span-
nungen infolge

definiert aufge-
brachte einachsige

definiert aufgebrachte
Biegebeanspruchung,

definiert aufge-
brachte Biegebean-

metallografische
Schliffe, Aufbrechen
nach oxidierendem
Glihen

metallografische
Schliffe

fische Schliffe

Spannungen definierten Kerbs, Zugspannung, Umwandlungseigenspan- spruchung, Um-
definiert aufgebrachte | Umwandlungsei- nungen, mehrachsige wandlungsei-
einachsige Zugspan- genspannungen, Spannungen infolge genspannungen
nung, Umwandlungs- | mehrachsige schweillbedingter Kerben
eigenspannungen Spannungen

infolge schweillbe-
dingter Kerben
Rissermittlung Sichtprifung, Sichtpriifung, Sichtprifung, metallogra- direkte Beobachtung

von Rissinitiierung
und -fortschritt

Einflussfaktoren

Implantgeometrie,

Schweilprozess,

Schweillprozess, Zusatz-

Schweilprozess,

bar, geeignet zur
Klassifizierung von
Werkstoffen

Proben, deren
Form dem
jeweiligen Anwen-
dungsfall entspre-
chen kann

Priflast, Vor- und Zusatzwerkstoff, werkstoff, Vorwarmung, Zusatzwerkstoff,
Nachwarmung, Streckenenergie, Priiflast Geometrie des
Schweilprozess, Vorwarmung, Gesenks
Zusatzwerkstoff Priflast

Ergebnisse kritische Spannung, kritische Spannung | kritische Spannung und kritische Beanspru-
Vorwarmtemperatur, und Vorwarmtem- | Vorwarmtemperatur fir chung, Ort der
Wasserstoffgehalt, peratur fur kaltrissfreies Schweillen Rissentstehung
Streckenenergie fir kaltrissfreies
rissfreies Schweillen Schweilen

Ubertragbarkeit | nicht direkt tibertrag- bauteilédhnliche bauteilahnliche Proben nicht direkt Gber-

tragbar, geeignet zur
Grundlagenfor-
schung
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Tabelle 2: Kaltrissprifverfahren zum Test speziell von Rohrleitungsnahten mit selbstbean-

spruchenden Proben
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2 Kenntnisstand

Ziel der Versuche ist entweder die Einteilung der Werkstoffe bezuglich ihrer
Kaltrissempfindlichkeit oder die Bestimmung von Schweilparametern, Vor- und Nach-
warmtemperaturen bei denen keine Rissbildung auftritt. Als Ergebnis der Bemihungen, den
jeweiligen Anwendungsfall moglichst real aber auch kostengunstig abzubilden, liegen die in
den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 beschriebenen Kaltrissprifverfahren vor. Die Einteilung
bzw. der Vergleich der einzelnen Kaltrissprifverfahren ist nach mehreren Gesichtspunkten
moglich. Einerseits kann man nach der Art der Belastung (selbst- oder fremdbeansprucht)
unterteilen, andererseits ist eine Abgrenzung gegeneinander aber auch Gber geometrische
Parameter (Probenform, Nahtform), die Méglichkeit der Variation der Versuchsbedingungen
oder den Anwendungsfall moglich. In Tabelle 1 sind zunachst alle fremdbeanspruchten
Verfahren erfasst. Diese unterscheiden sich grundséatzlich sowohl durch die verwendete
Probenform als auch durch den jeweiligen Anwendungsfall. Wahrend TRC- und LTP-Test in
Grofle und Form bauteildhnliche Proben verwenden und somit einem entsprechenden
Anwendungsfall zuzuordnen sind, werden Implant- und Augmented-Strain Test aufgrund
werkstoffsparender  Kleinproben und damit der  Mdglichkeit, umfangreiche
Versuchsprogramme zu realisieren, vornehmlich zur Klassifizierung von Grundwerkstoffen
und Schweilgutern eingesetzt. Der Augmented-Strain Test bietet dariber hinaus als
einziges Verfahren die Moglichkeit, Rissinitierung und -ausbreitung in Abhangigkeit von
den zu untersuchenden EinflussgroRen wie z.B. Wasserstoffgehalt und Bean-
spruchungshéhe direkt zu beobachten (2.3.1.2.3), weshalb dieser Test vornehmlich in
Forschung und Entwicklung angewendet wird. Nachteil aller fremdbeanspruchten Prifver-
fahren ist der hohe geratetechnische Aufwand zur Realisierung einer definierten Beanspru-
chung.

Tabelle 2 enthalt finf Kaltrissprifverfahren, die speziell zur Untersuchung der Kaltrissnei-
gung von Orbitalndhten bei FeldnahtschweiRungen entwickelt wurden. Dabei sind WIC-,
Butt-Weld-Cracking- und Schnadt-Fisco Test bezlglich Versuchsaufbau und —durchfiihrung
als nahezu identisch anzusehen, weshalb sich die unter gleichen Bedingungen gewonne-
nen Ergebnisse dieser Prifverfahren nicht unterscheiden dirften. Unterschiede bestehen in
der Mdglichkeit, die fur eine Orbitalnaht typische Behinderung der Winkelschrumpfung in
gewissen Grenzen zu variieren bzw. eine Langsschrumpfung zuzulassen oder nicht.
Wahrend beim Butt-Weld Test eine Langsschrumpfung uneingeschrankt méglich ist, kann
sie beim WIC-Test lUber die Lange der Ankernahte variiert werden. Auflerdem wird die
Prifnaht in der kritischen Fallnahtposition geschweil3t, um den unglnstigsten Bereich der
SchweilRnaht zu simulieren. Der Schnadt-Fisco Test bildet aufgrund der beschrankten
Variation der Einspannmoglichkeit die Verhaltnisse beim Orbitalnahtschweilen am unge-
nauesten ab. Eine Variation der Steifigkeit ist dennoch Uber die Blechdicke oder Uber die
Position der Klemmschrauben mdglich.

Relativ unaufwandig und daher kostenglnstig ist der Slot-Weld Test. Die Probenform
entspricht jedoch nicht den Verhéltnissen beim OrbitalnahtschweilRen, weshalb die Uber-
tragbarkeit der Versuchsergebnisse auf Bauteile fraglich erscheint. Deshalb wird dieser
Test lediglich zur Abschatzung der Schweil3barkeit von Rohrleitungsstahlen verwendet.

Waéhrend die genannten Prifverfahren die fur die Kaltrissbildung kritische Wurzellage
simulieren, wurde der Bead-Bend-Test zur Untersuchung mehrlagiger Orbitalndhte entwi-
ckelt. Die Variation der Einspannung reicht von kompletter Schrumpfbehinderung in alle
Richtungen bis hin zur Mdglichkeit einer freien Langsschrumpfung, wenn statt der Anker-

58 BAM-Dissertationsreihe



2 Kenntnisstand

nahte Klemmen wie beim Butt-Weld Test verwendet werden. Nach dem SchweilRen wird die
gesamte Naht mittig aufgetrennt, poliert und Uber ein entsprechendes Werkzeug gebogen,
um eventuell entstandene Risse sichtbar zu machen. Vorteil dieses aufwandigen Verfah-
rens ist die im Gegensatz zu anderen Auswertmethoden grofie Inspektionsflache, die eine
komplette Rissverteilung uber die gesamte Schweillnaht selbst mit nur einer Probe je
Parametersatz liefert.

Tabelle 3: Kaltrissprifverfahren mit selbstbeanspruchenden Proben und ulber die Mess-

anordnung variierbarer Schrumpfbehinderung

RRC Test IRC Test RGW Test
Versuchsziel Kaltrissneigung von Stumpf- Kaltrissneigung von Stumpf- und Kaltrissneigung von Stumpf-
nahten (WEZ-SG-Kombi- Kehinahten (WEZ-SG-Kombi- nahten (WEZ-SG-Kombi-
nation) nation) fir zuvor an realen nation)
Konstruktionen bestimmten
Einspanngraden
Werkstoffe héherfester un- oder niedrigle- | héherfester un- oder niedriglegier- | hoherfester un- und
gierter Stahl und zugehoriger | ter Stahl und zugehériger niedriglegierter Stahl und
Zusatzwerkstoff Zusatzwerkstoff geeigneter Zusatzwerkstoff
Nahtform mehrlagige Stumpfnaht ein- und mehrlagige Stumpf- und einlagige Stumpfnaht
Kehlnahte
Rissarten Kaltrisse in der WEZ und im Kaltrisse in der WEZ und im Kaltrisse in der WEZ und im

Schweilgut

SchweilRgut

Schweilgut

Ursachen der
mechanischen
Spannungen

Eigenspannungen durch
Schrumpfbehinderung,
Umwandlungseigenspannun-
gen

Eigenspannungen durch definierte
Schrumpfbehinderung,
Umwandlungseigenspannungen,
Nahtgeometrie

Eigenspannungen durch
Schrumpfbehinderung, Um-
wandlungseigenspannungen,
Nahtgeometrie

Rissermittlung

Sichtprufung, metallografische
Schliffe

Sichtprifung, metallografische
Schliffe, Aufbrechen nach
oxidierendem Gliihen, Risszeit-
punkt bestimmbar durch Auswer-
tung des Reaktionskraftverlaufes

Sichtprufung, metallografi-
sche Schiliffe, Aufbrechen
nach oxidierendem Gliihen

Einflussfaktoren

Blechdicke, frei wahlbare
Einspannlange

Blechdicke, Einspannbedingun-
gen, Nahtgeometrie

Blechdicke, Vorwarmung,
verschiedene Einspannlan-
gen

Ergebnisse kritische Vorwarmtemperatur, | kritische Vorwarmtemperatur, kritische Vorwarmtempera-
Streckenenergie, Wasser- Streckenenergie, Wasserstoffge- | tur, Streckenenergie,
stoffgehalt in Abhangigkeit der | halt fir kaltrisssicheres Schwei- Wasserstoffgehalt fur
Steifigkeit Ren, Quantifizierung von kaltrisssicheres SchweilRen

Reaktionskraften und Reaktions-
momenten in Abhéngigkeit von
den Einflussfaktoren
Ubertragbarkeit | bauteilahnliche Proben, sehr bauteilorientiert, Nutzung von | Schrumpfbehinderung in

Schrumpfbehinderung frei
wabhlbar, Versuch der
Ubertragung der Ergebnisse
durch Konzept des Einspann-
grades

an realen Konstruktionen be-
stimmten Einspanngraden

gewissen Grenzen variierbar,
bauteilahnliche Proben

In Tabelle 3 sind weitere Kaltrissprifverfahren mit selbstbeanspruchenden Proben aufge-
fuhrt. Hauptmerkmal dieser Gruppe ist neben der Verwendung bauteildhnlicher Proben bis
hin zur GroRprobe (RRC-Test) die Mdglichkeit, den Grad der Einspannung und damit die
Schrumpfbehinderung nicht nur Gber die Blechdicke, sondern auch lber die Einspannlange
zu variieren. Wahrend dies fir den RRC-Test aufgrund der Messanordnung stufenlos
moglich ist, verwenden IRC- und RGW-Test verschiedene Distanzstiicke, die eine stufen-
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weise Erhéhung oder Erniedrigung der Einspannlange ermdglicht. In Kombination mit der
Variation der Blechdicke oder der Nahtform sind jedoch auch mit diesen Verfahren eine
Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen maglich.

Tabelle 4: Kaltrissprifverfahren mit selbstbeanspruchenden Proben ohne zuséatzliche Ein-
spannung

TEKKEN, U-
Groove, Lehigh
Test

CTS Test

Cruciform Test

Circular Patch Test

WEZ und im
Schweilgut

und/oder Schweigut

und/oder Schweilgut,
Waurzelrisse

Versuchsziel | Kaltrissneigung Kaltrissneigung von Kaltrissneigung von Kaltrissneigung von
von Stumpfnahten | Kehlndhten (WEZ-SG- | Kehinahten (WEZ-SG- ReparaturschweiRungen
(WEZ-SG-Kombi- | Kombination) Kombination) unter grofRer
nation) Einspannung (WEZ-SG-

Kombination)

Werkstoffe héherfester un- héherfester un- und héherfester un- und un- und niedriglegierte
oder niedriglegier- | niedriglegierter Stahl niedriglegierter Stahl und | Stahle mit zugehdrigem
ter Stahl und und geeigneter geeigneter Zusatzwerkstoff
zugehdriger Zusatzwerkstoff Zusatzwerkstoff
Zusatzwerkstoff

Nahtform Stumpfnaht, Kehlnaht Kehlnaht Stumpfnaht
Schlitzschweiung

Rissarten Kaltrisse in der Kaltrisse in WEZ Kaltrisse in WEZ Kaltrisse in WEZ oder

SchweilBgut

Ursachen der

Eigenspannungen

Eigenspannungen

Eigenspannungen durch

Eigenspannungen durch

mechani- durch durch Schrumpfbehinderung, Schrumpfbehinderung,
schen Schrumpfbehin- Schrumpfbehinderung, | Umwandlungseigenspan- | Umwandlungseigenspan-
Spannungen | derung, Umwandlungseigen- nungen, Anstieg der nungen, biaxiales
Umwandlungs- spannungen, Spannungen mit Spannungsfeld
eigenspannungen, | Spannungserhdéhung zunehmender Nahtzahl,
mehrachsige an maschinell kritischste Naht ist Naht 3
Spannungen gefertigter Nut
infolge
geometriebe-
dingter Kerben
Rissermittlung | Sichtpriifung, Sichtprifung, Sichtprifung, metal- magnetische, metal-
metallografische metallografische lografische Schliffe lografische oder
Schliffe Schliffe rontgenografische
Verfahren

Schrumpfbehinde-
rung

tung mittels TS-
Nummer auf Bauteile
Ubertragen, bei
heutiger Probenform
ist Warmeableitung
immer dreidimensional

der Winkelschrumpfung

Einflussfakto- | Blechdicke, Blechdicke, Vorwar- Blechdicke, Vorwarmung, | Blechdicke, Schweil3-
ren Nahtvorbereitung, | mung, Abkihlrate, Schweilprozess, prozess, Geometrie
Vorwarmung Zusatzwerkstoff Zusatzwerkstoff (Durchmesser),
Vorwarmung
Ergebnisse kritische Vorwarm- | kritische Vorwarm- kritische Vorwarmtem- kritische Vorwarmtem-
temperatur, temperatur, peratur, Streckenenergie, | peratur, Streckenenergie
Streckenenergie, | Streckenenergie, Wasserstoffgehalt fir
Wasserstoffgehalt | Wasserstoffgehalt fir | kaltrisssicheres
fiir kaltrisssicheres | kaltrisssicheres Schweillen
Schweillen SchweilRen
Ubertragbar- | bauteilahnliche urspriinglich wurde die | bauteildhnliche Proben bei Durchfiihrung eines
keit Proben, begrenzte | kritische Warmeablei- | mit hoher Behinderung full-scale-tests mdglich
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2 Kenntnisstand

Der IRC-Test stellt eine Weiterentwicklung des auf dem Konzept des Einspanngrades
(Abschnitt 2.3.4) basierenden RRC-Tests dar, indem zum einen die an realen Bauteilen
ermittelten Einspanngrade auf die Versuchsanordnung Ubertragen werden und zum ande-
ren Uber ein im Messrahmen befindliches System von Dehnungsaufnehmern neben den
auftretenden Reaktionsspannungen auch die Reaktionsmomente bestimmt werden kénnen.
Nachteile sind eine im Gegensatz zum RRC-Test gewisse Nachgiebigkeit des
Messrahmens sowie die die Bauteillibertragbarkeit erschwerenden geringen Proben-
abmessungen.

In Tabelle 4 sind selbstbeanspruchende Kaltrissprifverfahren zusammengestellt, deren
Einspannbedingungen und damit die Hohe der sich einstellenden mechanischen Spannun-
gen ausschlieBlich durch die Probenform bestimmt werden. Eine Erhdhung der
Schrumpfbehinderung Iasst sich nur durch eine Erhéhung der Blechdicke bzw. beim Lehigh
Test durch eine Variation der Entlastungssageschnitte erreichen. Alle Tests nutzen
bauteildhnliche Proben, die mit einlagigen Prufnahten (Kehl- oder Stumpfnaht) versehen
werden. Wahrend die Ubertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf Bauteile beim TEKKEN-
und Cruciform Test nur bedingt mdglich ist, versuchte man beim CTS-Test in seiner
urspringlichen Form die kritische Warmeableitung mit Hilfe einer sogenannten TS-Nummer
(Thermal Severity), die sich im wesentlichen aus der Dicke und der Anzahl der zu
verschweilRenden Bleche ergibt, auf Bauteile zu tUbertragen.

Der Circular Patch Test ist auf den konkreten Anwendungsfall einer Reparaturschweilung
zugeschnitten. Wie fir alle anderen Prifverfahren dieser Gruppe kénnen keine Aussagen
Uber die Hbéhe der sich in der Probe einstellenden Spannungen gemacht werden. Eine
Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf Bauteile erscheint fiir den Fall méglich, wenn der
Durchmesser des herausgetrennten und wiedereingeschweifdten Flickens klein im Verhalt-
nis zur Grundplatte ist.

Tabelle 5: Kaltrisspriifverfahren mit selbstbeanspruchenden Proben mit unveranderlicher

Geometrie
GBOP Test Batelle Underbead Cracking Test

Versuchsziel Kaltrissneigung von Schweil3giitern Kaltrissneigung von Schweil3giitern

Werkstoffe kaltrissempfindliche Zusatzwerkstoffe un- und niedriglegierte Stahle im Zusam-
menhang mit zelluloseumhdliten Elektro-
den

Nahtform Auftragsschweiung Auftragsschweiung

Rissarten Kaltrisse im Schweigut Kaltrisse im Schweigut, Unternahtrisse

Ursachen der
mechanischen
Spannungen

Eigenspannungen durch Schrumpfbehinderung,
Umwandlungseigenspannungen, mehrachsige
Spannungen am Uberschweilten Kerb

Eigenspannungen durch Schrumpfbehinde-
rung, Umwandlungseigenspannungen

Rissermittlung

Aufbrechen nach oxidierendem Gliihen

Langsaufségen der Naht und Rissermitt-
lung mit magnetischen oder metallografi-
schen Verfahren

Einflussfaktoren

Vorwarmung, Blechdicke, SchweiRprozess,
Zusatzwerkstoff

Vorwarmung, Schweillprozess, Zusatz-
werkstoff

Ergebnisse Klassifizierung von Zusatzwerkstoffen Klassifizierung von Zusatzwerkstoffen,
Kritische Vorwarmtemperatur fur kaltrisssi-
cheres Schweillen

Ubertragbarkeit nicht méglich nicht mdéglich
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Tabelle 5 listet zwei weitere Kaltrissprifverfahren mit selbstbeanspruchenden Proben auf,
deren Gemeinsamkeit die feststehende Probengeometrie und damit unveranderliche
Schrumpfbehinderung ist. Beide Tests dienen zur Untersuchung der Kaltrissneigung von
Schweifdgiitern. Sie sind in ihrer Durchfiihrung kostensparend und erméglichen dadurch die
systematische Klassifizierung von Schweiltzusatzwerkstoffen. Unterschiede bestehen vor
allem in der Probengeometrie. Wahrend beim GBOP-Test eine prufverscharfende Kerbe
eingebracht wird, arbeitet der Batelle Underbead Cracking Test nur mit einer sich schnell
abkuihlenden AuftragsschweiRung. Die dadurch bedingte hohe Schrumpfbehinderung
ermdglicht die Verwendung der Ergebnisse zur Ermittlung der minimalen Vorwarmtempe-
ratur zur Vermeidung von Unternahtrissen.

Immer wieder ist versucht worden, die Ergebnisse von Kaltrissprifverfahren zueinander ins
Verhaltnis zu setzen. Besonders geeignet erscheinen dafiir jene Verfahren, die mit den
gleichen Probenformen und Schweildaten arbeiten. So wurden in [115] gute Ubereinstim-
mungen zwischen den kritischen Schwellspannungen fiir die Rissbildung in TRC- und RRC-
Tests gefunden. Im Bereich der Zeitfestigkeit wurden jedoch aufgrund der unterschiedli-
chen Belastung Unterschiede festgestellt. Da bei gleicher Endspannung im TRC-Test die
Belastung sofort aufgebracht wird, reilen diese Proben im Bereich der Zeitfestigkeit eher,
wahrend beim selbstbeanspruchenden RRC-Test der Riss nach der Rissinitiierung sogar
gestoppt werden kann.

In [115] und [116] wurden die Ergebnisse von Implant-Tests mit denen von TRC- und RRC-
Tests fiir einen niedriglegierten Manganstahl verglichen. Gute Ubereinstimmung zwischen
den kritischen Rissbildungsspannungen wurde fiir den Fall gefunden, wenn im Implant-Test
solche Kerben verwendet werden, die den Verhaltnissen der durch den Schweilprozess
entstandenen Kerben beim TRC- und RRC-Test entsprechen. Als geeignet erwiesen sich
Kerbradien von 0,1 mm. Dieser Kerbradius ist heute Bestandteil der ISO 17642. Eigene
Messungen am Wurzelkerb von CTS- und TEKKEN-Proben bestétigten einen sich nach
dem Schweilprozess einstellenden mittleren Kerbradius von 0,1 mm.

Die Autoren in [117] kamen zu einem anderen Ergebnis. Es wurde Ubereinstimmung
zwischen den Ergebnissen von Implant-, TEKKEN- und CTS-Test gefunden, jedoch nicht
fur den RRC-Test. In [118] und [119] wurden erstmals qualitative Relationen zwischen
Implant-, CTS- und Cruziform-Versuch festgestellt.

Bei Vergleichen zwischen Implant- und CTS-Test wurde festgestellt, dass die Beanspru-
chung der Prufnaht beim CTS-Test von der Spaltbreite abhéngt und aulerdem mit steigen-
der Abkuhlzeit, d.h. steigender Streckenenergie, zunimmt [73]. Dieses Verhalten wurde fur
RRC-Proben nicht gefunden, da der Einspanngrad unabhangig von der Streckenenergie
ist.

2.3.4 Das Konzept des Einspanngrades

Die wahrend und nach dem Schweilen immer auftretenden Dehnungs- und
Schrumpfungsbewegungen des Bauteils werden durch lokale und globale Einflussfaktoren
unterschiedlich stark behindert. Lokale EinflussgrofRen sind beispielsweise die Steifigkeit
der unmittelbaren SchweiBnahtumgebung sowie die Steifigkeit vorangegangener
Schweilllagen und Heftnahte. Als globaler Einflussfaktor wird hingegen die Steifigkeit der
gesamten die Schweilnaht umgebenden Konstruktion angesehen. Dazu zahlt sowohl die
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Blechkonfiguration (Blechdicke, Einspannlange) als auch die Steifigkeit der die Einspan-
nung realisierenden Konstruktion. Kannengiefier [36] flihrte deshalb die Begriffe ,lokale
Schrumpfbehinderung” und ,globale Schrumpfbehinderung” ein, die wie folgt definiert sind:

Lokale Schrumpfbehinderungen werden durch den die SchweilRnaht umgebenden kalten
Werkstoff ausgetibt, welcher sowohl beim Aufheizen als auch beim Abkihlen der Schweil3-
naht die Materialverschiebung behindert. Die sich durch das inhomogene Schrumpfen des
Werkstoffes im Schweilnahtbereich ergebenden elastisch-plastischen Verformungen
fuhren nach dem Abkuhlen zu einem Bauteilverzug und/oder zu Eigenspannungen. Die auf
diese Art entstandenen Eigenspannungen bezeichnet man als direkte, 6rtliche oder auch
als Zwangungsspannungen.

Globale Schrumpfbehinderungen resultieren aus der Steifigkeit umgebender
Konstruktionsglieder bzw. aus der Steifigkeit der dufleren Einspannung eines Bauteils. Die
infolge der globalen Schrumpfbehinderung entstehenden Spannungen Uberlagern sich den
Zwangungsspannungen und werden als indirekte Eigenspannungen, Bauteil- oder
Reaktionsspannungen bezeichnet.
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Bild 31: Definition des Einspanngrades nach Satoh [120]
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Systematische Untersuchungen zum Einfluss der Schrumpfbehinderung von Schweif3nah-
ten auf die sich auspragenden Reaktionsspannungen wurden erstmals von Satoh et al.
durchgefihrt [120],[121],[122]. Als Mafl} der Schrumpfbehinderung wurde der ,Einspann-
grad” (,Intensity of restraint®) definiert, der mit dem Modell in Bild 31 beschrieben werden
kann. Dabei wird von einer einlagig geschweildten StumpfstolRverbindung ausgegangen, bei
der die Blechdicke im Verhaltnis zur Nahtdicke wesentlich groRer ist. AuRerdem gilt ideal
lineares Werkstoffverhalten fir den Grundwerkstoff (Linie ON bzw. Linie O'N") und ideal
bilinear elastisch-plastisches Verhalten fir das Schweifigut (Linie OKM bzw. Linie O'K'M").
Daruber hinaus gelten die folgenden Betrachtungen nur fir ausreichend lange Nahte, fir
welche die Reaktionskraft Fy auf die Nahtlange | bezogen werden kann.

Die Betrachtung des Einspanngrades in Nahtquerrichtung Rry besitzt die groRte Bedeu-
tung, obwohl wahrend des Schweifens und Abkihlens Schrumpfungen in allen drei Koor-
dinatenrichtungen auftreten. Deshalb sind die Einspanngrade in Nahtlangs- und Blechdi-
ckenrichtung bisher aufgrund der geringen praktischen Relevanz nicht untersucht worden.

Die nach Gleichung (6) definierte Kraft f, wird in den Schrumpfkraftdiagrammen in Bild 31
jeweils auf der Ordinate aufgetragen.

Bild 31 zeigt das Verhalten einer SchweiRverbindung mit niedrigem Einspanngrad (Index 1)
und einer Schweilverbindung mit hohem Einspanngrad (Index 2), welcher aus einer
kiirzeren Einspannung resultiert. Auf der Abszisse ist fir beide Falle der Wert der freien
Schrumpfung Sy aufgetragen. Diese ergibt sich beim Schwei3en der Bleche mit der Lange
L+ (Linie OA) und L, (Linie O’A") wenn keine seitliche Einspannung vorliegt. Schweif3t man
die Bleche mit denselben Einspannlangen Ly bzw. L, unter Einspannung, ergibt sich eine
Reaktionskraft f1 bzw. fo, welche zu einer Schrumpfung des Zusatzwerkstoffes Syw (Linie
BC) bzw. (Linie B'C") und des Grundwerkstoffes Syg (Linie CD) bzw. (Linie C'D") fuhrt. Die
Summe der beiden Einzelschrumpfungen ist zu jedem Zeitpunkt gleich dem sich bei freier
Schrumpfung ergebenden Wert Sy (Gleichung (7)).

7) S}, :SyB +SyW

Erstmals wurde der Einspanngrad in [120] von Satoh als ein auf die Nahtlange bezogenes
Maf fiir die Schrumpfbehinderung definiert. Quer zur Naht ergibt er sich aus dem Quotien-
ten aus der auf die Nahtlange bezogenen Reaktionskraft f, und der sich daraus ergebenden
Verformung des Grundwerkstoffes Syg (Gleichung (8)). Aufgrund der trigonometrischen
Beziehung ist der Einspanngrad gemafR Gleichung (8) auch durch die Steigung der
Hook 'schen Gerade und damit des E-Moduls des Grundwerkstoffes zu beschreiben.
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f

y
(8) Rpy=tan®@=——
y SyB

Fir einlagig geschweildte, symmetrische Stumpfndhte kann der Einspanngrad in Nahtquer-
richtung Rry nach Satoh et al. [121] dartber hinaus mit der Gleichung (9) berechnet wer-
den. Mit deren Hilfe lasst sich aus den Werten fiir das Elastizitatsmodul E, die Blechdicke H
und der Einspannlange L der Einspanngrad auch fir mehrlagig geschweil3te Bleche mit V-
Nahtvorbereitung Uberschlagig berechnen [36]. Zu berlicksichtigen ist dabei, dass der so
ermittelte Einspanngrad lediglich als Richtwert betrachtet und zum Vergleich der Steifigkeit
mit anderen, identisch vorbereiteten Proben herangezogen werden kann.

EH
9) RFy =

Durch Parallelverschiebung der freien Schrumpfung Sy (Linie OA) lassen sich im Fall der
geringen Einspannung (Index 1), (Bild 31) die Dehnungen des Grund- und des
Zusatzwerkstoffes Sygs bzw. Syw1, sowie die aus der Schrumpfung unter Einspannung
resultierende Reaktionskraft fi ermitteln. Fir diesen Fall wird die Streckgrenze K des
Zusatzwerkstoffes nicht Gberschritten.

Mit einer Reduzierung der Einspannlange auf L, ergibt sich nach Gleichung (9) ein héherer
Einspanngrad, d.h. die Hook'sche Gerade des Grundwerkstoffes weist eine gréfiere
Steigung auf, wahrend die freie Schrumpfung Sy ihren Wert jedoch beibehalt [121]. Aus der
Verschiebung der freien Schrumpfung Sy (Linie O'A") ergeben sich wiederum die Dehnun-
gen des Grund- und Zusatzwerkstoffes Syg2 bzw. Syw2. Da sich durch die Steigerung des
Einspanngrades eine erhdhte Reaktionskraft f ergibt, wird die Streckgrenze des Schweil3-
gutes Uberschritten. Es kommt zur plastischen Verformung des Schweil3gutes, wodurch das
Risiko eines Schweillnahtversagens stark erhéht wird.

Als experimentelle Grundlage zu diesem Ansatz wurden von Satoh et al. [120] der RRC-
Test entwickelt, dessen relativ komplexer Aufbau in Abschnitt 2.3.2.4.1 beschrieben wurde.

In den in diesem Zusammenhang durchgefihrten Arbeiten wurde unter Einsatz dieses
Kaltrissprifverfahrens das Versagen von Proben unterschiedlicher Abmessungen auf den
jeweils vorliegenden Einspanngrad zurtickgefiihrt. Dadurch konnten fir drei Stahlsorten bei
konstanten Schweiflbedingungen kritische Einspanngrade bestimmt werden, bei deren
Uberschreiten ein Nahtversagen auftritt. Bedingt durch die fiir diesen Test benétigte auf-
wandige Anlagentechnik ist die Mdglichkeit der freien Auswahl der Probengeometrie jedoch
stark eingeschrankt. Die Untersuchung komplexer Bauteile oder Bauteilgruppen ist nicht
moglich.

In der darauffolgenden Zeit entwickelten Satoh et al. [92],[123] auf der Grundlage
vergleichender Untersuchungen mit Implant-, RRC- und TRC-Tests ein Anwendungskon-
zept zum kaltrisssicheren Schweil3en fur die Praxis, welches es ermoglicht, Beziehungen
zwischen realen SchweilRkonstruktionen und den an Laborproben ermittelten Versuchser-
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gebnissen herzustellen. Die Vorgehensweise ist, ausgehend von an realen Konstruktionen
bestimmten Einspanngraden und daraus resultierenden globalen Eigenspannungen, diese
mit den durch die o.g. Kaltrisspriifverfahren bestimmten kritischen Spannungen ins Verhalt-
nis zu setzen und auf Grundlage von kritischen Implantspannungen die erforderliche
Vorwarmtemperatur zu bestimmen. Schwachpunkt des Anwendungskonzeptes ist die
Unmdglichkeit, globale von den fir die Rissbildung letztlich verantwortlichen lokalen Span-
nungen zu unterscheiden.

Der Einfluss des Einspanngrades auf die sich nach dem Schweilfen in einem Bauteil
einstellenden Reaktionskrafte und -spannungen wurde in der Vergangenheit von zahlrei-
chen Autoren untersucht [120],[124],[125]. Als Ergebnis liegen analytische Berechnungsfor-
meln fir die sich ergebenden Reaktionsspannungen vor, die in ihrer Anwendung jedoch
einer Vielzahl von Einschrankungen unterliegen und, wie auch von KannengieRer [36] an
MehrlagenschweiRungen untersucht, nicht universell einsetzbar sind.

Numerische Berechnungsmethoden zur Bestimmung des Einspanngrades wurden erstmals
von Masobuchi und Ich [126] verwendet. Bollinghaus stellt in [127] eine einheitliche Defini-
tion des Einspanngrades vor, die aus Kompatibilitdtsgrinden keine Geometriefaktoren
enthalt. Wie in Bild 32 dargestellt und durch die Gleichungen (10) und (11) beschrieben,
wird lediglich zwischen symmetrischem und unsymmetrischem Fall unterschieden.

(10) Rgy = flir symmetrische Stumpfnahte

Y
1y -2Ay

(11) Rp =———>——  fiir asymmetrische Nahtformen
Ly (Ay; +Ay,)

a) symmetrische Stumpfnahte b) asymmetrische Nahtformen

A A
—
~
N
—
~
N

).

Bild 32: Definition des Einspanngrades fiir den symmetrischen (a) und den asymmetri-
schen Fall (b) nach Boéllinghaus [127]

In der entspechenden Arbeit wurden Berechnungen des Einspanngrades an dreidimensio-
nalen FE-Modellen durchgefiihrt, wodurch sich die Abhangigkeit des Einspanngrades von
den Blechabmessungen sowie von der Nahtlange an T- und Doppel-T-StoRen aufklaren
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lie3. Auflerdem wurde der Einfluss zunehmender konstruktiver Versteifungen an Doppel-T-
StoRen auf den Einspanngrad beschrieben. Die Abhangigkeit des Einspanngrades von
verschiedenen geometrischen Parametern an schlitzgeschweilten Rohren, RohrstéRen
sowie an Rohrversteifungen konnte ebenfalls aufgeklart werden.

Mit der von Boéllinghaus vorgestellten Definition des Einspanngrades ist dessen numerische
Berechnung, insbesondere in Hinblick auf die heute verfligbare Rechenleistung von han-
delsublichen PC-Systemen in Verbindung mit entsprechenden Softwareldésungen, in jeder
Hinsicht moglich. Da bezliglich Nahtgeometrie und Ausmal sowie Komplexitat des Bauteils
keine Einschrankung besteht, ist der Einspanngrad beliebiger Schweifkonfigurationen
bestimmbar.

Zur differenzierten Untersuchung des Einspanngrades an Schweil3konstruktionen mittels
numerischer Berechnungen schlagen Bodllinghaus et al. [128] die Unterteilung des
Einspanngrades in drei Komponenten gemaf Bild 33 vor.

Strukturkonfiguration
Blechkonfiguration

Nahtkonfiguration

-
R1 R2 R3

Bild 33: Unterteilung des Gesamteinspanngrades in Naht-, Blech- und Strukturkonfigura-
tion [128]

Die lokale Schrumpfbehinderung der Schweilnaht wird durch die Steifigkeit der Nahtflan-
ken R1 verursacht und durch den Anteil der Nahtkonfiguration Rry1 beschrieben. Die zweite
Komponente, die Blechkonfiguration Rry2, wird von den Abmafen der Probe, wie
Blechdicke und freie Blechlange bestimmt und entspricht der Steifigkeit R2.

Der dritte Anteil der Strukturkonfiguration Rrys stellt den Einfluss der Steifigkeit der
umgebenden Konstruktion R3 auf die Schrumpfbehinderung der Naht dar. Der Gesamt-Ein-
spanngrad Rry ges Setzt sich somit aus einer Reihenschaltung der einzelnen Komponenten
nach Gleichung (12) zusammen.
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Von Neuhaus [129] wurden auf diese Weise umfangreiche numerische Berechnungen zum
Einfluss der einzelnen Einspanngradkomponenten durchgefiihrt und mit Experimenten an
Klein- und Grof3proben verifiziert. Bei der Durchfihrung der Schweillversuche wurde der
Anteil Rryz am Gesamt-Einspanngrad experimentell bestimmt und in der numerischen
Berechnung der sich nach dem Schweil3en einstellenden Spannungsverteilung als aulRere
Einspannung berlicksichtigt. Unter dieser Voraussetzung wurden sehr genaue Uberein-
stimmungen zwischen den Berechnungen und Experimenten erzielt.

2.3.5 Ubersicht und Bewertung von Konzepten zur Berechnung der Vor-
warmtemperatur fiir das kaltrisssichere SchweiBen von hochfesten
Feinkornbaustidhlen

Die mathematische Aufbereitung der Ergebnisse verschiedener Kaltrissprifverfahren fiihrte
in der Vergangenheit immer wieder zur Herleitung von Berechnungskonzepten fir die
erforderliche Vorwarmtemperatur im Schweildgut bzw. in der Warmeeinflusszone. In der
Literatur sind im Wesentlichen 5 Konzepte dokumentiert. Sie basieren auf Ergebnissen
unterschiedlicher Kaltrisspriifverfahren (z.B. Bead-on-plate-Test, TEKKEN-Test, Mehrla-
genschweillungen) und wurden auch nach verschiedenen Ansatzen ausgewertet. Der
Gliltigkeitsbereich der einzelnen Berechnungsvorschriften unterscheidet sich ebenfalls
deutlich. Obwohl auch verschiedene Werkstoffe verwendet wurden, erscheint es sinnvoll,
diese Konzepte miteinander zu vergleichen, da in allen Berechnungsvorschriften der
diffusible Wasserstoffgehalt im Schweillgut sowie implizit die Festigkeitswerte des
Schweifldgutes bzw. der Warmeeinflusszone beriicksichtigt werden. Eine Mdoglichkeit des
Vergleiches von verschiedenen Berechnungskonzepten wurde von Florian [130]
vorgeschlagen. Die Prozedur wird im Folgenden vorgestellt.

Folgende Berechnungskonzepte kénnen der Literatur entnommen werden:

» Thyssen-Konzept [131]:
(13) T =T700(CET + 0,03) + 160 tanh(d/35) + 62H;»**° + (53(CET + 0,03) — 30,4) - Q — 330

mit:

CET = C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cu)/20 + Ni/40 = Kohlenstoffaquivalent

d = Blechdicke in mm

Hiw = Wasserstoffgehalt nach ISO 3690 (bezogen auf abgeschmolzenen Zusatzwerkstoff)

Q = Warmeeinbringen in kJ/mm
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Die Berechnung der erforderlichen Vorwarmtemperatur zur Vermeidung von Kaltrissen in
WEZ und SchweilRgut ist identisch, jedoch wird der Wert fiir das Kohlenstoffaquivalent CET
des Schweillgutes um 0,03 erhoht.

»  Okuda-Konzept [132]:

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Te=0,614 * Rm + 318,6 log Hec — 554,3

mit:
R = Zugfestigkeit des SchweilRgutes in MPa

Hec = Wasserstoffgehalt mit gaschromatischer Methode gemessen = Hyw

Nippon-Steel-Konzept [133]:

Tp = 120 + 120 log (Hys/3,5) + 5,0 - (hw — 20) + 0,815 - (R, — 846)

mit:
hw = SchweiRnahthdhe , hy = 0,5d fiir X-, K- und DU-Naht
Hys = Wasserstoffgehalt nach Glycerin-Methode (Hys = 0,79 Hyw — 1,74)

fir: 15<hy<30...40 mm
Te =120 + 120 log (Hys/3,5) + 5,0 - (hw — 20) -0,05 - (hy -30)2 + 0,815 - (R, — 846)
fur: 30<hy<50 mm

Te =250 + 120 log (Hys/3,5) + 0,815 - (Rm — 846)

fur: 50<hy mm

Hart-Konzept [134]:
Tp = 188,4 (Cew — 0,012tg5 + 0,039 Hyw) — 108,3
mit:
Cew =C + 0,378 Mn + 0,145 Ni + 0,468 Cr + 0,298 Mo = Kohlenstoffaquivalent

teis = Abkuhlzeit von 800°C bis 500°C
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» Chakravarti-Konzept [135]:

(19)

Tp =487 (CEC + 0,012 H||W - 0,006 ts/s) bl 15,3

mit

CEC=C +0,16 Si + 0,07 Mn + 0,22 Cr + 0,03 Ni — 0,27 Cu = Kohlenstoffaquivalent

tg;s = Abklhlzeit von 800°C bis 500°C

Die jeweiligen Giiltigkeitsgrenzen der einzelnen Konzepte kdnnen der Tabelle 6 entnom-

men we

rden.

Tabelle 6: Glltigkeitsbereiche fir die Gleichungen der jeweiligen Berechnungskonzepte

Berechnungskonzept Nr.

1 2 3 4 5

Ren [MPa] 300-1000 - - - -

Rm [MPa] - 755-1080 490-785 - -
Huw [ml/100g] 1-20 1-5,1 2,3-52 5-10 1,7-16,5

d [mm] 10-90 20-80 15-20 - -

Q [kJ/mm] 0,5-4,0 - - - -
tass [s] - - - 3,0-10,0 3,0-12,6
(o (%] 0,05-0,32 - - 0,03-0,09 0,06-0,20
Si [%] bis 0,8 - - - 0,15-0,66
Mn (%] bis 1,9 - - 1,0-1,7 0,44-1,73
Ni (%] bis 2,5 - - bis 2,9 0,02-1,13
Cr (%] bis 1,5 - - bis 1,8 0,01-0,33

Mo (%] bis 0,75 - - bis 1,8 -
Cu [%] bis 0,7 - - bis 1,0 0,02-0,32

Durch Umstellen der Berechnungsgleichungen lassen sich die verschiedenen Berech-
nungskonzepte in folgende Form Uberfiihren:

(20)
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In Tabelle 7 sind die auf diese Weise strukturierten Gleichungsbestandteile zusammenge-
stellt. Es ergeben sich jeweils ein wasserstoffabhangiger Term, ein festigkeitsabhangiger
Term und eine Konstante. Wahrend im ,Wasserstoffterm® der Wasserstoffgehalt explizit
vorkommt, ist die Festigkeit in Form der Zugfestigkeit nur im Okuda-Konzept allein stehend
aufgefiihrt. In den anderen Konzepten ist die Festigkeit Uber die Parameter chemische
Zusammensetzung, Abkuhlzeiten, Warmeeinbringen und geometrische Form bzw. deren
Kombination definiert. Uber die Zusammenhénge zwischen chemischer Zusammensetzung
und Harte sowie zwischen Zugfestigkeit und Harte Iasst sich jedoch durch eine Berechnung
der Einfluss des Festigkeitsterms auf die Vorwarmtemperatur quantifizieren.

Tabelle 7: Gleichungsbestandteile der einzelnen Berechnungskonzepte

f(Huw) f(Rm) Konstante
Thyssen 62 Hyn > 700(CET + 0,03) + 160tanh(d/35) + (53(CET + 0,03) — 30,4)Q | - 330
Okuda 318,6 log Hec 0,614 R, -554,3
Nippon- 120 log (Hys/3,5) | 0,815 Ry, +5(hy -20) -569,5
Steel
Hart 7,348 Hyw 188,4 CEW — 2,261 tg5 -108,3
Chakravarti | 5,844 Hyw 487 CEC — 2,922 tgs -15,3

In Bild 34 ist der Einfluss des diffusiblen Wasserstoffgehaltes (Hyw nach 1SO 3690 oder
entsprechend umgerechnet) auf die Vorwarmtemperatur unter Beriicksichtigung der jeweili-
gen Grenzen der Konzepte dargestellt.

250 -

200 - /
O 150 —
5 -
£ 100 -
g
g 50
2
:g 0 T T T T T T T T T T T T T 1
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1N 12 13 14 15
S 50
>

100 ——Thyssen -+ Okuda

R Nippon Hart

150 | —— Chakravarti

diffusibler Wasserstoffgehalt [ml/100g]

Bild 34: Einfluss des diffusiblen Wasserstoffgehaltes auf die Vorwarmtemperatur
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Bis auf das Okuda-Konzept wird der Gehalt an diffusiblem Wasserstoff ab etwa 6 ml/100g
von allen anderen Konzepten gleich bewertet, was aus dem nahezu identischen Anstieg
der Ausgleichsgeraden hervorgeht. Der Unterschied besteht lediglich aus einer Parallelver-
schiebung der jeweiligen Ausgleichsgeraden um einen konstanten Anteil.

Bestimmt man diesen Anteil und addiert ihn so zur entsprechenden Geradengleichung,
dass sich fir einen Wasserstoffgehalt von 8 ml/100g der Wert 0O ergibt, erhalt man die in
Bild 35 dargestellten Zusammenhange. Bis auf das Okuda-Konzept, welches nur zwischen
Wasserstoffgehalten von 1 bis 5,1 ml/100g Giiltigkeit besitzt, ergibt sich fir Wasserstoffge-
halte zwischen 6 und 14 ml/100g eine Abweichung der Vorwarmtemperatur von lediglich
10°C. Zu beachten ist aulerdem, dass das Hart-Konzept nur zwischen Wasserstoffgehal-
ten von 5 bis 10 ml/100g herangezogen werden kann.

Fir den Bereich unterhalb eines Wasserstoffgehaltes von 6 ml/100g ergibt sich fir den
wasserstoffabhangigen Term der in diesem Bereich giiltigen Konzepte ein stark differen-
zierter Verlauf. Wahrend dem Chakravarti-Konzept ein linearer Ansatz zugrunde liegt und
es deshalb den Erfahrungswerten fir eine iberproportionale Abnahme der Kaltrissneigung
fur niedrige Wasserstoffgehalte nicht gerecht wird, folgen Okuda- und Nippon-Konzept
jeweils einem logarithmischen und das Thyssen-Konzept einem exponentiellen Ansatz. Fir
Okuda- und Nippon-Konzept ergibt sich allerdings eine sehr starke Abnahme des Wasser-
stoffeinflusses. Im Hinblick auf die zunehmende Empfindlichkeit gerade der hochfesten
Feinkornbaustahle gegenlber im Metallgitter geléstem Wasserstoff ist demnach dem
Thyssen-Konzept bezlglich des Wasserstoff-Terms der Berechnungsgleichung ein beson-
ders hohes Mal an Praxisrelevanz zuzuschreiben.

40 -
20 |
o
§ 0 T T T T T T T 1
g 2 9 10 11 12 13 14 15
£ -20 -
2
£
HyJ |
3 40
o
>
-60 ——Thyssen -=- Okuda
Nippon Hart
80 - Chakravarti
diffusibler Wasserstoffgehalt [ml/100g]

Bild 35: Einfluss des diffusiblen Wasserstoffgehaltes auf die Vorwarmtemperatur (auf 0 °C
normiert fir auf 8 ml/100g konstante Anteile unberticksichtigt)
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Um den Einfluss der Zugfestigkeit auf die Vorwarmtemperatur zu vergleichen, ist aufgrund
der verschiedenen Eingangsgrofen im Festigkeitsterm (Tabelle 7) der Berechnungskon-
zepte eine gesonderte Berechnung fir das Okuda- und Nippon-Konzept notwendig. Nach
Duren [136] ergibt sich die Harte des Schweiligutes unter Beriicksichtigung der chemischen
Zusammensetzung und der tg;5-Zeit zu:

(21) HV = 2019[C(1-0,5logtsis)+0,3(Si/11+Mn/8+Cu/9+Cr/5+Ni/17+Mo/6+V/3)]+66(1-0,8logtss)

und der Zusammenhang zwischen Harte und Zugfestigkeit nach [137] zu:

(22) Rp=247HV+80

Unter Verwendung dieser Gleichungen ist es mdglich, fiir diese Konzepte die Zugfestigkeit
aus chemischer Zusammensetzung und tg;s-Zeit zu berechnen und so eine Vergleichbarkeit
der Festigkeitsterme der unterschiedlichen Konzepte herzustellen. Tragt man den Einfluss
des Festigkeitsterms (iber den fiir diese Arbeit relevanten Werkstoffen auf, erhalt man die in
Bild 36 dargestellten Zusammenhange. Die berechneten Werte ergaben sich unter der
Annahme einer tg;5-Zeit von 8 sec und den in Tabelle 9 aufgefiihrten chemischen Analysen.
Zusatzlich wurde der Werkstoff S460 als Vergleich mit in die Darstellung aufgenommen.

1200 1200 -
¢ Thyssen
1000 - p 1000 - H Okuda
oG Nippon
5 800 - ’ 800 - Hart
2 N
8 A Chakravarti
£ 600 - 600 -|
8
£
§ 400 400
200 . 200 - ‘/17
_‘_/A
0 0
S$460 / S690Q / S1100QL Union Union
NiMoCr X96

Bild 36: Einfluss der Grundwerkstoff- und Schweillgutzusammensetzung und damit der
Festigkeit der WEZ und des SchweilRgutes auf die Vorwarmtemperatur
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Da die sich ergebende Tendenz bei allen Konzepten identisch ist, wird eine Anderung der
chemischen Zusammensetzung von allen Konzepten grundsatzlich gleich bewertet. Bemer-
kenswert ist, dass beim Okuda- und Nippon-Konzept ein bis zu finfmal groRerer Einfluss
der chemischen Zusammensetzung zu verzeichnen ist. Grund dafiir diirfte sein, dass diese
Konzepte fir das Mehrlagenschweien entwickelt wurden. Dies deckt sich auch mit der
Tatsache, dass diese Konzepte den Einfluss des Wasserstoffes im unteren Giiltigkeitsbe-
reich als eher klein einstufen, da durch das wiederholte Erwarmen des Schweil3nahtberei-
ches eine hohere Wasserstoffeffusion zu erwarten ist als bei einlagigen SchweilRverbindun-
gen.

Tabelle 8 zeigt die nach den 5 Konzepten berechneten Vorwarmtemperaturen fiir die in
dieser Arbeit relevanten Grund- und Zusatzwerkstoffe. Da das Okuda-Konzept nur bis zu
einem Gehalt an diffusiblen Wasserstoff von 5,1 ml/100g und das Hart-Konzept ab einem
Gehalt von 5,0 ml/100g Giiltigkeit besitzt, wurde dieser Wert fir die Berechnung mit
5 ml/100g angenommen. Auflerdem liegen den Berechnungen eine Blechdicke von 20 mm,
ein Warmeeinbringen von 1 kJ/mm, eine tg5-Zeit von 8 sec sowie experimentell ermittelte
Zugfestigkeiten zugrunde.

Lag ein Werkstoff mit einem oder mehreren Eingangsdaten auferhalb der Giiltigkeitsberei-
che, so steht die errechnete Vorwarmtemperatur in Klammern, gefolgt von dem auf3erhalb
des jeweiligen Giiltigkeitsbereiches liegenden Parameter.

Tabelle 8: berechnete Vorwarmtemperaturen [°C] fir hochfeste Feinkornbaustahle und
deren Schweilgter

Werkstoff | S460 S690Q | Union NiMoCr | S1100QL Union X96
Konzept
Thyssen 53 70 52 (118) Ren 121
Okuda (67) Rm | 110 110 (436) Rm 313
Nippon -64 -7 -7 (425) Rm (262) R
Hart (59) C (104)C |84 (120) C, Mn | (135) C, Mn
Chakravarti 118 (188) Cr | 145 (172) Ni, Cr | (223) Si, Mn, Cr

Durch die Ergebnisse wird deutlich, dass die einzelnen Verfahren zur Ermittlung der Vor-
warmtemperatur in keiner Weise konsistent sind. Die Ursachen dafiir liegen in den unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen und Probenformen, mit denen Kaltrissversuche durch-
gefiihrt werden und den sich hinter den Berechnungskonzepten verbergenden Sicherheits-
philosophien. AufRerdem ist eine Berechnung nach den Konzepten aufgrund der einge-
schrankten Giiltigkeitsbereiche nicht fir alle Werkstoffe mdglich. Dies gilt insbesondere fiir
den S1100QL, fur den aufgrund seiner hohen Festigkeitswerte bzw. seiner chemischen
Zusammensetzung eine Berechnung der Vorwarmtemperatur mit keinem der Konzepte
moglich ist. Dadurch wird offensichtlich, dass ein tragfahiges und in weiten Grenzen gulti-
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ges Konzept zur Vermeidung der wasserstoffunterstiitzten Rissbildung bisher nicht existiert.
Es scheint auRerdem fraglich, ob mit der bisherigen mehr empirischen Herangehensweise
ein solches Konzept iberhaupt herzuleiten ist. Vielmehr sollte versucht werden, mit einem
solchen Konzept den wahren Verhaltnissen beim Schweiflen hochfester Stahle gerecht zu
werden. Insbesondere ist dabei der Degradation der mechanischen Eigenschaften durch im
Metallgitter gelosten Wasserstoff Rechnung zu tragen. Erweist sich beispielsweise ein
experimentell bestimmter mechanischer Parameter als geeignet, die Sensibilitdt eines
Schweifl’nahtgefliges Uber einen breiten Wasserstoffkonzentrationsbereich eindeutig zu
beschreiben, ware ein Kaltrisskonzept auf der Grundlage eines kritischen mechanischen
Kennwertes denkbar.

24 Zielstellung

In den letzten Jahren auftretende Schadensfélle haben gezeigt, dass hinsichtlich der
Vermeidung einer wasserstoffunterstiitzten Kaltrissbildung in den SchweilRverbindungen
der in vielen industriellen Bereichen zunehmend eingesetzten hochfesten Feinkornbau-
stahle mit Streckgrenzen von bis zu 1100 MPa wahrend der Fertigung und der anschlie-
Renden Inbetriebnahme daraus gefertigter Bauteile und Anlagen nicht geniigend Beach-
tung geschenkt wird. Ein Grund hierflr liegt darin, dass die zur Vermeidung einer wasser-
stoffunterstiitzten Kaltrissbildung angewendeten technologischen Prifverfahren haufig nicht
die reale Situation beim Schweilen reflektieren. Vorrangiges Ziel der Kaltrisstests ist es
zwar, Grenzwerte fir Vorwarmtemperaturen, Kohlenstoffaquivalente, den Warmeeintrag
und den diffusiblen Wasserstoff fiir ein kaltrisssicheres Schweillen festzulegen. Die be-
grenzten Probenabmessungen, vom realen Bauteil abweichende Nahtformen und insbe-
sondere nicht quantifizierte Einspannbedingungen lassen jedoch kaum eine
Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf reale Schweilkonstruktionen zu. Der notwendige
Transfer auf unterschiedliche Bauteile lasst sich vielmehr durch eine mehr Gbergreifende
Betrachtungsweise der wasserstoffunterstitzten Kaltrissbildung anhand ihrer lokalen
EinflussgréRen Mikrostruktur, Wasserstoffkonzentration und mechanischen Beanspruchung
erreichen (Bild 37).

Mikrostruktur

| Wasserstoffkonzentration | | mechanische Beanspruchung |

Bild 37: Einflussgréen der Kaltrissbildung beim SchweilRen

Aus diesen Griinden war das erste Ziel der vorliegenden Arbeit, zunachst die Herabsetzung
der mechanischen Eigenschaften der einzelnen Gefligebereiche verschiedener Schweil3-
nahtgeflige hochfester Feinkornbaustahle grundsatzlich zu klaren und friheren Betrachtun-
gen zur Kaltrissbildung in niederfesten Varianten gegenuberzustellen. Hierzu wurden im
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wesentlichen Zugversuche mit wasserstoffbeladenen gekerbten und glatten Zugproben
durchgefihrt.

Daraus ableitend war es das zweite Ziel, einen moglichst einfachen verfahrens- und geo-
metrieunabhangigen Parameter zu identifizieren, anhand dessen eine quantitative Be-
schreibung der Kaltriss-Sicherheit von realen Schweiflkonstruktionen mdglich ist. Zur
Verifikation dieses Parameters sind anschlieBend vergleichende Untersuchungen mit
Implant-, TEKKEN und CTS-Tests durchzufihren gewesen.

Aufgrund der jlingsten Schaden mit hochfesten Feinkornbaustahlen stellte es sich als
besonders wichtig heraus, mittels des gefundenen Parameters die Risskriterien fir die
verschiedenen Schweil3nahtgefliige hochfester Feinkornbaustahle bereitzustellen, und zwar
in Form gerade noch ertragbarer lokaler mechanischer Beanspruchungen in Abhangigkeit
der in der jeweiligen Mikrostruktur lokal vorliegenden Wasserstoffkonzentration.

Abschlielend soll gezeigt werden, dass es mit Hilfe numerischer Schweillprozesssimula-
tion moglich ist, die lokale mechanische Beanspruchung an risskritischen Stellen ge-
schweilter Konstruktionen zu berechnen und sie den zuvor bestimmten Risskriterien
gegenuber zu stellen. Dadurch ergibt sich die Mdglichkeit, unter Berlicksichtigung der drei
Haupteinflussfaktoren der Kaltrissbildung eine Abschatzung vorzunehmen, ob es wahrend
oder innerhalb des fiir die Kaltrissbildung relevanten Zeitraumes zum Versagen des Bau-
teils kommen kann.
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3 Versuchsaufbau und numerischer Ansatz

3.1 Untersuchte Werkstoffe

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die hochfesten Feinkornbaustahle S690Q und
S1100QL untersucht. Unter Einbeziehung vorhandener Untersuchungsergebnisse bezlg-
lich eines Stahles S355 konnte somit das Festigkeitsspektrum der Feinkornstéhle hinsicht-
lich ihrer mechanischen Eigenschaften unter Wasserstoffbeladung im Wesentlichen abge-
deckt werden. Bei den Stahlen S690Q und S1100QL handelt es sich um handelsibliche
wasservergutete Feinkornbaustahle (Handelsbezeichnung Dillimax 690 und Dillimax 1100,
Dillingerhutte), welche als Grobblech angeliefert wurden. Als SchweilRzusatzwerkstoffe
wurden die Massivdrahtelektroden Union NiMoCr fir den S690Q und Union X96 fir den
S1100QL (BohlerThyssen Schweiltechnik) verwendet.

Tabelle 9: chemische Zusammensetzung und mechanische Kennwerte der untersuchten
Grundwerkstoffe und SchweilRzusatzwerkstoffe

chemische Zusammensetzung $690Q Union NiMoCr S$1100QL Union X96
C [%] 0.116 0.069 0.170 0.121
Si [%] 0.402 0.580 0.271 0.780
Mn [%] 1.520 1.600 0.854 1.860
P [%] 0.017 0.010

S [%] <0.001 <0.001

Cr [%] 0.498 0.200 0.459 0.460
Mo [%] 0.111 0.520 0.451 0.530
Ni [%] 0.481 1.400 1.880 2.360
V [%] 0.054 0.023

Nb [%] <0.005 0.012

B [%] 0.0005 0.001

Ti [%] 0.004

mechanische Kennwerte

Rm [MPa] 764 782 1348 1071
Rpo.2 [MPa] 709 697 1150 985
A [%] 20 17 15 14

Z [%] 77 68 69 51

Da fur Stahle der Festigkeitsklasse 1100 MPa kein artgleicher SchweilRzusatzwerkstoff
gleicher Festigkeit verfligbar ist, musste auf den flir die Festigkeitsklasse 960 MPa
empfohlenen SchweilRzusatzwerkstoff Union X96 zuriickgegriffen werden. Fir die durch-
gefuhrten Schweilungen bedeutet dies, dass bezlglich des Festigkeitsunterschiedes
zwischen Grundwerkstoff und SchweiRgut ein sich aus dem Streckgrenzenunterschied
ergebendes ,undermatching“ von ca. 0,9 vorliegt. Die mit Hilfe der Spektralanalyse be-
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stimmte chemische Zusammensetzung sowie die durch Zugversuch bestimmten mechani-
schen Eigenschaften der Grundwerkstoffe und des reinen Schweifgutes sind der Tabelle 9
zu entnehmen.

3.2 Bestimmung der mechanischen Eigenschaften der SchweiR-
nahtgefiige in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration
mittels Zugversuch

3.21 Herstellung schweiBsimulierter Gefiige

Um die wasserstoffabhangigen Festigkeits- und Dehnungskennwerte der einzelnen Gefi-
gebereiche der Schweillverbindungen dieser Werkstoffe zu ermitteln, wurden Rundzugpro-
ben in Anlehnung an DIN 50125 als kurzer Proportionalstab mit einem Prifdurchmesser
von 3 mm aus dem Grundwerkstoff sowie dem Schweif3gut realer Verbindungen hergestellt.
Bild 38 zeigt die relevanten Gefligebereiche am Beispiel des Querschliffes einer TEKKEN-
Probe. Die Herstellung der SchweiRgutproben erfolgte dabei nach EN 1597 mit dem MAG-
Mehrlagenschweilen. Um Poren- und Rissfreiheit fir die anschlieRende mechanische
Bearbeitung zu Zugproben zu erreichen, wurden samtliche Schwei3gutproben vor dem
Herausarbeiten réntgenografisch untersucht. Da aufgrund der geringen Ausdehnung der
Warmeeinflusszone (WEZ) keine direkte Entnahme von ausreichend grof3en Zugproben
aus diesem Bereich einer realen Schweil3naht mdéglich ist, wurden Grundwerkstoffproben
einer gezielten Warmebehandlung unterzogen, um entsprechende Gefiige der grobkorni-
gen und feinkdrnigen WEZ Uber hinreichend grof3e Werkstoffvolumina zu erzeugen.

Makroschliff einer

Zugprobe,

TEKKEN-Probe
/ Prifdurchmesser 3 mm

SG = SchweilRgut, GWEZ = grobkdrnige Warmeeinflusszone, FWEZ = feinkérnige War-
meeinflusszone, GW = Grundwerkstoff

Bild 38: Beispiel der Zugproben, in deren Prifbereich das jeweilige Geflige der einzelnen
Schweillnahtbereiche eingestellt wurde

Dazu wurden im Vorfeld Temperatur-Zeit-Verlaufe im jeweiligen Bereich der WEZ von
AuftragsschweilRungen mittels Thermoelementen (Bild 39, Bild 40) aufgezeichnet. Um eine
méglichst exakte Ubertragbarkeit der dabei auftretenden Abkiihlbedingungen auf sémtliche
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durchgefliihrte SchweilRversuche zu gewahrleisten, entsprachen die Schweillparameter den
fur alle weiteren Schweil3versuche gewahlten Parametern:

U=314V
=280 A

V =0,5 m/min
Q =1,05 kd/mm

Die so ermittelten Temperatur-Zeit-Verlaufe wurden mittels konduktiver Erwarmung in einer
Schweifsimulationsanlage (Fa. SMITWELD) auf Grundwerkstoffproben der zu untersu-
chenden Stahle Ubertragen (Bild 41).
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Bild 39: Temperatur-Zeit-Verlauf in der Grobkornzone einer AuftragsschweilRung (S690Q)
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Bild 40: Temperatur-Zeit-Verlauf in der Feinkornzone einer Auftragsschweilung (S690Q)
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Thermoelement

Einspannung
Probe

Kihlwasser

Druckluft

Bild 41: Herstellung schweil3simulierter Geflige mittels konduktiver Erwarmung

Mittels metallografischer Untersuchungen wurde anhand der ehemaligen Austenit-
korngroRe und der Mikroharte tber einen von der Mitte der Probe ausgehenden Bereich
von ca. 25 mm ein jeweils homogenes Gefiige nachgewiesen (Bild 42). AnschlieRend
wurden aus den Probenrohlingen Zugproben gefertigt, wobei das schweil3simulierte Geflige
der grobkornigen Warmeeinflusszone bzw. der feinkdrnigen Warmeeinflusszone das
Volumen des Priifbereiches der jeweiligen Zugprobe vollstandig einnahm.

3.2.2 Elektrolytische Wasserstoffbeladung der Zugproben

Die Beladung der Zugproben erfolgte elektrochemisch. Als Elektrolyt diente eine
0,05 M HySO4-Lésung, die mit 0,1 M NaAsOz-Lésung in Verhéltnissen 1:500 bis 1:50000
gemischt wurde. Die Zugabe von Natriumarsenit in verschieden hohen Anteilen bewirkt
eine verschieden starke Hemmung der Rekombination der an der Probenoberflache adsor-
bierten Wasserstoffatome. Auf diese Weise konnten verschiedene
Wasserstoffkonzentrationen bei gleichzeitiger Durchsattigung der als Katode geschalteten
Proben eingestellt werden. Die galvanostatischen Versuchsbedingungen (Strom-
starke = konst.) wurden mit Hilfe eines Potentiostaten der Firma Bank Electronic realisiert.
Die Stromdichte betrug 10 mA/cm?, eine Beladungszeit von 120 Stunden erwies sich fir
eine Durchsattigung des Prifbereiches der Zugproben als ausreichend. Um eine Effusion
des Wasserstoffes bis zur Durchfiihrung der Zugversuche zu verhindern, wurden die
Proben bis zur Zugprufung in flissigem Stickstoff (—196°C) gelagert. Der Zeitraum zwi-
schen Beladung und Zugversuch betrug ein bis vierzehn Tage.
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a) Grobkornzone einer realen Schweillnaht  c) Feinkornzone einer realen Schwei3naht

b) schweiflsimulierte Grobkornzone d) schweil3simulierte Feinkornzone

Bild 42: Gefuige der Warmeeinflusszone des Stahles S690Q

3.2.3 Durchfiihrung der Zugversuche

Insgesamt wurden fiir beide Werkstoffe fir die Geflige Grundwerkstoff, feinkérnige WEZ,
grobkérnige WEZ und Schweilgut je ca. 20 Zugversuche bei unterschiedlichen Wasser-
stoffgehalten durchgefiihrt. Die Zugproben wurden unmittelbar vor der Priifung dem Stick-
stoffbad entnommen, innerhalb 90 Sekunden in Alkohol auf Raumtemperatur erwarmt und
mit einer konstanten Querhauptgeschwindigkeit von 1 mm/min (weggesteuert) gezogen.
Zur Verfugung stand eine Zugprifmaschine Instron 8562 mit Feindehnungsaufnehmer.
Unmittelbar nach dem Bruch der Proben wurde eine Halfte stets zurlick in das Kaltebad
gegeben, um im Anschluss die zugehdrige Wasserstoffkonzentration zu bestimmen. Die
andere Halfte stand fir fraktografische Untersuchungen zur Verfiigung.
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3.3 Kaltrisstests

Die Probenherstellung und Durchfihrung der Implant-, TEKKEN- und CTS-Versuche
erfolgte nach 1SO 17642 [70], die Durchfiihrung der IRC-Versuche nach DVS-Richtlinie
1006 [72].

Um eine hohe Reproduzierbarkeit der mit dem MAG-Verfahren geschweildten Versuche zu
gewahrleisten, wurde der Schweillvorgang weitestgehend automatisiert, stets mit derselben
Schweifltquelle (Fronius TPS 450) durchgefiihrt und alle versuchsrelevanten Kennwerte
online aufgezeichnet.

Um eine mdglichst hohe Vergleichbarkeit dieser sehr unterschiedlich auszufiihrenden
technologischen Prifverfahren mit einer erheblichen Varianz der Naht- und
Probengeometrie zu erreichen und um zu den Zugproben mit Schweilgutgefiige und
schweiflsimulierten Gefiigen der WEZ vergleichbare Abklhlzeiten Atss zu realisieren,
wurden die SchweilRparameter so gewahlt, dass die Streckenenergie stets zwischen 1,0
und 1,1 kd/mm lag (Abschnitt 3.2.1). Die sich fir alle Kaltrissversuche ergebenden
Schweilparameter sind in Tabelle 10 zusammengefasst.

Tabelle 10: Schweilparameter zur Durchfiihrung der Kaltrissversuche

Spannung [V] Stromstéarke [A] SchweilRgeschwindigkeit [m/min] | Streckenenergie [kJ/mm]
31,4 265 bis 292 0,5 1,0 bis 1,1

Um definiert und reproduzierbar unterschiedlich hohe Wasserstoffgehalte im Schwei3naht-
bereich zu realisieren, wurde mit unterschiedlich hohen Wasserstoffanteilen von bis zu 4 %
Wasserstoff im Schutzgas geschweift. Die Zumischung des Wasserstoffes erfolgte entwe-
der Uber einen kommerziell angebotenen Gasmischer oder durch die Verwendung von
zertifizierten, speziell fir diese Untersuchung hergestellten wasserstoffhaltigen Schutzga-
sen des Typs M21 (0-2% Hz, 18% CO,, 80-82% Argon). Dabei wurde der Argonanteil
zugunsten des Wasserstoffanteils gesenkt.

3.3.1 Implant-Tests

Die Einhaltung der Maf3toleranzen bei der Herstellung des beim Implant-Versuch verwen-
deten Wendelkerbs wurde durch den Einsatz eines Profilprojektors bzw. durch die stereo-
mikroskopische Priifung des Kerbgrundes sichergestellt. Die Implant-Proben (Durchmesser
6 mm, Grundplatte 20 mm) wurden ohne Vorwarmung mit dem MAG-Verfahren geschweif3t
und unter Aufzeichnung aller relevanten Schweilparameter wie Spannung, Stromstarke,
Schweifgeschwindigkeit und Drahtvorschub bis zu 48 Stunden belastet. Versagten die
Proben nicht wahrend der Prifzeit, erfolgte ein oxidierendes Glihen bei 300°C fiir ca. 2
Stunden und nachfolgendes Herausziehen der Implant-Probe aus der Einschweilplatte.
Eventuell vorhandene Anrisse konnten so aufgrund des Oxidbelages von der Restbruchfla-
che unterschieden werden. Diese Vorgehensweise zum Auffinden von Anrissen wurde
stichprobenartig durch metallografische Untersuchungen an 3 Querschliffen Gberprift. Die
Stelle des Rissbeginns lag diesen Untersuchungen zufolge in den Implant-Proben des
Stahles S690Q in der grobkérnigen WEZ. Aufgrund seiner niedrigeren Festigkeit versagten
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die Implant-Proben des Stahles S1100QL im Schweifgut (Abschnitt 4.2.2). Bild 43 zeigt die
in der BAM verwendete Implant-Versuchsanlage.

BelastungseinricH ung™
Nfs

Bild 43: Implantversuchsstande

3.3.2 TEKKEN-Test

Die TEKKEN-Proben (Blechdicke 18 mm) wurden unter Einhaltung der Schweilparameter
in Tabelle 10 geschweif’t. Um den Einfluss einer Vorwdrmung zu untersuchen, wurden
einige TEKKEN-Versuche mit dem Stahl S1100QL stichprobenartig bei einer Vorwarmtem-
peratur von 80 °C durchgefihrt.

— - \,.,
-
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Thermoelemente & Ankernaht ( :
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Bild 44: geschweifte TEKKEN-Probe
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Der Tabelle 18 ist zu entnehmen, dass mit einer solchen Vorwarmung erreicht werden
kann, dass bei einer vergleichsweise geringen Wasserstoffkonzentration von 0,5 Nml/100g
im SchweilRgut keine Kaltrissbildung auftritt. Nach 48 Stunden wurden die Proben einer
visuellen Kontrolle unterzogen. Konnte auf diese Weise kein Riss festgestellt werden,
wurde der SchweilRnahtbereich zur Anfertigung metallografischer Schliffe herausgetrennt.
Bild 44 zeigt eine 18 mm dicke TEKKEN-Probe in geschweiRtem Zustand. Die Thermoele-
mente dienten fir den Fall einer Vorwarmung zur Kontrolle einer homogenen Warmever-
teilung.

In Erganzung zu den Erfordernissen der Norm wurde im Rahmen dieser Arbeit zusatzlich
der Zeitpunkt der Rissentstehung durch die Applikation geeigneter Extensometer im
TEKKEN-Versuch ermittelt. Diese bestanden aus einem an einer Seite offenem Kasten-
Profil, dessen elastischer Schenkel mit einem handelsuiblichen Dehnmessstreifen versehen
war. Vor dem Schweifen wurden jeweils zwei Extensometer Gber dem Wurzelspalt an der
Unterseite der TEKKEN-Proben befestigt (Bild 45). Da ein Rissfortschritt mit einer
Relativbewegung der Spaltflanken einhergeht, konnte aus einer sprunghaften Anderung
des Messsignals auf den Risszeitpunkt geschlossen werden. In den Implant- und IRC-
Versuchen hingegen wurde der Zeitpunkt der Risseinleitung mit dem ersten signifikanten
Kraftabfall gleichgesetzt.

montierte Extensometer

elastischer Schenkel

=3 ,‘i

Bild 45: Extensometer zur Bestimmung des Risszeitpunktes an TEKKEN-Proben

3.3.3 CTS-Test

Die Durchfiihrung der CTS-Versuche erfolgte ebenfalls mit den in Abschnitt 3.3 angegebe-
nen Parametern und ohne Vorwarmung. Dadurch konnte beziglich des Warmeeinbringens
eine Vergleichbarkeit mit den anderen Kaltrisstests gewahrleistet werden. Die 10 mm
dicken Probenbleche wurden nach dem Schweillen der ersten Prifnaht innerhalb einer
Minute in das durch die Norm vorgeschriebene Wasserbad eingebracht und bis auf Raum-
temperatur abgekihlt. Nach einer Lagerung von 48 h erfolgte das Schweillen der zweiten
Priifnaht, wiederum gefolgt von beschleunigtem Abklhlen im Wasserbad und anschlieen-
der 48stiindiger Lagerung. Die Prifndhte wurden einer visuellen Priifung unterzogen.
Zusatzlich wurden je Prifnaht drei metallografische Schliffe angefertigt, um eventuelle
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Anrisse zu detektieren. Bild 46 zeigt den Versuchsaufbau zu den CTS-Tests. Das Thermo-
element diente zur Kontrolle der Abkuhlung.

Bild 46: vorbereitete und geschweiltte CTS-Proben

3.3.4 IRC-Test

Bild 47 zeigt den verwendeten Versuchsaufbau zum IRC-Test. Durch die Verwendung von
Distanzringen konnten die Einspannldangen 300 mm, 205 mm und 110 mm realisiert wer-
den. Die wie in Abschnitt 2.3.2.3 beschriebene aufwendige Instrumentierung wurde genutzt,
um die wahrend und nach dem Schweilprozess registrierten Messdaten wie Temperatur-
verteilung, Dehnungswerte und Reaktionskrafte den entsprechenden Ergebnissen einer
numerischen Simulation (FEM-Analyse) gegeniiberzustellen (Abschnitt 4.2.6). Zu diesem
Zweck wurden in Vorversuchen Temperaturfelder wahrend und nach dem Schweillen
aufgenommen, die zum Abgleich der thermalen Analyse dienten, welche wiederum Grund-
lage der Strukturberechnung ist. Zur Kontrolle der berechneten Dehnungen wurde ein
Dehnmessstreifen in 20 mm Entfernung zum Wurzelspalt appliziert. Weitere Vorversuche
ergaben, dass Kaltrisse nur mit dem Stahl S1100QL bei einer Einspannlange von 110 mm
und einem entsprechenden Anteil von Wasserstoff im Schutzgas innerhalb der gewahlten
Schweiflparameter erzeugt werden konnten. Fur groRere Einspannlangen beim S1100QL
und samtliche Einspannlangen beim S690Q blieben die Proben rissfrei. Die 20 mm dicken
Proben verblieben entweder bis zum Riss in der Einspannung oder wurden nach dem
Erreichen einer konstanten Reaktionskraft ausgespannt. Fir diesen Fall betrug die Prifzeit
48 Stunden. Mittels metallografischer Schliffe wurden samtliche Prifnahte auf eventuelle
Anrisse untersucht.
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Rahmen

.. Spapnkiaue

Bild 47: IRC-Rahmen und eingespannte IRC-Probe

3.4 Bestimmung der Wasserstoffkonzentration

Aufgrund der geringen GroéRRe der zu detektierenden Atome ist der Nachweis von atomarem
Wasserstoff in Festkdrpern und damit die Ermittlung der Wasserstoffkonzentration mit
Schwierigkeiten verbunden, weshalb sie nur mit wenigen Verfahren gelingt. Zum Nachweis
von atomarem, diffusiblen Wasserstoff, eignen sich insbesondere solche Verfahren, bei
deren Anwendung die Wasserstoffatome einer definierten, messbaren, chemischen
Reaktion zugefiihrt werden.

Im Gegensatz dazu arbeitet z.B. die Nukleare Reaktionsanalyse mit derartig hohen
Energiepotentialen, dass der diffusible Wasserstoff vor der Messung mobilisiert wird und als
Gefligebestandteil nicht mehr nachgewiesen werden kann. Grundsatzlich werden zum
Nachweis von Wasserstoff in Festkérpern verschiedene chemische und physikalische
Prinzipien angewendet. In den nachsten beiden Abschnitten werden die fir diese Arbeit
relevanten Analyseverfahren vorgestellt.
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3.4.1 Quecksilbermethode nach ISO 3690

Da Wasserstoff im Gegensatz zu anderen Elementen im ferritischen Schweil’gut sehr
schnell diffundiert, und die zu messenden Konzentrationen im ppm-Bereich liegen, ist die
Anwendung standardisierter, besonderer Verfahren zur Probennahme und Analyse not-
wendig.
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Bild 48: Prinzipdarstellung und Durchflihrung der Schwei3ung zur ISO 3690 [38]

Mit der ISO 3690 wurde eine internationale Norm etabliert, die es ermdglicht, auf dieser
Grundlage die Ergebnisse verschiedener Laboratorien zu vergleichen. Die Norm unter-
scheidet Lichtbogenhandschweilen, Unterpulver-Schweiflen und MSG-Schweillen mit Fll-
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oder Massivdrahtelektroden mit und ohne Gasschutz, fir die jeweils gesonderte Spezifika-
tionen beziglich Probenabmale und Durchfiihrung des Schweil3prozesses gelten.

Das Prinzip der Probennahme sowie die Mafle der Probenstiicke fur den fur diese Arbeit
relevanten MSG-SchweilRprozess sind in Bild 48 dargestellt. In eine Einspannvorrichtung
aus Kupfer wird ein aus Anlauf- und Auslaufstiick sowie der eigentlichen Schweilprobe
bestehender Probensatz mittels einer schnell zu bedienenden Spanneinheit so positioniert,
dass beim Schweiflen guter Kontakt der senkrecht zueinander stehenden Oberflachen
benachbarter Teilsticke gewahrleistet ist. Dies wird am ehesten erreicht, wenn jeder
Probensatz bei der Herstellung in einem Arbeitsgang geschliffen wird. Um die durch das
Kupfer bedingte hohe Warmeableitung auch bei héherem Warmeeinbringen sicherzustel-
len, bzw. einen héheren Probendurchsatz zu erreichen, wird bei Streckenenergien Uber
2 kJ/mm eine Wasserkiihlung der Spannbacken eingesetzt.

Mit dem zu prifenden SchweilRverfahren und den zu untersuchenden SchweilRparametern
wird unter Einhaltung der in Bild 48 aufgefiihrten MaRe eine Schweillraupe auf dem
Probensatz hergestellt. Unmittelbar nach Ende des SchweiRprozesses wird der Probensatz
der Spannvorrichtung entnommen, in Eiswasser abgeschreckt und gereinigt. Nach dem
Trennen des Mittelstiickes von An- und Auslaufstiick wird dieses bei mindestens —78°C bis
zur Wasserstoffanalyse gelagert.

Fir das Auffangen des Wasserstoffes gilt in der Norm die so genannte Quecksilbermethode
als Referenzverfahren. Wird ein anderes Verfahren verwendet, ist eine Kalibrierung gegen
das Referenzverfahren durchzufihren.

Abweichend von der in der ISO 3690 aufgefiihrten Birette in Y-Form wurde ein in der
Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung entwickeltes U-Rohr mit einem zusatzli-
chen Auffangbehélter fir das Quecksilber verwendet. Der in Bild 49 dargestellte
Versuchsaufbau hat gegentiber dem Y-Rohr den Vorteil, dass die Apparatur zur Befiillung
nicht bewegt werden muss und somit fest eingebaut werden kann. Hinsichtlich der gesund-
heitsschadigenden Wirkung von Quecksilber wird dadurch dem Arbeitsschutz Rechnung
getragen, jedoch stellen die zwei zusatzlichen Ventile A und B eine die Messung negativ
beeinflussende Fehlerquelle dar. Deshalb wurde die Anlage turnusmaRig auf eventuelle
Undichtigkeiten gepruft.

Zur Durchfuhrung der Wasserstoffanalyse wird in mehreren Arbeitsschritten mit Hilfe einer
Vakuumpumpe und durch die Bedienung der Ventile A, B und C (Bild 49) ein Vakuum in
der Burette erzeugt, welches durch das Quecksilber, das zu diesem Zweck vom Auffang-
behalter in das U-Rohr geleitet wird, von der Atmosphéare getrennt ist. Das zu prifende
Mittelstlick des Schweillgutprobensatzes wird dem Kihlmedium enthommen, auf Raum-
temperatur erwarmt, getrocknet und nach Entfernen des Schliffes in das U-Rohr einge-
bracht. Nach dem Wiederaufsetzen des Schliffes wird es mittels eines Magneten durch das
Quecksilber auf die Kapillarseite des U-Rohres gezogen und fixiert. Der diffusible Wasser-
stoff tritt aus der Probe aus, rekombiniert zu molekularem Wasserstoff und sammelt sich in
der Kapillare an. Wird nach ca. 14 Tagen an zwei aufeinander folgenden Tagen keine
Zunahme des in der Kapillare gesammelten Wasserstoffes beobachtet, wird das Volumen
des diffusiblen Wasserstoffes nach folgender Gleichung berechnet:
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(23)

mit:

- (P-H)x(m*xC)

760273+ T)x 1000

Volumen des Wasserstoffes bei Normalbedingungen von Temperatur und Luft-
druck [ml]

Luftdruck [mm Hg]

Hoéhenunterschied der Oberkanten der Quecksilbersaulen in beiden Armen des
U-Rohres [mm]

Lange der Gassaule Uber dem Quecksilber [mm]

Radius des Kapillarrohres [mm]

Raumtemperatur zum Zeitpunkt der Wasserstoffanalyse [°C]

Burette

(U‘-Rohr\ﬁ .
abnéhmbarer

4 Sehiiff

Bild 49 :Wasserstoffanalyse mit der Quecksilbermethode nach ISO 3690 [38]

Insbesondere bei vergleichenden Untersuchungen und der Klassifizierung von Schweil3-
gutern wird der Gehalt an diffusiblem Wasserstoff bezogen auf 100 g aufgetragenes
Schweiflgut angegeben. Er berechnet sich nach der Gleichung:
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(24) H,=Vx 10
m, —m,

mit:

Hp: diffusibler Wasserstoffgehalt bezogen auf 100 g aufgetragenes Schweildgut
[mI/100g]

V: Volumen des Wasserstoffes bei Normalbedingungen von Temperatur und Luft-
druck [ml]

mi: Masse des Mittelstlickes vor dem SchweilRen

my: Masse des Mittelstiickes nach dem SchweilRen

Weil davon auszugehen ist, dass infolge des Wasserstoffeintrages tber den Lichtbogen
und die SchweilRbadbewegung eine homogene Verteilung des Wasserstoffs im Schweifgut
vorliegt, wurde die ermittelte Wasserstoffkonzentration jedoch auf das aufgeschmolzene
Schweifldgut bezogen. Dies ist insbesondere in Hinblick auf die Bestimmung eines wasser-
stoffabhangigen Kennwertes bezliglich der Degradation der mechanischen Eigenschaften
von Bedeutung, da nur so ein Vergleich mit den durchgeséttigten Zugproben mdglich ist.

Fir diese Vorgehensweise ist es erforderlich, mittels Bildanalyse-Mikroskop die Quer-
schnittsflichen von aufgetragenem und aufgeschmolzenem Schweifdgut zu ermitteln. Der
diffusible Wasserstoffgehalt ergibt sich dann zu:

@5)  H, = H, xS
F— 4D

aufgeschmolzen
mit:

He: diffusibler Wasserstoffgehalt bezogen auf 100 g aufgeschmolzenes
Schweifdgut [ml/100g]

Hp: diffusibler Wasserstoffgehalt bezogen auf 100 g aufgetragenes
Schweifdgut [ml/100g]

Aaufgetragen: Querschnittsflaiche des aufgetragenen Schweil3gutes [mm2]
Aaufgeschnolzen: Querschnittsflache des aufgeschmolzenen Schweilgutes [mm?]

Um die notwendigen Messzeiten zu verringern, kann das Verfahren auch bei héheren
Temperaturen angewendet werden. Bei Temperaturen Uber 45°C ist das Quecksilberver-
fahren jedoch mit erheblichen Gesundheitsgefahren verbunden.
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Da die Akzeptanz der Quecksilbermethode bezlglich der Gesundheitsgefahrdung in den
letzten Jahren vor allem in den skandinavischen Landern rapide abgenommen hat, sind
z.Z. auf internationaler Ebene Bemiihungen zu verzeichnen, ein quecksilberfreies Verfah-
ren als Referenzverfahren zu etablieren. Dabei zeichnet sich als favorisierte Messmethode
die Tragergasheiliextraktion ab [138]. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, wurden mit
Hilfe dieses Verfahrens Vergleichsmessungen durchgefiihrt. Die Norm ISO 3690 erlaubt
eine vom Referenzverfahren abweichende Messmethode, wenn die EinflussgréRen Linea-
ritét, Kalibrierung, Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Blindversuch Uberprift werden.

3.4.2 TragergasheiBextraktion

Das Prinzip der Tragergasheilextraktion basiert auf der thermischen Aktivierung des in
einer Probe enthaltenen Wasserstoffes bei Temperaturen zwischen 300°C und 3000°C.
Dazu wird ein Probenraum kontinuierlich von einem wasserstofffreien Tragergas durch-
stromt, welches dann mit dem aus der Probe ausgasenden Wasserstoff als Messgas der
Analyse zugefihrt wird. Voraussetzung fir die vollstdndige Erfassung des Wasserstoffes ist
dessen vollstdndige Rekombination zu Wasserstoffmolekiilen, was in der Praxis die
Verwendung inerter, reaktionstrdger Gase wie Argon oder Stickstoff als Tragergas
erfordert. Die Analyse des Messgases kann mit Hilfe verschiedener Methoden erfolgen.
Zum Einsatz kommen vorwiegend auf chemischer oder physikalischer Grundlage
arbeitende Sensoren, deren Ausgangssignal proportional zur Gasmenge ist [139].

Spilgas

F1(8-10 1/h) Gasfluss- i

F2 (1-21/h) regelung 1 L
F3~F2

Gasreinigung

F2 und -trocknung

‘ Rohrofen Tmax: 1100 °C

Messgas

Kalibrierung Hz
5 —200 pl (ND)

Temperatur-
regelung

Extraktionsrohr / Probenhalter

WLD (Quarzglas)
1 Ol
[ J
Gasfluss-
— | wip- Daten- regelung
Versorgung verarbeitung

Bild 50: schematischer Aufbau der Tragergasheil3extraktions-Anlage [140]
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Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Tragergasheil3extraktions-Anlage wurde in der
BAM unter der Mafgabe konzipiert und gebaut, einen im Gegensatz zu vielen konventionell
angebotenen Anlagen groReren Probenraum zu realisieren [140]. Bild 50 zeigt den
schematischen Aufbau der Anlage. Der ca. 50 mm lange Probenraum hat einen Durchmes-
ser von 20 mm, besteht aus Quarzglas und ist einerseits durch einen dufleren Zylinder und
anderseits durch ein trichterférmig geweitetes Rohr begrenzt. Dessen Ende wird neben der
Aufnahme eines Thermoelementes zur zusatzlichen Einleitung des Tragergases (F2) ge-
nutzt. Der Haupttragergasfluss (F1) wird im vorderen Bereich des aufleren Quarzglaszy-
linders eingeleitet, sorgt fir den notwendigen Betriebstberdruck und verhindert ein
Eindringen der Atmosphare bei der Probenbeschickung. Als Tragergas wurde Stickstoff der
Reinheit 6.0 verwendet.

Die Analyse des Messgases erfolgte mittels eines Warmeleitfahigkeitsdetektors (WLD). Das
Messprinzip dieser auch als Gaschromatographie bezeichneten Methode beruht auf dem
Vergleich der Warmeleitfahigkeit eines Referenzgases mit der des zu untersuchenden
Gases mit Hilfe einer Wheatstone-Briicke. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die
Differenz der Warmeleitfahigkeit von Tragergas und zu detektierendem Gas mdglichst grof3
ist. In Vorbereitung der Messungen war sicherzustellen, dass die Warmeleitfahigkeit bzw.
deren Anderung nur durch das Tragergas und den zu detektierenden Wasserstoff bestimmt
wird, da das Messsignal einen spéateren Ruckschluss auf weitere Komponenten nicht mehr
zulasst. Das Ausgangssignal des WLD beschreibt die Effusionskurve des Wasserstoffes,
deren Integralwert proportional zum ausgetretenen Wasserstoffvolumen ist. Zur Auswer-
tung der Integralwerte wurde die Anlage vor jeder Messung kalibriert. Da ein Referenzmate-
rial fir Wasserstoff aufgrund seiner hohen Diffusibilitdt nicht verfligbar ist, erfolgte dies
durch das Einbringen definierter Wasserstoffvolumina mittels gasdichter Mikroliterspritzen.
Die fur bekannte Volumina bestimmten Integralwerte ergaben Uber den Kalibrierbereich
eine lineare Abhangigkeit. Uber die Bestimmung der zugehdrigen Geradengleichung ist
eine Zuordnung beliebiger Integralwerte zu entsprechenden Wasserstoffvolumen mdglich.
Durch die Ofenbauart war es jedoch nicht realisierbar, die Kalibriervolumen direkt in den
Probenraum einzuspritzen.

- — 50 Kalibrierungsgeraden bei 850°C
‘ Messsignal Kalibrierung ‘
800+ = 40
600- 2.
— N ;
< 400 J 30 | ) P
1S ] = R?=0,9993 -
= 200 b .
© 01 g (BestimmtheitsmaR) -
g’ 200! E 20 - + Integralwert vor [Vs]
? > _— / = Integralwert hinter [Vs]
9 -400+ kS p + Integralwert (Mittelwert) [Vs]
< 600 =10 * —__ Linear (Integralwert vor [Vs])
—— Linear (Integralwert hinter [Vs])
-800+ v h v h v h o —— Linear (Integralwert (Mittelwert) [Vs])
0 200 400 600 800 1000 0 20 40 60 80 100 120 140 160
Zeit [sec] eingespritztes Wasserstoffvolumen [ul ND]
v = Messsignal vor Probenraum
h = Messsignal hinter Probenraum

Bild 51: Signal des Warmeleitfahigkeitsdetektors und daraus ermittelte Kalibrierungsgera-
den
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Aus Griinden der Fehlerminimierung wurden deshalb zwei Kalibrierstellen eingerichtet, die
sich vor und hinter dem eigentlichen Probenraum befinden. Die sich fir die beiden
Kalibrierstellen ergebenden Geraden wurden zu einer Gesamtkalibrierungsgeraden
gemittelt. Bild 51 zeigt exemplarisch das Signal des Warmeleitfahigkeitsdetektors einer
Kalibriermessung sowie die auf dessen Grundlage ermittelte Kalibriergerade.

Die Probenvorbereitung entsprach der fiir die Quecksilbermethode. Die Proben wurden
dem Stickstoffbad entnommen, in Alkohol auf Raumtemperatur gebracht, mit Ather gespiilt
und im Stickstoffstrom getrocknet. Somit wurde sichergestellt, dass samtliche an der Probe
haftenden Verunreinigungen beseitigt wurden. Mit dem Einsatz der TragergasheilRextrak-
tions-Anlage konnte die Messzeit auf ca. 20 min je Probe verkirzt werden. Eine Gegen-
Uberstellung der Messergebnisse mit denen der Quecksilbermethode zeigte, dass die im
Rahmen dieser Arbeit durchzufihrenden Wasserstoffbestimmungen an hochfesten Fein-
kornbaustahlen in Einklang mit der ISO 3690 mit der Tragergashei3extraktion durchgefiihrt
werden konnten (3.4.3). Bild 52 zeigt die an der BAM entwickelte Tragergasheifiextraktions-
Anlage.

Bild 52: in der BAM entwickelte Tragergasheiflextraktions-Anlage

3.4.3 Vergleich und Bewertung verschiedener Analyseméglichkeiten

Wie in Abschnitt 3.4.1 bereits erwahnt, ist die Akzeptanz der Quecksilbermethode bezliglich
der Gesundheitsgefahrdung in den letzten Jahren vor allem in den skandinavischen Lan-
dern rapide gesunken. Deshalb gehen speziell von diesen Landern Bemiihungen aus, auf
internationaler Ebene ein quecksilberfreies Verfahren als Referenzverfahren zur Wasser-
stoffbestimmung zu etablieren. Das diesbeziiglich breite Interesse der Anwender spiegelt
sich sowohl in einer Reihe von Verdffentlichungen als auch in der z.Z. im [IW (International
Institute of Welding) durchgefiihrten diesbeziiglichen Bearbeitung der 1ISO 3690 wieder.
Kernpunkte dabei sind neben der Festlegung der Probenmafle sowohl die Einfiihrung der
Tragergasheiextraktion als zukinftiges Referenzverfahren zur Bestimmung des diffusiblen
Wasserstoffgehaltes als auch die Ausdehnung der Norm auf weitere Stahlwerkstoffe wie
z.B. Duplex-Stahle und austenitische Stahle.

Grundsatzlich ist hierbei zu klaren bzw. sicherzustellen, dass die mit der Tragergasheifex-
traktion bei erhdhten Temperaturen und mit verschiedenen kommerziellen und nichtkom-
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merziellen Extraktionsanlagen bestimmten diffusiblen Wasserstoffgehalte denen der mit der
Quecksilbermethode bei Raumtemperatur bestimmten entsprechen. Im Mittelpunkt steht
dabei vor allem die Héhe der Entgasungstemperatur, da eine thermische Aktivierung von
eventuell getraptem Wasserstoff vermieden werden muss. Erste Untersuchungen, die
optimale Entgasungstemperatur auch in Hinblick auf Duplex- und austenitische Stahle zu
bestimmen, werden z.Z. in der Bundesanstalt fur Materialforschung und —priifung durch-
gefuhrt. Dabei sollen identische nach ISO 3690 hergestellte Proben dieser Werkstoffe bei
verschiedenen Temperaturen entgast werden, um anhand der sich ergebenden Wasser-
stoffgehalte auf eine bei hdheren Temperaturen einsetzende Aktivierung eventuell vorhan-
dener Wasserstoffsenken zu schlieRen.

Im Zuge dieser Entwicklung wurden in der Vergangenheit bereits Vergleichsmessungen
zwischen Quecksilbermethode und Tragergasheiextraktion von verschiedenen Laboren
durchgefihrt. In [141] sind die Messergebnisse eines Round Robins zusammengestellt, an
dem weltweit 13 Laboratorien teilnahmen. Untersucht wurden rutil- und metallgefiilite
Drahtelektroden mit und ohne Falznaht. Festgestellt werden sollte unter anderem der
diffusible Wasserstoffgehalt im Lieferzustand und nach der Exposition in feuchter
Atmosphéare. Neben den entsprechenden Versuchsergebnissen wurde festgestellt, dass
der Unterschied in den bestimmten Wasserstoffkonzentrationen zwischen Quecksilber- und
gaschromatischer Methode mit steigendem Wasserstoffgehalt zunimmt. Statistische
Signifikanz wurde ab einem Wert von 5 ml/100g abgeschmolzenem Zusatzwerkstoff
festgestellt. Beachtet werden muss dabei allerdings, dass sowohl Entgasungszeit als auch
—temperatur zwischen den einzelnen Versuchen stark differierten. Die Abweichung der
Messwerte zwischen den einzelnen Laboratorien und damit auch zwischen beiden
Verfahren betrug statistisch aufbereitet + 2,5 ml/100g. Diese bei
Durchschnittswasserstoffgehalten von ca. 5 ml/100g hohe Abweichung macht deutlich,
dass eine Standardisierung der Versuchsbedingungen, wie sie ja auch angestrebt wird,
unbedingt erforderlich ist.

Um die fur diese Arbeit notwendige hohe Anzahl von Wasserstoffbestimmungen in einem
vertretbaren Zeitrahmen durchfihren zu kénnen, wurden eigene Vergleichsmessungen
zwischen den beiden Verfahren durchgefihrt, wofiir dem entsprechenden MAG-Schutzgas
(M21) Wasserstoff in verschiedenen Anteilen zugesetzt wurde. Die fur die Messungen
bendtigten Proben wurden nach 1SO 3690, jedoch mit zwei Mittelstiicken hergestellt und
mit der vorgeschriebenen Prifraupe versehen. Somit standen fir die beiden Prifverfahren
pro Schweillung je eine Probe mit identischem Wasserstoffgehalt zur Verfigung. Die
Entgasung der Proben erfolgte bei der Quecksilbermethode bei Raumtemperatur innerhalb
von 7 Tagen und bei der Tragergashei3extraktion bei 850°C innerhalb von 15 Minuten. Die
Ergebnisse in Tabelle 11 figen sich gut in die in [141] beschriebenen Resultate ein und
zeigen, dass unter den gegebenen Bedingungen mit beiden Verfahren annahernd gleiche
Wasserstoffgehalte bestimmt werden kénnen. Die auf Grundlage der Tragergashei3extrak-
tion bestimmten Wasserstoffgehalte liegen maximal 1ml/100g aufgeschmolzenem Werk-
stoff hoher als die mit der Quecksilbermethode bestimmten. Dies ist ein Hinweis darauf,
dass die untersuchten Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombinationen Wasserstoff nur in geringen
Mengen durch Trapping binden. Aus diesem Grund wurde die Tragergasheif3extraktion flr
die im Rahmen dieser Arbeit durchzufiihrenden Wasserstoffbestimmungen bevorzugt
eingesetzt.
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Tabelle 11: Vergleichsmessungen zur Wasserstoffbestimmung zwischen Quecksilberme-
thode und TragergasheilRextraktion

Probe | Wasserstoffgehalt | Probe | Wasserstoffgehalt Abweichung | Werkstoff / Wasserstoffge-
mit Quecksilber- mit Tragergasheil3- [ml/100g] Zusatzwerk- halt im
methode extraktion bestimmt stoff Schutzgas [%]
bestimmt [mI/100g]

[mI/100g]

9c 3,4 9b 4.1 0,7 S1100QL 0,5

10c | 29 10b | 36 07 Union X96 05

21b 1,2 21c 1,2 0,0 0,0

11c 6,8 11b 7,8 1,0 S690Q 2,0

16c | 6,8 16b | 7,8 1,0 Union NiMoCr | 29

12¢ 4,3 12b 5,1 0,8 1,0

20b 2,9 20c 34 0,5 1,0

13b 2,8 13c 3,6 0,8 0,5

14b 3,3 14c 4,0 0,7 0,5

15¢ 2,2 15b 2,6 0,4 0,5

17c 2,1 17b 2,6 0,5 0,5

19b 1,9 19¢c 2,3 0,4 0,5

18¢c 0,9 18b 0,9 0,0 0,0

3.5 Numerische Simulationen von SchmelzschweiBprozessen

Beim Schweillen metallischer Werkstoffe verursacht das sich im betroffenen Bauteil aus-
breitende Temperaturfeld sowohl Gefligeumwandlungen in der Warmeeinflusszone als
auch die Entstehung von Bauteilverzug und Eigenspannungen.

Da diese sich gegenseitig beeinflussenden Vorgange in dulerst komplexer Weise untrenn-
bar miteinander verbunden sind, ist deren gleichzeitige mathematische Beschreibung
innerhalb von Schmelzschweil3prozessen nur sehr aufwendig zu realisieren. Deshalb ist es
bei der computergestitzten Umsetzung schweiltechnischer Probleme gangige Praxis, die
von Radaj [142] und Karlsson [143] vorgeschlagene getrennte Betrachtung von 3
Teilvorgéngen zu verfolgen. Wie in Bild 53 dargestellt, kbnnen demnach, die Schweilbar-
keit nach DIN 8528 vorausgesetzt, die thermodynamischen (Temperaturfeld), mechani-
schen (Spannungen und Verformungen) und metallkundlichen (Gefligezustand) Vorgange
einzeln betrachtet werden. Dabei ist es oft sinnvoll, die weniger stark ausgepragten
Wechselwirkungen (gestrichelte Linien) zugunsten einer Verringerung der bendtigten
Rechenzeit zu vernachlassigen. Grundsatzlich werden analytische und numerische Be-
rechnungsverfahren unterschieden.
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Bild 53: Entkopplung der sich gegenseitig beeinflussenden Vorgange beim Schmelzschwei-
3en nach Radaj [142] und Karlsson [143] unter Beriicksichtigung der Schweilbarkeit nach
DIN 8528

Bei der mathematischen Beschreibung der Warmewirkungen des Schweillens stellt die
durch die Feldgleichung

2 2 2
oo OT_A[OT T T -
ER col x> oy oz
a =—— = Temperaturleitzahl in [mmZ/s]
cp

beschriebene Warmeleitung [142],[144] den Ubergeordneten Teilaspekt der Ausbreitung
der beim Schweillen eingebrachten Warme dar. Darin wird die zeitabhangige Temperatur-
anderung in einem betrachteten Punkt mit der Temperaturverteilung in dessen Umgebung
verkniipft. Eine Vereinfachung dieses analytischen Ansatzes zur Temperaturfeldberech-
nung wird durch folgende Punkte erreicht:

- Vernachlassigung der Temperaturabhangigkeit von a

- Verwendung von vier idealisierten Grundkorpern in Abhangigkeit von Form und
GrofRe des Bauteils (einseitig begrenzter Koérper, ebene Schicht im Raum, Platte,
Stab) [144]
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- Vernachlassigung des realen Materialverhaltens

- Annaherung der komplexen Verhaltnisse im Schweilbad durch eine konzentrierte
Warmequelle (Punkt-, Linien- oder Flachenquelle)[142]

Bezlglich der Warmequelle wurden fir genauere Berechnungen des Temperaturfeldes
Oberflachen- und Volumenquellen eingefihrt. Grundsatzlich wird dabei versucht, die von
den jeweils herrschenden Randbedingungen (Bauteilgeometrie, Schweilverfahren) abhan-
gige reale Warmeverteilung durch entsprechende Funktionen anzugleichen. In der ein-
schlagigen Literatur finden sich zahlreiche Beispiele fiir analytische Temperaturfeldbe-
rechnungen [145]-[156].

Aufgrund der oft nicht ausreichenden Genauigkeit der Berechnungsergebnisse des analyti-
schen Ansatzes, verursacht durch starke Vereinfachungen bezlglich Warmequelle und
Bauteilgeometrie bzw. der Vernachlassigung des nichtlinearen Materialverhaltens tiber den
beim Schweilten relevanten Temperaturbereich, hat sich in den letzten Jahren zur exakten
Ermittlung der zeit- und ortsabhangigen Warmeverteilung in komplexen Bauteilen die nu-
merische Berechnung mit der Methode der Finiten Elemente (FEM) durchgesetzt.

Ausgehend von einer der Gleichung (26) entsprechenden Integralgleichung entsteht durch
die Unterteilung eines Feldes in einfache Elemente ein System nichtlinearer, gewdhnlicher
Differentialgleichungen erster Ordnung. Fur die unbekannten Temperaturen an den so
genannten Knotenpunkten, die in der Regel den Eckpunkten der Elemente entsprechen,
I8sst sich folgende Warmestromgleichung aufstellen:

@ [c,]{%}+[KT]{T}={Q}

mit:
{T} = Spaltenvektor der Knotenpunkttemperaturen bzw. deren zeitliche Ableitung
{Q} = Spaltenvektor der Knotenpunktwarmequellen
[C+] = nichtlinear temperaturabhangige Warmekapazitatsmatrix

[K+] = nichtlinear temperaturabhéangige Warmeleitmatrix

Die Losung des Gleichungssystems mit Hilfe von Zeitschrittverfahren fiihrt zur Bestimmung
des transienten Temperaturfeldes. Zum Einsatz kommt dabei im allgemeinen kommerzielle
Software wie z.B. ANSYS [157], SYSWELD [158], ABAQUS [159] oder MARC [160], mit
deren Hilfe numerische Temperaturfeldberechnungen als Grundlage fiir die nachfolgende
Strukturberechnung relativ einfach durchfiihrbar sind.

Die Berechnung des durch das Schweil’en bedingten Spannungszustandes wird heute
aufgrund der Komplexitat fast ausschlief3lich mit der numerischen Berechnungsmethode
der Finiten Elemente durchgefiihrt, da analytische Ansatze oft nur einer Uberschlagigen
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Bestimmung des zu erwartenden Spannungszustandes geniigen. Obwohl, wie durch die
Grundgleichung der Thermodynamik (28) darstellbar, das sich im Bauteil ausbreitende
Temperaturfeld und die daraus resultierenden Spannungen direkt miteinander verbunden
sind bzw. sich gegenseitig beeinflussen, hat sich, wie oben bereits erwahnt, die entkoppelte
Berechnung der beiden Teilbereiche durchgesetzt. Vergleiche zwischen Ergebnissen aus
gekoppelten und entkoppelten Berechnungen weisen auf den vernachlassigbaren Einfluss
der Kopplung hin [161],[162].

EaT [163]

2 . _ . b
(28) pCT+qﬂi,i_qval_Egelhii-’_ézo-dij'gvp"f

Fir die praktische Berechnung bei vollstdndiger Entkoppelung von thermodynamischem
und thermomechanischem Modell bedeutet dies, das die orts- und die zeitabhangigen
Ergebnisse der Temperaturfeldanalyse dem thermomechanischen Modell als Eingangsda-
ten Ubergeben werden. Diese Vorgehensweise fiihrt neben einer Vereinfachung der zu
entwickelnden Berechnungsmodelle zu einer erheblichen Reduzierung der Rechenzeit.

Voraussetzung einer exakten numerischen Temperaturfeld- und Strukturanalyse ist die
Kenntnis der sich nicht linear verhaltenden Materialkennwerte der zu untersuchenden
Werkstoffe. Wahrend dies fir die Temperaturfeldberechnung insbesondere die spezifische
Warmekapazitat c, der Warmeubergangskoeffizient A sowie die Warmeleitfahigkeit ax sind,
werden fur die Strukturberechnung hauptsachlich die Dichte, der thermische Ausdehnungs-
koeffizient, das Elastizitdtsmodul sowie das Spannungs-Dehnungsverhalten Uber dem
interessierenden Temperaturbereich bendtigt. Besonders fir den Hochtemperaturbereich
sind diese Werte oft nicht verfligbar. Hauptquelle fir diesbezlgliche Informationsbeschaf-
fung sind haufig die Verdffentlichungen von Richter [164],[165], welche die physikalischen
Eigenschaften von 52 bzw. 63 unterschiedlichen Stahlen enthalten und somit eine sehr
umfassende Basis flr Temperaturfeld- als auch Strukturberechnungen darstellen. Aller-
dings sind nicht alle benétigten Kennwerte iber den gesamten beim Schweifl3en relevanten
Temperaturbereich von 20°C-1500°C angegeben. Stehen fiir die teilweise extrem zeit- und
kostenaufwandige experimentelle Ermittlung dieser Kennwerte die erforderlichen Mittel
nicht bereit, ist man haufig gezwungen, vorhandene Datensatze durch Extrapolation in
physikalisch sinnvollen Grenzen in Verbindung mit Kalibrierungen, z.B. Abgleich von
experimentell ermittelten Temperaturverlaufen mit Berechnungsergebnissen, zu erweitern.

3.5.1 Grundlagen zur numerischen Berechnung schweiRbedingter Tem-
peraturfelder, Spannungen und Dehnungen

Zur numerischen Berechnung schwei3bedingter Temperaturfelder und den daraus resultie-
renden Spannungen und Dehnungen werden die entsprechenden temperaturabhangigen
Werkstoffkennwerte iber den gesamten beim Schweien durchlaufenen Temperaturzyklus
bendtigt. Wahrend flir die Berechnung des Temperaturfeldes die temperaturabhangigen
Werte fir den Warmelibergangskoeffizienten, die Enthalpie und die Warmeleitfahigkeit
bekannt sein missen, erfordert die Strukturberechnung die Kenntnis der temperatuabhan-
gigen Werte fur die Dichte, den Warmausdehnungskoeffizienten und das E-Modul. Die
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3 Versuchsaufbau und numerischer Ansatz

erforderlichen Daten fiir den Stahl S1100QL wurden den entsprechenden Streubandern
aus den Verdffentlichungen von Richter [164],[165] entnommen. Teilweise mussten feh-
lende Werte durch Extrapolation erganzt werden. Die Diagramme in Bild 54 bis Bild 59
zeigen die verwendeten Materialkennwerte, deren Verlauf ihre Temperaturabhangigkeit
deutlich macht. So wird in Bild 55 beispielsweise durch den Enthalpiesprung bei ca. 900°C
die auftretende Gefligeumwandlung beriicksichtigt. Der drastische Anstieg der Enthalpie
zwischen 1400°C und 1600°C stellt den Einfluss der latenten Warme beim Phaseniber-
gang fest-flissig dar.

Die stark von den Legierungselementen beeinflusste Dichte von Stdhlen kann sich zwi-
schen Raumtemperatur und Erreichen des schmelzflissigen Zustandes um maximal +13%
andern [164]. Gefligeumwandlungen kénnen sich durch Unstetigkeiten im Verlauf bemerk-
bar machen. Bild 57 zeigt die mit ansteigender Temperatur abnehmende Dichte, deren
Verlauf fiir den Einsatz in numerischen Berechnungen durch einen linearen Ansatz ange-
nahert werden kann.
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Bild 56: temperaturabhangige Warmeleitfa-  Bild 57: temperaturabhangige Dichte fir den
higkeit fir den Stahl S1100QL Stahl S1100QL

Bild 58 zeigt den Verlauf des Warmeausdehnungskoeffizienten, der nach dem Durchlaufen
eines Maximums bedingt durch die Volumenkontraktion wéhrend der a-y-Umwandlung bis
zu deren Abschluss bei ca. 800°C abfallt. Danach ist fir das nun vorliegende kfz-Gitter
einer steilerer Anstieg als fiir das bei unter 600°C vorliegende krz-Gitter festzustellen.
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Bild 59: temeraturabhangiges E-Modul fur
den Grundwerkstoff des Stahles S1100QL
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Bild 60: temperaturabhangiges Spannungs-
Dehnungsverhalten Grundwerkstoff
S1100QL

Bild 61: temperaturabhangiges Spannungs-
Dehnungsverhalten feinkérnige WEZ
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2,0E+09
15E+09
10E+09
5,0E+08

0,0E+00 - T ‘ \ \
0 0,05 01 0,6 0,2

wahre Spannung [N/m?]

wahre Dehnung

2,0E409
=
> 15E409 5
2 10E+09 m
c - 500°C
g 5,0E408 -{k+- o o
an 700°C
g 0,0E+00 - : : : :
g 0 0,05 0,1 0,5 0,2

wahre Dehnung

Bild 62: temperaturabhangiges Spannungs-
Dehnungsverhalten grobkérnige WEZ
S1100QL

Bild 63: temperaturabhangiges Spannungs-
Dehnungsverhalten Schwei3gut Union X96

Das Spannungs-Dehnungs-Verhalten des untersuchten Werkstoffes S1100QL wurde in
den numerischen Berechnungen auf Grundlage multilinearer Kurven berucksichtigt. Dabei
wurden nicht nur die temperaturabhéngige Anderung des Werkstoffverhaltens, sondern
auch die verschiedenen mechanischen Eigenschaften der vorliegenden Gefiigebereiche
Grundwerkstoff, fein- und grobkdérnige WEZ und Schweiltgut einbezogen. Die ortliche
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3 Versuchsaufbau und numerischer Ansatz

Zuordnung der Gefugebereiche erfolgte nach der von Radaj [166] vorgeschlagenen Me-
thode zur Kalibrierung von FE-Modellen, bei der die GréRe und Anordnung der Fein- und
Grobkornzone realen Schiliffbildern entnommen und auf die dreidimensionalen Modelle zur
Strukturberechnung tbertragen wird. AuRBerdem konnte hierbei, wie auch bei der gesamten
Modellerstellung zur numerischen Berechnung an IRC-Proben, auf umfangreiche Ergeb-
nisse von Neuhaus [129] zurlickgegriffen werden.

Die Spannungs-Dehnungs-Kurven fir die verschiedenen Geflige wurden bei Raumtempe-
ratur aufgenommen (Abschnitt 3.2). Die Ermittlung des Spannungs-Dehnungs-Verhaltens
bei erhdhten Temperaturen war im Rahmen dieser Arbeit nicht méglich. Deshalb wurden
die Ergebnisse experimenteller Untersuchungen von Brinkmann [167] an schweil3simulier-
ten Gefiigen eines Stahles S460 (1.8827) herangezogen, um den Verlauf der Spannungs-
Dehnungs-Kurven fir den Stahl S1100QL abzuschatzen. Um die Beziehung zwischen
experimentell ermittelten kritischen Werten der wahren Bruchdehnung (Abschnitt 4.1.1.2)
und numerisch berechneten Dehnungswerten herstellen zu kénnen, wurden als Eingangs-
daten fur die numerische Berechnung nicht die technischen Spannungs-Dehnungs-Kurven,
sondern die wahren Spannungs-Dehnungs-Kurven verwendet. Dabei wurde aufgrund der
nur mit hohem messtechnischem Aufwand realisierbaren Erfassung der Kennwerte zwi-
schen dem Beginn der Einschnirung und dem Bruch der Probe der Verlauf der wahren
Spannungs-Dehnungs-Kurven in diesem Bereich als linear angenommen. Als Ergebnis
dieser Vorgehensweise lagen fiir jedes der 4 berlcksichtigten Gefiige 4 Kurven fur die
Temperaturen 20°C, 300°C, 500°C und 700°C vor, welche in die numerischen Modelle
eingesetzt wurden. Fir alle Geflige zeigt sich in Bild 60 bis Bild 63 ein Absinken der Warm-
streckgrenze mit steigender Temperatur, wobei ab einer Temperatur von 700°C ein nahezu
ideal plastisches Verhalten in Form einer bei steigender Dehnung konstanten Spannung zu
verzeichnen ist. Fehlende Datensatze bei hdheren Temperaturen oder Zwischentemperatu-
ren werden von der FE-Software durch Extrapolation oder Interpolation ermittelt. Das
temperaturabhangige E-Modul (Bild 59) ergibt sich aus dem Anstieg der Hook'schen
Geraden der Spannungs-Dehnungs-Verldufe. Es wird deutlich, dass mit steigender
Temperatur, gemaf auch den Diagrammen in Bild 60 bis Bild 63, der Werkstoff nur noch in
begrenzter Form zur Ubertragung von Kréften fahig ist.

Die Erzeugung der FE-Modelle erfolgte auf Grundlage von Macro-Files mit Hilfe der Para-
metersprache APDL (ANSYS Programmable Design Language). Diese Vorgehensweise
bietet gegentiber der Modellerstellung und nachfolgender Berechnung mit Hilfe der Benut-
zeroberflache des FE-Programms den Vorteil einer hohen Flexibilitat bei der Durchfiihrung
von Variationen bestimmter geometrischer oder schweifdtechnischer Parameter. Tempera-
turfeld- und Strukturberechnungen wurden jeweils mit identischen Modellen unter Berlck-
sichtigung der fiir die unterschiedlichen Berechnungen bendtigten Knotenfreiheitsgrade
durchgefiihrt. Wie in Bild 64 dargestellt, besitzt der fiir die Temperaturfeldberechnungen
benutzte Elementtyp SOLID70 einen Freiheitsgrad fir die Temperatur, wahrend der fir die
Strukturberechnung benutzte Elementtyp SOLID45 3 Freiheitsgrade fir die Knotenver-
schiebungen in die drei Koordinatenrichtungen aufweist. Beiden Elementtypen liegt eine
lineare Ansatzfunktion sowie innerhalb des Elementes homogenes und isotropes Material-
verhalten zugrunde.
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SOLID70

1 Freiheitsgrad: Temperatur T

SOLID45

3 Freiheitsgrade: Knotenverschie-

bungen ux, uy, uz

Bild 64: fur die numerischen Berechnungen verwendete Elementtypen nach [157]

Um eine vertretbare Rechenzeit bei gleichzeitig hoher Qualitat der Ergebnisse zu gewahr-
leisten, erfolgte die Vernetzung der Modelle adaptiv. Dies bedeutet, dass die Vernetzung im
Bereich der Schweilnaht und der angrenzenden WEZ deutlich feiner ausfallt als in
schweillnahtfernen Bereichen, in denen keine hohen Temperatur- und Spannungsgradien-
ten zu erwarten sind. Bild 65 verdeutlicht diese Vorgehensweise anhand der untersuchten
IRC-Proben, bei der ein GroRteil der Elemente in der Schweillnaht und der WEZ angeord-

net sind.

ELEMENTS
MAT NUM

Schweifdgut

B
L =55mm
B =100 mm
H =20 mm

Anzahl der Elemente:
14990

grobkdérnige WEZ

feinkérnige WEZ

AN

DEC 15 Z005
09:43:18

Grundwerkstoff

Bild 65: adaptive Vernetzung des FE-Modells und Berlicksichtigung der verschiedenen
Gefligezonen am Beispiel einer IRC-Probe
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3 Versuchsaufbau und numerischer Ansatz

Die verschiedenen Farben kennzeichnen die verschiedenen Gefligezonen. Wie oben
beschrieben, werden diese Gber die Zuweisung entsprechender Werkstoffkennwerte an die
jeweiligen Elemente definiert. Unter Ausnutzung der Symmetrie der Proben zur
Schweifinahtmitte konnten fiir die Berechnungen Halbmodelle eingesetzt werden, was zu
einer weiteren Reduzierung der Berechnungszeit fuhrte. Die Einbringung des schmelzflus-
sigen Zusatzwerkstoffes erfolgte mittels der so genannten ,Element-birth“-Funktion. Dazu
wird vor der Berechnung das gesamte Modell, einschlief3lich der noch nicht vorhandenen
Schweifdnaht, erstellt und vernetzt. Die Materialeigenschaften der dem eingebrachten
Zusatzwerkstoff entsprechenden Elemente werden anschlieBend mit sehr kleinen Werten
(1*10"®°) multipliziert, so dass sie auf die Berechnung keinen Einfluss haben. Erst im
Moment ihrer ,Wiederbelebung® werden diesen Elementen reale Werkstoffkennwerte
zugeordnet, so dass sie ab diesem Zeitpunkt Einfluss auf die sich einstellenden Temperatu-
ren, Spannungen und Dehnungen haben.

Allgemein kann der Ablauf der durchgefuhrten FE-Berechnungen wie folgt beschrieben
und, wie in Bild 66 dargestellt, in die drei Hauptarbeitsschritte Preprocessor, Solution und
Postprocessor strukturiert werden.

Finite Elemente Berechnung

~| Preprocessor

Modellerstellung
«Bottom-up  «Top-down

Ay —

/% Solution

Vernetzung
Angepasst an die zu
berechnende Aufgabe

}4 Geometriedaten

Materialkennwerte
4 thermische,
mechanische

Auswahl eines
geeigneten
Elementtypen
—» | Festlegen der An-
zahl der bendtigten

Freiheitsgrade

Fixierung des Modells Aufbringen Berechnung | g Steifigkeit der
Einspanngrad der Umgebung der Lasten « Statisch umgebenden
; Konstruktion
* Transient
*Linear

* Nichtlinear

<€ SchweiRparameter

—1 Postprocessor

Auswertung der Berechnungsergebnisse

—> Abkuhlzeit (ty, t,,)

Mechanische Berechnung
- Reaktionskraft
- Bauteilverzug

Thermische Berechnung

—> Temperaturverlauf
- Eigenspannungen
Bild 66: Abschnitte einer Finite Elemente (FE) Berechnung [129]

Mit Hilfe des Preprocessors wurde ein geometrisches Modell des zu berechnenden Bauteils
erstellt. Bei der sogenannten Top-down-Methode, besteht neben der programminternen
Erzeugung der Modelle die Moglichkeit, Volumenmodelle aus externen CAD-Programmen
zu importieren und anschlieRend der Reihe nach in Flachen, Linien und Knoten zu unter-
teilen, bis ein vernetztes, berechenbares FE-Modell zur Verfliigung steht. Die in dieser
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Arbeit verwendeten Modelle wurden jedoch aufgrund ihrer relativ einfachen Geometrie mit
der umgekehrt arbeitenden Bottom-up-Methode erzeugt. Dabei werden Volumenmodelle
nach der Definition von Knoten, Linien und Flachen durch Extrusion erzeugt und
anschlieRend vernetzt.

Im Solution-Teil wurden in Abhangigkeit von der Spezifik der durchzufiihrenden Berech-
nung aulere Lasten in Form einer entsprechenden Warmequelle, d.h. Temperaturen oder
Temperaturdaten aus einer Temperaturfeldberechnung, auf die Knoten des FE-Modells
aufgebracht. Dabei wurde fiir den Fall der Strukturberechnung die Steifigkeit der umgeben-
den Konstruktion, d.h. des IRC-Rahmens, berucksichtigt. Als Ergebnis lagen die Berech-
nungsergebnisse in einem Datensatz vor.

Mit Hilfe des Postprocessors wurden im Anschluss an die Berechnung die in Form von
Ergebnis-Files vorliegenden Lésungen ausgelesen und ausgewertet. Dabei kénnen mittels
des allgemeinen Postprocessors (general postprocessor) die Ergebnisse des gesamten
Modells oder ausgewahlter Modellregionen fiir einen bestimmten Zeitpunkt ausgewertet
werden. Unter Verwendung des ,Zeit-Bilanz“-Postprocessors (time history postprocessor)
kann die Auswertung der Ergebnisse an spezifischen Punkten des Modells in Abhangigkeit
von der Zeit erfolgen.
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4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Festigkeit und Duktilitdt in Abhangigkeit von der Wasserstoff-
konzentration

411 Glatte Zugproben

4111 Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S690Q/NiMoCr

Bild 67 zeigt die Bruchflachen von Zugproben aus dem Grundwerkstoff S690Q fir Wasser-
stoffkonzentrationen von 0 bis 4 ml/100g. Schon bei geringen Konzentrationen von ca.
1ml/100g ist eine signifikante Veranderung im Bruchmodus zu beobachten.

[ | "

c¢) 2 ml/100g d) 4 ml/100g
Bild 67: Bruchflachen des Stahles S690Q bei verschiedenen Wasserstoffgehalten

Verglichen mit dem wasserstofffreien Gefiige (Bild 67a) werden die das Erscheinungsbild
des Zahbruches ausmachenden Griibchen dichter und flacher (Bild 67b). Bei einer Wasser-
stoffkonzentration von 2ml/100g (Bild 67c) ist ein Umschlagen des Bruchmodus zu
transkristallinem Sprédbruch zu beobachten, der an Ausgepragtheit zu hdheren Wasser-
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stoffkonzentrationen von 4ml/100g (Bild 67d) hin zunimmt. Dies zeigt deutlich, dass
Wasserstoff eine erhebliche Versprodung des Grundwerkstoffgefiiges des S690Q hervor-
ruft, was zu einem sprédbruchartigen Versagen fiihren kann. Die Anderungen im Bruch-
modus weisen auf eine Degradation der mechanischen Eigenschaften hin, die deshalb
beziglich wasserstoffabhangiger Spannungs- und Dehnungswerte bewertet werden kon-
nen.

In Bild 68 bis Bild 71 sind in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration die an glatten
Zugproben ermittelten technischen Festigkeitskennwerte des Stahles S690Q im Grund-
werkstoff, in der schweildsimulierten Grobkorn- sowie Feinkornzone und des Schweiligutes
Union NiMoCr zusammengefasst. Im Vergleich der Diagramme ist zu erkennen, dass im
Grundwerkstoff Wasserstoff mit bis zu 3 NmlI/100g in geringeren Konzentrationen aufge-
nommen wird, als in den WEZ-Gefligen und im Schweil3gut, das bis zu 6 Nml/100g I6sen
kann. Hier unterscheidet sich der Stahl S690Q von anderen Werkstoffen, wie beispiels-
weise von den supermartensitischen Stahlen [168], in denen eine geringere Wasserstofflos-
lichkeit in der Warmeeinflusszone und im Schweifdgut gegenliiber dem Grundwerkstoff
festgestellt wurde. Dennoch Iasst sich dieses unterschiedliche Losungsvermdgen durchaus
erklaren. Die durch eine deutlich schnellere Abkiihlung von einer Temperatur tber Acs aus
entstandenen grob- und feinkdrnigen Geflige der Warmeeinflusszone weichen erheblich in
ihrer Ausbildung von der des Grundwerkstoffes ab. Sie lassen sich lichtmikroskopisch nicht
besonders hoch aufldsen und bestehen je nach Abkuhlgeschwindigkeit im wesentlichen
aus Bainit bzw. Martensit. Verantwortlich fiir ein erhdhtes Wasserstofflosungsvermogen
gegentiber dem Grundwerkstoff dirften vor allem Wasserstofffallen, wie z.B. eine grofiere
Anzahl von Versetzungen und andere Gitterfehler, sein. Auch die Bildung von Restaustenit,
welcher das Lésungsvermdgen von Wasserstoff in z.B. supermartensitischen Stahlen
erheblich erhoht, ist als mégliche Ursache einer hoheren Wasserstoffléslichkeit denkbar, da
ein Anlassen der Geflige der WEZ und des Schweil3gutes bei der Probenherstellung nicht
erfolgte.

Fir alle Gefligezustande des Stahles S690Q ist bei geringen Wasserstoffgehalten zunachst
eine, wenn auch geringe, Zunahme der 0,2 % Dehngrenze mit der Wasserstoffkonzentra-
tion zu verzeichnen. Dies wurde bereits in ahnlichen friilheren Untersuchungen mit dem
Stahl S355 festgestellt und gibt einen Hinweis darauf, dass sich Wasserstoff in den Ver-
setzungen angelagert hat. Nach Dieter [169] ist diese Festigkeitszunahme auf ein Blockie-
ren der Versetzungsbewegung durch interstitielle Atome zurtickzufiihren.

Auch an anderer Stelle wird die sich auf ein Ansteigen der Festigkeitswerte auswirkende
Verfestigung (hardening) mit der Wechselwirkung zwischen Wasserstoff und Versetzungen
erklart [170]. Im angelieferten Stahl sowie im Schweilgut, nicht aber fir die
schweil3simulierten WEZ-Gefige, wurde zudem ein leichter Anstieg der Zugfestigkeit
verzeichnet. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass Wasserstoff die Versetzungsaktivitat
sowohl hemmen als auch unterstitzen kann [171], und damit solche Phdnomene durchaus
erklarbar sind.

Prinzipiell ist fur alle Geflige bei hoheren Wasserstoffkonzentrationen eine Abnahme der
Zugfestigkeit zu beobachten. Insbesondere existiert fur jedes Gefuge, aul3er fur den Liefer-
zustand, eine bestimmte Wasserstoffkonzentration, bei der die Zugfestigkeit unter die 0,2%
Dehngrenze sinkt (Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden bzw. des Streubandes fiir die 0,2%
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Dehngrenze mit dem Streuband fiir die Zugfestigkeit). Dies bedeutet, dass diese Geflige
praktisch keine Duktilitat mehr besitzen.
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*+Rp0,2 =Rm
1300

1100

900

700 Pk

Rp 0,2 bzw. Rm [MPa]
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300 : : : : : : :
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Wasserstoffkonzentration [ml/100g]

Bild 68: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration,S690Q, Lieferzustand
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Bild 69: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, S690Q, schweillsimulierte Feinkornzone
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Bild 70: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, S690Q, schweillsimulierte Grobkornzone
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Bild 71: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhéngigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, SchweiRgut Union NiMoCr

In der Praxis ist deshalb zu beachten, dass das fur die Auslegung schweilRtechnischer
Konstruktionen malgebliche Streckgrenzenverhaltnis ab einer bestimmten
Wasserstoffkonzentration in den Schweillnahtgefiigen dieses Stahles den Wert 1 annimmt.
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Die sicherheitsrelevante Brisanz dieser Tatsache ergibt sich insbesondere daraus, dass
bereits ab Wasserstoffkonzentrationen um 2 Nml/100g die Zugfestigkeit auf das Niveau der
Streckgrenze des jeweiligen Gefliges absinken kann.

Anhand dieser Ergebnisse zeichnet sich bereits ab, dass Wasserstoff sich weniger auf die
Festigkeit an sich, sondern maRgeblich auf die Duktilitdt von Feinkornbaustahlen und ihren
Schweiflnahtgefiigen auswirkt. Diese Wirkung des Wasserstoffs ist in dem schematisierten
technischen Spannungs-Dehnungs-Schaubild im Bild 72 dargestellt. Anhand der Abbildung
wird deutlich, dass beispielsweise bei einem Absinken der Festigkeit um ca. 20% die
Dehnung um ca. 80% vermindert werden kann.
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Bild 72: Wirkung des Wasserstoffs auf das technische Spannungs-Dehnungs-Verhalten

In Anbetracht des Ziels dieser Arbeit wurde sich daher besonders auf die Ermittlung was-
serstoffabhangiger Dehnungswerte konzentriert. Im Hinblick auf die Ubertragbarkeit eines
werkstoff- bzw. gefligespezifischen Kennwertes zur Beschreibung der Degradation durch
Wasserstoff auf Bauteile und Konstruktionen ist es notwendig, einen von der Probenform
und -gréRe unabhangigen Parameter zu definieren. Aus diesem Grund wurden vor allem
die wahren Dehnungswerte betrachtet. Es stellte sich heraus, dass nahezu alle wahren
Dehnungskennwerte bereits bei relativ geringer Wasserstoffkonzentration von ca.
1 NmlI/100g fiir alle Gefiige stark abnehmen und danach ein nahezu konstantes Verhalten
zeigen. Besonders deutlich zeigt sich dies anhand der wahren Bruchdehnung, deren Werte
fir den Werkstoff S690Q in Bild 73 bis Bild 76 zusammengefasst sind und die, wie es
oberhalb der Zugfestigkeit aufgrund der Einschnirung erforderlich ist, mit folgender Formel
berechnet wurde:
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Bild 73: Wahre Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration, S690Q,
Lieferzustand

Da die Ergebnisse der Zugversuche unter Wasserstoffbeladung einer entsprechenden
Streuung unterliegen, wurden in den Diagrammen in Bild 73 bis Bild 76 zusatzlich die
Hillkurven fur die ermittelten Werte angegeben. Die sich daraus ergebenden Streubander
reprasentieren den Bereich unterhalb dessen keine Rissgefahr und oberhalb dessen
Versagen des Werkstoffes zu erwarten ist. Sie stellen somit ein geflige- und wasserstoffab-
hangiges Risskriterium dar. Fiir die Praxis bedeutet dies, dass eine Ubertragbarkeit der
Versuchsergebnisse auf reale Bauteile moglich ist, wenn die wahre lokale Dehnung an
risskritischen Stellen der Konstruktion bestimmt werden kann. Hierbei reprasentiert die
obere Hillkurve den giinstigsten und die untere Hillkurve den unginstigsten Fall. Im
Hinblick auf eine sichere Vermeidung einer wasserstoffunterstiitzten Kaltrissbildung ist die
Verwendung der unteren Hullkurve anzuraten, zumal die Streubreite nicht zu grof ist.
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Bild 74: Wahre Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration, S690Q,
schweil3simulierte Feinkornzone
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Bild 76: Wahre Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration, S690Q,

Schweifygut Union NiMoCr

Mit der mathematischen Erfassung der jeweils oberen und unteren Hillkurve ergibt sich
aulRerdem die Moglichkeit, die Ergebnisse direkt in numerische Simulationen als flankieren-
des Element zur Lebensdauerabschatzung geschweillter Bauteile einflieRen zu lassen.

Die Verlaufe der oberen und unteren Hillkurven wurden deshalb durch Exponentialfunktio-
nen erster und zweiter Ordnung ausgedriickt und sind in Tabelle 12 zusammengefasst.

Tabelle 12: kritische Werte der wahren Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasser-
stoffkonzentration fir die SchweilRnahtgeflige S690Q/Union NiMoCr

Lieferzustand obere Kurve - D (30)
£,=0,4016-¢ """ +1,1389
untere Kurve - 31
£ =11354-¢ "% 40,3243 (31)
Schweilsimulierte | obere Kurve 1483 T 01395 (32)
Feinkornzone Ev= ¢ +5
untere Kurve -2 (33)
g, =11487-¢ " +0,0576
Schweilsimulierte | obere Kurve 0.9857 e 0.0951 (34)
Grobkornzone &= i — +5 —
untere Kurve - S Lo 35
g,=0,5024 ¢ *''% 40,5680 -e 5% 10,0346 (35)
Schweilgut Union | obere Kurve - (36)
NiMocr £, =0,9758 ¢ "% 40,2290
untere Kurve 1 37
£, =1,0217 ¢ “*' 40,0874 (37)
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41.1.2 Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S1100QL/UnionX96

In Bild 77 sind die Bruchflachen von Zugproben aus dem Grundwerkstoff S1100QL fir
Wasserstoffkonzentrationen von 0 bis 4 ml/100g dargestellt. Wie schon beim Grundwerk-
stoff S690Q beobachtet, ist selbst bei geringen Konzentrationen von ca. 1ml/100g eine
signifikante Veranderung im Bruchmodus zu beobachten. Verglichen mit dem wasserstoff-
freien Gefluge (Bild 77a) werden die das Erscheinungsbild des Zahbruches ausmachenden
Grubchen dichter und flacher (Bild 77b). Bei einer Wasserstoffkonzentration von 2ml/100g
(Bild 77c) ist ein Umschlagen des Bruchmodus zu transkristallinem Sprédbruch zu
beobachten, der an Ausgepragtheit zu héheren Wasserstoffkonzentrationen von 4ml/100g
(Bild 77d) hin zunimmt. Dies zeigt deutlich, dass Wasserstoff eine erhebliche Versprédung
des Grundwerkstoffgefliges des S1100QL hervorruft, was zu einem sprodbruchartigem
Versagen filhren kann. Die Anderungen im Bruchmodus weisen wie beim S690Q auf eine
Degradation der mechanischen Eigenschaften hin, wie nachfolgend dargestellt wird.

c) 2 mi/100g d) 4 ml/100g
Bild 77: Bruchflachen des Stahles S1100QL bei verschiedenen Wasserstoffgehalten
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Der Grundwerkstoff S1100QL 16st mehr Wasserstoff als der Stahl S690Q im Lieferzustand.
Griinde hierflr konnten neben einer erhdohten Versetzungsdichte die das Austenitgebiet
erweiternden Legierungselemente C und Ni sein, die diesem Stahl in héheren Konzentra-
tionen zugesetzt sind als dem S690Q. Somit ist davon auszugehen, dass die M-Tempe-
ratur zu niedrigeren Werten verschoben wird, so dass bei Raumtemperatur Restaustenit
vorliegt. Dieser Restaustenit wurde bereits in supermartensitischen Stahlen als der
wesentliche Gefligebestandteil identifiziert, der die Wasserstoffldslichkeit erhéht [168].

In Anbetracht der Zielstellung dieser Arbeit wurde jedoch auf weitere Untersuchungen zu
den Ursachen unterschiedlichen Ldosungsvermdgens der Geflige verzichtet, zumal im
Gegensatz zum Grundwerkstoff die Geflige der schweil’simulierten WEZ und des
Schweifdgutes eine ahnliche Wasserstoffloslichkeit wie die des Stahles S690Q aufwiesen.

Wie zuvor schon fiir den Stahl S690Q wurden in Abhangigkeit von der Wasserstoffkon-
zentration anhand der mechanisch-technologischen Festigkeitskennwerte wiederum
hardening Effekte beobachtet (Bild 78 bis Bild 81). Im Gegensatz zu den untersuchten
Schweiflnahtgefiigen des Stahles S690Q ist zu beachten, dass das Festigkeitsniveau des
Schweiflgutes Union X96 unter dem des Grundwerkstoffes liegt, da es sich um einen
Schweifzusatzwerkstoff fir Feinkornbaustahle mit einer Mindeststreckgrenze von lediglich
960 MPa handelt.

Im Vergleich von Bild 68 bis Bild 71 mit Bild 78 bis Bild 81 ist festzustellen, dass diejenige
Wasserstoffkonzentration, ab der die Zugfestigkeit auf das Niveau der Streckgrenze des
Grundwerkstoffes ohne Wasserstoffbeladung abgesunken ist, fir alle Gefiige des Stahles
S1100QL gegenliber dem Werkstoff S690Q wesentlich geringere Werte annimmt. Sogar im
Lieferzustand nehmen ab dieser Wasserstoffkonzentration Zugfestigkeit und 0,2 % Dehn-
grenze denselben Wert an.
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Bild 78: Zugdfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-

tration, S1100QL, Lieferzustand
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Bild 79: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-

tration, S1100QL, schweil3simulierte Feinkornzone
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Bild 80: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-

tration, S1100QL, schweillsimulierte Grobkornzone
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Bild 81: Zugfestigkeit und 0,2%-Dehngrenze in Abhéngigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, SchweiRgut Union X96
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Bild 82: kritische Wasserstoffkonzentration, bei der die Zugfestigkeit unter die Werte fir die
Dehngrenze sinkt, in Abhangigkeit vom Gefiige fir die hochfesten Feinkornbaustahle
S355, S690Q und S1100QL

Die Wasserstoffkonzentration, ab der die Zugfestigkeit mit der Streckgrenze libereinstimmt,
kann als charakteristischer Wert fiir einen nahezu vollstandigen Duktilitdtsverlust der
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verschiedenen Gefligearten angesehen werden. Um die Verformungsreserven von Fein-
kornbaustahlen in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration zu veranschaulichen,
wurde dieser Wert Uiber der entsprechenden Festigkeitsklasse fiir die untersuchten Stahle
im Vergleich zu einem Feinkornbaustahl S355 dargestellt (Bild 82).

Daran zeigt sich nicht nur sehr deutlich, dass mit der Erhéhung der Festigkeitsklasse der
Grundwerkstoffe die kritische Wasserstoffkonzentration, bei der Zugfestigkeit und Dehn-
grenze zusammenfallen, sinkt, sondern dass hiervon mit zunehmender Festigkeit der
Grundwerkstoffe samtliche Gefiigearten einer Schweillnaht betroffen sind. So existiert ein
solcher Grenzwert fir den S355 nur fir die Geflige der WEZ, wahrend beim S690Q WEZ
und Schwei3gut und beim S1100QL Grundwerkstoff, WEZ und Schweil3gut betroffen sind.
Aus dem Diagramm wird auRerdem mit unmissverstandlicher Deutlichkeit klar, dass die
Duktilitatsreserven, wie sie trotz erheblicher Wasserstoffkonzentrationen in den Schweil3-
nahtgefiigen des Stahles S355 immer noch bestehen, beim Schweilen der hochfesten
Varianten und insbesondere des Stahles S1100QL praktisch nicht mehr vorliegen.

Dies zeigt sich auch anhand der Werte fir die wahre Bruchdehnung, die ebenfalls bei
relativ geringen Wasserstoffkonzentrationen von ca. 1 Nml/100g fir alle Geflige stark
abnehmen und die dariiber hinaus ein konstant niedriges Niveau annehmen. Insgesamt
weisen  alle  untersuchten  Gefiige der  Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination
S1100QL/Union X96 auch bei wasserstofffreiem Metallgitter ein geringeres Dehnungsver-
mogen auf als die des S690Q. Der unbeeinflusste Grundwerkstoff (Bild 83) sowie die
beiden schweil3simulierten WEZ-Geflige (Bild 84 und Bild 85) verlieren im Gegensatz zum
S690Q fast das gesamte Dehnungsvermdgen.
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Bild 83: Wahre Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration,
S$1100QL, Lieferzustand
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Bild 84: Wahre Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration,
S1100QL, schweiflsimulierte Feinkornzone
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Bild 86: Wahre Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration,
Schweilgut Union X96

Trotz seiner geringeren Festigkeit reagiert das Schweilgut sogar noch sensibler auf Was-
serstoffkonzentrationen unterhalb von 1 Nml/100g mit einer sprunghaften Abnahme der
Dehnungskennwerte (Bild 86). Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass die
Abnahme des Verformungsvermogens hochfester Feinkornbaustahle nicht nur mit der
Festigkeitsklasse an sich, sondern auch mit der Warmebehandlung bzw. den Abkihlungs-
bedingungen zusammenhangt.

Tabelle 13: kritische Werte der wahren Bruchdehnung in Abhangigkeit von der Wasser-

stoffkonzentration fiir die SchweilRnahtgefiige S1100QL/Union X96
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Wie fir den Stahl S690Q anhand von Bild 73 bis Bild 76 wurden auch fur den Stahl
S1100QL aus den Diagrammen in Bild 83 bis Bild 86 die Hillkurven fir die ermittelten
wasserstoffabhangigen Werte der wahren Bruchdehnung anhand von Gleichungen erfasst,
welche wiederum den Grenzbereich fur Rissfreiheit des jeweiligen Geflges in Abhangigkeit
vom Wasserstoffgehalt darstellen (Tabelle 13).

Zusammenfassend kann fiir den Stahl S1100QL festgestellt werden, dass die untersuchten
Schweiflnahtgefiige zwar empfindlicher bezlglich der Festigkeitswerte auf im Metallgitter
gelosten Wasserstoff reagieren als die des S690Q. Wie zuvor wird aber deutlich, dass
Dehnungskennwerte, insbesondere in Form der wahren Bruchdehnung, eindeutigere und
quantifizierbarere Aussagen zur Wasserstoffdegradation von Gefligen hochfester Fein-
kornbaustahle liefern.

4.1.2 Kerbzugproben
41.21 Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S690Q/NiMoCr

Da an realen Schweilverbindungen neben dem Einfluss des Wasserstoffes auch stets mit
festigkeitsbeeinflussenden Kerbwirkungen zu rechnen ist, wurden fir die Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkombination S690Q/NiMoCr entsprechende Kerbzugversuche durch-
gefihrt. Um die an den realen Schweilverbindungen der durchgefiihrten Kaltrissversuche
auftretenden Kerbwirkungen nachzubilden, wurden entsprechende Kerbformzahlen in
kaltrisskritischen Nahtbereichen von 2,91 bis 3,45 im TEKKEN- und CTS-Versuch ermittelt
und auf gekerbte Zugproben Ubertragen. Aus den Implant-Tests konnten die Kerbformzah-
len direkt auf die Zugproben Ubertragen werden. Wenngleich die Kerbtiefe bei den mehr
technologischen Prifverfahren TEKKEN und CTS-Versuch nicht exakt ermittelt werden
kann, liegt jedoch der in diesen Tests gemessene Kerbradius mit Werten zwischen 0,07
mm und 0,12 mm im Bereich der Kerbe der Implantprobe von 0,1 mm. Es ergaben sich bei
gleichem Kerbradius von 0,1 mm die Kerbtiefen 0,10 mm, 0,15 mm und 0,25 mm. Die
Herstellung der Zugproben mit den entsprechenden Gefligen, die Wasserstoffbeladung und
die Durchfihrung der Zugversuche erfolgte unter den gleichen Bedingungen wie fir die
glatten Zugproben. Der entsprechende Kerb wurde als Ringkerb jeweils in der Mitte des
Priifbereiches eingebracht und auf mechanische Unebenheiten kontrolliert, um undefinierte
Spannungszustande im Kerbgrund auszuschlief3en.

Die mit Hilfe der Kerbzugproben bestimmten wasserstoffabhangigen Werte fir die Kerb-
zugfestigkeit der verschiedenen Schweil3nahtgefiige sind in Bild 87 bis Bild 90 in Form von
Ausgleichsgeraden der Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit, abhangig von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, dargestellt.

Erwartungsgemal nimmt bei allen untersuchten wasserstofffreien Gefligezustanden die
Kerbzugfestigkeit mit wachsender Kerbtiefe aufgrund der Verformungsverfestigung zu. Wie
schon anhand der mit glatten Proben ermittelten Festigkeitskennwerte zu erkennen ist
(Bild 68 bis Bild 71), weisen die schweilsimulierten Gefiige der Grob- und Feinkornzone
infolge ihrer gréfReren Harte ein héheres Spannungsniveau auf als der Grundwerkstoff und
das Schweiltgut. Wie zu erwarten ist, nimmt die Kerbzugfestigkeit mit einer Zunahme der
Wasserstoffkonzentration in allen Gefligen ab. Eine Zunahme der Kerbtiefe fiihrt offen-
sichtlich zu einer Parallelverschiebung der dazugehdérigen Ausgleichsgeraden im Grund-
werkstoff, im Schweiflgut und in der Feinkornzone zu jeweils héheren Werten. Die ermit-
telte Festigkeitsabnahme infolge einer zunehmenden Wasserstoffkonzentration verlauft fiir
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die glatten Proben dieser Geflige steiler.
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Bild 87: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, S690Q, Grundwerkstoff im Lieferzustand
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Bild 88: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, S690Q, schweiflsimulierte Feinkornzone
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Bild 89: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, S690Q, schweillsimulierte Grobkornzone
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Bild 90: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzen-
tration, Schweiflgut Union NiMoCr

Dies bedeutet, dass der Einfluss der konstruktiven Kerbe den des Wasserstoffes in diesen
Gefugen Uberlagert. Daraus lasst sich ableiten, dass sich die Herabsetzung der mechani-
schen Eigenschaften infolge zunehmender Wasserstoffkonzentration in diesen Gefligen
anhand glatter Proben besser nachweisen lasst als unter Verwendung gekerbter Proben.
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Bild 91: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S690Q/Union NiMoCr, Wasserstoffkonzentration 0 Nml/100g
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Bild 92: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S690Q/Union NiMoCr, Wasserstoffkonzentration 1 Nml/100g

Davon abweichend wird infolge einer Wasserstoffbeladung des grobkérnigen WEZ-Gefliges
mit ansteigender Kerbtiefe das Festigkeitsniveau abgesenkt. Nur hier scheint der Einfluss
der konstruktiven Kerbe zumindest teilweise gegeniiber dem des Wasserstoffes
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untergeordnet zu sein. Als Ursache dafiir kann die Relation von KorngréRe zu Kerbgrofie

angenommen werden.
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Bild 93: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der

Wasserstoffkonzentration,

S690Q/Union NiMoCr, Wasserstoffkonzentration 3 Nml/100g
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Bild 94: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S690Q/Union NiMoCr, Wasserstoffkonzentration 5 Nml/100g

Bild 91 bis Bild 94 zeigen ausgehend von der Zugfestigkeit (Kerbtiefe 0,00 mm) die Ande-
rung der Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe fir verschieden hohe Wasser-
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4 Ergebnisse und Diskussion

stoffkonzentrationen in den untersuchten Gefligen. Fir alle Wasserstoffkonzentrationen
zeigt sich eine lineare Zunahme der Kerbzugfestigkeit mit der Kerbtiefe fliir den Grund-
werkstoff und das Schweil3gut. In der grob- und feinkérnigen WEZ nimmt die Kerbzugfes-
tigkeit jedoch nicht linear mit der Kerbtiefe zu und in der schweil3simulierten Grobkornzone
bei h6heren Wasserstoffkonzentrationen sogar signifikant ab. Aus diesen Ergebnissen lasst
sich ebenfalls ableiten, dass in den gekerbten Proben der Einfluss des Wasserstoffs auf die
Herabsetzung der mechanischen Eigenschaften der Geflige nur in der Grobkornzone
wirklich deutlich zu Tage tritt und dass insbesondere im Grundwerkstoff und im Schwei3gut
die Effekte des Wasserstoffs in Form einer Duktilitdts- und Festigkeitsabnahme durch die
rein mechanisch bedingte Zunahme der Festigkeit in den gekerbten Proben zumindest
teilweise verdeckt werden.

4.1.2.2 Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S1100QL/UnionX96

Die Ausgleichsgeraden der Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit abhangig von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration fur die verschiedenen Schwei3nahtgefiige des S1100QL und
zugehdrigem SchweilRzusatzwerkstoff Union X96 sind in Bild 95 bis Bild 98 dargestellt.
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Bild 95: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkon-
zentration, S1100QL, Grundwerkstoff im Lieferzustand
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Bild 96: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentra-
tion, S1100QL, schweiltsimulierte Feinkornzone
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Bild 97: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentra-
tion, S1100QL, schweiltsimulierte Grobkornzone
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Bild 98: Zugfestigkeit bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentra-
tion, SchweilRgut Union X96

Wie zuvor fur die SchweilRnahtgeflige des Werkstoffes S690Q nimmt die Kerbzugfestigkeit
mit wachsender Kerbtiefe aufgrund der Verformungsverfestigung auch in den wasser-
stofffreien Geflgen des Stahles S1100QL zu. Hierbei ist jedoch im Gegensatz zum Werk-
stoff S690Q das Spannungsniveau fir die wasserstofffreien Gefiige des Grundwerkstoffes
und der schweil3simulierten Feinkorn- und Grobkornzone nahezu gleich. Lediglich das
Gefuge der SchweilRgutproben besitzt aus bekannten Griinden eine um ca. 22% niedrigere
Festigkeit.

Mit zunehmender Wasserstoffkonzentration weisen alle Schweiflnahtgefiige des Stahles
S1100QL eine lineare Abnahme der Ausgleichsgeraden der Kerbzugfestigkeit auf. Im
Gegensatz zu den Diagrammen fiir den Stahl S690Q in Bild 87 bis Bild 90, lasst sich eine
Parallelverschiebung dieser Geraden mit zunehmender Kerbtiefe nur fur die schweil3si-
mulierte Feinkornzone erkennen (Bild 96). Fur alle anderen Gefiigearten des Stahles
S$1100QL stellt sich mit zunehmender Kerbtiefe ein steilerer Abfall der Kerbzugfestigkeit
ein. Dies wird besonders deutlich anhand der Kerbzugfestigkeit fir Proben mit einer Kerb-
tiefe von 0,15 mm und 0,25 mm, die bei hoheren Wasserstoffkonzentrationen unter das
Niveau der Kerbzugfestigkeit flir Proben mit einer Kerbtiefe von 0,10 mm fallt. Es zeigt sich
jedoch auch, dass der Abfall der Kerbzugfestigkeit fir Proben mit einer Kerbtiefe von
0,10 mm geringer ausfallt als beispielsweise der Abfall der Zugfestigkeit fur glatte Proben.
Dies bedeutet generell, dass bei gekerbten Proben das kaltverformte Geflige an der Kerb-
spitze unterschiedlich sensibel auf Wasserstoff reagiert. Es ist anzunehmen, dass eine
Wechselwirkung des Wasserstoffs mit einer erhéhten Versetzungstatigkeit an der Kerb-
spitze eintritt.
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In jedem Fall aber zeigt sich erneut, dass die Wirkung der Kerbe auf die mechanischen
Eigenschaften die eigentlichen Effekte des Wasserstoffs auf die mechanischen Eigen-
schaften der SchweilRnahtgefiige iberlagert bzw. diese verdeckt.
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Bild 99: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S1100QL/Union X96, Wasserstoffkonzentration 0 Nml/100g
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Bild 100: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S1100QL/Union X96, Wasserstoffkonzentration 1 Nml/100g
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Bild 101: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S1100QL/Union X96, Wasserstoffkonzentration 3 Nml/100g
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Bild 102: Zug- bzw. Kerbzugfestigkeit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe und der
Wasserstoffkonzentration, S1100QL/Union X96, Wasserstoffkonzentration 5 Nml/100g

Um dies weiter zu verdeutlichen, wurde in Bild 99 bis Bild 102 fiir die untersuchten
Gefligezustande ausgehend von der glatten Probe (Kerbtiefe 0,00 mm) die Kerbzugfestig-
keit in Abhangigkeit von der Kerbtiefe fiir verschieden hohe Wasserstoffkonzentrationen
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dargestellt. Es zeigt sich sehr deutlich, dass eine lineare Zunahme der Kerbzugfestigkeit mit
der Kerbtiefe nur in den wasserstofffreien Gefligen gegeben ist. Sobald sich Wasserstoff im
Gefuge befindet, ist eine nicht quantifizierbare Entfestigung, die sich mit zunehmenden
Wasserstoffkonzentrationen in einer deutlichen Abnahme der Kerbzugfestigkeit auflert,
festzustellen.

4.2 Kaltrisstests nach ISO 17642

4.21 S690Q/Union NiMoCr

In Tabelle 14 und Tabelle 15 sind die Ergebnisse der durchgefiihrten Implant- und
TEKKEN-Versuche zusammengefasst. Auf die detaillierte Darstellung der CTS-Versuche
(Tabelle 16) kann verzichtet werden, da unter den gewahlten Bedingungen keine Kaltrisse
auftraten. Dies bedeutet, dass selbst bei Wasserstoffgehalten von 1% im Schutzgas, was
einer Wasserstoffkonzentration von ca. 5 ml/100g im aufgeschmolzenen Werkstoff ent-
spricht, fur die gewahlte Blechdicke und die gewahlten Schweilparameter (Abschnitt 3.3)
der CTS-Versuch kaltrissfrei geschweift werden kann.

Wie den Tabellen zu entnehmen ist, wurden dem Schutzgas verschieden hohe Volumen-
anteile an Wasserstoff zugesetzt, um die in das Schweillgut eingebrachte Wasserstoffkon-
zentration in den verschiedenen Gefligebereichen so zu variieren, dass sie den Wasser-
stoffkonzentrationen der elektrolytisch beladenen Zugproben entsprach. Die nach dem
Schweifen nach ISO 3690 ermittelte Wasserstoffkonzentration kann ebenfalls den Ergeb-
nistabellen entnommen werden. Sie kann jedoch allenfalls als Richtwert betrachtet werden,
da durch diese Art der Konzentrationsbestimmung nur ein integraler Wert Gber den aufge-
schmolzenen Werkstoffbereich bestimmt wird. Der in die WEZ und den Grundwerkstoff
diffundierende Volumenanteil an Wasserstoff wird zwar messtechnisch erfasst, bleibt aber
bei der rechnerischen Normierung auf 100 g aufgeschmolzenen Werkstoff unberticksichtigt.
Zwar erfolgte die Rissinitierung und —ausbreitung bei den Implant- und TEKKEN-Proben
fast ausschlieBlich in der grobkérnigen Warmeeinflusszone, jedoch in unmittelbarer Nahe
der Schmelzlinie (Bild 103, Bild 104).

In erster Naherung wird daher angenommen, dass wahrend der Zeit bis zum Risseintritt
Wasserstoff nur in unwesentlichen Anteilen entwichen ist, und dass die nach 1SO 3690
bestimmte versagensrelevante Wasserstoffkonzentration im aufgeschmolzenen Schweil3-
gut gleichermalen fiir SchweilRgut und WEZ gilt. Die exakte Bestimmung der Wasserstoff-
konzentration in den einzelnen Gefiligebreichen muss jedoch numerischen Simulationen
vorbehalten bleiben [172], da eine experimentelle, nach Gefiigebereichen differenzierte
Wasserstoffanalyse, nicht mdglich ist.
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Tabelle 14: Ergebnisse der Implant-Tests Werkstoff S690Q/Union NiMoCr

Wasserstoff-
Wasserstoff- Konzentration im
Implant- Implant- Konzentration im aufgeschmolzenen
Probe tes tan Standzeit spannung Schutgas Werkstoff Q
6 mm [s] [s] [s] [MPa] [%] [mI/100g] [KJ/mm]

Nr.

A1 4,3 | 1055 kein Bruch 552 0 0,9 11

A2 4,5 99,0 kein Bruch 621 0 0,9 1,0

A3 4,5 | 103,44 kein Bruch 690 0 0,9 1,1

A4 4,8 95,6 kein Bruch 725 0 0,9 11

A5 4,3 97,5 kein Bruch 759 0 0,9 1,1
Ad1 4,0 | 104,6 8536 400 0,5 4,0 1,1
A42 4,4 | 102,0 Anriss 475 0,5 4,0 11
A43 5,0 | 107,0 2142 552 0,5 4,0 1,1
A36 4,6 | 102,0 9703 604 0,5 3,6 1,1
A37 46 | 103,6 1637 621 0,5 3,6 1,0
Ad4 4,5 | 106,5 1519 621 0,5 4,0 1,1
A38 5,0 | 100,0 980 690 0,5 3,6 1,1
A45 4,7 | 102,0 1200 690 0,5 4,0 1,1
A39 46 | 106,44 900 725 0,5 3,6 1,1
A40 4,8 | 107,2 1143 759 0,5 3,6 1,1
A31 4,7 | 1045 kein Bruch 235 1 5,1 1,1
A32 4,8 | 104,0 2482 276 1 5,1 1,1
A33 4,8 | 103,5 3458 345 1 5,1 1,1
A34 4,7 | 101,0 1333 414 1 5,1 1,1
A35 4,8 | 108,0 1113 483 1 5,1 1,1
A26 4,4 | 103,0 kein Bruch 235 2 78 1,1
A27 5,0 99,0 587 276 2 78 1,1
A28 4,5 | 106,5 9209 345 2 78 1,1
A29 4,5 | 103,5 568 414 2 7,8 1,1
A30 5,0 | 105,0 1024 483 2 78 1,1
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Bild 103: Querschliff Implantprobe A42 mit  Bild 104: Rissverlauf in der WEZ einer
Rissbildung in der grobkérnigen WEZ, TEKKEN - Probe, Werkstoff:
Werkstoff: S690Q/Union NiMoCr S690Q/Union NiMoCr

Die Implant-Proben (Durchmesser 6 mm, Grundplatte 20 mm), TEKKEN-Proben (Blech-
dicke 18 mm) und CTS-Proben (Blechdicke 10 mm) wurden ohne Vorwarmung mit dem
MAG-Verfahren und den Schweilparametern in Abschnitt 3.3 geschweilt und unter
Aufzeichnung aller relevanten Grof3en, wie Spannung, Stromstarke, Schweilgeschwindig-
keit und Drahtvorschub bis zu 48 Stunden belastet bzw gelagert. Versagten die Proben
nicht wahrend der Priifzeit, erfolgte fur die Implant-Proben ein oxidierendes Glihen bei
300°C fir ca. 2 Stunden und nachfolgendes Herausziehen der Implant-Probe aus der
Einschweil3platte. Eventuell vorhandene Anrisse konnten so aufgrund des Oxidbelages von
der Restbruchflache unterschieden werden. Beziglich der TEKKEN- und CTS-Proben
wurden fir diesen Fall die nach ISO 17642 geforderten metallografischen Schliffe angefer-
tigt. Stichprobenartig wurde diese Vorgehensweise auch fir die Implant-Proben angewen-
det.

Mittels dieser metallografischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Rissinitiierung
in den TEKKEN-Versuchen stets an der scharferen der beiden durch den Wurzelspalt
entstehenden Kerben im Bereich der grobkérnigen WEZ erfolgte. In Ubereinstimmung mit
den Implant-Versuchen setzte sich der Riss in den TEKKEN-Versuchen mit dem Stahl
S690Q Uberwiegend parallel zur Schmelzlinie innerhalb der grobkérnigen WEZ fort.

Bei einem Wasserstoffanteil von 0% im Schutzgas versagten weder die Implant- noch die
TEKKEN-Proben. Fir die Implant-Proben reichte selbst eine Spannung in H6he von 1,1 x
Streckgrenze nicht aus, um einen Riss zu erzeugen. Die sich in den TEKKEN-Proben
einstellende mechanische Spannung ist aufgrund der Spezifik dieses Versuches (Selbstbe-
anspruchung) nicht messbar, es kann aber von Spannungen im Bereich der Streckgrenze
ausgegangen werden. Der Einfluss der eingestellten Implantspannung auf die Standzeit der
Implant-Proben wird bei einem Wasserstoffanteil von 0,5% im Schutzgas sichtbar. Zwar
sind die Ergebnisse von einer fir Implant-Versuche typischen hohen Streuung ge-
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kennzeichnet, doch ist erwartungsgemal ein Absinken der Standzeit bei Erhéhung der
Implantspannung zu verzeichnen. Die gleiche Aussage kann fiir Wasserstoffgehalte im
Schutzgas von 1% bzw. 2% getroffen werden. AuRerdem sinkt bei erhdhten Wasserstoff-
gehalten die bei gleicher Standzeit ertragbare Implantspannung. Bei den TEKKEN-Proben
verursachte die Erhéhung des Wasserstoffanteils im Schutzgas erwartungsgemaly eine
Verringerung der Standzeit.

Tabelle 15: Ergebnisse TEKKEN-Tests Werkstoff S690Q/Union NiMoCr

\Wasserstoff-

\Wasserstoff- Konzentration im
[TEKKEN- orwarm- Konzentration im  jaufgeschmolzenen
Probe Temperatur |t g5 It a1 Standzeit Schutzgas \Werkstoff Q
Dicke 18 mm| [°C] [s] [s] [s] [%] [mI/100g] [KJ/mm]
Nr.
T154 RT / / kein Bruch 0 0,9 1,1
T151 RT / 2990 0,5 3,9 1,1
T153 RT / / 1109 0,5 3,9 1,1
IT155 RT 7 89 n.m. 0,5 3,9 1,1
T156 RT / / 4266 0,5 3,9 1,1
T157 RT 4 83 1262 1 5,2 1,0
T158 RT / / 1229 1 5,2 1,1
T152 RT / / 520 2 7,8 1,0

Tabelle 16: Ergebnisse CTS-Tests Werkstoff S690Q/Union NiMoCr

\Wasserstoff-
\Wasserstoff- Konzentration im
CTS- orwarm- Konzentration im  [aufgeschmolzenen
Proben Temperatur |t g5 It Standzeit Schutzgas \Werkstoff Q
Dicke 10 mm| [°C] [s] [s] [s] %] [mI/100g] [KJ/mm]
Nr.
100-109 RT / / keine Risse (0% - 1% 1-5 1,0-1,1

4.22 S$S1100QL/Union X96

Die Ergebnisse fir die Kaltrisstests nach SO 17642 mit der Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkombination S1100QL/Union X96 sind in Tabelle 17 bis Tabelle 19
zusammengefasst. Die Probenmalie und Schweillparameter (Abschnitt 3.3) entsprachen
denen fir den Stahl S690Q. Wiederum traten an den CTS-Proben keine Kaltrisse auf.
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Dem Schutzgas wurden wiederum verschieden hohe Volumenanteile an Wasserstoff (0,5%
bis 1%) zugesetzt, um die in das Schweil’gut eingebrachte Wasserstoffkonzentration in den
verschiedenen Gefligebereichen zu variieren.

Die nach dem Schweil3en nach ISO 3690 ermittelte Wasserstoffkonzentration kann aus den
in Abschnitt 4.2.1 beschriebenen Griinden wiederum nur als Richtwert betrachtet werden.

Aufgrund seiner niedrigeren Festigkeit erfolgte die Rissinitierung und —ausbreitung sowie
bei den Implant- als auch bei den TEKKEN-Proben der Werkstoff/Zu-
satzwerkstoffkombination S1100QL/Union X96 im Unterschied zu S690Q/NiMoCr im
Schweillgut (Bild 105, Bild 106). Insofern stimmt die nach ISO 3690 bestimmte
Wasserstoffkonzentration mit der tatsadchlichen Wasserstoffkonzentration im Bereich der
Rissbildung besser (lberein als fir die Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination
S690Q/NiMoCr, da der Bereich der Rissbildung und der aufgeschmolzene Werkstoffbereich
identisch sind.

Anriss-im Schweillgut

Bild 105: Bruchflache Implantprobe B28, Bild 106: Rissverlauf im Schweif3gut einer
Werkstoff: S1100QL/Union X96 TEKKEN — Probe, Werkstoff:
S$1100QL/Union X96

Im Gegensatz zur Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S690Q/NiMoCr versagten die
Implant-Proben der Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S1100QL/Union X96 auch bei
wasserstofffreien Schutzgasen, und zwar ab einer Implantspannung von ca. 0,5 x Streck-
grenze des Zusatzwerkstoffes. Mit Erhéhung der Implantspannung erniedrigt sich die
Standzeit auf lediglich 267 s bei einer Implantspannung von ca. 1,3 x Streckgrenze des
Zusatzwerkstoffes. Bei einem Wasserstoffanteil von 0,5 % im Schutzgas traten bei gleicher
Spannungsabstufung Anrisse, deren Initiierung durch Auswertung des Kraftsignals nicht
eindeutig bestimmbar war, schon bei einer Implantspannung von 330 MPa auf. Die Stand-
zeit verringerte sich auf durchnittlich 100 s fiir eine Implantspannung von lediglich 770 MPa,
was ca. 0,8 x Streckgrenze des Zusatzwerkstoffes entspricht. Diese Ergebnisse zeigen
einmal mehr die erhohte Empfindlichkeit der untersuchten Werkstoffe gegen wasserstoff-
unterstltzte Kaltrissbildung bei Erhéhung der Festigkeitsklasse.
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Tabelle 17: Ergebnisse der Implant-Tests Werkstoff S1100QL/Union X96

Wasserstoff-

/asserstoff- Konzentration im
Implant- Implant- Konzentration im laufgeschmolzenen
Probe It &5 It 31 Standzeit spannung Schutgas Werkstoff Q
J 6 mm [s] [s] [s] [MPa] [%] [ml/100g] [KJ/mm]
Nr.
B27 4,2 [101,2 |kein Bruch 330 0 0,7 1,1
B28 42 97,2 IAnriss 440 0 0,7 1,1
B29 4,7 (96,1 16851 550 0 0,7 1,1
B30 45 [109,2 [5617 660 0 0,7 1,1
B31 4,2 [1055 (3267 770 0 0,7 1,1
B22 4,3  [93,9 924 880 0 0,7 1,0
B23 4,3 [93,0 912 990 0 0,7 1,1
B24 42 91,0 672 1100 0 0,7 1,1
B25 44 P11 481 1155 0 0,7 1,1
B26 4,2 (96,4 267 1210 0 0,7 1,1
B32 4,2 (98,5 IAnriss 330 0,5 4,1 1,0
B37 4,2 [109,5 |Anriss 330 0,5 3,6 1,0
B33 4,3 [99,5 1110 440 0,5 4,1 1,0
B38 4,1 104,0 |1029 440 0,5 3,6 1,0
B34 4,1 109,5 [566 550 0,5 4,1 1,0
B39 4,2 [103,0 @421 550 0,5 3,6 1,0
B35 4,2 [102,0 [210 660 0,5 4,1 1,0
B40 4,1 102,0 [463 660 0,5 3,6 1,1
B36 4,1 99,5 118 770 0,5 4,1 1,0
B41 4,0 [1045 (84 770 0,5 3,6 1,1

Die TEKKEN-Versuche ergaben Rissfreiheit flr wasserstofffreies Schutzgas und Risseintritt
fur einen Wasserstoffanteil von 0,5% im Schutzgas. Dabei trat der Riss bereits nach 1063 s
ein. Im Unterschied zum Stahl S690Q wurden auch einige TEKKEN-Versuche unter Vor-
warmung bei einer Temperatur von 80 °C durchgefihrt. Der Tabelle 18 ist zu entnehmen,
dass mit einer solchen Vorwarmung erreicht werden kann, dass bei einer Wasserstoffkon-
zentraton von 0,5% im  Schutzgas, keine Kaltrissbildung auftritt.  Die
Wasserstoffkonzentration von 0,5% im Schutzgas entspricht fir diesen Stahl der duRerst
kritischen Wasserstoffkonzentration von ca. 4ml/100g aufgeschmolzenem Werkstoff und
zieht bei Verzicht auf eine Vorwarmung unweigerlich Rissbildung nach sich. Fir eine
kaltrissfreie Schweilung nach Erhéhung des Wasserstoffanteils im Schutzgas auf 1%
reichte eine Vorwarmtemperatur von 80°C jedoch nicht mehr aus. Auf die eingehende
Ermittlung von Vorwarmtemperaturen zur Vermeidung einer Kaltrissbildung bei héheren
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Wasserstoffkonzentrationen im Schwei3gut und die Klarung der Frage, ob gegebenenfalls
Nachwarmungen erforderlich sind, wurde im Rahmen dieser Arbeit jedoch verzichtet.
Prinzipiell lasst sich jedoch ableiten, dass eine Vorwarmung und die damit verbundene
Moglichkeit einer ausgepragteren Wasserstoffeffusion auch fir den hochfesten
Feinkornstahl S1100QL am oberen Ende der Festigkeitsskala kaltrissfreie Schweilverbin-
dungen ermdglichen.

Tabelle 18: Ergebnisse TEKKEN-Tests Werkstoff S1100QL/Union X96

\Wasserstoff-

\Wasserstoff- Konzentration im
[TEKKEN- orwarm- Konzentration im  jaufgeschmolzenen
Probe Temperatur |t g5 It a1 Standzeit Schutzgas \Werkstoff Q
Dicke 18 mm| [°C] [s] [s] [s] [%] [mI/100g] [KJ/mm]
Nr.
T551 RT / / kein Bruch 0 1,2 1,1
T552 RT / / 1063 0,5 3,6 1,0
IT553 80 / / kein Bruch 0 0,9 1,1
T554 80 / / kein Bruch 0,5 4,2 1,0
[T555 80 / / kein Bruch 0,5 4,2 1,0
[T556 80 / / 257 1 6,0 1,0
Tabelle 19: Ergebnisse CTS-Tests Werkstoff S1100QL/Union X96

\Wasserstoff-

\Wasserstoff- Konzentration im
CTS- orwarm- Konzentration im  faufgeschmolzenen
Proben Temperatur |t g5 It Standzeit Schutgas \Werkstoff Q
Dicke 10 mm| [°C] [s] [s] [s] [%] [mI/100g] [KJ/mm]
Nr.
501 -517 |RT / / keine Risse (0% - 1% 1-5 1,0-11

4.2.3 Vergleich und Bewertung der Ergebnisse der durchgefiihrten
Kaltrisstests nach ISO 17642 mit den Ergebnissen der Zugversuche

Wesentlich zur Identifikation eines geeigneten Parameters zur Beschreibung der Empfind-
lichkeit eines bestimmten Gefliges gegen wasserstoffunterstiitzte Kaltrissbildung ist ein
Vergleich der Ergebnisse aus den Zugversuchen mit denen der durchgefiihrten Kaltriss-
tests. Hierbei reprasentieren die Ergebnisse der Zugversuche entsprechende Referenz-
werte, weil zumindest an den glatten Proben der direkte Zusammenhang zwischen der in
einem bestimmten Gefuge vorliegenden Wasserstoffkonzentration und der ertragbaren
mechanischen Beanspruchung hergestellt wird. Die Vergleichbarkeit zwischen den ver-
schiedenen Gefligen muss hierbei sichergestellt sein. In den durchgefiuhrten Arbeiten
wurde dies durch identische Atss- und Atz s-Zeiten sowohl bei den Kaltriss-Versuchen als
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auch bei der Herstellung der Zugproben mit schweillsimulierten Gefligen der WEZ (Bild 42)
und mit Schweilgutgefligen sichergestellt.

Weiterhin kdnnen fiir die primare Vergleichbarkeit zwischen den Zugversuchen und den
Kaltrisstests fraktografische Untersuchungen herangezogen werden. Mittels begleitender
REM-Untersuchungen wurde festgestellt, dass sich mit zunehmender Wasserstoffkon-
zentration das Bruchbild in den Zugversuchen in vergleichbarer Weise auch in den Kalt-
risstests veranderte. Prinzipiell konnte mit zunehmender Wasserstoffkonzentration ein
Ubergang vom duktilen Wabenbruch in einen transkristallinen Quasi-Spaltbruch beobachtet
werden. Dabei entsprachen die Wasserstoffkonzentrationen, bei denen qualitativ ein Quasi-
Spaltbruch in den Kaltrisstests nachgewiesen werden konnte, grundsatzlich denen, bei
denen diese Bruchform auch in den Zugversuchen auftrat. Exemplarisch sind hierzu einige
REM-Aufnahmen (Bild 107 bis Bild 110) zusammengestellt worden.

Bild 107: ,Fischauge” auf der Bruchflache Bild 108: ,Fischauge” auf der Bruchflache
einer Implant-Probe, Werkstoff: S690Q einer wasserstoffbeladenen Zugprobe,
Werkstoff: S690Q

Bild 109: Quasispaltbruchflache einer Bild 110: Quasispaltbruchflache einer
wasserstoffbeladenen Zugprobe (S690Q) gebrochenen TEKKEN-Probe (S690Q)

137



4 Ergebnisse und Diskussion

Grundsatzlich ist eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus Zugversuchen und Kaltrisstests
auf der Basis technologischer Festigkeitskennwerte, wie zum Beispiel Zugfestigkeit und
0,2% Dehngrenze, kaum zu erreichen. Hierzu musste die wahrend der Abkuhlung auftre-
tende Spannung in den vorliegenden Kaltrisstests numerisch berechnet werden. Ein
Vergleich mit den technologischen Festigkeitskennwerten aus den Zugversuchen bereitet
aber schon deshalb Schwierigkeiten, weil einer solchen nicht-linearen numerischen Be-
rechnung in aller Regel auch die wahren Spannungs-Dehnungs-Diagramme zugrunde
liegen missten [173].

Aus diesen Grinden ist ein Vergleich zwischen den Zugversuchen und den Kaltrisstests
auf der Basis von Festigkeitskennwerten nur anhand entsprechend gekerbter Proben
moglich. Die Korrelation zwischen den Kerbzugproben und den Kaltrisstests wurde bereits
in Abschnitt 4.1.2 beschrieben. Die Vergleichbarkeit der entsprechenden Spannungswerte
zwischen den Zugproben und den Implant-Proben war verhaltnismaRig einfach anhand des
jeweils dokumentierten Kraftverlaufes zu realisieren. Die Bestimmung der Spannungswerte
ist aber an TEKKEN-Proben nicht ohne numerische Simulationen mdglich, weil ihr Wert in
Abhangigkeit von Nahtgeometrie, Ort und Schweilparametern variiert. Unter der
Berlicksichtigung der Tatsache, dass ab einer bestimmten Wasserstoffkonzentration die
Zugfestigkeit auf das Niveau der Streckgrenze in allen untersuchten Schweif3nahtgefligen
abfallt, ist es jedoch fiir eine Abschatzung der Rissbildung zuléssig, als minimalen Wert fur
die ertragbare mechanische Spannung die Streckgrenze des jeweils versagenden Gefiiges
anzunehmen.

2000
4 Implant Riss oder Anriss
4 |mplant kein Riss
—=— TEKKEN Riss
1600 —u—TEKKEN Kein Riss
L — —grobkornige WEZ, Kerbradius 0,10 mm,
S~ - Kerbtiefe 0,25 mm
~~_ — verschobene Gerade
"' 1200 S
D ~— _ 6¢=-120H + 1479
= T~
2 800 _ - S~ -
= A
C A A
c A A
@®© 0,=-120H+ 879 A A A
3 400 s s
wn AA \ A A
it ~1 —1
0 T T T T T T T
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Wasserstoffkonzentration [ml/100g]

Bild 111: Ertragbare Spannung abhangig von der Wasserstoffkonzentration fur die grobkor-
nige WEZ des Stahles S 690Q
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Fir den Vergleich zwischen den Kerbzugversuchen und den Kaltrisstests sind nun in den
Diagrammen von Bild 111 und Bild 112 die ertragbaren Spannungen der Gefiige, in denen
primar die Kaltrissbildung auftrat (grobkérnige WEZ des Stahles S690Q und Schweil3gut
des Stahles S1100QL), Uber der Wasserstoffkonzentration dargestelit.

In Bild 111 ergibt sich fir die kritische Implant-Spannung, also der Spannung, bei der die
Implant-Proben bei der entsprechenden Wasserstoffkonzentration versagten (Tabelle 14),
fur den Werkstoff S690Q eine lineare Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration im
aufgeschmolzenen Schweil’gut. Die fiir die TEKKEN-Versuche zugrundegelegten Werte,
ab denen eine Rissbildung auftritt, liegen etwa in demselben Bereich.

Die kritische Implant-Spannung fallt zunachst linear bis auf ca. 250 MPa ab. Ab diesem
Grenzwert ist die kritische Implantspannung unabhéngig vom Wasserstoffgehalt. Die
Ausgleichsgerade der Ergebnisse der Kerbzugversuche an Proben mit dem entsprechen-
dem wasserstoffbeladenem Gefiige (schweildsimulierte grobkérnige WEZ, S690Q) und
vergleichbarem geometrischem Kerb (Radius=0,1 mm, Tiefe=0,25 mm) weist die gleiche
Steigung auf wie die Ausgleichsgerade der kritischen Implant-Spannung. Dies bedeutet
jedoch nur, dass der wasserstoffabhangige Festigkeitsabfall der grobkdérnigen WEZ im
Implant-Versuch in etwa dem des schweilsimulierten Gefliges in den Zugversuchen
entspricht.

2000 .
4 Implant Riss
A |Implant kein Riss
= TEKKEN Riss
1600 = TEKKEN kein Riss
N o Tp=RT — = Schweilgut X96, Kerbradius 0,10 mm,
N o Bruch Kerbtiefe 0,25 mm
o'1200 R
L YA . Tp=80°C
E A g = R & ] LI p=
= N \ S o - - Bruch
2 800 . N —
S . Tp=80°C — S . '
= N kein Bruch Lo Ox=-205H+1424
8 400 A VRN
wn A A A
0 T T T T T T T
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Wasserstoffkonzentration [ml/100g]

Bild 112: Ertragbare Spannung abhangig von der Wasserstoffkonzentration fir das
Schweiltgut des Stahles S 1100 QL
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Aus dem Diagramm in Bild 111 ist zu erkennen, dass die Ausgleichsgerade fiir die wasser-
stoffabhangige Anderung der Kerbzugfestigkeit um etwa 600 MPa parallel bei héheren
Werten verlauft. Daran zeigt sich offensichtlich, dass die Kerbzugfestigkeit bei gleicher
Kerbgeometrie und flir ein vergleichbares schweillsimuliertes Geflige kein geeigneter
Parameter ist, um die Kerbzugversuche mit den Kaltrisstests zu vergleichen.

Fir das Schweilgut der Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination S1100QL/Union X96 konnte
kein Gradient der Implant-Spannung in Abhangigkeit von der Wasserstoffkonzentration
(Bild 112) festgestellt werden. Die ohne Vorwarmung durchgefiuihrten Implant-Versuche
ergaben, dass eine Kaltrissvermeidung unabhangig von der Wasserstoffkonzentration im
aufgeschmolzenen Zusatzwerkstoff erst ab einer sehr niedrigen Implantspannung von
lediglich 330 — 440 MPa (30-40% der 0,2%-Dehngrenze des Grundwerkstoffes) moglich ist.
Auch die TEKKEN-Versuche lieRen sich ohne Vorwarmung praktisch nicht kaltrissfrei
schweillen. Die Kerbzugfestigkeit des Schweillgutes wies hingegen einen Gradienten mit
zunehmender Wasserstoffkonzentration auf (siehe auch Bild 98).

Es lasst sich also festhalten, dass sich die Kerbzugfestigkeit nicht als mechanischer Para-
meter eignet, um in Abhangigkeit der vorliegenden Wasserstoffkonzentration die Resistenz
eines bestimmten Gefliges gegen wasserstoffunterstiitzte Kaltrissbildung quantitativ zu
beschreiben. Mit der Ermittlung wasserstoffabhangiger Festigkeitswerte gekerbter Zugpro-
ben mit schweilRsimulierten Gefiigen lasst sich allenfalls eine qualitative Aussage beztiglich
der Beschreibung der Kaltrissneigung der untersuchten SchweilRnahtgeflige hochfester
Feinkronbaustahle erreichen.

Da in den technologischen Kaltriss-Prufverfahren Risse in den Gefligen auftraten, fur die in
den Zugversuchen das unter Wasserstoffeinfluss geringste Dehnungsvermégen bei gleich-
zeitig geringer Sattigungskonzentration nachgewiesen wurde (Bild 75 fir S690Q, Bild 86 fur
S1100QL), gibt dies einen weiteren Hinweis darauf, dass Dehnungswerte geeignetere
Parameter zur quantitativen Beschreibung der wasserstoffunterstiitzten Kaltrissbildung in
Schweiflnadhten hochfester Feinkornbaustahle reprasentieren.

Um die Aussagekraft der wahren Bruchdehnung in dieser Hinsicht zu Uberprifen, wurden
die experimentell mittels glatter Zugproben ermittelten kritischen Werte der wahren Bruch-
dehnung fur den Stahl S690Q (Tabelle 12) denen aus numerischen Berechnungen gegen-
Ubergestellt. Untersucht wurde, ob die numerisch bestimmten Dehnungswerte im Wurzel-
spalt von TEKKEN-Proben [173] fur den Fall einer Kaltrissbildung die an Zugproben bei
derselben Wasserstoffkonzentration ermittelten kritischen Dehnungskennwerte Ubertreffen.

Anhand dieses Vergleiches der in Tabelle 20 zusammengefassten Dehnungswerte wird
zunachst deutlich, dass die fir die TEKKEN-Versuche an der risskritischen Stelle an der
Wurzelkerbe zwischen Schweifdgut und Grundwerkstoff numerisch berechnete lokale
Dehnung in Nahtquerrichtung .= 0,09 [173] die kritische Dehnung in keinem der vier
verschiedenen Gefiige erreicht, wenn eine vergleichsweise niedrige lokale Wasserstoffkon-
zentration von 0,9 Nml/100g vorliegt. Auch die entsprechende TEKKEN-Probe T154
versagte nicht. Bei héheren Wasserstoffkonzentrationen (3,9, 5,2 und 7,8 Nml/100g) trat in
den TEKKEN-Versuchen eine Rissbildung auf und zwar in der Warmeeinflusszone
(Bild 104). Aus der Tabelle 20 ist ersichtlich, dass fir diese Wasserstoffkonzentrationen die
berechnete lokale Dehnung die kritische wahre Bruchdehnung Uberschreitet und zwar
ausschlieRlich in den Gefugebreichen der WEZ, in denen die Rissbildung auch auftrat.
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Tabelle 20: Vergleich wasserstoffabhangiger kritischer Dehnungswerte mit der berechne-
ten lokalen Dehnung

Ekrit £0:=0,09 | Riss (TEKKEN-Probe)
€loc > Ekrit 7
Wasserstoffkonzentration | Schweilgut | GWEZ | FWEZ | Grundwerkstoff
0,9 Nml/100g 0,40 0,24 0,16 0,89 nein nein (T154)
3,9 Nml/100g 0,12 0,07 0,06 | 047 ja ja (T151, T153)
5,2 Nml/100g 0,10 0,05 0,06 | 0,40 ja ja (T157, T158)
7,8 Nml/100g 0,09 0,03 0,06 |0,33 ja ja (T152)

Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die in den TEKKEN-Versuchen mit dem Stahl S690Q
auftretenden Kaltrisse anhand eines Vergleiches der lokalen Dehnung mit der kritischen
wasserstoffabhangigen wahren Bruchdehnung, die mittels wasserstoffbeladener Zugproben
ermittelt wurde, nachweisen lassen. Die Eignung der wahren Bruchdehnung als Parameter
zur quantitativen Erfassung der wasserstoffunterstiitzten Kaltrissbildung kann damit zumin-
dest als teilweise verifiziert angesehen werden. Da sich die wahre Bruchdehnung in Ab-
hangigkeit von der Wasserstoffkonzentration bereits in ahnlicher Weise als geeigneter
Parameter herausgestellt hat, um die wasserstoffunterstiitzte Spannungsrisskorrosion
beispielsweise von supermartensitischen Stahlen quantitativ zu erfassen und auch nume-
risch zu simulieren [174], ist davon auszugehen, dass sich die hier beschriebene
Vorgehensweise auch auf Feinkornbaustahle anderer Festigkeitsklassen sowie auf andere
Kaltrisstests bis hin zu realen geschwei3ten Konstruktionen bertragen lasst. Aus diesem
Grund wurden weitere Kaltrissversuche mit der Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination
S1100QL/Union X96 durchgefiihrt und deren Ergebnisse mit numerischen Simulationen
verglichen.

4.2.4 IRC-Versuche

Als geeigneter Kaltrisstest wurde der in Abschnitt 2.3.2.3 beschriebene IRC-Test ausge-
wahlt, da er die Mdglichkeit bietet, die sich wahrend und nach dem Schweil3en aufbauen-
den Reaktionskrafte, -momente und -spannungen zu messen bzw. zu berechnen. In
Verbindung mit der Aufnahme von Temperaturfeldern und der Applizierung von geeigneten
Dehnmessstreifen ergibt sich die Méglichkeit, die Ergebnisse der numerischen Berechnun-
gen anhand der im Experiment gemessenen GréRen zu Uberprifen. Gegebenenfalls kann
dann Uber die vielfaltigen Mdglichkeiten der modernen FEM-Software eine Kalibrierung der
numerischen Modelle erfolgen.

Tabelle 21 fasst die Ergebnisse der durchgefihrten IRC-Versuche zusammen. Es wird
deutlich, dass der IRC-Versuch, der ohne Vorwarmung mit der kirzesten méglichen Ein-
spannlange von 110 mm und damit unter der héchstmdglichen Einspannung geschweift
wurde, im Vergleich zum TEKKEN-Versuch bei anndhernd gleicher Blechdicke eine gerin-
gere Prufscharfe besitzt. Kaltrisse traten erst bei einem Wasserstoffgehalt im Schutzgas
von 0,5% auf, wahrend sich der TEKKEN-Test mit dem Stahl S1100QL selbst bei wasser-
stofffreiem Schutzgas nicht kaltrissfrei schweiflen lieR. Mit einer Erhdhung des Wasser-
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stoffgehaltes im Schutzgas auf 1% nahm die Standzeit rapide ab, wobei die Probe 652 mit
einer Standzeit von 25300 s als Ausreilder zu werten ist.

Tabelle 21: Ergebnisse IRC-Versuche Werkstoff S1100QL/Union X96

Nasserstoff-
\Wasserstoff- Konzentration im

IRC- orwarm- maximale Konzentration im jaufgeschmolzenen
Probe Temperatur |tgs [tan Reaktionskraft |Standzeit [Schutzgas Werkstoff Q
Dicke 20 mm| [°C] [s] [s] [MPa] [s] [%] [ml/100g] [KJ/mm]
Nr.

orversuch [RT 59 (130 |/ kein Riss 0,0 0,9 0,90
654 RT / / 104 kein Riss (0,1 17 0,90
655 RT / / 104 kein Riss 0,2 1,9 0,91
653 RT / / 83 32000 0,5 3,8 0,86
656 RT / / 102 kein Riss 0,5 3,8 0,90
651 RT / / 88 2900 1,0 5,3 0,85
652 RT / / 106 25300 1,0 5,3 0,88
657 RT / / 93 2185 1,0 5,3 0,86

Die Standzeit wurde durch die Auswertung des Kraftsignals bestimmt, indem sie mit der
Zeit fur den durch das Risswachstum verursachten signifikanten Kraftabfall gleichgesetzt
wurde. Bild 113 verdeutlicht diese Vorgehensweise, die auch bei der Bestimmung der
Standzeit fiir die Implant-Proben verwendet wurde.

20 ———Probe 651 ——— Probe 653 Probe 654 ———Probe 657
kein Riss

100
—_ Anriss
[
=3
=
S
% 60
5 ‘ | k
% Riss . .
& 40 Durchriss bei ca. 60000 s

20 + \

\\ Riss
0 T T T
0 10000 Zeit [s] 20000 30000 40000

Bild 113: Reaktionskraftverlauf ausgewahlter IRC-Proben, Werkstoff: S1100QL/Union X96
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Gleichzeitig wird anhand der Abbildung die Streuung der Versuchsergebnisse deutlich, die
trotz Einhaltung identischer Schweilparameter auftrat. Grund dafiir kann z.B. die minimal
unterschiedliche Ausrichtung der IRC-Proben im IRC-Rahmen sein, die zu einer Verande-
rung der geometrischen Einflussfaktoren und damit zu unterschiedlich hohen Reaktions-
kraften fuhrt. Dies gilt naturlich auch fur die autretenden Reaktionsmomente und Dehnun-
gen.

4.2.5 Temperaturfeld- und Strukturberechnungen an IRC- Proben mittels
numerischer Simulation

Wie im Abschnitt 3.5 beschrieben, erfolgte als erster Teil die numerische Berechnung des
sich beim Schweifen einer IRC-Probe ergebenden Temperaturfeldes. Dazu wurden neben
dem samtliche geometrische und materialspezifische Daten enthaltenden Modell (Bild 65)
mit Hilfe der zur Verfligung stehenden Funktionen der FE-Software alle erforderlichen
Randbedingungen definiert. Das der realen Schweillgeschwindigkeit entsprechende
Fortschreiten der Warmequelle und das Einbringen des Zusatzwerkstoffes wurde durch die
Definition eines sich bewegenden Koordinatensystems in Verbindung mit einer zeitabhan-
gigen Wiederbelebung (Abschnitt 3.5.1) der zuvor ,geldschten* Elemente in der Schweil3-
naht realisiert. Da die Ergebnisse der Temperaturfeldberechnung die Grundlage fiir die
nachfolgende Strukturberechnung sind, muss sichergestellt werden, dass sie denen einer
realen Temperaturfeldmessung entsprechen. Aus diesem Grund wurden Thermoelemente
so auf IRC-Proben appliziert, dass sie sich genau an entsprechenden Knoten des Modells
befanden. Damit war die Vergleichbarkeit von Messung und Simulation gewahrleistet. Um
eine méglichst gute Ubereinstimmung der Ergebnisse zu erzielen, wurden insbesonders die
Vernetzung und damit die ElementgroRe sowie deren Verteilung variiert. Bild 114 zeigt am
Beispiel der Thermoelemente 2 und 4 die durch diese MaRnahme zufriedenstellende
Ubereinstimmung von Simulation und Messung.
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00 ——— T 2 numerisch
200 —— T 4 experimentell ||
——— T4 numerisch
000 - | &
|

800
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Bild 114: Vergleich der gemessenen und der berechneten Temperatur an einer IRC-Probe,
Werkstoff: S1100QL/Union X96

143



4 Ergebnisse und Diskussion

Nach dem Abgleich der thermalen Analyse wurden deren Ergebnisse als Grundlage fir die
Strukturanalyse verwendet. Nach deren Auswertung wurde die mit Hilfe des im IRC-Rah-
men integrierten Messsystems bestimmte Reaktionskraft mit der numerisch berechneten
Reaktionskraft verglichen. In Bild 115 ist das Ergebnis der berechneten Reaktionskraft Fy in
Nahtquerrichtung den real gemessenen Reaktionskraften gegenuibergestellt.
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Bild 115: Vergleich der gemessenen und berechneten Reaktionskraft an IRC-Proben,
Werkstoff: S1100QL/Union X96

Dabei wurde, entsprechend den jeweils zugrunde gelegten Messwerten, eine Abweichung
von 15 — 30 % festgestellt. Generell lag die berechnete Reaktionskraft hoher als diejenige,
die in den IRC-Versuchen bestimmt wurde. Die bei der Berechnung berlicksichtigte
Steifigkeit des verwendeten IRC-Rahmens wurde von Neuhaus [129] sowohl experimentell
als auch numerisch bestimmt. Der sich daraus ergebende Einspanngrad betrug
22,77 kKN/mm mm.

Um einen Vergleich von Dehnungswerten vornehmen zu kénnen, wurden die IRC-Proben
auf der Unterseite mit Dehnmessstreifen (DMS) im kirzest moglichen Abstand zur
Schweillnaht versehen (Bild 47). Aufgrund der eingeschrankten Temperaturbestandigkeit
der DMS betrug der Abstand 20 mm. Im Diagramm in Bild 116 ist am Beispiel der IRC-
Probe 657 der Vergleich zwischen gemessener und berechneter elastischer Dehnung in
Nahtquerrichtung dargestellt. Zwar steigt der Wert fir die berechnete Dehnung steiler an
als flr die gemessene, jedoch betragt die Abweichung des sich nach dem Abkuhlen einstel-
lenden Endwertes lediglich 4%. Durch die in den Diagrammen Bild 114 bis Bild 116 darge-
stellten guten Ubereinstimmungen der berechneten und gemessenen Werte kann das
verwendete numerische Modell als ausreichend verifiziert angesehen werden. Auf dieser
Grundlage ergibt sich die Mdglichkeit, weiterfiihrende Parameterstudien durchzufihren, wie
z.B. die Variation der SchweilRparameter oder der Geometrie bzw. der Steifigkeit der Probe
oder der umgebenden Konstruktion. Andererseits kénnen den Ergebnissen der numeri-
schen Berechnungen auch Werte entnommen werden, die durch eine Messung nicht
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4 Ergebnisse und Diskussion

verifiziert werden kénnen, da der thermischen Belastbarkeit der dazu notwendigen Senso-
ren Grenzen gesetzt sind. In Hinblick auf die Ermittlung risskritischer Dehnungswerte an
IRC-Proben bedeutet dies, den rissgefahrdeten Bereich zu lokalisieren und die durch die
numerische Berechnung bereitgestellten Daten fiir diesen Bereich auszuwerten.

0,0020 - Simulation — IRC-Probe 657

0,005 -

g) A
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£ |
<
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Bild 116: Vergleich der gemessenen und berechneten Dehnung an einer IRC-Probe im
Abstand von 19 mm zum Wurzelspalt, Werkstoff: S1100QL/Union X96

Im folgenden Abschnitt werden die diesbezligliche Vorgehensweise und die Ergebnisse
zusammengefasst.

4.2.6 Kaltrissabschatzung geschweiter Komponenten mittels Time-
Strain-Fracture (TSF) Diagrammen

Die Grundidee eines TSF-Diagramms [175] besteht darin, die durch ein Bauteil oder eine
Probe akkumulierte Dehnung bis hin zur Bruchdehnung uber der Zeit aufzutragen. Durch
einen Versuchsaufbau, der variable Dehnraten in Verbindung mit einer elektrolytischen
Wasserstoffbeladung der Probe ermdglicht, kdnnen dann beispielsweise Schadenskurven
abgeleitet werden, welche die Degradation des Werkstoffes in Abhangigkeit von der ertra-
genen Dehnung und einer Uber die Zeit im Werkstoff eingestellten Wasserstoffkonzentra-
tion widerspiegeln. Die Ergebnisse in [175] zeigen, dass durch niedrige Dehnraten die
ertragbare Dehnung abnimmt, da sich Uber der Zeit eine den Werkstoff schadigende hohe
Wasserstoffkonzentration in der Probe einstellt. Hohere Dehnraten hingegen flhren zu
héheren ertragbaren Dehnungen, da die sich im Werkstoff einstellende Wasserstoffkon-
zentration zeitabhangig ist und somit eine geringere Degradation der mechanischen Eigen-
schaften des Werkstoffes vorliegt. Es lasst sich somit eine kritische Dehnrate ermitteln, bei
deren Unterschreiten fir eine bestimmte Kombination aus Werkstoff und Umgebungsbe-
dingungen die Duktilitdt des Werkstoffes versagensrelevant abnimmt.
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Diese Vorgehensweise, die sich fir die Untersuchung der Bedingungen bei der Span-
nungsrisskorrosion anbietet, wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmals in &hnlicher Weise
fur die Bedingungen der Kaltrissbildung anhand von IRC-Versuchen angewendet. Im
Gegensatz zu den Versuchsbedingungen in [175] (slow-strain-rate Tests bei gleichzeitiger
elektrolytischer Wasserstoffbeladung) tritt jedoch beim Schweilen zumindest im Schweil3-
gut eine sofortige Wasserstoffaufnahme mit der damit verbundenen Degradation der
mechanischen Eigenschaften auf. Aulerdem kann die Dehnrate nur tber die Abkuhlge-
schwindigkeit beeinflusst werden. Bei den durchgefiihrten IRC-Versuchen wurde lediglich
der Einspanngrad durch Veradnderung der Einspannlange und damit die Hohe der auftre-
tenden lokalen und globalen Spannungen und —dehnungen variiert. Durch den Vergleich
experimentell bestimmter wasserstoff- und gefligeabhangiger kritischer Dehnungswerte mit
an risskritischen Stellen numerisch bestimmten lokalen Dehnungen lasst sich auf diese
Weise das Kaltrissrisiko einer geschweil’en IRC-Probe abschatzen.

Die Vorraussetzungen, um eine Abschatzung der Kaltrissgefahrdung auf der Grundlage
kritischer Dehnungswerte vornehmen zu kénnen, wurden einerseits durch die im experi-
mentellen Teil dieser Arbeit an Zugproben bestimmten wasserstoff- und gefligeabhangigen
Werte fiir die wahre Bruchdehnung und andererseits durch die Modellierung des IRC-Tests
geschaffen. Durch die Gegentberstellung berechneter und gemessener Temperatur-, Kraft-
und Dehnungswerte anhand von IRC-Versuchen mit der Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombi-
nation S1100QL/Union X96 wurde sichergestellt, dass Experiment und Simulation ver-
gleichbare Ergebnisse liefern.

2419 4085 o] ’
3154 [ 5016 / /) ot
/ / g I

12370 (Dehnmessstreifen)

-0,05 Dehnung 0,05

Bild 117: durch Kaltrissversuche festgestellter risskritischer Bereich der IRC-
Proben
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Bei der Durchfiihrung der IRC-Versuche, sowie auch der Implant- und TEKKEN-Versuche
mit dieser Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination wurde festgestellt, dass die wasserstoff-
unterstiitzte Rissbildung stets im Schweillgut aufgrund der werkstoffbedingten geringeren
Festigkeit erfolgte. Da an der Nahtunterseite Druckspannungen und an der Nahtoberseite
Zugspannungen vorherrschen, wurde als rissgefahrdeter Bereich der IRC-Proben die
Nahtoberseite identifiziert. Da die sich den globalen Reaktionsspannungen lberlagernden
lokalen schrumpfbedingten Eigenspannungen in Nahtquer- und Nahtlangsrichtung ihr
Maximum in der Mitte der Schwei3naht erreichen, wurden die entsprechenden Knoten in
Bild 117 auf der Nahtoberflache fiir die Gegenliberstellung experimenteller und berechneter
Dehnungswerte ausgewahlt. Der auf der Nahtunterseite bezeichnete Knoten Nr. 12370
markiert den Ort der Vergleichsmessung mittels Dehnmessstreifen.

Unter Verwendung des time-history-postprocessors wurden fiir den Fall der bei den IRC-
Versuchen verwendeten Einspannlange von 110 mm die zeitabhdngigen Dehnungswerte
fur die entsprechenden Knoten ausgelesen und in das Diagramm in Bild 118 eingetragen.
Um einen Vergleich mit den an glatten Zugproben gewonnenen Werten fir die wahre
kritische Bruchdehnung zu ermdglichen, wurden hierfir die Werte fur die Vergleichsdeh-
nung nach v. Mises genutzt. Diese Vorgehensweise wurde deshalb gewahlt, weil bei der
Bestimmung der wahren Bruchdehnung nach Gleichung (29) auch samtliche Dehnungsan-
teile in die Querschnittsanderung der Zugproben eingehen. Tragt man nun die experimen-
tell bestimmten bzw. nach Gleichung (45) berechneten wasserstoffabhangigen kritischen
Werte fir die wahre Bruchdehnung des Schweilgutes gegen die fiir das rissgefahrdete
Schweillgut berechneten Werte auf, wird deutlich, dass fir eine Einspannldnge von
110 mm der kritische Dehnungswert ab einem Wasserstoffgehalt von 5ml/100g von den im
rissgefahrdeten Bereich befindlichen Knoten uUberschritten wird. Diese Wasserstoffkon-
zentration wird im Schweildgut bei einem Wasserstoffgehalt von 1% im Schutzgas erreicht.
Der Knoten 12370 liegt auRerhalb des rissgefahrdeten Bereiches und erféhrt in Uberein-
stimmung mit den Experimenten eine nur duflerst geringe Dehnung im elastischen Bereich.
Unter Beachtung der Ergebnisse der IRC-Versuche in Tabelle 21 kann die numerische
Berechnung fir diesen Fall als ausreichend verifiziert angesehen werden, denn bei allen
Proben (651, 652, 657) mit diesem Wasserstoffgehalt im Schweillgut trat Rissbildung auf.

Da die fir die numerischen Berechnungen generierten Modelle weitgehend parametrisiert
erstellt wurden, konnten unter geringem Zeitaufwand weitere Berechnungen mit verander-
ten Randbedingungen durchgefiihrt werden. Beispielhaft dafiir wurden die berechneten
Dehnungswerte einer IRC-Probe mit einer Einspannlange von 300 mm in das Diagramm in
Bild 119 eingetragen. Durch Verlangerung der Einspannung von 110 mm auf 300 mm
verringert sich nach Gleichung (12) der Gesamteinspanngrad durch den verringerten
Blechkonfigurationsanteil. Die Folge ist eine insgesamt verringerte Belastung der ge-
schweif3ten Probe, da ein geringerer Einspanngrad natlrlich auch eine geringere
Schrumpfbehinderung bedeutet. Dem Bild 119 ist zu entnehmen, dass die Dehnungswerte
der entsprechenden Knoten im Gegensatz zur kurzeren Einspannlange geringer ausfallen
und erst ab einem Wasserstoffgehalt zwischen 6 und 7ml/100g den kritischen Dehnungs-
wert Uberschreiten.
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Bild 118: numerisch bestimmte Vergleichsdehnung nach v.Mises im risskritischen Bereich
einer IRC-Probe, Werkstoff: S1100QL/Union X96, Einspannlange 110 mm
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Bild 119: numerisch bestimmte Vergleichsdehnung nach v.Mises im risskritischen Bereich
einer IRC-Probe, Werkstoff: S1100QL/Union X96, Einspannlange 300 mm

Dies bedeutet, dass flr den vorliegenden Fall einer ,weicheren Konstruktion* bei gleichem
Wasserstoffgehalt keine Kaltrissgefahr vorliegt. Eine experimentelle Verifizierung mit
entsprechend konfigurierten IRC-Versuchen muss aber zukiinftigen Forschungsarbeiten
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vorbehalten bleiben. Es konnte jedoch zumindest ansatzweise gezeigt werden, dass eine
Abschatzung des  Kaltrissrisikos auf  Grundlage  experimentell  bestimmter
Dehnungskennwerte in Verbindung mit entsprechenden numerischen Simulationen moglich
ist. Diese Vorgehensweise kann zukiinftig dazu beitragen, die Sicherheit geschweildter
Bauteile und Konstruktionen gegen wasserstoffunterstiitzte Kaltrissbildung zu erhdhen.
Insbesondere ist diese Abschatzung anzuraten, wenn aufgrund der Komplexitat eines
Bauteils oder einer Konstruktion die Anwendung der in ihrer Geometrie sehr einfachen
Kaltrissprifverfahren als nicht ausreichend erscheint.
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Schlussfolgerungen

Aus dem Kenntnisstand und dem Ergebnisteil der Arbeit lassen sich zusammenfassend
folgende Schlussfolgerungen ziehen:

1.

150

Die im Abschnitt 2.3 beschriebenen Kaltrisstests bieten die Méglichkeit, die untersuch-
ten Werkstoffe oder Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombination in Abhangigkeit geometri-
scher oder schweilltechnischer Parameter beziiglich ihrer Kaltrissempfindlichkeit ei-
nerseits zu klassifizieren. Andererseits lassen sich quantitative Aussagen beziiglich der
untersuchten Parameter ableiten. Ein universell einsetzbarer Kaltrisstest existiert nicht.
Die Verwendung eines bestimmten Kaltrissprifverfahrens sollte vom jeweiligen An-
wendungsfall abhangig gemacht werden. Die Bewertung und Gegenuberstellung aller
dokumentierten Kaltrisspriifverfahren in Tabelle 1 bis Tabelle 5 kann diesbezliglich als
Entscheidungshilfe herangezogen werden.

Die Verwendung unterschiedlich scharf gekerbter Zugproben hat gezeigt, dass sich die
aus der Kerbwirkung resultierenden Effekte gegeniiber dem reinen Einfluss des Was-
serstoffs auf die mechanischen Eigenschaften der untersuchten Geflige der Stahle
S690Q, S1100QL und der zugehdrigen SchweilRguter nicht exakt trennen lassen.
Umgekehrt wird sich Wasserstoff auf die Effekte der Kerbwirkung, zum Beispiel durch
Anlagerung und Transport entlang der Versetzungen, auswirken. Aus diesem Grund
erscheint der Einsatz von gekerbten oder auch bruchmechanischen Proben zur
Beschreibung des Wasserstoffeinflusses auf ein bestimmtes Gefiige als nicht zielfiih-
rend. Die bisherigen Untersuchungen in der Literatur weisen zudem darauf hin, dass
die Bauteilibertragbarkeit solcher  Untersuchungen an  gekerbten oder
bruchmechanischen Proben erschwert ist, wenn sich die Kerb- oder Rissgeometrie im
Realfall nicht exakt ermitteln lasst.

In Hinblick auf eine mdglichst weitreichende Bauteillibertragbarkeit ist es angeraten,
einen rein mechanischen Kennwert zur Beschreibung des Wasserstoffeinflusses auf
ein bestimmtes Geflige heranzuziehen. Aus den Ergebnissen umfangreicher Zugver-
suche mit wasserstoffbeladenen Proben konnte abgeleitet werden, dass sich im Ge-
gensatz zu Festigkeitswerten hierfir die wahre Bruchdehnung als Parameter am
besten eignet, da sie firr alle untersuchten Gefligezustande in hochfesten Feinkorn-
baustahlen die Effekte des Wasserstoffs iber den gesamten Wasserstoffkonzentra-
tionsbereich am signifikantesten reflektiert.

An TEKKEN- und IRC-Versuchen fur  zwei verschiedene  Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkombination wurde durch den Vergleich risskritischer Dehnungs-
werte mit der berechneten lokalen Dehnung die wahre Bruchdehnung als geeigneter
Parameter zur Beschreibung der Empfindlichkeit gegen wasserstoffunterstiitzte
Kaltrissbildung verifiziert, da ein Uberschreiten der risskritischen Werte in allen Féllen
zum Versagen der jeweiligen Proben filhrte. Da die Ubertragbarkeit des identifizierten
und fur die Schweillnahtgefige zweier Werkstoff/Zusatzwerkstoffkombinationen be-
stimmten Parameters in Form der wahren Bruchdehnung auf Laborproben somit nach-
gewiesen werden konnte, erscheint dessen Ubertragbarkeit auf reale Bauteile mdglich,
wenn die lokale Dehnung an rissgefahrdeten Bereichen der entsprechenden Konstruk-
tion bestimmt werden kann. Fir diese Untersuchungen stehen nunmehr die Risskrite-
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rien in Form mathematischer Gleichungen fiir zwei reprasentative Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkombinationen der Festigkeitsklassen S690 und S1100 zur Verfi-

gung.

Die im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Dehnungswerte, aber auch die ermittelten
technischen Festigkeitskennwerte, weisen auf ein erheblich gréReres Kaltrissrisiko die-
ser hochfesten Varianten gegeniiber Feinkornbaustahlen mit niedrigerer Festigkeit hin.
Auf eine zukiinftig starkere Berucksichtigung dieses Verhaltens in den einschlagigen
Regelwerken, wie z.B. dem SEWO088, die bis zu diesem Zeitpunkt nur fir Feinkornbau-
stahle mit Streckgrenzen bis 690 MPa giiltig sind, muss durch weitere grundlegende
Untersuchungen sowie durch die Sensibilisierung von Herstellern und Anwendern be-
ziglich der erhéhten Anforderungen beim Einsatz dieser Werkstoffe hingewirkt werden.

Ahnlich wie bei anderen Stahlen verursacht Wasserstoff im Metallgitter eher eine
Abnahme der Duktilitét als der Festigkeit. Der Grenzwert der Wasserstoffkonzentration
fur einen nahezu kompletten Duktilitatsverlust, gekennzeichnet durch den Zusammen-
fall von Zugfestigkeit und 0,2% Dehngrenze, verlagert sich mit steigender Festigkeit
der untersuchten Werkstoffe zu signifikant geringeren Werten. Dies bedeutet, dass die
Empfehlungen und Regelwerke fiir die schweil3technische Verarbeitung von Feinkon-
baustahlen niedrigerer Festigkeitsklassen nicht ohne weiteres auf Werkstoffe mit hohe-
ren Festigkeiten von bis zu 1100 MPa Ubertragen werden kdnnen. Es bedeutet jedoch
nicht, dass die héhere Wasserstoffempfindlichkeit der hochfesten Feinkornbaustéhle
mit Streckgrenzen von bis zu 1100 MPa den Einsatz dieser innovativen Werkstoffe
speziell fur geschweilte Konstruktionen beschrankt. Vielmehr muss dieser Was-
serstoffempfindlichkeit wahrend Fertigung und Betrieb entsprechender Bauteile und
Komponenten bezuglich einer wasserstoffunterstitzten Rissbildung durch entspre-
chende MalRnahmen Rechnung getragen werden.

Die Kenntnis Uber wasserstoffabhangige Kennwerte der wahren Bruchdehnung bietet
prinzipiell die Mdglichkeit der quantitativen Beschreibung einer verzégerten wasser-
stoffunterstitzten Kaltrissbildung anhand von bereits fur die Evaluation der wasser-
stoffunterstitzten Spannungsrisskorrosion erfolgreich eingesetzten Time-Strain-
Fracture Diagramme. Wird in ein solches Diagramm der numerisch berechnete Anstieg
der lokalen Dehnung an einer risskritischen Stelle in einem Bauteil Uber der Zeit einge-
tragen und mit der kritischen Dehnung, die infolge des Wasserstoffeintrages tiber den
Lichtbogen in den entsprechenden Schwei3nahtgefiigen abnimmt, verglichen, kann
anhand der Uberschneidung der lokalen mit der kritischen Dehnung der Zeipunkt des
Risseintrittes ermittelt werden. Diese Vorgehensweise wurde anhand der Werk-
stoff/Zusatzwerkstoffkobination S1100QL/UnionX96 unter Anwendung des IRC-Tests
gezeigt und fiihrte vorerst zu qualitativen Aussagen bezuglich des Kaltrissrisikos in Ab-
hangigkeit vom Einspanngrad. Weitere Optimierungen vor allem der numerischen Mo-
delle werden dazu fuhren, die entsprechenden lokalen Dehnungen und die in dieser
Arbeit nicht berlcksichtigte Diffusion des Wasserstoffes und die damit verbundene
zeitabhangige Eigenschaftsdnderung des Werkstoffes noch exakter abzubilden. Da-
durch kann das Potential der Time-Strain-Fracture Diagramme voll ausgenutzt werden,
um die Gefahr einer verzégerten wasserstoffunterstiitzten Rissbildung in realen ge-
schweilten Bauteilen auszuschlie3en.
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Abkiirzungen und Formelzeichen

Abkiirzungen und Formelzeichen

Symbol | Einheit Bezeichnung

A mm2, cmz, m? Flache

a mm?/s Temperaturleitzahl

A [%] Bruchdehnung

D cm’s” Diffusionskoeffizient

d mm Blechdicke

E N/m? E-Modul

Fy N, kN Reaktionskraft

Hiw mi/100g diffusibler Wasserstoffgehalt nach ISO 3690
Hec ml/100g diffusibler Wasserstoffgehalt nach gaschromatischer Methode
Huis ml/100g diffusibler Wasserstoffgehalt nach Glycerin-Methode
HD %, Nml/100g Wasserstoffkonzentration

HV HV Vickershérte

| A Stromstarke

k JIK Boltzmannkonstante

PH2 Pa Umgebungspartialdruck des Wasserstoffes
Q kd/mm Warmeeinbringung

R Jmol'K Gaskonstante

Ren MPa Streckgrenze

Rry kKN/mmemm Einspanngrad

Rm MPa Zugfestigkeit

Rpo2 MPa Dehngrenze

T K, °C absolute Temperatur, Temperatur

Te °C Vorwarmtemperatur

t s Zeit

ts5 s Abkulhlzeit zwischen 800°C und 500°C

Ts.1 s Abkihlzeit zwischen 300°C und 100°C

U \Y, Spannung
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Abklirzungen und Formelzeichen

\% m/min Schweiflgeschwindigkeit
\Y ml Volumen

z [%] Einschnilrung

€loc - lokale Dehnung

Ekrit - kritische Dehnung
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