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Kurzfassung

Phosphorhaltige Alternativen haben halogenhaltige Flammschutzmittel fir PBT zunehmend
verdrangt. Die meisten der verwendeten Flammschutzmittel verschlechtern jedoch die me-
chanischen Eigenschaften des PBT oder neigen zum Ausblihen. Trotz ihrer gangigen Ver-
wendung fehlt ein grundlegendes Verstandnis fir den Einfluss der chemischen Struktur der
Flammschutzmittel auf das Brandverhalten und die Eigenschaften des Werkstoffs. Ebenso
lickenhaft ist das Wissen Uber den Einfluss der Makrostruktur des Werkstoffs auf dessen
Brandverhalten und die Flammschutzanforderungen.

Als Alternative zu den gangigen niedermolekularen Flammschutzadditiven werden in die-
ser Arbeit phosphorhaltige Polyester als Flammschutzmittel fir kompaktes, glasfaserver-
starktes und geschdumtes PBT vorgestellt und ihr Pyrolyse- und Brandverhalten analysiert.
Nicht nur die Makrostruktur des PBT, sondern auch die chemische Struktur der phosphorhal-
tigen Polyester wurde gezielt variiert, um entsprechende Struktur-Eigenschaftsbeziehungen
ableiten zu kénnen.

Das glasfaserverstarkte PBT zeigt eine hohere Entflammbarkeit, der PBT Integralschaum
ein hoheres Risiko durch Flammenausbreitung als kompaktes PBT. Das Vorhandensein von
Verbrickungen und P-O-C,n-Bindungen im Phosphorsubstituenten der phosphorhaltigen
Polyester erhdht deren Rickstandsbildung bzw. Aktivitat in der kondensierten Phasen. Die
Art der aktiven Flammschutzmechanismen entscheidet darliber, welche Brandrisiken redu-
ziert werden. Als einer der phosphorhaltigen Polyester bildet PET-P-DOPO einen nicht
mischbaren Blend mit PBT. Es hat eine gute Flammschutzwirkung und verschlechtert die
mechanischen Eigenschaften nicht so stark wie gangige Flammschutzmittel. PET-P-DOPO
birgt dabei das Potential, die mechanischen Eigenschaften und die Flammschutzwirkung
durch eine Verbesserung der Mischbarkeit und eine Erh6hung des Phosphorgehaltes noch
weiter zu optimieren. Fir PBT Integralschaum ist PET-P-DOPO weniger geeignet. In glasfa-
serverstarktem PBT ubertrifft PET-P-DOPO die gangigen Flammschutzmittel, selbst wenn
diese mit héherem Phosphorgehalt eingesetzt werden.

Die Ergebnisse tragen wesentlich zum Verstdndnis der grundlegenden Struktur-
Eigenschaftsbeziehungen im Flammschutz von Polymeren bei. Sie ermdglichen die Vorher-
sage spezieller Anforderungen an die Flammschutzmittel aus der Makrostruktur des Werk-
stoffs. Weiterhin erlauben sie eine gezieltere Auswahl und Optimierung bestehender Flamm-
schutzmittel durch die Anpassung ihrer chemischen Struktur sowie das gezielte Design neu-
er Flammschutzmittel fiir bestimmte Anwendungen bzw. Schutzziele. Mit PET-P-DOPO wur-
de auBerdem eine vielversprechende Alternative zu gangigen Additiven im Flammschutz von
PBT gefunden.
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Abstract

Phosphorus-containing alternatives have increasingly substituted halogen-containing flame
retardants in the flame retardancy of PBT. Unfortunately, most of the flame retardants dete-
riorate the mechanical properties of PBT or tend to bloom. Despite their common usage, a
detailed understanding of how burning behaviour and material properties are influenced by
the chemical structure of the flame retardants is still missing. The knowledge about the influ-
ence of the material's macrostructure on burning behaviour and flame retardancy demands is
incomplete, too.

In this study, phosphorus polyesters are presented as an alternative to commonly used
low-molecular additives for the flame retardancy of compact, glass fibre reinforced and
foamed PBT. The pyrolysis and burning behaviour of these polyesters is discussed. The
macrostructure of PBT as well as the chemical structure of the phosphorus polyesters was
systematically varied to deduce the corresponding structure-property relationships.

Glass fibre reinforced PBT has a higher flammability than compact PBT, while PBT integral
foam has a higher risk of flame spread. The presence of bridging groups and P-O-Cgom-
bonds in the phosphorus substituent of the phosphorus polyesters increases their char-
forming ability and their condensed-phase activity, respectively. The nature of the active
flame-retardancy mechanisms determines the fire risks, which are reduced. One of the
phosphorus polyesters, PET-P-DOPO, forms an immiscible blend with PBT. PET-P-DOPO
has a good flame-retardancy performance and deteriorates the mechanical properties less
than common flame retardants. Additionally, it still has the potential for further optimisation.
An improved miscibility and a higher phosphorus content would improve the mechanical
properties and the flame-retardancy performance, respectively. PET-P-DOPO is less suited
to flame retard PBT integral foam. In glass fibre reinforced PBT, however, PET-P-DOPO
outperforms common flame-retardant additives even if they are used with a higher phospho-
rus content than PET-P-DOPO.

The results essentially contribute to the understanding of fundamental structure-property
relationships in flame retardancy of polymers. They permit to predict specific flame-
retardancy demands from the material's macrostructure. Furthermore, the results allow a
more specific selection and optimisation of existing flame retardants through the modification
of their chemical structure and a targeted design of new flame retardants for specific applica-
tions or protection goals, respectively. A promising alternative to common additives for the
flame retardancy of PBT was found with PET-P-DOPO.
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1 Einleitung

Polybutylenterephthalat (PBT) ist ein teilkristalliner Thermoplast und zahlt zu den techni-
schen Kunststoffen. PBT zeichnet sich durch sehr gute mechanische und elektrische Eigen-
schaften sowie sehr gute Verarbeitbarkeit, vor allem in Bezug auf Spritzgussanwendungen,
aus [1]. Es findet sowohl in kompakter als auch in glasfaserverstarkter Form eine breite An-
wendung im Fahrzeugbau sowie in der Elektro- und Elektronikindustrie. PBT ist leicht ent-
flammbar und muss fiir die meisten seiner Anwendungen flammgeschitzt werden, um be-
stehenden Brandschutzanforderungen zu gentigen. In der Vergangenheit wurde der noétige
Flammschutz durch die Zugabe von halogenhaltigen, vor allem bromierten, Flammschutzmit-
teln, wie z. B. Decabromdiphenylether oder Polytetrabrombisphenol-A-carbonat, erreicht [2].
Die verbreitete Anwendung halogenhaltiger Flammschutzmittel wird aus Gesundheits- und
Umweltschutzgriinden zunehmend kritisch gesehen.

Als vielversprechende halogenfreie Alternative erwiesen sich Phosphorverbindungen. So
lasst sich z. B. mit Triphenylphosphinoxid, Metallphosphinaten, Phosphonaten und Aryl-
phosphaten eine akzeptable Flammschutzwirkung in PBT erzielen [2, 3]. Gegenwartig sind
Aluminiumdialkylphosphinate [4, 5] und Aluminiumphosphinate [6, 7] als kommerzielle halo-
genfreie Flammschutzlésungen fir PBT weit verbreitet. Der Vorteil von Flammschutzadditi-
ven ist ihre einfache Verarbeitung, sie missen nur in die Polymerschmelze gemischt werden.
Nachteilig ist, dass viele Additive zum Ausbliihen neigen [2, 8]. Die Migration der Additive an
die Materialoberflache verschlechtert vor allem das Aussehen der fertigen Produkte. AuRer-
dem verschlechtern viele Additive die mechanischen Eigenschaften des Polymerwerkstoffs
und limitieren so die Breite seiner méglichen Anwendungen.

Im Gegensatz zu niedermolekularen Additiven neigen polymere Flammschutzmittel nicht
zum Ausblihen [2] und sind ein vielversprechender Ansatz, um Flammschutz unter Erhalt
der mechanischen Eigenschaften zu erreichen. Eine andere Mdglichkeit, die Nachteile vieler
Flammschutzadditive zu umgehen, ist der Einsatz reaktiver Flammschutzlésungen. Dabei
wird das Flammschutzmittel chemisch an das Polymer gebunden. Es liegen keine separaten
Partikel in der Polymermatrix vor, so dass ein Ausbliihen nicht mehr méglich ist. Auch der
negative Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften kann dadurch reduziert werden. Bis-
lang gibt es jedoch kaum polymere oder reaktive Flammschutzmittel fir PBT und die weni-
gen reaktiven Flammschutzlésungen fiir Polyester, die kommerziell erhaltlich sind, zielen
meist auf Polyethylenterephthalat (PET) in Faseranwendungen ab [2, 9].

Flammschutzmittel wirken durch unterschiedliche Mechanismen, die sich einerseits nach
ihrer Aktivitat in der Gasphase oder kondensierten Phase sowie andererseits in chemische
und physikalische Mechanismen einteilen lassen [10-12]. Flammschutzmittel, die chemisch
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in der Gasphase aktiv sind, fangen Radikale ab, die zu Verzweigungen in den Radikalketten-
reaktionen in der Flamme flihren. Die Verbrennung wird so verlangsamt. Physikalisch gas-
phasenaktive Flammschutzmittel setzen nicht brennbare Gase, z. B. Wasser, frei und ver-
diinnen so die brennbaren Gase. In der kondensierten Phase wirken Flammschutzmittel
chemisch, indem sie das Polymer bzw. seine Zersetzungsprodukte vernetzten und so die
Bildung von verkohltem Rickstand, sogenanntem Char, férdern [13]. Gebildeter Char kann
physikalisch als Barriere wirken, das darunterliegende Polymer vor dem Warmefluss der
Flamme schitzen und den Massetransport vom Polymer zur Flamme behindern.
Intumeszierende Flammschutzsysteme basieren auf diesem Prinzip. Sie bilden einen aufge-
schaumten Ruckstand, der das darunterliegende Material besonders gut gegen den Warme-
fluss der Flamme isoliert [14-16]. Ein weiterer physikalischer Mechanismus in der konden-
sierten Phase ist die endotherme Zersetzung des Flammschutzmittels, die Warme ver-
braucht und das Polymer dadurch kuhit.

Die Flammschutzmechanismen hangen stark von der chemischen Struktur des Flamm-
schutzmittels und seiner Wechselwirkung mit dem Polymer ab. Ein grundlegendes Verstand-
nis der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen fehlt. Dieses Verstandnis ist jedoch die Grundvo-
raussetzung fUr die gezielte Entwicklung mafigeschneiderter Flammschutzlésungen und die
Optimierung der Flammschutzmechanismen und -wirkung flr eine bestimmte Anwendung.
Das Brandverhalten kompakter Materialien unterscheidet sich deutlich von dem glasfaser-
verstarkter [17, 18] oder geschaumter Werkstoffe [19]. Mit dem Brandverhalten sind auch die
Flammschutzanforderungen unterschiedlich und nur die genaue Kenntnis der Struktur-
Eigenschaftsbeziehungen sowohl des Flammschutzmittels als auch der Materialstruktur
(kompakt, faserverstarkt, geschdumt) erlaubt die Auswahl bzw. Entwicklung einer optimalen
Flammschutzlésung.

In dieser Arbeit werden halogenfrei reaktiv flammgeschiitzte, phosphorhaltige Polyester
vorgestellt und hinsichtlich ihres Pyrolyse- und Brandverhaltens charakterisiert. Die chemi-
sche Struktur des reaktiven Flammschutzmittels wurde gezielt variiert, um Aussagen Uber
den Einfluss der Struktur auf die Wirkungsweise des Flammschutzmittels ableiten zu kénnen.
Die phosphorhaltigen Polyester werden dann als polymere Flammschutzmittel in PBT einge-
setzt. Negative Einflisse auf die mechanischen Eigenschaften des PBT sollen durch die
polymere Struktur der Flammschutzmittel umgangen werden. Das Brandverhalten, die Mor-
phologie und die mechanischen Eigenschaften der so flammgeschiitzten PBT-Materialien
werden mit kommerziell flammgeschitztem PBT verglichen.

Neben den kompakten PBT-Materialien wurden glasfaserverstarkte und geschdumte PBT-
Werkstoffe, mit und ohne Flammschutz, hinsichtlich ihres Brandverhaltens charakterisiert
und mit den kompakten Materialien verglichen. Aussagen uber den Einfluss der Material-

struktur auf das Brandverhalten und die Flammschutzerfordernisse werden abgeleitet.
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Aus den kombinierten Erkenntnissen Uber den Einfluss der chemischen Struktur des Flamm-
schutzmittels und den Einfluss der Materialstruktur auf das Brandverhalten werden Empfeh-
lungen fir den zukinftigen halogenfreien Flammschutz von kompaktem, glasfaserverstark-
tem und geschaumtem Polybutylenterephthalat gegeben.






2 Herangehensweise

2.1 Flammschutzkonzepte

Flammschutzmittel lassen sich in additiv und reaktiv unterteilen. Generell sind additive
Flammschutzmittel kostenglnstiger und leichter zu verarbeiten als vergleichbare reaktive
Flammschutzmittel, da sie dem Polymer lediglich zugemischt werden missen. Reaktive
Flammschutzmittel werden hingegen chemisch an das Polymer gebunden. Die tolerierbaren
Kosten des Flammschutzmittels werden vom verwendeten Polymer bestimmt. Von sich aus
hochpreisige Materialien wie Epoxidharze erlauben die Verwendung teurer Flammschutzl6-
sungen, ohne dass der Endpreis zu stark erhéht wird. Polyester sind eher niedrigpreisig, so
dass auch nur niedrigpreisige Flammschutzmittel eingesetzt werden kénnen. Infolgedessen
sind additive Flammschutzmittel bei Polyestern weit verbreitet.

Viele Flammschutzadditive sind niedermolekulare organische oder anorganische Verbin-
dungen. Sie neigen zum Ausblihen [2, 8] und beeinflussen die mechanischen Eigenschaften
der Polymermatrix negativ. Bei reaktiven Flammschutzmitteln hingegen wird ein Ausblihen
verhindert, da sie chemisch an das Polymer gebunden sind. Die mechanischen Eigenschaf-
ten bleiben erhalten oder werden nur geringfligig beeinflusst. Die durch ihre aufwendigere
Verarbeitung teureren reaktiven Flammschutzmittel sind im Flammschutz von Epoxidharzen
etabliert. Vor allem phosphormodifizierte Diamin-Harter stehen seit einiger Zeit im Fokus des
Interesses [20-22]. Sie zeigen eine gute Flammschutzwirkung und beeinflussen die mecha-
nischen Eigenschaften des Epoxidharzes kaum [23-25]. Fir den reaktiven Flammschutz von
Polyestern sind phosphorhaltige Comonomere von Interesse [2]. Vor allem fiir Polyester in
Faseranwendungen gibt es einige wenige kommerzielle, reaktive Flammschutzlésungen
[9, 26-28]. Das heterozyklische Phosphinat 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthren-10-
oxid (DOPO, Abbildung 2.1 links) spielt in additiven und reaktiven Flammschutzlésungen fir
Epoxidharze eine grof’e Rolle [22, 24, 25]. Auch einige kommerzielle, reaktive Flamm-
schutzmittel fur Polyesterfasern basieren auf DOPO [9, 26-28]. Mit dem DOPO-Derivat
10-(2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)-9,10-dihydro-9-oxa-10-phospha-phenanthrene-10-oxide
(DOPO-HQ-GE, Abbildung 2.1 rechts) als Diol-Monomer konnte eine Reihe von Polyestern
mit vielversprechenden thermischen und Flammschutzeigenschaften synthetisiert werden
[29].
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Abbildung 2.1 Chemische Struktur von links: DOPO, rechts: DOPO-HQ-GE

In Fortfihrung dieser Entwicklungen wurden neben DOPO zwei weitere Phosphorgruppen
fur diese Arbeit ausgewahlt. Diese wurden von unseren Projektpartnern am Karlsruher Insti-
tut fur Technologie (KIT) synthetisiert und zu DOPO-HQ-GE-analogen Monomeren umge-
setzt. Aus den Monomeren wurden durch unsere Projektpartner am Leibniz-Institut fir Poly-
merforschung Dresden e.V. (IPF) die in Abbildung 2.2 gezeigten phosphorhaltigen Polyester

hergestellt.
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Abbildung 2.2 Chemische Struktur und Bezeichnung der phosphorhaltigen Polyester

Die Charakterisierung der phosphorhaltigen Polyester im Rahmen dieser Arbeit erfolgt auf
der Basis zweier Konzepte. Einerseits werden die Polyester selbst als reaktiv flammge-
schutzte Polyestermaterialien betrachtet, weil die flammschutzaktiven Phosphorgruppen
chemisch an die Polymerkette gebunden sind. Andererseits werden sie als polymere Flamm-
schutzmittel fir PBT gesehen, die im Gegensatz zu vielen niedermolekularen Additiven nicht
zum Ausbliihen neigen und die mechanischen Eigenschaften weniger stark beeinflussen
sollen. Die gezielt variierte chemische Struktur der Phosphorgruppe ermdglicht es, Aussagen
Uber den Einfluss der Struktur auf die Wirkungsweise und Wirksamkeit der Flammschutzmit-
tel abzuleiten. Als Vergleich fir die neuen Flammschutzmittel wurden zwei fir PBT kommer-
ziell erhaltliche Flammschutzadditive ausgewahlt. Das ist zum einen Aluminiumdiethyl-
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phosphinat (AIPi-Et) und zum anderen ein Gemisch aus 85 Gew.-% Aluminiumphosphinat
und 15 Gew.-% Resorcin-bis(di-2,6-xylylphosphat) (AlIPi-H+RXP) (Abbildung 2.3).

o |l ||
) 0-P-0 0-P-0
Al o—jﬂ\ Al 5 5
3
AlPi-Et AlPi- H+RXP \©/ \©/

Abbildung 2.3 Strukturen und Bezeichnung der fiir PBT kommerziell erhéltlichen Flamm-
schutzmittel

Phosphorbasierte Flammschutzmittel kénnen iber verschiedene Mechanismen eine Flamm-
schutzwirkung erzielen [30]. Zum einen kénnen sie dhnlich halogenhaltigen Flammschutzmit-
teln in der Gasphase aktiv sein. Dabei fangen radikalische Phosphorspezies, die aus gas-
férmigen Zersetzungsprodukten des Flammschutzmittels entstehen, Wasserstoff- und Hydro-
xylradikale aus der Verbrennungsreaktion in der Flamme ab. Die aktive Phosphorspezies ist
nach heutigen Erkenntnissen hauptsachlich das PO-Radikal [31]. Die Verbrennungsreaktion
in der Flamme ist eine Radikalkettenreaktion, in der Wasserstoff- und Hydroxylradikale als
aktive Spezies auftreten. In Abbildung 2.4 sind die fiir ein Unterhalten der Verbrennung wich-
tigsten Reaktionen (a-c) gezeigt [11]. Die Reaktionen (a) und (b) sind Verzweigungsreaktion
in der Radikalkette. Reaktion (c) ist stark exotherm und liefert den Grofiteil der Energie, die
zum Unterhalten der Verbrennung nétig ist. Die wichtigsten Reaktionen fir das Abfangen der
Wasserstoff- und Hydroxylradikale sind in Abbildung 2.4 (d-h) gezeigt [31]. Das Abfangen
der H- und OH-Radikale verlangsamt die Verbrennung. Die Verbrennung lauft weniger voll-
standig ab, d. h., dass die Verbrennungseffizienz verringert ist und weniger Warme freige-

setzt wird. Dieser Gasphasenmechanismus wird Flammenvergiftung genannt.

(@ PO"+ H+M —>HPO + M
(€) PO" +HO +M —> HPO,2+ M

@ H+0,—>HO +0 (f) HPO, + H® — H,0 + PO
(b) O+ Hy,—>HO +H ©) HPO, + H —>H, + PO,
(¢) HO '+ CO—CO,+ H’ (h) HPO, + HO— H,0 + PO,

Abbildung 2.4 Wichtigste Reaktionen von H- und OH-Radikalen in der Flamme (a-c) und In-
hibitionsreaktionen durch PO-Radikale (d-h), M = dritter Reaktionspartner

In der kondensierten Phase kdnnen phosphorhaltige Flammschutzmittel die Verkohlung for-
dern und die Menge an gebildetem Char erhéhen. Die Flammschutzmittel oder ihre Abbau-
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produkte reagieren mit teilweise abgebautem Polymer und vernetzen dieses [11, 30]. Da die
Vernetzung ein wesentlicher Schritt bei der Char-Bildung ist, wird diese durch zunehmende
Vernetzung geférdert [13]. Je mehr vom urspriinglichen Polymer im Char zurlickgehalten
wird, desto geringer ist die Brandlast des Materials. Der gebildete Char kann auerdem als
Barriere fir Warme- und Massetransport von bzw. zur Flamme fungieren und so das unter
ihm liegende Material schitzen. Dies wird bei intumeszierenden Flammschutzsystemen ge-
zielt ausgenutzt [14-16]. Diese Systeme bilden einen aufgeschaumten Riickstand, der das
darunterliegende Material besonders gut gegen die Warme der Flamme isoliert.

Der Schliissel zum Verstandnis der Wirkungsweise eines Flammschutzmittels und dem
Einfluss seiner chemischen Struktur auf diese liegt in der genauen Kenntnis des Pyrolyse-
und Brandverhaltens des flammgeschiitzten Materials.

2.2 Pyrolyse

Unter der Pyrolyse eines Polymers wird seine thermische Zersetzung unter Ausschluss von
Sauerstoff verstanden. Brennt ein Polymer mit einer stabil Gber der Polymeroberflache ste-
henden Flamme, findet die thermische Zersetzung des Polymers unter anaeroben Bedin-
gungen statt [32, 33]. Das Pyrolyseverhalten eines Polymers, z. B. die Menge an gebildetem
Char, hat deshalb direkt Einfluss auf das Brandverhalten. Die thermische Zersetzung kann
nach verschiedenen Mechanismen ablaufen [34]. Das ist zum einen die Kettenspaltung an
einer zufalliger Position in der Polymerhauptkette, zum anderen die Depolymerisation, also
die Abspaltung von Monomeren von den Enden der Hauptkette. Weiterhin kénnen Seiten-
gruppen abgespalten werden und es kann zu Vernetzung kommen. Meist sind mehrere die-
ser Mechanismen an der thermischen Zersetzung eines Polymers beteiligt. Neben fllichtigen
Zersetzungsprodukten entstehen auch nicht fllichtige Produkte, die zun&chst in der konden-
sierten Phase bleiben und sich weiter zersetzen und/oder vernetzen und Char bilden. Poly-
ester zersetzen sich hauptséchlich durch die Spaltung der Esterbindung an zufélliger Positi-
on in der Hauptkette.

Zur Charakterisierung des Pyrolyseverhaltens und der Zersetzungsmechanismen wird die
Thermogravimetrie (TG) eingesetzt [34]. Dabei wird eine Polymerprobe aufgeheizt und der
Massenverlust bei der thermischen Zersetzung in Abhangigkeit von der Temperatur bzw.
Zeit gemessen. Daraus kdnnen z. B. die Anfangstemperatur der Zersetzung und die Menge
des Ruickstands ermittelt werden. Zur TG gehoért auch die differentielle Thermogravimetrie
(DTG), also die Ableitung der Masse nach der Zeit. Daraus lassen sich u. a. die Massenver-
lustrate und die Temperaturen der einzelnen Zersetzungsstufen ermitteln.
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Die online-Kopplung eines Fourier-Transformations-Infrarotspektrometers (FTIR) mit der
Thermogravimetrie ermdglicht es, die gasférmigen Zersetzungsprodukte der einzelnen Zer-
setzungsstufen zu identifizieren [35].

Die Kopplung einer beheizbaren Linkam Hot Stage Zelle mit einem FTIR-Spektrometer er-
laubt es, die Veranderungen in der kondensierten Phase wahrend der thermischen Zerset-
zung zu verfolgen.

In Kombination liefern die drei Methoden — TG, TG-FTIR und Linkam-FTIR — wertvolle In-
formationen fir die Aufklarung der Zersetzungsmechanismen und moglicher Wechselwir-
kungen zwischen Polymer und Flammschutzmittel.

2.3 Brandverhalten

Ein Brand in einem Raum lasst sich in mehrere Stufen, von der Entziindung Uber den Ent-
stehungsbrand bis hin zum Vollbrand, einteilen (Abbildung 2.5) [36-38]. Nach der Ziindung
durch eine Zindquelle, wie z. B. eine Flamme oder eine Zigarette, wachst das Feuer lang-
sam und produziert zunehmend Warme. Die Temperatur im Raum bleibt zunachst weitge-
hend unbeeinflusst. Die heilen Brandgase steigen nach oben, mischen sich mit Luft und
bilden ein heiRe Gasschicht unter der Decke. Mit dem Anwachsen und der zunehmenden
Temperatur dieser Gasschicht werden die Decke und die Wande, die in direktem Kontakt mit
den heilen Gasen sind, durch Warmeleitung aufgeheizt. Aulerdem strahlt die heiRe Gas-
schicht Warme in den Raum und damit auf alle Gegensténde, die sich darin befinden. Infol-
gedessen erreicht der Brand eine Stufe, auf der sich alles brennbare Material im Raum ent-
zlindet. Das hat eine sehr schnelle Erhéhung der Warmefreisetzungsrate und der Tempera-
tur zur Folge. Dieser sogenannte Flashover markiert den Ubergang vom Entstehungs- zum
Vollbrand, bei dem das gesamte brennbare Material in den Brand einbezogen ist. Ohne ein
Eingreifen klingt der Brand ab und verlischt, wenn der verfligbare Brennstoff verbraucht ist.
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Abbildung 2.5 Stufen in der Entwicklung eines Brandes in einem Raum
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Die einzelnen Brandstufen spielen sich auf verschiedenen Langenskalen ab und werden
durch unterschiedliche Materialeigenschaften beeinflusst [39]. Die Entziindung lauft im Zen-
timeterbereich ab. Wichtig sind dafuir vor allem die Entziindbarkeit des Materials und sein
Selbstverldschungsverhalten nach dem Entfernen der Ziindquelle. Der Entstehungsbrand ist
durch eine Langenskala von Dezimetern bis Metern und entstehende Bestrahlungsstarken
von 20-60 kW m? charakterisiert [39, 40]. In dieser Phase ist vor allem die Warmefreiset-
zungsrate und Flammenausbreitung des brennenden Materials entscheidend fiir den Brand-
verlauf. Im Vollbrand entstehen Bestrahlungsstirken von Gber 50 kW m? und die Langen-
skala vergroRert sich auf mehrere Meter. Auf dieser Stufe ist besonders die Brandlast des
Materials entscheidend sowie der Feuerwiderstand bzw. die Feuerwiderstandsdauer, d. h.
wie lange z. B. eine (Brandschutz-) Tir im Brandfall ihre Funktion erfiillt.

Die meisten Brandtests stellen ein Brandszenario bzw. eine Entwicklungsstufe eines
Brandes nach und bewerten ein oder mehrere Brandrisiken eines bestimmten Probekoérpers
in diesem Brandszenario [39]. Dabei decken verschiedene Test unterschiedliche Langenska-
len, vom Labormafistab (Zentimeter bis Dezimeter) bis zum BauteilmafRstab (bis zu mehre-
ren Metern), ab. In der Materialentwicklung spielen Tests im LabormafRstab die Hauptrolle,
da sie erheblich weniger Material erfordern und weniger Kosten verursachen als Tests im
Bauteilmafistab.

Die Entflammbarkeitstests UL 94 und Sauerstoffindex (LOI, engl. limiting oxygen index)
bewerten ein Material bezlglich seiner Reaktion auf den Kontakt mit einer kleinen Flamme
und seiner Fahigkeit zur Selbstverldschung nach dem Entfernen der Flamme. Bei der Verti-
kalbrennpriifung nach UL 94 wird ein stabférmiger Prifkérper an seinem unteren Ende fir
10 s mit einer definierten Brennerflamme beflammt (Abbildung 2.6 links) [41]. Verlischt der
Prifkérper nach dem Entfernen der Flamme, wird eine zweite Beflammung durchgefiihrt.
Nach jeder Beflammung wird die Nachbrennzeit und nach dem zweiten Verldschen auch die
Nachgliihzeit gemessen. Zur Prifung eines Materials wird der Test an finf Prifkorpern
durchgefiihrt. Ein Material erhalt als beste Klassifizierung V-0, wenn jeder Priifling eine
Nachbrennzeit von weniger als 10 s und der gesamte Satz eine Nachbrennzeit von weniger
als 50 s aufweist. AuRerdem muss die Summe aus der Nachbrennzeit nach der zweiten Be-
flammung und der Nachgliihzeit fir jeden Prifkorper kleiner als 30 s sein, kein Prifling darf
bis zur Halterung brennen und die Watte darf nicht durch brennende Tropfen entziindet wer-
den. Fir eine V-1 Klassifizierung sind Nachbrennzeiten von bis zu 30 s pro Prifkérper und
bis zu 250 s fir den gesamten Satz sowie eine Summe aus Nachbrenn- und Nachgliihzeit
der zweiten Beflammung von bis zu 60 s pro Prifkérper zugelassen. Erfullt ein Material die
Anforderungen einer V-1 Klassifizierung aber die Watte wird durch brennende Tropfen ent-
zlndet, wird das Material als V-2 klassifiziert. Ein Material, das eine oder mehrere Anforde-

rungen nicht erflllt, erhalt keine Klassifizierung der Vertikalbrennpriifung. Das Material kann
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2.3 Brandverhalten

in der Horizontalbrennpriifung eine HB Klassifizierung erhalten, wenn firr einen Satz von drei
Prifkérpern die Flammenfrontgeschwindigkeit nach 30 s seitlicher Beflammung bei einer
Materialdicke von 3,0-13,0 mm weniger als 40 mm min™ betragt (Abbildung 2.6 rechts) [41].

dp—s

Prufkorper Markierungen

= |

2 &

Drahtnetz Prufkorper

- —
M Watte

Abbildung 2.6 Schematischer Aufbau der UL 94 Entflammbarkeitstests, links: Vertikalbrenn-
prifung, rechts: Horizontalbrennprifung

Fir geschdumte Materialien existiert ein Entflammbarkeitstest nach 1ISO 9772, der der Hori-
zontalbrennprifung nach UL 94 ahnelt [42]. Der Prifkorper liegt auf einem definierten Draht-
netz und wird an einer Seite fur 60 s beflammt (Abbildung 2.7). Der Brenner wird dabei mit
einem Aufsatz verwendet. Es werden Nachbrenn- und Nachglihzeit gemessen. Die beste
Klassifizierung HF-1 erhélt ein Material, wenn mindestens vier der finf Prifkérper eines Sat-
zes innerhalb von 2 s nach dem Entfernen der Flamme verléschen und maximal ein Prifkor-
per des Satzes innerhalb von 10 s verlischt. Die Nachgliihzeit jedes Prifkdrpers darf maxi-
mal 30 s betragen und die verbrannte Lange 60 mm nicht Uberschreiten. Die Watte unter
dem Drahtnetz (in Abbildung 2.7 nicht gezeigt) darf nicht durch brennende Tropfen entzlindet
werden. Erfullt ein Material die Kriterien fir HF-1 aber die Watte wird entziindet, erhalt es die
Klassifizierung HF-2. Erfiillt ein Material mehrere Kriterien fir HF-1 bzw. HF-2 nicht, kann es
noch die Klassifizierung HBF erhalten, wenn die Flammenfrontgeschwindigkeit weniger als
40 mm min™ betragt.

Beim LOI wird ein stabformiger Priifkdrper senkrecht eingespannt und in einer Stick-
stoff/Sauerstoff-Atmosphare mit einem bestimmten Sauerstoffgehalt von oben beflammt
(Abbildung 2.8) [43]. Die Beflammung erfolgt bis sich der Priifkoérper entziindet, maximal je-
doch fiir 30 s. Der LOI ist die Sauerstoffkonzentration, bei der der Prifkérper unter den Test-
bedingungen gerade noch brennt. Brennen im Sinne des Tests liegt vor, wenn der Priifkor-
per nach dem Entfernen der Ziindflamme langer als 3 min brennt oder wenn die Flammen-
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2 Herangehensweise

front 50 mm nach unten gewandert ist. Da der LOI eine Zahl anstelle einer Klassifizierung
liefert, eignet er sich besonders fir den Vergleich von Materialien.

Prufkdérper

\

Brenner mit Aufsatz

Abbildung 2.7 Schematischer Aufbau des Entflammbarkeitstests fiir Schdume (ISO 9772)

Es ist zu beachten, dass weder LOI noch UL 94 intrinsische Materialeigenschaften bestim-
men sondern die Neigung des Materials zum Selbstverldschen unter den spezifischen Test-
bedingungen [44]. Diese hangt von Parametern wie z. B. der Prifkdrperdicke ab. Beide
Tests korrelieren kaum mit anderen Brandtests oder mit dem Materialverhalten in einem rea-
len Feuer [45, 46]. Sie lassen im Normalfall auch keine Aussagen Uber die vorliegenden
Flammschutzmechanismen zu.

~Ziundflamme
v

brennender
Prufkoérper

Abbildung 2.8 Schematischer Aufbau des Limiting Oxygen Index (LOI) Tests

Das Cone Calorimeter ist einer der am haufigsten genutzten Brandtests im Labormafistab
[44, 47-49]. Es ist international standardisiert in ISO 5660 [50-52]. Plattenformige Prifkorper
mit einer Oberflache von 10 cm x 10 cm und einer Dicke von bis zu 5 cm werden der War-
mestrahlung einer kegelstumpfférmigen Heizspirale ausgesetzt (Abbildung 2.9). Das Material
heizt sich auf und beginnt sich zu zersetzen. Die Pyrolysegase werden durch einen Funken-
geber geziindet, sobald sie Uber dem Prifkérper ein ziindfahiges Gemisch gebildet haben.
Durch die Wahl der Bestrahlungsstarke lassen sich verschiedene Brandszenarien nachstel-
len. Eine Bestrahlungsstéirke von 35 kW m™ oder 50 kW m? entspricht z. B. den Bestrah-

lungsstérken, die bei Entstehungsbranden auftreten [40]. Folglich l&sst sich das Brandverhal-
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2.3 Brandverhalten

ten eines Materials in diesem Brandszenario untersuchen. Mit dem Cone Calorimeter wer-
den zwei Stufen der Brandentstehung abgedeckt, die Entziindung und der Entstehungs-
brand. Fiir die Entzindung wird die Zeit bis zur Entziindung (engl. time to ignition, tg) ge-
messen. Zur Charakterisierung des Brandverhaltens bei einem Entstehungsbrand werden
die Warmefreisetzungsrate (HRR, engl. heat release rate), Massenverlustrate, Rauch- und
Kohlenstoffmonoxidfreisetzung aufgezeichnet. Die vom Material freigesetzte Warme wird
nach der Sauerstoffverbrauchsmethode ermittelt. Sie basiert darauf, dass unabhangig von
der Art des Brennstoffs bei einer Verbrennung nahezu konstant 13,1 MJ Warme pro Kilo-
gramm an verbrauchtem Sauerstoff freigesetzt werden [53]. Der Verlauf der Warmefreiset-
zungsrate spiegelt den Brandverlauf direkt wieder [39, 44]. Das Maximum der Warmefreiset-
zungsrate (pHRR, engl. peak heat release rate) und daraus abgeleitete Indizes wie z. B.
pHRR/ty oder FIGRA (engl. fire growth rate, Flammenausbreitungsrate) korrelieren mit dem
Risiko, dass das Material ein sich schnell ausbreitendes Feuer verursacht. Die insgesamt
freigesetzte Warmemenge (THR, engl. total heat released) entspricht der Brandlast und kor-
reliert mit dem Risiko, dass das Material ein lange brennendes Feuer verursacht [44, 49].
Rauch und Kohlenstoffmonoxid (CO) sowie andere erstickende und/oder reizende Gase hin-
dern betroffene Personen an der Flucht und gehéren deshalb zu den Brandrisiken. Eine er-
héhte Rauch- und CO-Freisetzung als Folge einer unvollstdndigen Verbrennung kann au-

Rerdem auf Flammenvergiftung als Flammschutzmechanismus hinweisen.

.-
Ansaugring
Gasanalyse

Heizquelle

Abbildung 2.9 Schematischer Aufbau eines Cone Calorimeters
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2.4 Materialstruktur und Brandverhalten

Polymere werden nicht nur als kompakte Materialien eingesetzt, sondern auch faserverstarkt
und in Form von Schaumen. Die Materialstruktur hat Einfluss auf das Brandverhalten und
muss bei der Wahl eines geeigneten Flammschutzmittels beriicksichtigt werden.

In faserverstarkten Materialien ist ein Teil des brennbaren Polymers durch Fasern, z. B.
Glas- oder Kohlefasern, ersetzt. Die Fasern sind unter normalen Brandbedingungen nicht
brennbar, so dass die Brandlast des Materials um den Anteil der Fasern reduziert wird. Infol-
gedessen sollten faserverstarkte Materialien ein geringeres Brandrisiko als kompakte Mate-
rialien besitzen. Die Fasern haben jedoch auch Effekte, die fiir das Brandverhalten negativ
sind. Es wurde von einem Fall berichtet, in dem Kohlefasern die Riickstandbildung in flamm-
geschitzten Epoxidharzen unterdriickten [54]. Die haufig in PBT eingesetzten Glasfasern
verringern den LOI und die Zeit bis zur Entziindung im Cone Calorimeter des PBT [17, 18].
Grund hierfir ist zum einen, dass die Glasfasern Schmelzfluss und Abtropfen unterdricken,
so dass ein Entfernen von heilem Material aus der Pyrolysezone auf diesem Weg verhindert
wird. Zum anderen kdnnen Glasfasern ab einer Léange von ca. 5 mm als "Docht" wirken und
so ein stabiles Brennen bei niedrigeren Sauerstoffkonzentrationen im LOI als ohne "Docht"
ermdglichen [55]. Als weiterer Grund wird diskutiert, dass die Glasfasern die Warmeleitung in
das Material verbessern [18, 56]. Dann wirde jedoch Warme aus der Pyrolysezone bzw. von
der Materialoberflache abgeleitet und so das Brennen bzw. die Entziindung verlangsamt.
Das widerspricht aber der verringerten Zeit bis zur Entziindung von glasfaserverstarktem
PBT im Cone Calorimeter. Diese lasst sich stattdessen mit einer verringerten Warmeleitung
durch unterdriickte Konvektion erkldren. Der Warmestrahlung ausgesetztes PBT schmilzt
von der Oberflache her. In der Schmelze wird die Warme durch Konvektion gleichmafig ver-
teilt. Glasfasern unterdriicken den Schmelzfluss und damit auch die Konvektion in der
Schmelze. Die Warme wird nicht mehr in der Schmelze verteilt, sondern bleibt hauptsachlich
an der Oberflache. Die Oberflache erwarmt und entziindet sich schneller. Nach der Entziin-
dung sammelt sich in kurzer Zeit eine Schicht aus Glasfasern an der Oberflache, die als
Schutzschicht fir das darunterliegende Material wirkt. Dadurch wird die pHRR im Vergleich
zu kompaktem PBT stark reduziert. Die Verstarkung mit Glasfasern fihrt also in Abhangig-
keit vom Brandszenario zu negativen aber auch positiven Veranderungen im Brandverhalten
des verstarkten Materials gegeniiber dem des kompakten Materials.

Schaume haben eine sehr viel geringere Dichte als kompakte Materialien. Bei gleichem
Volumen ist die Brandlast von Schaumen dadurch geringer als von kompaktem Material.
Schaume besitzen dennoch ein sehr hohes Brandrisiko, weil sie, verglichen mit kompakten

Materialien, sehr leicht zu entziinden sind und eine sehr hohe Flammenausbreitung zeigen.
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2.4 Materialstruktur und Brandverhalten

Dieses Phanomen wird im Folgenden am Beispiel des Cone Calorimeter Brandszenarios
naher diskutiert.

Damit sich ein Material entziinden kann, muss es eine ausreichende Menge gasférmiger
Zersetzungsprodukte freisetzen um ein entflammbares Gemisch zu bilden. Dafir ist eine
kritische Massenverlustrate nétig. Beim Cone Calorimeter wird diese erreicht, wenn die Ma-
terialoberflache die Zindtemperatur erreicht [39]. Bezogen auf das Cone Calorimeter ist die
Zindtemperatur eine intrinsische Materialeigenschaft, die nicht von der Bestrahlungsstarke
abhangt. Die Zeit bis zur Entziindung (tg) ist dann die Zeit, die die Materialoberflache bené-
tigt, um die Zindtemperatur zu erreichen. Fur thermisch dicke Materialien ist dies [39]:

T Tig — T

tg = g rpe [qe,:tg —CHF
wobei x die Warmeleitfahigkeit, p die Dichte, ¢ die Warmekapazitat, 7, die Zindtemperatur,
Ty die Anfangstemperatur, q.,; die eingestellte Bestrahlungsstarke und CHF die kritische Be-
strahlungsstarke zur Zindung ist. Das Produkt kpc ist die thermische Tragheit des Materials
und beschreibt die Geschwindigkeit, mit der das Material bzw. seine Oberflache auf einfal-
lende Warme reagiert. Schaume haben aufgrund ihrer geringen Dichte und Warmeleitfahig-
keit eine sehr geringe thermische Tragheit und folglich eine sehr kurze Zeit bis zur Entzilin-
dung [19]. Eine Betrachtung, die einem anderen Ansatz folgt, unterstiitzt dieses Ergebnis.
Fir thermisch diinne Materialien gilt [39]:
(Tig — TO)
Gext — CHF

Die Zeit bis zur Entziindung hangt in diesem Fall von der Dicke [ ab. Betrachtet man die

tig = lpc

Zellwénde des Schaums, also dessen eigentlichen Polymeranteil, sind diese verglichen mit
kompaktem Material sehr viel diinner und die Zeit bis zur Zlindung entsprechend viel kiirzer.

Nach der Entziindung nimmt das Material W&rme von der externen Strahlungsquelle und
von der Flamme auf. Ein Teil dieser Warme wird von dem heilRen Material in die Umgebung
abgestrahlt. Ein weiterer Teil wird durch Warmeleitung in tiefere Materialschichten abgeleitet.
Die restliche Warme steht fiir die Unterhaltung der Pyrolyse und der Verbrennung zur Verfii-
gung. Bei Schaumen ist der Warmeverlust durch Ableitung in tiefere Materialschichten auf-
grund der geringen Warmeleitfahigkeit viel geringer als bei kompakten Materialien. Dadurch
steht bei Schaumen mehr Warme zur Unterhaltung und Verstarkung der Pyrolyse und Ver-
brennung zur Verfiigung. Das Feuer kann schneller wachsen und sich schneller ausbreiten
als bei kompakten Materialien.

Teilkristalline Thermoplaste wie PBT lassen sich schwieriger verschaumen als amorphe
Thermoplaste. Im Gegensatz zu amorphen Thermoplasten muss die Verarbeitung nicht im
Bereich der Glasubergangstemperatur, sondern im Bereich der Schmelztemperatur erfolgen.

Daraus ergeben sich relativ hohe Verarbeitungstemperaturen, bei PBT im Bereich von
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250 °C. AuRerdem ist das Verarbeitungsfenster deutlich kleiner als bei amorphen Thermo-
plasten, da bei teilkristallinen Thermoplasten bereits kleine Anderungen der Temperatur der
Schmelze die Viskositat stark &ndern [57]. Die Temperatur der Schmelze muss sehr genau
eingestellt werden, um ein ausreichendes Stabilisieren der Schaumzellen bei méglichst guter
Expansion zu erreichen. Bislang existieren wenig Arbeiten, die sich mit dem Verschdumen
von PBT beschéftigen. Es gibt einige Untersuchungen zum Einfluss der Material- und Pro-
zesseigenschaften beim Extrusionsschdumen von PBT auf das Schaumungsverhalten und
die Eigenschaften der erhaltenen Schaume [58, 59]. Von einem eher ausgefallenen
Batch-Verfahren zum Verschaumen von PBT wurde ebenfalls berichtet [60]. Der Schaum-
spritzguss von PBT ist moglich und wird gelegentlich benutzt [61-63]. Ein fundiertes Ver-
standnis des Einflusses der Prozessparameter auf die Schaumstruktur und -eigenschaften
fehlt jedoch bislang.

Die in dieser Arbeit untersuchten PBT-Schaume sind Integralschaume, die von den Pro-
jektpartnern an der Universitat Bayreuth durch SchaumspritzgieRen hergestellt wurden. Das
Verfahren ahnelt dem Spritzgieflen von kompakten Materialien. Der Polymerschmelze wird
in der Spritzgussmaschine allerdings Uberkritischer Stickstoff zugesetzt. Die Spritzgussform
wird anfangs auf eine Dicke eingestellt, die kleiner ist als die gewiinschte Dicke des fertigen
Schaums (Abbildung 2.10). Nach dem Einspritzen wird kurz gewartet. Wahrend dieser Zeit
beginnt die Schmelze zu erkalten und es bilden sich kompakte Schichten an den Flachen der
Form. Nach der Wartezeit fahrt die Form auf bis die fiir den fertigen Schaum gewdinschte
Dicke erreicht ist. Dabei gast der Stickstoff aus und schdumt den noch fliissigen Kern auf.
Der fertige Integralschaum zeichnet sich durch kompakte Deckschichten und einen ge-

schaumten Kern aus.

Schaumkern
Polymerschmelze erkaltete,
kompakte
Form Schichten
Einspritzen Wartezeit Form fahrt auf

Abbildung 2.10 Schematischer Ablauf des Schaumspritzgiel3ens

Glasfaserverstarkte PBT-Materialien und Integralschdume werden neben den kompakten
Materialien untersucht, um den Einfluss der Materialstruktur auf das Brandverhalten zu er-

grinden. Die abgeleiteten Erkenntnisse ermdglichen eine gezielte Berlicksichtigung der spe-
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ziellen Flammschutzanforderungen der verstarkten und geschdumten PBT-Materialien bei
der Auswahl eines geeigneten Flammschutzmittels.
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3 Kompakte Polyestermaterialien

3.1 Niedermolekulare phosphorhaltige Flammschutzmit-

tel in Polybutylenterephthalat

PBT wurde mit den kommerziell erhaltlichen Flammschutzmitteln AIPi-Et und AIPi-H+RXP
ausgestattet. Obwohl diese Flammschutzmittel fir PBT und andere Kunststoffe eingesetzt
werden, ist ihre Wirkungsweise noch nicht vollstdndig verstanden. Bisherige Arbeiten zu
AlPi-Et in PBT und anderen Materialien beschaftigen sich zum Teil mit den Zersetzungs- und
Flammschutzmechanismen, oft steht aber auch die Suche nach Synergisten im Mittelpunkt
[64-72]. Uber AlPi-H existieren weniger Arbeiten als iiber AIPi-Et, die sich hauptséchlich mit
der erreichbaren Flammschutzwirkung beschaftigen [73-77]. Ein Vergleich beider Flamm-
schutzmittel in PBT fehlt bislang ganz. Ein vollstdndiges Bild der Wirkungsweise beider
Flammschutzmittel, das von der Zersetzung iber Wechselwirkungen mit dem Polymer und
den aktiven Flammschutzmechanismen bis zur Abhangigkeit der Eigenschaften von der
chemischen Struktur reicht, existiert bisher nicht.

Um diese Liicke zu flllen und einen Vergleich fir die neuen polymeren Flammschutzmittel
zu schaffen, wurden AIPi-Et und AIPi-H+RXP in PBT eingehend und vollstandig untersucht
und direkt miteinander verglichen. Dafiir wurde einerseits die laut Herstellerangabe fiir eine
UL 94 V-0 Klassifizierung nétige Menge von 20 Gew.-% AIPi-Et bzw. AIPi-H+RXP eingesetzt.
Diese Materialien sind mit PBT/AIPi-Et20 und PBT/AIPi-H+RXP20 bezeichnet. Andererseits
wurden die Materialien PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/AIPi-H+RXP4,2 mit einem Phosphorgehalt
von 1,5 Gew.-% hergestellt, um die Flammschutzmittel nicht nur auf der Basis der eingesetz-
ten Menge, sondern auch auf der Basis des Phosphorgehalts zu vergleichen.

3.1.1 Pyrolyse

Die thermische Zersetzung von PBT ist ein einstufiger Prozess (Abbildung 3.1). PBT bildet
bei seiner Zersetzung nur wenig Riickstand (Tabelle 3.1). Die Zugabe von AlIPi-Et verschob
den Beginn der Zersetzung leicht zu niedrigeren Temperaturen. Die Temperatur der maxima-
len Massenverlustrate blieb unbeeinflusst. Die Zugabe von 20 Gew.-% AlPi-Et
(PBT/AIPi-Et20) bewirkte eine Erhéhung des Riickstands auf 12,6 Gew.-%. Die AIPi-Et ent-
haltenden Materialien zeigten eine zweite, kleine Zersetzungsstufe nach der Hauptzerset-
zungsstufe. Die Zugabe von AIPi-H+RXP zu PBT verringerte die Temperatur, bei der die
Zersetzung begann, starker als das mit AIPi-Et der Fall war. PBT/AIPi-H+RXP4,2 zeigte die
maximale Massenverlustrate bei derselben Temperatur wie PBT. Eine kleine, zweite Zerset-
zungsstufen vor der Hauptzersetzung war angedeutet aber nicht signifikant. Diese zweite,
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3 Kompakte Polyestermaterialien

kleine Zersetzungsstufe war bei PBT/AIPi-H+RXP20 deutlich ausgepragt. AuRerdem war die

Temperatur der maximalen Massenverlustrate der Hauptzersetzungsstufe niedriger als bei
PBT. PBT/AIPi-H+RXP20 bildete 18,8 Gew.-% Rickstand und damit mehr Rickstand als

PBT/AIPi-Et20.

100+ et ——PBT 6,0
90 \S PBT/AIPI-Et6,3
80- g —— PBT/AIPI-Et20 50
& 70 PBT/AIPi-H+RXP4,2 \ 40
2 60] —— PBT/AIPi-H+RXP20 ’
O 50 3,0
2 40
% 30 £2,0
= 20 £1,0
10
ot = . doctunteeadel ()0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 300 350 400 450 500

Temperatur / °C

Abbildung 3.1 Thermogramme von PBT mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP

Temperatur / °C

Tabelle 3.1 Parameter der thermischen Zersetzung von PBT mit AlIPi-Et und AIPi-H+RXP,

mit T,y Beginn der Zersetzung (Temperatur bei 2 Gew.-% Massenverlust) und Ty, Tempe-

ratur beim Maximum der Massenverlustrate, Unsicherheiten: + 2 °C und + 1,0 Gew.-%

-1
% s

Massenverlustrate / Gew

PBT/ - AIPi-Et6,3 AIPi-Et20 AIPi-H+RXP4,2 AIPi-H+RXP20
Tay 1 °C 361 357 353 353 323
Tmax VOrgelagerte
Stufe / °C - - # 322
Massenverlust
vorgelagerte - - - # 4,5
Stufe / Gew.-%
Tmax 1. Stufe / °C 399 401 402 401 392
Massenverlust
1. Stufe | Gew.% 92,4 88,7 79,6 91,8 76,3
Tmax 2. Stufe / °C - 473 483 - -
Massenverlust
2. Stufe / Gew.-% 3.7 7.5 B B
Ruckstand bei 7.5 7.0 12,6 7,7 18,8

800 °C / Gew.-%

# Eine der Hauptzersetzungsstufe vorgelagerte Zersetzungsstufe war angedeutet, aber nicht
signifikant und wurde deshalb nicht angegeben.

20

BAM-Dissertationsreihe



3.1 Niedermolekulare phosphorhaltige Flammschutzmittel in Polybutylenterephthalat

Aus den Massenverlustkurven von reinem PBT und reinem Flammschutzmittel Iasst sich fur
das flammgeschitzte Material eine Massenverlustkurve berechnen. Ergeben sich flr ein
Material Unterschiede zwischen der berechneten und der gemessenen Massenverlustkurve,
ist dies auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten wahrend der thermi-
schen Zersetzung zuriickzufiihren.

Die Temperatur am Beginn der Zersetzung von PBT/AIPi-Et20 lag im Experiment 12 °C
unter der berechneten Temperatur (siehe Anhang Abbildung 10.2). Die Temperaturen der
maximalen Massenverlustrate beider Zersetzungsstufen unterschieden sich nicht von den
berechneten. Der Massenverlust wahrend der zweiten Zersetzungsstufe war im Experiment
geringer und der Rickstand um 4 Gew.-% hdéher als die berechneten Werte. Es gibt dem-
nach Wechselwirkungen zwischen AIPi-Et und PBT, die einerseits den Beginn der Zerset-
zung fordern, andererseits den Massenverlust verringern und so den Rickstand erhdhen.
Eine Besonderheit von AIPi-Et ist, dass es sich nicht nur thermisch zersetzt, sondern z. T.
auch verdampft [64]. Das Verdampfen und die thermische Zersetzung von AlPi-Et sind kon-
kurrierende Prozesse und hangen u.a. von der Einwaage und der Heizrate beim TG-
Experiment ab. Die Wechselwirkungen, die den Rickstand erhdhen, verandern damit wahr-
scheinlich auch das Verhaltnis zwischen Verdampfen und thermischer Zersetzung des
AlPi-Et. Bei AIPi-H+RXP existiert diese Besonderheit nicht. Der Vergleich zwischen berech-
neter und gemessener Massenverlustkurve offenbart, dass der Rickstand von
PBT/AIPi-H+RXP20 im Experiment dem berechneten Ruckstand entspricht (siehe Anhang
Abbildung 10.3). Die Temperatur am Beginn der Zersetzung war um 8 °C niedriger und die
Temperatur der maximalen Massenverlustrate bei beiden Zersetzungsstufen um 12 °C nied-
riger als die berechneten Werte. Es gibt demnach Wechselwirkungen zwischen AIPi-H+RXP
und PBT, die die Zersetzung von PBT/AIPi-H+RXP férdern. Es gibt dagegen keine Wech-
selwirkungen, die die Riickstandsbildung erhéhen.

Die gasférmigen Zersetzungsprodukte wurden durch den Vergleich der gemessenen TG-
FTIR-Spektren mit Referenzspektren oder durch die Zuordnung der fiir bestimmte funktionel-
le Gruppen charakteristischen Absorptionsbanden identifiziert.

Die Hauptzersetzungsstufe von PBT/AIPi-Et20 war durch die Freisetzung von Butadien
(3107, 3084, 1829, 1810, 1606, 1582, 1020 und 909 cm™), Tetrahydrofuran (THF, 2980 und
1075 cm™), Benzoeséure (3585, 1761, 1181 und 1075 cm™), Butylbenzoat (2968, 1743,
1265 und 1102 cm™), CO (2186 und 2108 cm™) und CO, (Kohlenstoffdioxid, 2359, 2310 und
669 cm™) charakterisiert (Abbildung 3.2 a). Dies sind die typischen gasférmigen Zerset-
zungsprodukte von PBT [78]. AuRerdem wurde Diethylphosphinsdure freigesetzt (3648, 854,
770 cm™). Der Vergleich mit einem ATR-IR-Spektrum von AIPi-Et bewies, dass ein Teil des
AIPi-Et verdampfte (1457, 1410, 1135 und 770 cm™) (siehe Anhang Abbildung 10.4). Wah-
rend der zweiten Zersetzungsstufe von PBT/AIPi-Et20 wurde Butylbenzoat (2969, 1743,
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1265 und 1102 cm™), Benzoesaure (3585, 1761 und 1061 cm™), Ethen (950 cm™), CO (2186
und 2108 cm™), CO, (2359, 2310 und 669 cm™) und Diethylphosphinsdure (3648, 854,
770 cm™) freigesetzt (Abbildung 3.2 b). Ein Teil des AIPi-Et (2885, 1457, 1410, 1137, 1061
und 770 cm™) verdampfte weiterhin.
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Abbildung 3.2 TG-FTIR-Spektren von PBT/AIPi-Et20 und PBT/AIPi-H+RXP20 (links
PBT/AIPI-Et20 bei a: 37,9 min/408 °C, b: 44,5 min/474 °C, rechts PBT/AIPi-H+RXP20 bei
¢: 30 min/329 °C, d: 36,5 min/394 °C)

PBT/AIPi-H+RXP20 setzte wahrend einer der Hauptzersetzung vorgelagerten Zersetzungs-
stufe Phosphin (2410, 2320, 2249, 1121, 1065, 991 cm™) frei (Abbildung 3.2 ¢). Das AlPi-H
bzw. daraus entstehende Phosphinsaure disproportioniert bei erhéhter Temperatur in Phos-
phin und Phosphonsaure. Phosphonséaure disproportioniert weiter zu Phosphin und Phos-
phorsaure (Abbildung 3.3) [79-81]. Die Hauptzersetzungsstufe war durch die Zersetzung des
PBT-Anteils in PBT/AIPi-H+RXP20 charakterisiert. Butadien (3107, 3084, 2996, 1832, 1809,
1605, 1584, 1018 und 909 cm™), Benzoesdure (3583, 1761, 1182 und 1083 cm™),
Butylbenzoat (2968, 1742, 1265, 1101 cm™), THF (2980, 2872 und 1083 cm™), CO (2183
und 2100 cm™) und CO, (2350, 2308 und 669 cm™) wurden als gasférmige Zersetzungspro-
dukte freigesetzt (Abbildung 3.2 d).

Mit der Freisetzung gasférmiger Phosphorverbindungen zeigen sowohl AIPi-Et als auch
AlIPi-H+RXP das Potential Uber Flammenvergiftung in der Gasphase wirksam zu sein.
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Abbildung 3.3 Disproportionierungsreaktion von Phosphinséure

Das Spektrum der kondensierten Phase von PBT/AIPi-Et20 zeigt Absorptionsbanden von
PBT bei 2961 cm™ (aliphatische CH,), 1713 cm™ (C=0), 1270 cm™ (C-O Ester), 1105 cm’™
(O-CHy) und 730 cm™" (aromatische CH). Die Banden von AIPi-Et bei 2880 cm™ (aliphatische
CH,), 1144 und 1066 cm™ (beide PO,) sind in PBT/AIPi-Et20 stark von den PBT-Banden
Uberlagert (Abbildung 3.4) [82-84]. Die Absorptionsbanden der aliphatischen CH,-Gruppen
(3000-2800 cm™) in PBT/AIPi-Et20 nahmen mit fortschreitender Zersetzung ab. Das ent-
spricht der Freisetzung von Butadien, Diethylphosphinsaure und dem Verdampfen von
AIPi-Et. Die Carbonylbande von PBT (1713 cm™) nahm entsprechend der Freisetzung von
Benzoesaure und Butylbenzoat ab. Die Carbonylbande verbreiterte sich und wahrend der
Teil bei 1713 cm™ abnahm, entstand eine weitere Bande bei 1682 bzw. 1666 cm™, die sich
zunehmend verbreiterte (Abbildung 3.4 c-f). SchlieRlich nahm der Teil bei 1666 cm™ ab und
eine Bande bei 1560 cm™ entstand (Abbildung 3.4 -h). Die Absorptionsbande bei 1560 cm”’
ist polyaromatischen Strukturen wie sie im Char und bei dessen Bildung vorkommen zuzu-
ordnen [85]. Die Banden um 1666 cm™, die zwischenzeitlich entstanden, stammen von nicht-
aromatischen C=C-Bindungen [82, 83]. Diese kénnen im Verlauf der Char-Bildung entste-
hen. Die Abnahme der Bande um 1666 cm™ bei gleichzeitigem Ansteigen der Bande bei
1560 cm™ entspricht dann dem Einbau dieser C=C-Gruppen in die polyaromatische Char-
Struktur. Eine Bande bei 1690 cm™, die am Ende der Zersetzung detektiert wurde, wurde
Terephthalsaure zugeordnet. Terephthalsaure ist ein Zersetzungsprodukt von PBT und kon-
densierte auf dem Fenster der Linkam Zelle. Die Absorptionsbanden der Estergruppe
(1270 und 1105 cm™) nahmen entsprechend der Spaltung der Esterbindung und der Freiset-
zung von Butylbenzoat ab. Die Bande bei 1270 cm™ verbreiterte sich wahrend der Zerset-
zung und ihr Schwerpunkt verschob sich zu héheren Wellenzahlen. Am Ende der Zersetzung
wurden zwei Banden bei 1370 und 1277 cm™ detektiert (Abbildung 3.4 g, h). Diese sind an-
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organischen Phosphaten zuzuordnen (P=0, symmetrisch und antisymmetrisch) [86]. Ein Teil
des Phosphors verblieb demnach im Riickstand.
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Abbildung 3.4 FTIR-Spektren der kondensierten Phase von PBT/AIPi-Et20 bei
a: 0 min/30 °C, b: 35 min/379 °C, c: 40 min/429 °C, d: 42 min/447 °C, e: 45 min/478 °C,
f: 50 min/528 °C, g: 55 min/578 °C und h: 60 min/600 °C

Das FTIR-Spektrum der kondensierten Phase von PBT/AIPi-H+RXP20 zeigt neben den
Banden von PBT die Absorption der P-H-Bindungen von AIPi-H bei 2408 und 2385 cm’™
(Streckschwingung) sowie 827 cm™ (Deformationsschwingung) (Abbildung 3.5 a). Zwei wei-
tere Banden von AlPi-H bei 1165 und 1071 cm™ (PO,) iiberlappen stark mit der Absorption
der O-CH,-Gruppe von PBT bei 1103 cm™. Wahrend der Zersetzung nahmen zuerst die
Banden der P-H-Bindungen (2408, 2385 und 827 cm™) von AIPi-H ab bis sie nahezu ver-
schwunden waren (Abbildung 3.5 a-d). Dies entspricht der Zersetzung von AIPi-H unter der
Bildung von Phosphin und Phosphorsdure. Dabei verringerte sich auch die Intensitat der
breiten Bande bei 1190 cm™, da der Anteil von AIPi-H (1165 cm™, PO,) an dieser Bande
verschwand. Bei der anschlieRenden Zersetzung von PBT nahmen die dazugehdrigen Ban-
den bei 2963 cm™ (aliphatische CH,), 1714 cm™ (C=0), 1269 cm™ (C-O Ester), 1103 cm™
(O-CHy) und 730 cm™ (aromatische CH) entsprechend ab. Terephthalsaure wurde gebildet
und kondensierte auf dem Fenster der Linkam Zelle (C=0, 1690 cm™). Eine breite Absorpti-
onsbande bei 1094 cm™ nahm deutlich weniger ab als die Banden von PBT und wurde anor-
ganischen Phosphorverbindungen zugeordnet (Abbildung 3.5 e-h). Diese Absorptionsbande
dominiert auch das FTIR-Spektrum der kondensierten Phase von PBT/AIPi-H+RXP20 bei
600 °C (Abbildung 3.6 a). Daneben zeigt das Spektrum Banden der auf dem Fenster der
Linkam Zelle kondensierten Terephthalsdure (1692, 1575, 1508, 1423, 1271, 1020, 885 und
731 cm™). Die breiten Absorptionsbanden bei 1084 und 400 cm™ wurden Aluminiumphos-
phat zugeordnet. In Abbildung 3.6 b ist das ATR-IR-Spektrum des TG-Riickstands von rei-
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nem AIPi-H+RXP gezeigt. Es ahnelt stark einem FTIR-Spektrum der a-Cristobalit-Modifika-

tion von Aluminiumphosphat [87]. Dies beweist die Bildung von Aluminiumphosphat bei der

Zersetzung von AlPi-H.
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Abbildung 3.5 FTIR-Spektren der kondensierten Phase von PBT/AIPi-H+RXP20 bei
a: 0 min/30 °C, b: 30 min/329 °C, ¢: 33 min/357 °C, d: 34 min/366 °C, e: 40 min/428 °C,
f: 43 min/456 °C, g: 45 min/478 °C und h: 50 min/528 °C
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Abbildung 3.6 FTIR-Spektren a: der kondensierten Phase von PBT/AIPi-H+RXP20 bei
600 °C im Vergleich mit b: ATR-IR-Spektrum des TG-Riickstands von reinem AIPi-H+RXP

1500 1

Der Zersetzungsmechanismus von PBT ist bekannt [78]. Die Zersetzung verlauft Gber einen

sechsgliedrigen cyclischen Ubergangszustand (Abbildung 3.7 links). Es werden Butadien

und Terephthalsaure gebildet, die sich unter Abgabe von CO, zu Benzoesaure zersetzt. Ein

alternativer Zersetzungsweg beginnt mit der Spaltung der Acyl-Sauerstoff-Bindung oder der

Hydrolyse der Estergruppe (Abbildung 3.7 rechts). Es entstehen Carboxyl-terminierte Ket-
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tenenden und Butandiol, das unter Abgabe eines Wassermolekils zu THF oder unter Abga-

be von zwei Wassermolekiilen zu Butadien reagiert.
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Abbildung 3.7 Zersetzungsmechanismus von PBT, Verbindungen in Kdsten wurden in der
Gasphase nachgewiesen

Die Zugabe von AIPi-Et zu PBT fiihrte zu keiner Anderung der Zersetzungsprodukte von
PBT, da dieselben Produkte wie fir reines PBT nachgewiesen wurden. AIPi-Et zersetzte sich
teils unter Abgabe von Diethylphosphinsaure zu Aluminiumphosphaten, teils verdampfte es
(Abbildung 3.8 links). In anderen Arbeiten wurde die intermediére Bildung von Aluminium-
carboxylat-phosphinat-Mischsalzen vorgeschlagen, die sich unter Abgabe von Benzen, CO,
und Ethen weiter zersetzen [64, 65]. Eine Benzenbildung bei der thermischen Zersetzung

von PBT/AIPi-Et20 konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, wohl aber die Freisetzung
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von CO, und Ethen wahrend der zweiten Zersetzungsstufe. Damit unterstitzen die Ergeb-

nisse die bisherigen Vorstellungen uber die Zersetzung von PBT/AIPi-Et [65-67].
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Abbildung 3.8 Zersetzungsmechanismen von AlPi-Et und AIPi-H+RXP in PBT, Verbindungen
in Késten wurden in der Gasphase nachgewiesen

AlIPi-H in PBT/AIPi-H+RXP20 zersetzte sich vor der Zersetzung von PBT unter Abgabe von
Phosphin zu Aluminiumphosphat (Abbildung 3.8 rechts). Die zunachst entstehende Phos-
phorsaure fiihrte zu einer leichten Destabilisierung des PBT, weil sie die hydrolytische Spal-
tung der Esterbindung katalysierte. Neben dieser leichten Destabilisierung fuhrte die Zugabe
von AlIPi-H+RXP zu PBT zu keiner Anderung im Zersetzungsmechanismus von PBT. Es
wurden dieselben Zersetzungsprodukte wie fir reines PBT detektiert. Demzufolge hatte auch
RXP keinen groRen Einfluss auf die Zersetzung von PBT. Zu RXP sehr &hnliche
Arylphosphate  wie Resorcin-bis(diphenylphosphat) (RDP) und Bisphenol A-
bis(diphenylphosphat) (BDP) sind im Flammschutz von Polycarbonat und dessen Blends
weit verbreitet. RDP und BDP wirken in der Gas- und der kondensierten Phase [88, 89]. Ihre
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Wirkung in der kondensierten Phase besteht in der Vernetzung der Abbauprodukte von
Polycarbonat durch Umesterungsreaktionen mit den Arylphosphaten, die zu einer Ruck-
standserhéhung fihren. Wechselwirkungen dieser Art sind auch mit PBT mdglich. Die
2,6-Xylyl-Substituenten in RXP erhdhen dessen thermische Stabilitdt und Hydrolyse-
bestandigkeit im Vergleich zu RDP [90, 91]. Damit sinkt die Reaktivitdt von RXP in Bezug auf
die genannten Vernetzungsreaktionen. Da keine Hinweise auf Wechselwirkungen bei der
Zersetzung von PBT/AIPi-H+RXP20 gefunden wurden, ist anzunehmen, dass sich RXP wie
AlIPi-H ohne Wechselwirkungen zersetzt. Genauere Erkenntnisse konnten jedoch aufgrund
des geringen Anteils von 3 Gew.-% RXP (entspricht 0,3 Gew.-% Phosphor) nicht erhalten

werden.

3.1.2 Brandverhalten

PBT ist ein leicht brennbares Polymer. Es hat einen LOI von 23,3 % und besteht lediglich die
Horizontalbrennprufung nach UL 94 (Tabelle 3.2). Die Zugabe von 6,3 Gew.-% AIPi-Et zu
PBT verbesserte die UL 94 Klassifizierung von HB zu V-2 und mit 20 Gew.-% AIPi-Et wurde
eine V-0 Klassifizierung erreicht. Die Zugabe von 4,2 Gew.-% AIPi-H+RXP zu PBT verbes-
serte die UL 94 Klassifizierung zu V-2. Eine V-0 Klassifizierung wurde selbst mit 20 Gew.-%
AlIPi-H+RXP nicht erreicht, weil weiterhin flammendes Abtropfen auftrat. Das unterschiedli-
che Abtropfverhalten erklart sich durch Viskositatsunterschiede der Materialien, wie eine Un-
tersuchung der Projektpartner an der Universitdt Bayreuth ergab [92]. Die Zugabe von
AlIPi-H+RXP erhdhte — unabhangig von der zugegebenen Menge — die Viskositat von PBT.
Diese Erhdhung reichte jedoch nicht aus, um ein Abtropfen zu verhindern. Die Zugabe von
6,3 Gew.-% AIPi-Et hatte keinen Einfluss auf die Viskositat von PBT. Mit 20 Gew.-% AIPi-Et
nahm die Viskositat mit abnehmender Scherrate zu, d.h. es trat eine Flie3grenze auf. Die
hohe Viskositat bei niedrigen Scherraten verhinderte ein Abtropfen bei PBT/AIPi-Et20. Wie
der UL 94 Test wird auch der LOI Test von Schmelzflusserscheinungen beeinflusst [46]. Ab-
laufende Schmelze transportiert Warme aus der Pyrolysezone ab und verlangsamt so die
Pyrolyse- bzw. Verbrennungsreaktion. Dadurch wird der LOI erhéht. Der Effekt ist umso gro-
Rer, je niedriger die Viskositat der Schmelze ist [93]. Die PBT-Materialien zeigten einen zwei-
ten Effekt. Die ablaufende Schmelze brannte. Dadurch erreichte die Flammenfront schneller
die 50-mm-Markierung und erfiillte das Brennen-Kriterium schneller als ohne Schmelzfluss.
Der LOI wurde durch diesen Effekt verringert. Ein Brennen ablaufender Schmelze wurde bei
PBT, PBT/AIPi-Et6.3 und PBT/AIPi-H+RXP4.2 beobachtet. PBT/AIPi-H+RXP20 brannte an
den Kanten des Prifkorpers schneller als auf den Flachen. FlieRende Schmelze war in die-
sem Fall nicht sichtbar. PBT/AIPi-Et20 zeigte aufgrund der erwahnten FlieRgrenze keinen
Schmelzfluss. Beide Flammschutzmittel erhéhten den LOI von PBT. Dabei fiihrte die Zugabe
von AlPi-Et zu einer deutlich starkeren Erhéhung als die Zugabe von AlPi-H+RXP.
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Die Zeit bis zur Entzindung im Cone Calorimeter wurde von beiden Flammschutzmitteln
reduziert. Die Reduktion war starker bei AIPi-H+RXP, was mit der friiheren Zersetzung von
PBT/AIPi-H+RXP in der Thermogravimetrie konform geht.

Tabelle 3.2 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von PBT mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP, Unsicherheit LOI + 1,0 %, Unsicherheit t, basiert auf
der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/ - AIPi-Et6,3 AIPi-Et20 AIPi-H+RXP4,2 AIPi-H+RXP20
Phosphorgehalt
| Gew.% 0 1,5 4,8 1,5 7.1
LOIl/ % O, 23,3 27,5 52,0 23,2 26,8
UL 94. - HB V-2 V-0 V-2 V-2
Klassifizierung
tig/s 54 +1 43+8 44 +9 48 £ 1 322

Der Verlauf der Warmefreisetzungsrate von PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/AIPi-H+RXP4,2 zeigte
eine ahnliche Reduktion der maximalen Warmefreisetzungsrate (pbHRR) der beiden Materia-
lien im Vergleich zu PBT (Abbildung 3.9). Die pHRR von PBT/AIPi-Et20 war stark reduziert
und der Verlauf der HRR-Kurve war typisch fiir ein Material, das keinen Rickstand bildet
[39]. PBT/AIPi-Et20 bildete einen intumeszierten Rickstand (Abbildung 3.10 links). Dies ge-
schah aber erst gegen Ende der Verbrennung, als die pHRR bereits erreicht war (122 s). Die
Ruckstandsbildung konnte den Verlauf der HRR-Kurve deshalb kaum mehr beeinflussen. Ein
Schutzeffekt des stark intumeszierten Rickstands ist trotzdem zu erwarten. Die pHRR von
PBT/AIPi-H+RXP20 war stark reduziert und die HRR-Kurve zeigte kein ausgepragtes Maxi-
mum am Ende. Diese Form der HRR-Kurve ist typisch fiir riickstandsbildende Materialien
[39]. Nach der Entziindung stieg die HRR an bis eine wirksame Rickstandsschicht gebildet
wurde (Abbildung 3.10 Mitte). Danach blieb sie zunachst konstant. Als sich eine Seite der
Rickstandsschicht wahrend des Brandtests nach oben bog, reduzierte dies die Schutzwir-
kung des Ruckstands (Abbildung 3.10 Mitte). Die HRR stieg leicht an, so dass ein sehr brei-
tes Maximum bei 100 s entstand.
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Abbildung 3.9 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Warme von PBT mit
AlIPi-Et und AIPi-H+RXP

Abbildung 3.10 Brandriickstédnde von Cone Calorimeter Brandtests, links: PBT/AIPi-Et20,
Mitte: PBT/AIPi-H+RXP20, rechts: Detailfoto PBT/AIPi-H+RXP20

AlPi-Et und AIPi-H+RXP reduzierten die pHRR und die bis zum Ende des Brandtests freige-
setzte Warme (THE, engl. total heat evolved). Die Reduktion war umso starker, je mehr
Flammschutzmittel zugesetzt wurde (Tabelle 3.3). Bei den Materialien mit demselben Phos-
phorgehalt war die Reduktion der THE mit AIPi-Et starker (21 % gegenuber 13 %). Bei den
Materialien mit demselben Flammschutzmittelgehalt hingegen fuhrte AlIPi-H+RXP zu einer
starkeren Reduktion der THE (46 % gegenlber 41 %). Mit steigendem Gehalt erhéhten bei-
de Flammschutzmittel den Ruickstand von PBT. AIPi-H+RXP erhohte den Rickstand dabei
starker (auf 20 Gew.-%) als AIPi-Et (auf 11 Gew.-%). Demzufolge ist die Aktivitdt von
AIPi-H+RXP in der kondensierten Phase starker ausgepragt als die Aktivitdt von AIPi-Et.
Beide Flammschutzmittel setzten phosphorhaltige Verbindungen in die Gasphase frei, wo
diese Flammenvergiftung bewirken. Die Verbrennung wird behindert und lauft weniger voll-
sténdig ab als ohne Flammschutzmittel. Die verringerte Verbrennungseffektivitat fihrt zu
einer reduzierten effektiven Verbrennungswarme (THE/TML; TML, engl. total mass loss) im
Cone Calorimeter. Die Reduktion der THE/TML war fiir AIPi-Et und AlPi-H+RXP &hnlich stark
(38 %). Beide Flammschutzmittel zeigten also eine gleich starke Gasphasenaktivitat. Eine
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erhéhte CO-Ausbeute und Rauchfreisetzung (TSR, engl. total smoke released) trat bei bei-
den Flammschutzmitteln auf. Da CO und Rauch Produkte einer unvollstadndigen Verbren-
nung sind, unterstiitzt dies das Vorliegen von Flammenvergiftung als Gasphasenmechanis-
mus bei AlPi-Et und AIPi-H+RXP in PBT.

Tabelle 3.3 Cone Calorimeter Daten von PBT mit AlPi-Et und AIPi-H+RXP

PBT/ = AIPi-Et6,3 AIPi-Et20 AIPi-H+RXP4,2 AIPi-H+RXP20
Phosphorgehalt
| Gow % 0 1,5 438 1,5 7.1
2 1812 1412 657 1188 400

PHRR kW m +100  +100 +70 +100 + 40
THE / MJ m? 76 £ 1 60 £ 1 45+ 1 66 + 1 41+ 1
Riickstand
| Gew.% 441 5+1 11+ 1 7+1 20 £ 1
THE/TML 2,1 1,7 1,3 1,9 1,3
IMJm?g”’ +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 +0,1

9 2 1525 2488 3486 2360 3333
TSR/m"m +100  +100 +100 +100 +100
CO Ausbeute 0,06 0,10 0,16 0,09 0,16
I kg kg +0,01 +0,02 +0,02 +0,01 + 0,01

Die Cone Calorimeter Daten erlauben eine Abschatzung der Starke der einzelnen Flamm-
schutzmechanismen. Die Gasphasenaktivitat und die Rickstandsbildung kénnen direkt Gber
die Reduktion der THE/TML und die Erhéhung des Riickstands im Vergleich zu PBT quanti-
fiziert werden. Die Zugabe von 20 Gew.-% AIPi-Et zu PBT erhdéhte den Rickstand von
4 auf 11 Gew.-%. Das entspricht einer Verringerung der freigesetzten Menge brennbarer
Gase auf 93 % im Vergleich zu PBT. Die THE/TML von PBT/AIPi-Et20 war durch Flammen-
vergiftung auf 62 % reduziert. Zusammen ergeben diese beiden Mechanismen eine Redukti-
on auf 58 % (0,93 x 0,62 = 0,58), was der Verringerung der THE (59 %) entspricht. Die Re-
duktion der THE von PBT/AIPi-Et20 gegeniiber PBT erklart sich also durch die kombinierte
Wirkung von erhéhter Rickstandsbildung und Flammenvergiftung. Die pHRR von
PBT/AIPi-Et20 war verglichen mit PBT auf 36 % reduziert. Eine Reduktion der pHRR auf
58 % erklart sich in erster Naherung analog der THE durch die Kombination aus Riick-
standsbildung und Flammenvergiftung. Die weitere Reduktion der pHRR auf 36 % entspricht
einer relativen Verringerung um 38 % und ist der Schutzwirkung des intumeszierten Ruick-

stands zuzuordnen.
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Analoge Betrachtungen fiir PBT/AIPi-H+RXP20 zeigen, dass der auf 20 Gew.-% erhdhte
Ruckstand einer Verringerung der freigesetzten Menge brennbarer Gase auf 83 % im Ver-
gleich zu PBT entspricht. Die THE/TML war durch Flammenvergiftung auf 62 % reduziert.
Beide Effekte in Kombination (0,83 x 0,62 = 0,51) erkléren die Reduktion der THE auf 54 %.
In erster Naherung erklaren Rickstandsbildung und Flammenvergiftung auch eine Reduktion
der pHRR von PBT/AIPi-H+RXP20 auf 51 %. Die weitere Reduktion der pHRR auf 22 %, die
einer relativen Reduktion um 57 % entspricht, wird durch die Schutzwirkung des Riickstands
verursacht.

Sowohl in PBT/AIPi-Et20 als auch in PBT/AIPi-H+RXP20 sind drei verschiedene Flamm-
schutzmechanismen wirksam. Die Aktivitat in der kondensierten Phase in Form erhohter
Rickstandsbildung war in PBT/AIPi-H+RXP20 stark ausgepragt, in PBT/AIPi-Et20 spielte sie
hingegen eine untergeordnete Rolle. Beide Materialien zeigten die gleiche, starke Flammen-
vergiftung. Der intumeszierte Riickstand von PBT/AIPi-Et20 war durch eine starke Schutz-
wirkung charakterisiert. Die Schutzwirkung des Rickstands von PBT/AIPi-H+RXP20 war
starker als von PBT/AIPi-Et20, obwohl der Rickstand nicht intumesziert war, sondern aus
einer kompakten Schicht bestand. Die drei Flammschutzmechanismen sind spezifisch in
ihrer Wirkung auf die Brandparameter. Wahrend erhdhte Rickstandsbildung und Flammen-
vergiftung sowohl THE als auch pHRR reduzieren, bewirkt der Schutzeffekt des Riickstands
nur eine Verringerung der pHRR.

Die Betrachtung der Brandparameter in Abh&ngigkeit vom Phosphorgehalt der Materialien
liefert einen Vergleich der Effizienz von AIPi-Et und AIPi-H+RXP in PBT (Abbildung 3.11).
Far PBT/AIPi-Et nahm die pHRR linear mit steigendem Phosphorgehalt ab. Die Reduktion
der pHRR bei PBT/AIPi-H+RXP erfolgte nicht-linear mit steigendem Phosphorgehalt und
eine Annaherung an einen Grenzwert bei hohen Phosphorgehalten war angedeutet. Bis zu
einem Phosphorgehalt von 4-5 Gew.-% reduzierte AlPi-H+RXP die pHRR von PBT effizien-
ter als AIPi-Et. Die Reduktion der THE bei PBT/AIPi-Et nahm linear mit steigendem Phos-
phorgehalt zu. Bei PBT/AIPi-H+RXP nahm die Reduktion der THE nicht-linear mit steigen-
dem Phosphorgehalt zu. AlPi-Et reduzierte die THE von PBT effizienter als AIPi-H+RXP bis
zu einem Phosphorgehalt von 6 Gew.-%. Die THE/TML nahm bei PBT/AIPi-Et nicht-linear
mit steigendem Phosphorgehalt ab. Das bedeutet, dass die Gasphasenaktivitat von AlPi-Et
in PBT nicht-linear mit steigendem Phosphorgehalt zunahm. Bei PBT/AIPi-H+RXP nahm die
THE/TML linear mit steigendem Phosphorgehalt ab. Die Gasphasenaktivitat von AIPi-H+RXP
nahm also linear mit steigendem Phosphorgehalt zu. Mit AIPi-Et wurde eine effizientere Re-
duktion der THE/TML von PBT erreicht als mit AIPi-H+RXP. Demnach war die Gasphasen-
aktivitat von AIPi-Et pro Gew.-% Phosphorgehalt in PBT hoher als die von AlPi-H+RXP. Bei-
de Flammschutzmittel erhéhten den Rickstand von PBT linear mit steigendem Phosphorge-
halt. AIPi-H+RXP férderte die Rickstandsbildung starker als AIPi-Et. Demnach war die Akti-
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vitat von AIPi-H+RXP pro Gew.-% Phosphorgehalt in der kondensierten Phase von PBT
starker als die von AlPi-Et.
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Abbildung 3.11 Abhéngigkeit der Brandparameter vom Phosphorgehalt fir PBT mit AlPi-Et
und AIPi-H+RXP

Die Phosphorgehalte der Brandriickstdnde von PBT/AIPi-Et20 und PBT/AIPi-H+RXP20, die
nach Brandtests im Cone Calorimeter erhalten wurden, wurden per Elementaranalyse be-
stimmt. Der Brandrickstand von PBT/AIPi-Et20 enthielt 10,1 Gew.-% Phosphor. Das ent-
spricht 23 % bzw. 1,1 Gew.-% der urspriinglich in PBT/AIPi-Et20 enthaltenen 4,8 Gew.-%
Phosphor. Demzufolge wurden 77 % des Phosphors in PBT/AIPi-Et20 in die Gasphase frei-
gesetzt. Der Brandriickstand von PBT/AIPi-H+RXP20 enthielt 21,4 Gew.-% Phosphor. Das
entspricht 60 % bzw. 4,4 Gew.-% der urspriinglich in PBT/AIPi-H+RXP20 enthaltenen
7,1 Gew.-% Phosphor, die im Rickstand verblieben. Nur 40 % des Phosphors in
PBT/AIPi-H+RXP20 wurden in die Gasphase freigesetzt. Im Vergleich zu
PBT/AIPi-H+RXP20 setzte PBT/AIPi-Et20 prozentual fast die doppelte Menge Phosphor in
die Gasphase frei. Das erklart die hohere Effizienz von AlPi-Et gegeniiber AIPi-H+RXP in der
Reduktion der THE und THE/TML von PBT. Die absolute Menge an freigesetztem Phosphor
unterscheidet sich durch den héheren Phosphorgehalt von AlPi-H+RXP weniger als die pro-
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zentuale. Sie betragt 3,7 Gew.-% Phosphor bei PBT/AIPi-Et20 und 2,9 Gew.-% Phosphor bei
PBT/AIPi-H+RXP20. Der geringe Unterschied in der absoluten Menge an freigesetztem
Phosphor geht konform mit der gleich starken Gasphasenaktivitat von PBT/AIPi-Et20 und
PBT/AIPi-H+RXP20. Die im Rickstand verbleibende Menge Phosphor ist absolut wie pro-
zentual bei PBT/AIPi-H+RXP20 viel héher (60 % bzw. 4,4 Gew.-%) als bei PBT/AIPi-Et20
(23 % bzw. 1,1 Gew.-%). Die héhere prozentuale Menge Phosphor erklart die effizientere
Rickstandserhdhung von AIPi-H+RXP gegenilber AIPi-Et. Durch die effizientere Riick-
standserhéhung senkt AIPi-H+RXP die pHRR etwas effizienter als AIPi-Et. Die hdhere abso-
lute Menge Phosphor erklart die héhere Rickstandsmenge und den starkeren Schutzeffekt
des Rickstands von PBT/AIPi-H+RXP20 gegenuber PBT/AIPI-Et20. Die unterschiedliche
Starke der Flammschutzmechanismen und die unterschiedliche Effizienz von AIPi-Et und
AlIPi-H+RXP in der Verbesserung der Brandparameter sind demzufolge in der verschieden
starken Freisetzung des Phosphors in die Gasphase bzw. seines verschieden starken Ver-
bleibens in der kondensierten Phase begrundet.

Zwei der wichtigsten Brandrisiken sind die Brandlast und die Flammenausbreitung. Die
Brandlast wird mit der THE im Cone Calorimeter direkt gemessen. Die Flammenausbreitung
hingegen kann mit dem Cone Calorimeter nicht direkt gemessen werden und wird deshalb
durch Indizes wie z. B. pHRR/ti; oder FIGRA erfasst [44]. Es wurde vorgeschlagen, das
Brandrisiko eines Materials durch die Auftragung der Brandlast tber der Flammenausbrei-
tung zu bewerten [94]. In dieser graphischen Auswertung entspricht idealer Flammschutz
einer Verschiebung in Richtung des Koordinatenursprungs.

Waurde die Flammenausbreitung durch pHRR/t;; erfasst, wurden sowohl Flammenausbrei-
tung als auch Brandlast von PBT/AIPi-H+RXP4,2 gegenliber PBT reduziert (Abbildung 3.12).
Die Brandlast von PBT/AIPi-Et6,3 war starker reduziert als bei PBT/AIPi-H+RXP4,2. Die
Flammenausbreitung von PBT/AIPi-Et6,3 war aufgrund der verringerten Zeit bis zur Entziin-
dung gegeniiber PBT nicht reduziert. Bei PBT/AIPi-Et20 und PBT/AIPi-H+RXP20 waren bei-
de Brandrisiken stark reduziert. Aufgrund der héheren Aktivitdt von AIPi-H+RXP in der kon-
densierten Phase — Erhohung des Ruckstands und Schutzwirkung der Rickstands — waren
die Brandrisiken von PBT/AIPi-H+RXP20 starker reduziert als bei PBT/AIPi-Et20. Wurde die
Flammenausbreitung durch die FIGRA erfasst, zeigten beide Flammschutzmittel eine ideale
Flammschutzwirkung in PBT (Abbildung 3.12). Beide Brandrisiken wurden mit steigendem
Flammschutzmittelgehalt zunehmend reduziert. Bei gleichem Phosphorgehalt von
1,5 Gew.-% reduzierte AIPi-Et die Brandlast von PBT starker als AIPi-H+RXP. Die FIGRA
hingegen wurde von AIPi-H+RXP starker reduziert. Bei einem Flammschutzmittelgehalt von
20 Gew.-% reduzierte AIPi-Et die Flammenausbreitung starker als AlPi-H+RXP. Aufgrund
seiner hoheren Aktivitat in der kondensierten Phase reduzierte AIPi-H+RXP die Brandlast
starker als AlPi-Et.
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Abbildung 3.12 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von PBT mit AlPi-Et
und AIPi-H+RXP

Beide kommerziellen Flammschutzmittel, AlPi-Et und AlPi-H+RXP, wirken Uber drei Flamm-
schutzmechanismen, néamlich Flammenvergiftung, erhéhte Riickstandsbildung und Schutz-
wirkung des Riickstands. Sie reduzieren die Brandlast und Flammenausbreitung von PBT.
Unterschiede zwischen AIPi-Et und AlPi-H+RXP in der Starke der Flammschutzmechanis-
men und in der Effizienz, mit der die Brandparameter verbessert wurden, wurden auf die
verschieden starke Freisetzung des Phosphors in die Gasphase bzw. seinen verschieden
starken Verbleib in der kondensierten Phase zuriickgefiihrt. Hervorzuheben ist, dass
AlIPi-H+RXP bereits bei 320 °C toxisches Phosphin freisetzte. Dies kann zu Problemen bei
der Verarbeitung fiihren, da die typischen Verarbeitungstemperaturen von PBT bei 250 °C
liegen. Bei AIPi-Et besteht dieses Risiko nicht. AuRerdem wurden mit AlPi-Et deutlich besse-
re Ergebnisse in den Entflammbarkeitstests LOI und UL 94 erhalten als mit AIPi-H+RXP.
Diese Eigenschaften von AIPi-Et sind besonders mit Blick auf industrielle Anwendungen vor-
teilhaft, da fir die meisten Anwendungen z. B. eine V-0 Klassifizierung nach UL 94 vorge-
schrieben ist.

3.2 Neue phosphorhaltige Polyestermaterialien

Die phosphorhaltigen Polyester werden in den folgenden Kapiteln als reaktiv flammgeschutz-
te Polyestermaterialien behandelt, bei denen die Phosphorgruppen chemisch an die

Polymerkette gebunden sind.

3.2.1 Pyrolyse

Die phosphorhaltigen Polyester sind thermisch stabiler als PBT. Unter der Annahme, dass
die Zersetzung der phosphorhaltigen Polyester wie die von PBT mit einem sechsgliedrigen
cyclischen Ubergangszustand beginnt (siehe 3.1.1 und Abbildung 3.7), erschwert der
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sterische Anspruch der Phosphorsubstituenten im Vergleich zu PBT das Erreichen des
Ubergangszustands. Der Beginn der Zersetzung wird damit zu héheren Temperaturen ver-
schoben. Von den drei Phosphorsubstituenten hat DPhPO durch die gegenliber DPPO und
DOPO fehlende Verbrickung der Phenylsubstituenten die héchste Beweglichkeit und den
geringsten sterischen Anspruch. Die Zersetzung von PET-P-DPhPO begann bei 380 °C und
damit vor der Zersetzung von PET-P-DPPO (390 °C) und PET-P-DOPO (388 °C) (Tabel-
le 3.4). Die hoheren Temperaturen am Beginn der Zersetzung von PET-P-DOPO und
PET-P-DPPO gehen mit dem gréReren sterischen Anspruch des verbriickten DOPO- bzw.
DPPO-Substituenten konform. Die Massenverlustrate von PET-P-DOPO war durch zwei Ma-
xima bei 432 und 471 °C charakterisiert (Abbildung 3.13). Die Zersetzung von PET-P-DOPO
ist demzufolge ein zweistufiger Prozess. PET-P-DPPO wies bei 431 °C ein Maximum der
Massenverlustrate mit einer deutlich ausgepragten Schulter bei 460 °C auf. An der Zerset-
zung von PET-P-DPPO waren demnach zwei Prozesse beteiligt. Die Massenverlustrate von
PET-P-DPhPO zeigte ein Maximum bei 429 °C (Abbildung 3.13). Die asymmetrische Form
der Kurve weist darauf hin, dass moglicherweise mehrere Prozesse an dieser Zersetzungs-
stufe beteiligt waren. Die Massenverlustrate von PET-P-DPhPO war auf3erdem durch eine
kleine Schulter bei 489 °C charakterisiert. Die phosphorhaltigen Polyester bildeten deutlich
mehr Rickstand als PBT. Die Menge an gebildetem Ruckstand stieg in der Reihe
PBT<<PET-P-DPhPO<<PET-P-DPPO<PET-P-DOPO.

Tabelle 3.4 Parameter der thermischen Zersetzung von PBT und den phosphorhaltigen Po-
lyestern, mit Ty, Beginn der Zersetzung (Temperatur bei 2 Gew.-% Massenverlust) und Ty
Temperatur beim Maximum der Massenverlustrate, Unsicherheiten: + 2 °C

und £ 1,0 Gew.-%

PBT PET-P-DOPO  PET-P-DPPO  PET-P-DPhPO
Taw 1 °C 361 388 390 380
Trax 1. Stufe / °C 399 432 431 429

Schulter 460 Schulter 489

Massenverlust

1. Stufe / Gew.-% 924 %01 %9 e
Tmax 2. Stufe / °C - 471 - -
Massenverlust _ 192 _ -
2. Stufe /| Gew.-% ’

Rickstand bei 75 38.9 35,4 23,3

900 °C / Gew.-%
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Abbildung 3.13 Thermogramme von PBT und den phosphorhaltigen Polyestern

In Abbildung 3.14 sind die TG-FTIR-Spektren der phosphorhaltigen Polyester wahrend der
ersten Zersetzungsstufe (a-c) und der zweiten Zersetzungsstufe bzw. Schulter (d-f) gezeigt.
Fir die Darstellung wurden Spektren ausgewahlt, die nicht im, sondern kurz nach dem Ma-
ximum der jeweiligen Zersetzungsstufe aufgenommen wurden, weil diese besonders gut alle
freigesetzten Produkte der jeweiligen Stufe zeigen. Die erste Zersetzungsstufe war bei allen
phosphorhaltigen Polyestern durch die Freisetzung von Acetaldehyd (2740, 1761 und
1371 cm™), Ethen (950 cm™), CO (2185 und 2104 cm™), CO, (2359, 2310 und 669 cm™") und
Benzoesaure (3585, 3069, 1761, 1180 und 1084 cm™) charakterisiert (Abbildung 3.14 a-c).
PET-P-DPPO setzte aulRerdem Di-p-tolylether (3033, 2937, 1604, 1506, 1244, 875 und
817 cm™) frei (Abbildung 3.14 b). Das Spektrum von PET-P-DPhPO hingegen zeigte die
Freisetzung von Benzol (3059 und 670 cm™). Dabei ist zu beachten, dass die Bande bei
3059 cm™ allein unspezifisch fiir Benzol ist. Die schmale Bande bei 670 cm™ ist typisch fiir
Benzol, aber auch fur CO,. Die Freisetzung von Benzol &ndert das Verhéaltnis der Banden bei
2359 und 2310 cm™, die nur von CO, stammen und der gemeinsamen CO,/Benzol-Bande
bei 670 cm™. Dadurch wird die Freisetzung von Benzol nachgewiesen.
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Abbildung 3.14 TG-FTIR-Spektren der phosphorhaltigen Polyester (PET-P-DOPO bei a:
42,1 min/450 °C und d: 46,4 min/492 °C, PET-P-DPPO bei b: 41,6 min/445 °C und e:
45,9 min/488 °C, PET-P-DPhPO bei c: 41,2 min/441 °C und f: 44,5 min/484 °C)
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Wahrend der zweiten Zersetzungsstufe bzw. Schulter setzten alle phosphorhaltigen Polyes-
ter Benzoesaure (3585, 3069, 1761, 1181 und 1079 cm™), CO (2185 und 2104 cm™), CO;
(2359, 2310 und 670 cm™) und Benzol (3059 und 670 cm™) frei. Die Benzolfreisetzung war
bei PET-P-DPhPO deutlich starker ausgepragt als bei PET-P-DPPO und PET-P-DOPO.
PET-P-DPPO setzte etwas mehr Benzol frei als PET-P-DOPO. AuRerdem setzten alle phos-
phorhaltigen Polyester Verbindungen mit phenolischen OH-Gruppen (3649 cm™) frei. Ausge-
hend von der chemischen Struktur der Polyester kann es sich dabei um Phenol und/oder
Hydrochinon handeln. Bei PET-P-DPPO ist weiterhin die Bildung von p-Cresol und bei
PET-P-DOPO die Bildung von 2-Phenylphenol mdglich. Die Unterscheidung der einzelnen
Phenolderivate ist aufgrund ihrer ahnlichen chemischen Struktur nicht mdglich.

TG-FTIR-Messungen mit einer Temperatur der Transferline und Gasmesszelle von 230 °C
zeigten wahrend der zweiten Zersetzungsstufe von PET-P-DOPO eine breite Bande bei
929 cm™ (Abbildung 3.15 a). Diese Bande wurde bei der sonst verwendeten Temperatur von
270 °C nicht detektiert. Sie ist Verbindungen zuzuordnen, die P-O-C,,m-Gruppen ent-
halten [95]. PET-P-DOPO setzte demzufolge wahrend seiner zweiten Zersetzungsstufe
phosphorhaltige Verbindungen frei. Bei PET-P-DPPO und PET-P-DPhPO wurden keine
Banden detektiert, die eindeutig phosphorhaltigen Verbindungen zugeordnet werden konnten
(Abbildung 3.15 b, c).

QTQ
I
|
I
|
I
|
I

Absorbanz / Rel. Einh.

_C_-J'M T v T T T T T g T T T T
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
Wellenzahl / cm™

Abbildung 3.15 TG-FTIR-Spektren der phosphorhaltigen Polyester, Transferline und Gas-
messzelle bei 230 °C statt 270 °C (a: PET-P-DOPO bei 45,4 min/474 °C, b: PET-P-DPPO
bei 43,1 min/460 °C und c: PET-P-DPhPO bei 46,4 min/493 °C)

In der kondensierten Phase von PET-P-DOPO nahmen die Banden der aliphatischen
CH,-Gruppen (2953 und 2882 cm™) wahrend der Zersetzung ab (Abbildung 3.16 a-e). Dies
entspricht der Freisetzung von Acetaldehyd und Ethen. Die Banden der aromatischen
CH-Gruppen (3062 cm™), der Carbonylgruppe (1729 cm™) und der Estergruppe (C-O Ester
1257 cm™ und O-CH, 1218 cm™) nahmen entsprechend der Freisetzung von Benzoeséure
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ab. Die Carbonylbande verlagerte sich von 1729 cm™ zu 1739 cm™. Die héhere Wellenzahl
ist typisch fur die Carbonylschwingung von phenolischen Estern aromatischer Sauren [84].
Demzufolge entstand aus dem aromatisch-aliphatischen Ester von PET-P-DOPO ein voll-
sténdig aromatischer Ester, nachdem die aliphatischen Gruppen als Acetaldehyd und Ethen
freigesetzt wurden. Der aromatische Ester zersetzte sich dann weiter. Zur weiteren Banden-
zuordnung wurde das Spektrum von PET-P-DOPO mit einem ATR-IR-Spektrum der
Polymerhauptkette ohne Phosphorsubstituent (PET-P-0) verglichen (siehe Anhang Abbil-
dung 10.5). Dieser Vergleich zeigte, dass die Banden aromatischer C=C-Bindungen bei
1575 cm™ den aromatischen Ringen des DOPO-Substituenten zuzuordnen sind. Die
Schwingung der P-Caom-Bindung erzeugte die Bande bei 1473 cm™, die von weiteren Ban-
den aromatischer C=C-Bindungen (iberlagert wird. Eine Bande bei 1240 cm™ ist einer Uber-
lagerung aus den Schwingungen der P=0-Bindung und der C,,om-O(-P)-Bindung zuzuord-
nen. Die Bande wird stark von den Banden der Estergruppe bei 1257 und 1218 cm™ iiberla-
gert. Die Schwingung der P-O(-Com )-Bindung erzeugte eine Bande bei 916 cm™. Die Bande
bei 1575 cm™ (C=C aromatisch, DOPO-Substituent) nahm zunachst zu und verlagerte sich
zu 1566 cm™ (Abbildung 3.16 a-c), dann nahm sie ab. Es begannen sich demnach
polyaromatische Strukturen (1566 cm™) zu bilden, bevor sich der DOPO-Substituent wih-
rend der zweiten Zersetzungsstufe zersetzte. Mit seiner Zersetzung und der Freisetzung von
Verbindungen, die P-O-C,,m-Gruppen enthalten, nahmen die Banden bei 1473, 1240 und
916 cm™ ab, die mit Phosphor in Verbindung stehen. Am Ende der Zersetzung wurden ne-
ben der polyaromatischen Char-Struktur (1566 cm™) Banden bei 1237 und 916 cm™ detek-
tiert. Ein Teil des Phosphors verblieb demzufolge in Form von P-O-Cgom - und P=O-Gruppen
im Rickstand.
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Abbildung 3.16 FTIR-Spektren der kondensierten Phase von PET-P-DOPO und
PET-P-DPPO (PET-P-DOPO bei a: 35 min/379 °C, b: 40 min/428 °C, c: 45 min/478 °C,

d: 50 min/528 °C, e: 55 min/578 °C und PET-P-DPPO bei f: 35 min/378 °C, g: 40 min/428 °C,
h: 45 min/478 °C, i: 50 min/528 °C und k: 55 min/577 °C)
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In der kondensierten Phase von PET-P-DPPO nahmen die Banden aromatischer CH-
(3017 cm™) und aliphatischer CH,-/CHs-Gruppen (2951 und 2879 cm™) ab (Abbildung
3.16 f-k). Dies entspricht der Freisetzung von Acetaldehyd, Ethen, Di-p-tolylether und Ben-
zoesaure. Die Carbonylbande (1726 cm™) nahm ab und verlagerte sich zu 1738 cm™. Dem-
zufolge entstand aus PET-P-DPPO zunéchst ein vollstdndig aromatischer Ester, der sich
dann weiter zersetzte. Der Vergleich mit einem ATR-IR-Spektrum von PET-P-0 (Hauptkette
ohne Phosphorsubstituent) zeigte, dass die Bande bei 1577 cm™ den aromatischen C=C-
Bindungen des DPPO-Substituenten zuzuordnen ist (siehe Anhang Abbildung 10.5). Diese
Bande nahm zunachst ab, da sich der DPPO-Substituent unter Freisetzung von
Di-p-tolylether zersetzte (Abbildung 3.16 f-g). Mit einsetzender Bildung polyaromatischer
Strukturen verlagerte sich die Bande zu 1565 cm™ und blieb zwischenzeitlich konstant (Ab-
bildung 3.16 g-i). Gegen Ende der Zersetzung nahm sie entsprechend der Freisetzung aro-
matischer Verbindungen leicht ab (Abbildung 3.16 i-k). Die Bande bei 1471 cm™ ist P-Carom. -
Bindungen zuzuordnen und wird von Banden weiterer aromatischer C=C-Bindungen uberla-
gert. Die Banden der Estergruppe bei 1269 cm™ (C-O Ester) und 1207 cm™ (O-CH,) lberla-
gern die Bande der P=0-Bindung bei 1225 cm™. Die Banden der Estergruppe nahmen mit
ihrer Zersetzung ab. Die mit Phosphor assoziierten Banden nahmen ebenfalls ab. Ein Teil
des Phosphors wurde demnach in die Gasphase freigesetzt. Ein Teil des Phosphors verblieb
im Ruckstand, da die zugehdrigen Banden am Ende der Zersetzung noch detektiert wurden.

Die Veranderungen in der kondensierten Phase von PET-P-DPhPO wéahrend der Zerset-
zung gleichen jenen, die bei PET-P-DPPO beobachtet wurden (siehe Anhang Abbildung
10.6). PET-P-DPhPO bildete zunachst einen vollstdndig aromatischen Ester, der sich dann
weiter zersetzte. Die Bande der P=0-Bindung lag aufgrund der im Vergleich zu
PET-P-DPPO geanderten chemischen Umgebung des Phosphors bei 1187 cm™. Die Phos-
phorbanden von PET-P-DPhPO nahmen ab, wurden aber auch am Ende der Zersetzung
noch detektiert. Ein Teil des Phosphors von PET-P-DPhPO wurde demnach in die Gasphase
freigesetzt, wahrend ein Teil im Riickstand verblieb.

Die Zersetzung der Polymerhauptkette lief bei den phosphorhaltigen Polyestern gleich ab.
Wahrend der ersten Zersetzungsstufe wurde die Polymerkette unter Bildung von Acetalde-
hyd und Ethen gespalten (Abbildung 3.17). Ein Teil des Materials zersetzte sich zu Benzoe-
saure, CO und CO,, die in die Gasphase freigesetzt wurden. Ein anderer Teil des Materials
bildete nach der Abspaltung von Acetaldehyd einen vollstandig aromatischen Ester, der sich
erst spater weiter zersetzte. Wahrend der ersten Zersetzungsstufe zersetzten sich auRerdem
die Phosphorsubstituenten von PET-P-DPPO und PET-P-DPhPO (Abbildung 3.18). Wird die
Bindung zwischen der Polymerhauptkette und DPPO homolytisch gespalten, stabilisiert sich
das entstehende Radikal durch die Abgabe eines PO-Radikals [96]. In diesem Zusammen-

hang wurde die Bildung von 2,8-Dimethyl-dibenzofuran als weiteres Zersetzungsprodukt
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vorgeschlagen. In dieser Arbeit wurde jedoch eindeutig Di-p-tolylether als Zersetzungspro-
dukt nachgewiesen. Aufgrund der sehr ahnlichen chemischen Umgebung des Phosphors in
DPPO und DPhPO, ist fir DPhPO ein ahnlicher Zersetzungsmechanismus wahrscheinlich.
Nach der Freisetzung des PO-Radikals aus DPhPO entsteht Benzol, das eindeutig in der
Gasphase nachgewiesen wurde. In Abbildung 3.18 ist die Zersetzung des DPPO- und
DPhPO-Substituenten fir den Fall gezeigt, dass die Hydrochinongruppe noch in der
Polymerkette gebunden ist. Alternativ kann sich diese Gruppe mit der Hauptkette bzw. dem
gebildeten vollstandig aromatischen Polyester zersetzen, wie in Abbildung 3.17 und 3.19
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Abbildung 3.17 Zersetzungsmechanismus der Hauptkette der phosphorhaltigen Polyester
wéhrend der ersten Zersetzungsstufe, R ist der Phosphorsubstituent, Verbindungen in Kés-
ten wurden in der Gasphase nachgewiesen

gezeigt.

Wahrend der zweiten Zersetzungsstufe von PET-P-DOPO bzw. wahrend der Schultern in
der Hauptzersetzungsstufe von PET-P-DPPO und PET-P-DPhPO zersetzte sich der anfang-
lich gebildete vollstandig aromatische Ester. Dabei wurden Benzoesaure, CO und CO, sowie
Phenol bzw. Phenolderivate als gasférmige Zersetzungsprodukte gebildet und freigesetzt
(Abbildung 3.19). Die Phosphorsubstituenten von PET-P-DPPO und PET-P-DPhPO zersetz-
ten sich wahrend der Schulter in der Zersetzungsstufe weiter nach dem in Abbildung 3.18
gezeigten Schema. Wahrend der zweiten Zersetzungsstufe von PET-P-DOPO zersetzte sich
auch der DOPO-Substituent (Abbildung 3.20). Nach der Abspaltung von der Hauptkette sta-
bilisiert sich DOPO analog zu DPPO durch Abgabe eines PO-Radikals und Bildung von
Dibenzofuran [96]. In einer Studie, in der die Zersetzung von PET-P-DOPO mit Hilfe von
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Massenspektrometrie untersucht wurde, wurde Dibenzofuran als eines der Zersetzungspro-
dukte nachgewiesen [97]. In einer weiteren Studie derselben Autoren wurde dagegen kein
Dibenzofuran unter den Zersetzungsprodukten von PET-P-DOPO gefunden [98]. In dieser
Arbeit konnte die Entstehung von Dibenzofuran bei der Zersetzung von PET-P-DOPO nicht
eindeutig bestatigt, aber auch nicht widerlegt werden. Grund hierfiir ist die Gegenwart von
Phenolderivaten unter den Pyrolyseprodukten, deren FTIR-Spekiren dem Spektrum von

Dibenzofuran so stark ahneln, dass eine eindeutige Unterscheidung nicht mdaglich ist.
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Abbildung 3.18 Zersetzungsmechanismen der Phosphorsubstituenten DPPO und DPhPO,
Verbindungen in Késten wurden in der Gasphase nachgewiesen
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Abbildung 3.19 Zersetzungsmechanismus der Hauptkette der phosphorhaltigen Polyester
wéhrend der zweiten Zersetzungsstufe bzw. -schulter, R ist der Phosphorsubstituent, Ver-
bindungen in Késten wurden in der Gasphase nachgewiesen, bei Verbindungen in gestri-
chelten Késten wurde die funktionelle Gruppe in der Gasphase nachgewiesen

DOPO enthalt im Gegensatz zu DPPO und DPhPO eine P-O-C,,om -Bindung. Diese ist hydro-
lyseempfindlich, was zur Ring6ffnung und zu Folgereaktionen fiihren kann [99]. Bei der Zer-
setzung von PET-P-DOPO entstehende OH-Gruppen kénnen mit der P-O-C,om -Bindung des
DOPO-Substituenten reagieren. Dies fuhrt zu einer Verknlpfung mit dem DOPO-
Substituenten (Abbildung 3.20). Die aulRerdem gebildete OH-Gruppe kann mit PET-P-DOPO
bzw. dessen Zersetzungsprodukten reagieren. Das fuhrt zur Vernetzung und foérdert damit
die Rickstandsbildung.
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Abbildung 3.20 Zersetzungsmechanismus des DOPO-Substituenten wéhrend der zweiten
Zersetzungsstufe von PET-P-DOPO, Verbindungen in Kasten wurden in der Gasphase

nachgewiesen, bei Verbindungen in gestrichelten Késten wurde die funktionelle Gruppe in
der Gasphase nachgewiesen
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3.2.2 Brandverhalten

Mit den phosphorhaltigen Polyestern wurden zunachst keine Entflammbarkeitstests durchge-
fuhrt, da nur eine sehr begrenzte Menge an Material zur Verfligung stand.

Im Gegensatz zu PBT war der Verlauf der Warmefreisetzungsrate der phosphorhaltigen
Polyester typisch fir riickstandsbildende Materialien (Abbildung 3.21) [39]. Die phosphorhal-
tigen Polyester begannen kurz nach der Entziindung intumeszierte Riickstdnde zu bilden
(Abbildung 3.22). Die Warmefreisetzungsrate stieg nach der Entziindung an bis ein wirksa-
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mer Rickstand gebildet war. Danach blieb sie konstant bis der Grol¥teil des Materials ver-
braucht war. Gegen Ende der Verbrennung nahm die Warmefreisetzungsrate langsam ab.
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Abbildung 3.21 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme der phosphorhal-
tigen Polyester im Vergleich zu PBT

THR /MJ m?

Abbildung 3.22 Brandriickstdnde von Cone Calorimeter Brandtests der phosphorhaltigen
Polyester, a): PET-P-DOPO, b): PET-P-DPPOQ, c): PET-P-DPhPO

Die Zeit bis zur Entziindung der phosphorhaltigen Polyester im Cone Calorimeter war hdher
als die von PBT (Tabelle 3.5). Das geht mit der héheren thermischen Stabilitat der phos-
phorhaltigen Polyester konform. Die pHRR der phosphorhaltigen Polyester war gegeniiber
PBT stark reduziert. Die niedrigste pHRR zeigte PET-P-DOPO. Die pHRR von PET-P-DPPO
war etwas hoher als bei PET-P-DOPO. Die héchste pHRR unter den phosphorhaltigen Poly-
estern zeigte PET-P-DPhPO. Die THE der phosphorhaltigen Polyester war deutlich geringer
als bei PBT. Unter den phosphorhaltigen Polyestern zeigte PET-P-DOPO die niedrigste THE
und PET-P-DPhPO die hochste THE. Die Riickstandsbildung war bei den phosphorhaltigen
Polyestern deutlich héher als bei PBT. Die Aktivitdt in der kondensierten Phase nahm von
PET-P-DPhPO uber PET-P-DPPO zu und war bei PET-P-DOPO am starksten ausgepragt.
Die THE/TML der phosphorhaltigen Polyester war gegentiber PBT stark verringert. Die Re-
duktion war bei PET-P-DOPO, PET-P-DPPO und PET-P-DPhPO gleich stark (40-45 %), so

dass die phosphorhaltigen Polyester durch eine gleich starke Gasphasenaktivitdt gekenn-
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zeichnet waren. Die Flammenvergiftung fiihrte zu einer unvollstdndigeren Verbrennung der
phosphorhaltigen Polyester im Vergleich zu PBT. Durch die unvollstdndigere Verbrennung
wurde die CO-Ausbeute und die Rauchfreisetzung der phosphorhaltigen Polyester gegen-
Uber PBT erhoht. Entsprechend der gleich starken Gasphasenaktivitat war die CO-Ausbeute
bei den drei phosphorhaltigen Polyestern gleich stark erhdht. Die Rauchfreisetzung schien
trotz gleicher Gasphasenaktivitat unterschiedlich stark zugenommen zu haben. Dabei ist
allerdings zu beachten, dass es sich bei der Rauchfreisetzung um eine absolute GréRe han-
delt. Sie wird von der Riickstandsmenge beeinflusst. Eine Erhdhung des Riickstands bedeu-
tet eine Reduktion der Menge freigesetzter brennbarer Zersetzungsprodukte. Infolgedessen
verbrennt weniger Material und die Rauchfreisetzung ist geringer. Die gleich starke Gaspha-
senaktivitdt der phosphorhaltigen Polyester fiihrte zu einer gleich starken Erhoéhung der
Rauchfreisetzung. Der unterschiedlich stark erhdhte Riickstand wirkte dem entgegen und
fihrte zu einer unterschiedlich starken Reduktion der Rauchfreisetzung. Dementsprechend
hatte PET-P-DOPO mit der grofiten Rickstandsmenge die niedrigste Rauchfreisetzung unter
den drei phosphorhaltigen Polyestern.

Tabelle 3.5 Cone Calorimeter Daten der phosphorhaltigen Polyester im Vergleich zu PBT

PBT PET-P-DOPO PET-P-DPPO PET-P-DPhPO
Zg:vs'ﬂ/:norgehalt / 0 5.7 5.4 5.9

tig /s 40+6 48+7 73+9 7742
pHRR / kKW m? 1967 + 220 326 + 30 386 + 30 475 £ 60
THE / MJ m? 7042 24+3 29+3 35+2
Riickstand / Gew.-% 4+1 401 331 27 £1
THE/TML / MJ m?2 g 2,2+0,1 1,2+£0,1 1,2+0,1 1,3+0,1
TSR/ m?*m? 1334 £ 100 1720 + 250 2645 £ 150 2728 £ 100

CO Ausbeute / kg kg™ 0,06 + 0,01 0,21 £0,02 0,18 + 0,01 0,20+ 0,01

Die erhdhte Rickstandsbildung von PET-P-DOPO entspricht einer Reduktion in der Freiset-
zung brennbarer Gase auf 63 % verglichen mit PBT. Die THE/TML von PET-P-DOPO war
durch Flammenvergiftung auf 55 % reduziert. Diese beiden Mechanismen ergeben zusam-
men eine Reduktion auf 35 % (0,63 x 0,55 = 0,35), was der Reduktion der THE (34 %) von
PET-P-DOPO gegeniiber PBT entspricht. Die pHRR von PET-P-DOPO war verglichen mit
PBT auf 17 % reduziert. Eine Reduktion der pHRR auf 35 % erkléart sich in erster Naherung
analog der THE durch die Kombination aus Riickstandsbildung und Flammenvergiftung. Die
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weitere Reduktion auf 17 %, die einer relativen Reduktion um 51 % entspricht, entsteht durch
die Schutzwirkung des intumeszierten Rickstands.

Analoge Betrachtungen fir PET-P-DPPO zeigen, dass der erhéhte Riickstand einer Reduk-
tion in der freigesetzten Menge brennbarer Gase auf 70 % im Vergleich zu PBT entspricht.
Flammenvergiftung reduzierte die THE/TML von PET-P-DPPO auf 55 %. Beide Effekte zu-
sammen ergeben eine Reduktion auf 39 % (0,70 x 0,55 = 0,39), die der Reduktion der THE
(41 %) entspricht. Die pHRR von PET-P-DPPO war gegeniber PBT auf 20 % reduziert. Die
Kombination aus Rickstandsbildung und Flammenvergiftung erklart in erster Naherung ana-
log zur THE eine Reduktion der pHRR auf 39 %. Die weitere Reduktion der pHRR auf 20 %
entspricht einer relativen Reduktion um 49 % und ist der Schutzwirkung des intumeszierten
Rickstands von PET-P-DPPO zuzuordnen.

Bei PET-P-DPhPO entspricht der erhohte Riickstand einer Reduktion in der Freisetzung
brennbarer Gase auf 76 %. Die THE/TML war durch Flammenvergiftung auf 59 % im Ver-
gleich zu PBT reduziert. Beide Effekte ergeben zusammen eine Reduktion auf 45 %
(0,76 x 0,59 = 0,45), was etwa der Reduktion in der THE (50 %) entspricht. Die pHRR war
auf 24 % verglichen mit PBT reduziert. Erhéhte Ruickstandsbildung und Flammenvergiftung
erklaren in erster Naherung eine Reduktion der pHRR auf 45 %. Die weitere Reduktion auf
24 %, die einer relativen Reduktion um 47 % entspricht, ist der Schutzwirkung des
intumeszierten Riickstands zuzuordnen.

In jedem der drei phosphorhaltigen Polyester sind dieselben drei Flammschutzmechanis-
men wirksam. Die Art der aktiven Flammschutzmechanismen ist demnach unabhangig von
der Struktur des Phosphorsubstituenten. PET-P-DOPO, PET-P-DPPO und PET-P-DPhPO
verfiigen Uber die gleiche, starke Flammenvergiftung sowie lber eine gleich starke Schutz-
wirkung der intumeszierten Rickstédnde. Die Stérke der Rickstandsbildung variiert in Ab-
hangigkeit vom Phosphorsubstituenten. Sie ist bei PET-P-DPhPO am wenigsten ausgepragt
und steigt Giber PET-P-DPPO zu PET-P-DOPO an.

Um den Einfluss der Phosphorsubstituenten naher zu untersuchen, wurde die von der
Polymerhauptkette gebildete Riickstandsmenge abgeschatzt. Van Krevelen leitete aus zahl-
reichen Pyrolyseexperimenten die GroRe CFT (engl. char-forming tendency) ab [100]. Sie ist
definiert als die Rickstandsmenge je struktureller Einheit des Polymers in Kohlenstoffaquiva-
lenten. Die CFT erlaubt eine Abschatzung der Riickstandsmenge, die ein Polymer in Abhan-
gigkeit von seiner chemischen Struktur bildet. Der erwartete Riickstand lasst sich nach fol-
gender Formel berechnen [100]:

Z(CFT);
CR ==—— 1200

wobei CR die Riickstandsmenge, (CFT); die CFT der Struktureinheit i und M das Molekular-
gewicht der Wiederholungseinheit des Polymers ist. Die Polymerhauptkette der phosphorhal-
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tigen Polyester ohne Phosphorsubstituent (PET-P-0) hat insgesamt eine CFT von 5,25. Da-
von entfallen 1,25 auf die Terephthalsaureeinheit und 4,0 auf den para-disubstituierten Phe-
nylring. Andere Struktureinheiten von PET-P-0 tragen nicht zur Riickstandsbildung bei [100].
Die CFT von 5,25 bedeutet, dass von jeder Wiederholungseinheit von PET-P-0 durchschnitt-
lich 5,25 Kohlenstoffatome im Rickstand verbleiben. Der erwartete Riickstand betragt
19 Gew.-%. Demzufolge erhoht die Einfihrung des DPhPO-Substituenten den Riickstand
um 8 Gew.-%. Der DPPO-Substituent erhoht den Rickstand um 14 Gew.-%. Der DOPO-
Substituent bewirkt mit einer Erhéhung um 21 Gew.-% eine Verdopplung des Riickstands im
Vergleich zu PET-P-0.

Der Brandriickstand von PET-P-DPhPO enthielt 7,8 Gew.-% Phosphor. Das entspricht
36 % bzw. 2,1 Gew.-% des urspringlich in PET-P-DPhPO enthaltenen Phosphors. Der
Brandriickstand von PET-P-DPPO enthielt 8,4 Gew.-% Phosphor. Das entspricht
2,8 Gew.-% bzw. 52 % des urspringlich enthaltenen Phosphors. Im Brandriickstand von
PET-P-DOPO waren noch 7,4 Gew.-% Phosphor enthalten. Das entspricht 53 % bzw.
3 Gew.-% des anfanglich in PET-P-DOPO enthaltenen Phosphors. Damit blieb bei
PET-P-DPPO und PET-P-DOPO nahezu gleich viel Phosphor im Rickstand zurtick und
deutlich mehr Phosphor als bei PET-P-DPhPO. Ein Merkmal, das PET-P-DOPO und
PET-P-DPPO gegeniber PET-P-DPhPO gemeinsam haben, sind die verbriickten Substi-
tuenten am Phosphor. Eine Verbriickung der Substituenten erhéht demzufolge die Menge
des im Ruckstand verbleibenden Phosphors und die Menge an gebildetem Ruckstand.
PET-P-DOPO bildete deutlich mehr Riickstand als PET-P-DPPO, obwohl bei beiden Mate-
rialien nahezu gleich viel Phosphor im Rickstand verblieb. Der Phosphor in PET-P-DOPO
erhdhte den Rickstand effizienter als bei PET-P-DPPO. Der Grund dafir ist die P-O-Cgrom -
Bindung des DOPO-Substituenten. Die Hydrolyse dieser Bindung fuhrt zur Ringéffnung und
zur Bildung einer OH-Gruppe. Diese kann mit Polymerfragmenten reagieren und damit die
Vernetzung sowie die Riickstandsbildung fordern. Obwohl PET-P-DPhPO mehr Phosphor in
die Gasphase freisetzte als PET-P-DPPO und PET-P-DOPO, war die Gasphasenaktivitat bei
allen drei phosphorhaltigen Polyestern gleich.

Die drei phosphorhaltigen Polyester zeichneten sich durch ein im Vergleich zu PBT stark
verringertes Risiko der Flammenausbreitung aus (Abbildung 3.23). Dies gilt sowohl fir die
Erfassung der Flammenausbreitung durch pHRR/tg als auch durch FIGRA. Zwischen den
einzelnen phosphorhaltigen Polyestern bestand kein signifikanter Unterschied in der Flam-
menausbreitung. Die Brandlast der phosphorhaltigen Polyester war gegeniiber PBT stark
verringert. Sie korreliert mit der Rlickstandsmenge der Materialien. PET-P-DPhPO bildete
unter den phosphorhaltigen Polyestern am wenigsten Ruckstand und wies die hoéchste
Brandlast auf. Die Brandlast sinkt mit steigender Menge an gebildetem Rickstand von
PET-P-DPhPO Uber PET-P-DPPO zu PET-P-DOPO. Mit der starksten Rickstandsbildung
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und der folglich niedrigsten Brandlast zeigt PET-P-DOPO die beste Flammschutzwirkung der
drei phosphorhaltigen Polyester.
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Abbildung 3.23 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung der phosphorhaltigen
Polyester im Vergleich zu PBT

3.3 Neue phosphorhaltige Polyester als Flammschutzmit-
tel

Die phosphorhaltigen Polyester werden in den folgenden Kapiteln als polymere, additive
Flammschutzmittel in PBT behandelt. Die Anteile von PBT und der phosphorhaltigen Polyes-
ter in den Blends wurden so gewahlt, dass die Materialien 1,5 Gew.-% Phosphor enthalten,
damit sich die Flammschutzwirkung auf der Basis des gleichen Phosphorgehalts vergleichen

lasst.

3.3.1 Pyrolyse

Die Blends aus PBT und den phosphorhaltigen Polyestern zeigten eine Hauptzersetzungs-
stufe mit einer Schulter bei PET-P-DPhPO und zwei Schultern bei PET-P-DPPO und
PET-P-DOPO (Abbildung 3.24). Die Zugabe der phosphorhaltigen Polyester zu PBT ver-
schob den Beginn der Zersetzung leicht zu héheren Temperaturen (Tabelle 3.6). Die Tempe-
ratur der maximalen Massenverlustrate blieb dagegen unbeeinflusst.
PBT/PET-P-DPhPO25,4 bildete 7,4 Gew.-% Riickstand und zeigte damit keine Erhéhung der
Rickstandsmenge im Vergleich zu PBT. Die Zugabe von PET-P-DPPO und PET-P-DOPO
zu PBT bewirkte eine leichte Erhdhung der Rickstandsmenge. PBT/PET-P-DPPO27,3 bilde-
te 10,1 Gew.-% Rickstand. Die Rickstandsmenge von PBT/PET-P-DOPO26,3 betrug
11,0 Gew.-%.
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Abbildung 3.24 Thermogramme von PBT und Blends aus PBT mit phosphorhaltigen Polyes-
tern

Tabelle 3.6 Parameter der thermischen Zersetzung von PBT und Blends aus PBT und phos-
phorhaltigen Polyestern, mit T, Beginn der Zersetzung (Temperatur bei 2 Gew.-% Massen-
verlust) und T,., Temperatur beim Maximum der Massenverlustrate, Unsicherheiten: + 2 °C
und £ 1,0 Gew.-%

PBT/ - PET-P-DOP026,3 PET-P-DPP0O27,3 PET-P-DPhP0O25,4
Tay I °C 361 366 370 367
399 401 403 401
Tmax 1. Stufe / °C Schulter 442 Schulter 427 Schulter 413
Schulter 480 Schulter 439
Massenverlust
1. Stufe / Gew.-% 92.4 88,0 88,4 92,0
Riickstand bei 75 11,0 10,1 74

900 °C / Gew.-%

Der Vergleich der experimentellen Daten mit aus den Einzelkomponenten der Blends be-
rechneten Massenverlustkurven gibt erste Hinweise auf das Vorliegen von Wechselwirkun-
gen zwischen PBT und den phosphorhaltigen Polyestern wahrend der Zersetzung. Die be-
rechnete und experimentelle Temperatur am Beginn der Zersetzung sowie die berechnete
und experimentelle Temperatur der maximalen Massenverlustrate zeigten bei keinem der
Blends signifikante Unterschiede (Abbildung 3.25 und siehe Anhang Abbildung 10.7). Der
Rickstand war bei allen Blends etwa 4 Gew.-% niedriger als der berechnete Ruckstand. Es
gibt demnach Wechselwirkungen zwischen PBT und den phosphorhaltigen Polyestern, die
den Rickstand leicht reduzieren. Diese Wechselwirkungen sind nicht von der Art des Phos-
phorsubstituenten abhéngig, da sie bei allen drei Blends etwa gleich stark auftreten.
PBT/PET-P-DOPO26,3 zeigte eine Besonderheit. Die zweite Schulter der Zersetzungsstufe

trat im Experiment spater auf und war weniger stark ausgepragt als die berechneten Kurven
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erwarten lieBen (Abbildung 3.25). Demnach ist zu erwarten, dass einige Prozesse, die bei
reinem PET-P-DOPO wéhrend der zweiten Zersetzungsstufe ablaufen, im Blend mit PBT

bereits wahrend der ersten Schulter der Hauptzersetzungsstufe stattfinden.
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Abbildung 3.25 Gemessenes und berechnetes Thermogram von PBT/PET-P-DOPQO26,3

Die drei Blends aus PBT und den phosphorhaltigen Polyestern setzten Butadien (3108,
3082, 1832, 1810, 1605, 1583, 1014 und 909 cm™), THF (2980, 2870 und 1083 cm™), CO
(2185 und 2104 cm™), CO, (2359, 2310 und 669 cm™), Butylbenzoat (2968, 1743, 1265 und
1100 cm™) und Benzoesdure (3585, 1761, 1180 und 1083 cm™) als gasférmige Zerset-
zungsprodukte wahrend der Hauptzersetzungsstufe frei (Abbildung 3.26 a-c). Neben diesen
typischen Zersetzungsprodukten von PBT wurde die Freisetzung von Acetaldehyd durch
dessen charakteristische Banden bei 2738 und 2703cm™ nachgewiesen. Die
Carbonylbande von Acetaldehyd wurde stark von den Carbonylbanden der Benzoeséaure und
des Butylbenzoats Uberlagert. Acetaldehyd entsteht bei der Zersetzung des jeweiligen phos-
phorhaltigen Polyesters. Daraus ist zu schlussfolgern, dass auch ein Teil der detektierten
Benzoesaure aus der Zersetzung des phosphorhaltigen Polyesters stammt. Die Hauptzer-
setzungsstufe der Blends war durch die Zersetzung von PBT und die beginnende Zerset-
zung des phosphorhaltigen Polyesters charakterisiert.

Wahrend der ersten Schulter in der Zersetzungsstufe der Blends wurden Benzoesaure
(3585, 3080, 1766, 1180 und 1083 cm™), Butylbenzoat (2967, 1744, 1265 und 1100 cm™),
CO (2185 und 2104 cm™), CO, (2359, 2310 und 669 cm™), Butadien (909 cm™), Acetaldehyd
(2738, 2703 und 1760 cm™) und Ethen (950 cm™) freigesetzt (Abbildung 3.26 d-f). Dabei
Uberlagerten sich die Carbonylbanden von Benzoesaure, Butylbenzoat und Acetaldehyd wie
schon wahrend der Hauptzersetzungsstufe stark. Butylbenzoat und Butadien sind Zerset-
zungsprodukte von PBT. Benzoesaure, CO und CO, entstehen sowohl bei der Zersetzung
von PBT als auch bei der Zersetzung der phosphorhaltigen Polyester. Acetaldehyd und

Ethen stammen allein aus der Zersetzung der phosphorhaltigen Polyester. In Relation zu
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den Zersetzungsprodukten von PBT wurde mehr Acetaldehyd freigesetzt als bei der Haupt-
zersetzungsstufe. Die erste Schulter in der Zersetzungsstufe ist demnach durch die ausklin-
gende Zersetzung von PBT und die erste Zersetzungsstufe der phosphorhaltigen Polyester
charakterisiert. Bei PBT/PET-P-DOP026,3 wurde auRerdem die mit P-O-C,om-Gruppen as-
soziierte Bande bei 920 cm™ detektiert (Abbildung 3.26 d). Bei reinem PET-P-DOPO wurde
diese Bande erst in der zweiten Zersetzungsstufe detektiert. AuBerdem war es daflr nétig,
die Temperatur der Transferline und der Gasmesszelle von 270 °C auf 230 °C zu reduzieren.
Messungen von PBT/PET-P-DOPQO26,3 bei einer Temperatur der Gasmesszelle und Trans-
ferline von 230 °C bestétigten das Auftreten der Bande bei 920 cm™. Die Zersetzung des
DOPO-Substituenten, die zur Freisetzung von Verbindungen mit P-O-C,om-Gruppen fihrt,
fand demzufolge im Blend mit PBT bei niedrigerer Temperatur statt als bei reinem
PET-P-DOPO. Das erklart, warum die zweite Schulter in der Zersetzungsstufe von
PBT/PET-P-DOP0O26,3 weniger ausgepragt ist als die berechneten Kurven dies erwarten
lieBen (Abbildung 3.25) und die erste Schulter dafiir etwas ausgepragter ist.
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Abbildung 3.26 TG-FTIR-Spektren der Blends aus PBT und phosphorhaltigen Polyestern
(PBT/PET-P-DOPO26,3 bei a: 37 min/398 °C und d: 41,6 min/444 °C,
PBT/PET-P-DPPO27,3 bei b: 37 min/398 °C und e: 39,7 min/425 °C,
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Wahrend der zweiten Schulter in der Zersetzungsstufe von PBT/PET-P-DOP026,3 wurden
Benzoesaure, Butylbenzoat, CO, CO, und Verbindungen, die P-O-C,,m-Gruppen enthalten,
freigesetzt. PBT/PET-P-DPPO27,3 setzte wahrend der zweiten Schulter seiner Zersetzungs-
stufe neben Benzoesaure, Butylbenzoat, CO und CO, noch Reste von Acetaldehyd, Ethen
und Butadien frei. In beiden Fallen entspricht dies der zweiten Zersetzungsstufe des reinen
phosphorhaltigen Polyesters. PBT/PET-P-DPhPO25,4 zeigte keine 2. Schulter.

Die FTIR-Spektren der kondensierten Phase der Blends aus PBT und phosphorhaltigen
Polyestern wurden von den Absorptionsbanden von PBT bei 3062 cm™” (aromatische CH-
Gruppen), 2958 cm™ (aliphatische CH,-Gruppen), 1722 cm™ (C=0), 1261 cm™ (C-O Ester),
1099 cm™ (O-CH,) und 730 cm™ (aromatische CH-Gruppen) dominiert (Abbildung 3.27). Die
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Bande bei 1572 cm™ ist den aromatischen C=C-Gruppen der Phosphorsubstituenten zuzu-
ordnen. Die Bande bei 934 cm™ ist hauptsachlich den Deformationsschwingungen aromati-
scher C-H-Gruppen von PBT zuzuordnen. Bei PBT/PET-P-DOPQO26,3 iberlagerte diese
Bande die Bande der P-O-C,om-Gruppen des DOPO-Substituenten. Wahrend der Zerset-
zung nahmen die Banden von PBT entsprechend der Freisetzung von Butadien, THF,
Butylbenzoat und Benzoesdure ab (Abbildung 3.27 a-e und f-k). Die Zersetzung von
PET-P-DOPO in PBT/PET-P-DOP0O26,3 bzw. von PET-P-DPPO in PBT/PET-P-DPP0O27,3
trug mit der Freisetzung von Acetaldehyd und Benzoesaure zur Abnahme der Banden aro-
matischer und aliphatischer C-H-Gruppen sowie der C=0- und der C-O-Ester-Bande bei. Die
Bande bei 1572 cm™ nahm zu und verlagerte sich zu 1557 cm™. Dies entspricht der Bildung
polyaromatischer Strukturen, wie sie bei der Bildung von Char vorkommen. Die Bande bei
938 cm™ nahm ab und verschwand bei PBT/PET-P-DPP027,3 vollstandig (Abbildung 3.27
f-k). Bei PBT/PET-P-DOP026,3 blieb dagegen ein kleiner Teil der Bande bestehen. Dieser
ist den P-O-C,om-Gruppen zuzuordnen. Mit zunehmender Zersetzung konnten auch die
Banden der P=0-Bindung bei 1239 cm™ fir PBT/PET-P-DOP0O26,3 und 1226 cm™ fiir
PBT/PET-P-DPPO27,3 detektiert werden. Diese Banden wurden vorher von der C-O-Bande
der Estergruppe uberlagert. Ein Teil des Phosphors verblieb demnach im Rickstand von
PBT/PET-P-DOP026,3 und PBT/PET-P-DPPO27,3.
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Abbildung 3.27 FTIR-Spektren der kondensierten Phase von PBT/PET-P-DOPO0O26,3 und
PBT/PET-P-DPPO27,3 (PBT/PET-P-DOPO26,3 bei a: 35 min/379 °C, b: 40 min/428 °C,
c: 42,8 min/456 °C, d: 45 min/478 °C, e: 50 min/528 °C und PBT/PET-P-DPPQ27,3 bei

f: 35 min/378 °C, g: 40 min/428 °C, h: 42,8 min/456 °C, i: 45 min/478 °C, k: 50 min/528 °C

Die Veranderungen in der kondensierten Phase von PBT/PET-P-DPhP0O25,4 wahrend der
Zersetzung entsprechen jenen, die bei PBT/PET-P-DPPO27,3 beobachtet wurden (siehe
Anhang Abbildung 10.8). Im Unterschied zu PBT/PET-P-DPPQO27,3 wurde die Bande der
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P=0-Bindung von PBT/PET-P-DPhP025,4 bei 1187 cm™ detektiert. Die Bande nahm starker
ab als bei PBT/PET-P-DOP026,3 und PBT/PET-P-DPPO27,3. Demzufolge verblieb bei
PBT/PET-P-DPhP0O25,4 weniger Phosphor im Rickstand.

Die Blends aus PBT und den phosphorhaltigen Polyestern zersetzten sich in einer Haupt-
zersetzungsstufe mit einer (PBT/PET-P-DPhP025,4) bzw. zwei (PBT/PET-P-DOP0O26,3 und
PBT/PET-P-DPPO27,3) Schultern. Auf der Basis der freigesetzten Zersetzungsprodukte
wurde die Hauptzersetzungsstufe der Zersetzung von PBT zugeordnet. Die Schultern ent-
sprechen den Zersetzungsstufen der phosphorhaltigen Polyester. In Abhangigkeit vom ver-
wendeten phosphorhaltigen Polyester Uberlappten die einzelnen Prozesse bei der Zerset-
zung der Blends mehr oder weniger stark. Es gab keine Wechselwirkungen zwischen PBT
und den phosphorhaltigen Polyestern, die die Art der Zersetzungsprodukte anderten. Dem-
zufolge zersetzten sich die Blends nach denselben Mechanismen wie die reinen Komponen-
ten. Kleinere Wechselwirkungen zwischen PBT und den phosphorhaltigen Polyestern sind
vorhanden, denn im Gegensatz zu reinem PET-P-DOPO zersetzte sich der DOPO-
Substituent in PBT/PET-P-DOPO26,3 bereits wahrend der ersten Schulter, nicht erst wah-
rend der zweiten Zersetzungsstufe. Auflerdem war der Rickstand eines jeden Blends um
etwa 4 Gew.-% niedriger als fur eine Zersetzung ohne Wechselwirkungen zwischen den
Komponenten erwartet wurde. Die Wechselwirkungen, die zu der leichten Reduktion des
Ruckstands fuhren, sind demnach unabhangig von der Art des Phosphorsubstituenten.

3.3.2 Brandverhalten

Die Zugabe der phosphorhaltigen Polyester als Flammschutzmittel zu PBT bewirkte keine
signifikante Veranderung des LOI im Vergleich zu PBT (Tabelle 3.7). Die Ergebnisse wurden
allerdings durch den starken Schmelzfluss der Blends beeinflusst. Brennende Schmelze lief
an den Kanten des Prufkdrpers herunter und erreichte die 50-mm-Markierung. Infolgedessen
wurde der Prifkorper als brennend gewertet. Es ist ein bekannter Nachteil des LOI Tests,
dass er leicht durch solche Schmelzflusserscheinungen beeinflusst wird [46]. Die Ver-
gleichsprobe von PBT in diesem Probensatz erhielt eine V-2 Klassifizierung im UL 94 Test.
Dies erscheint ungewohnlich, da PBT meist, wie auch in dem Probensatz in Kapitel 3.1, nur
eine HB Klassifizierung erhalt. Bei genauerer Betrachtung liegen die beiden Klassifizierun-
gen, HB und V-2, jedoch eng beieinander. PBT zeigte in jedem Fall sehr starkes, brennen-
des Abtropfen. Mit dem abtropfenden Material wird Warme aus der Pyrolysezone abgefiihrt.
Ist dieser Effekt stark genug, wird das Material unter eine kritische Temperatur abgekihlt und
erlischt. Ein solches Material erhalt eine V-2 Klassifizierung im UL 94 Test. Ist der Effekt nur
ein wenig zu schwach, erlischt der Prifkérper nicht. Das Material kann dann nur noch eine
HB Klassifizierung erhalten. Mit Blick auf potentielle Anwendungen sind beide Klassifizierun-
gen schlecht, da meist eine V-0 Klassifizierung gefordert ist. Die Zugabe von PET-P-DPhPO
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zu PBT hatte keinen Einfluss auf das UL 94 Ergebnis. Mit PET-P-DOPO und PET-P-DPPO
in PBT wurde nur eine HB Klassifizierung erhalten. Die phosphorhaltigen Polyester bewirkten
keine Verbesserung der UL 94 Klassifizierung. Die Zeit bis zur Entzindung im Cone
Calorimeter wurde durch die Zugabe der phosphorhaltigen Polyester reduziert, obwohl die
Temperatur am Beginn der thermischen Zersetzung bei den Blends gegeniiber PBT leicht
erhoht war. Die niedrigste ty zeigte PBT/PET-P-DPPO27,3. Bei PBT/PET-P-DOP026,3 war
die Reduktion der ty unter den Blends am schwéachsten ausgepréagt. Die Zeit bis zur Entzin-
dung von PBT/PET-P-DPhPO25,4 war etwas niedriger als die von PBT/PET-P-DOP026,3.

Tabelle 3.7 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von den Blends aus PBT und phosphorhaltigen Polyestern, Unsicherheit LOI £ 1,0 %, Unsi-
cherheit t, basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/ - PET-P-DOPO26,3 PET-P-DPPO27,3 PET-P-DPhP0O25,4
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 1,5 1,5 1,5
LOI/ % O, 21,8 22,4 211 22,5
uL 94. - V-2 HB HB V-2
Klassifizierung
tig/s 56 +3 41+4 29+ 1 37 +1

Der Verlauf der Warmefreisetzungsrate von PBT und den Blends aus PBT und den phos-
phorhaltigen Polyestern war mit einem Maximum am Ende typisch fiir nicht rickstandsbil-
dende Materialien (Abbildung 3.28) [39]. Die Materialien bildeten erst am Ende des Tests
Rickstand, sodass die Rickstandsbildung den Verlauf der Warmefreisetzungsrate kaum
mehr beeinflussen konnte. Die Intumeszenz, die die reinen phosphorhaltigen Polyester zeig-
ten, war bei den Blends mit PBT nicht zu beobachten.

2000 ——PBT -100
1800+ PBT/PET-P-DOP026,3 90
1600 —— PBT/PET-P-DPP027,3 -80
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Abbildung 3.28 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme der Blends aus
PBT und phosphorhaltigen Polyestern
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Die Zugabe der phosphorhaltigen Polyester zu PBT reduzierte die pHRR im Cone
Calorimeter Test (Tabelle 3.8). Von den Blends zeigte PBT/PET-P-DOP0O26,3 die starkste
Reduktion der pHRR gegenlber PBT. Bei PBT/PET-P-DPhP0O25,4 war die Reduktion der
pHRR am schwachsten ausgepragt. Die THE wurde von allen phosphorhaltigen Polyester
um den gleichen Betrag reduziert. Der Riickstand der Blends war verglichen mit PBT leicht
erhéht. Dabei gab es keine signifikanten Unterschiede in der Rickstandsmenge der einzel-
nen Blends. Es war allerdings eine Tendenz erkennbar, die der Ruckstandsbildung der rei-
nen phosphorhaltigen Polyester entspricht. Nach dieser Tendenz zeigte der Blend mit
PET-P-DOPO einen geringfligig héheren Rickstand und damit eine geringfligig héhere
Festphasenaktivitat als PBT/PET-P-DPPO27,3. Die Riickstandsbildung und Festphasen-
aktivitat des Blends mit PET-P-DPPO war geringfiigig hoher als bei dem Blend mit
PET-P-DPhPO. Die THE/TML der Blends war verglichen mit PBT reduziert. Die Reduktion
war bei den einzelnen Blends gleich stark ausgepragt. Demzufolge zeigten die phosphorhal-
tigen Polyester im Blend mit PBT eine Gasphasenaktivitat, die unabhangig von der Art des
Phosphorsubstituenten ist. Wahrend die CO Ausbeute der Blends gegentiber PBT nicht sig-
nifikant erhéht war, war die Rauchfreisetzung angestiegen. Die vermehrte Freisetzung von
Rauch als Produkt einer unvollstdndigen Verbrennung bestétigt das Vorliegen von Flam-
menvergiftung als Mechanismus in der Gasphase.

Tabelle 3.8 Cone Calorimeter Daten der Blends aus PBT und phosphorhaltigen Polyestern

PBT/ - PET-P-DOP026,3 PET-P-DPP0O27,3 PET-P-DPhP0O25,4
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 1,5 1,5 1,5
2 1713

PHRR / kW m +100 1091 + 40 1212 £ 60 1347 £ 70
THE /MJ m? 72+2 55+2 56 +2 54 +2
Riickstand
| Gew.-% 3+1 102 9+1 8+2
THE/TML 2,2
IMJ m?2 g 0.1 1,7+0,1 1,8+£0,1 1,7+0,1

2 2 1299
TSR/ m"m +100 2153 + 100 1939 + 200 1813 £ 100
CO Ausbeute 0,06
I kg kg £0,01 0,07 £ 0,01 0,08 £ 0,01 0,08 £ 0,01

Die erhdhte Ruckstandsbildung von PBT/PET-P-DOPO26,3 entspricht einer Reduktion in der
Freisetzung brennbarer Gase auf 93 % verglichen mit PBT. Die THE/TML von
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PBT/PET-P-DOP026,3 war durch Flammenvergiftung auf 77 % reduziert. Diese beiden Me-
chanismen ergeben zusammen eine Reduktion auf 72 % (0,93 x 0,77 = 0,72), was der Re-
duktion der THE (76 %) von PBT/PET-P-DOPO26,3 gegeniiber PBT entspricht. Die pHRR
von PBT/PET-P-DOPO026,3 war verglichen mit PBT auf 64 % reduziert. Eine Reduktion der
pHRR auf 72 % erklart sich in erster Naherung analog der THE durch die Kombination aus
Ruckstandsbildung und Flammenvergiftung. Die weitere Reduktion auf 64 %, die einer relati-
ven Reduktion um 11 % entspricht, ist einer Schutzwirkung des Riickstands zuzuordnen. Der
Wert von 11 % liegt nahe der Unsicherheit dieser Abschatzung. Demnach ist die Schutzwir-
kung des Rickstands sehr gering und gegentiber reinem PET-P-DOPO aufgrund der fehlen-
den Intumeszenz stark reduziert.

Analoge Betrachtungen fiir PBT/PET-P-DPPQO27,3 zeigen, dass der erhdhte Rickstand
einer Reduktion in der freigesetzten Menge brennbarer Gase auf 94 % im Vergleich zu PBT
entspricht. Flammenvergiftung reduzierte die THE/TML von PBT/PET-P-DPPO27,3 auf
82 %. Beide Effekte zusammen ergeben eine Reduktion auf 77 % (0,94 x 0,82 = 0,77), die
der Reduktion der THE (78 %) entspricht. Die pHRR von PBT/PET-P-DPP0O27,3 war gegen-
Uber PBT auf 71 % reduziert. Die Kombination aus Ruckstandsbildung und Flammenvergif-
tung erklart in erster Naherung analog zur THE eine Reduktion der pHRR auf 77 %. Die wei-
tere Reduktion der pHRR auf 71 % entspricht einer relativen Reduktion um 8 %. Die Schutz-
wirkung des Ruckstands von PBT/PET-P-DPPO27,3 ist wie bei PBT/PET-P-DOP026,3 auf-
grund der fehlenden Intumeszenz duferst gering.

Bei PBT/PET-P-DPhP0O25,4 entspricht der erhdhte Ruckstand einer Reduktion in der Frei-
setzung brennbarer Gase auf 95 %. Die THE/TML war durch Flammenvergiftung auf 77 %
im Vergleich zu PBT reduziert. Beide Effekte ergeben zusammen eine Reduktion auf 73 %
(0,95 x 0,77 = 0,73), was etwa der Reduktion in der THE (75 %) entspricht. Die pHRR war
auf 79 % verglichen mit PBT reduziert. Rickstandsbildung und Flammenvergiftung erklaren
in erster Naherung die gesamte Reduktion der pHRR. Eine weitere Reduktion durch eine
Schutzwirkung des Riickstands lag nicht vor.

Der Brandrickstand von PBT/PET-P-DOP026,3 enthielt 6,4 Gew.-% Phosphor. Das ent-
spricht 40 % bzw. 0,6 Gew.-% des urspriinglich in PBT/PET-P-DOP0O26,3 enthaltenen
Phosphors. Der Brandriickstand von PBT/PET-P-DPPO27,3 enthielt 6,5 Gew.-% Phosphor.
Das entspricht 0,6 Gew.-% bzw. 40 % des urspriinglich enthaltenen Phosphors. Im Brand-
rickstand von PBT/PET-P-DPhPO25,4 waren noch 5,8 Gew.-% Phosphor enthalten. Das
entspricht 33 % bzw. 0,5 Gew.-% des anfanglich in PBT/PET-P-DPhP0O25,4 enthaltenen
Phosphors. Die phosphorhaltigen Polyester zeigten in den Blends mit PBT einen Trend, der
bereits bei den reinen phosphorhaltigen Polyestern zu beobachten war. Bei den Blends mit
PET-P-DPPO und PET-P-DOPO blieb gleich viel Phosphor im Ruckstand zuriick und deut-
lich mehr Phosphor als bei dem Blend mit PET-P-DPhPO. PBT/PET-P-DPhP025,4 setzte
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mehr Phosphor in die Gasphase frei als die anderen beiden Blends. Dies fiihrte jedoch nicht
zu einer signifikant héheren Gasphasenaktivitdt von PBT/PET-P-DPhP0O25,4 im Vergleich zu
den Blends mit PET-P-DOPO und PET-P-DPPO.

Die drei phosphorhaltigen Polyester fihrten im Blend mit PBT zu einer &hnlich starken Re-
duktion der Brandlast (Abbildung 3.29). Deutliche Unterschiede zeigten die einzelnen Blends
bei der Flammenausbreitung. Wurde die Flammenausbreitung durch pHRR/tj; erfasst, zeig-
ten PBT/PET-P-DPP0O27,3 und PBT/PET-P-DPhP0O25,4 ein hoheres Risiko der Flammen-
ausbreitung als PBT. Dies liegt in der stark reduzierten Zeit bis zur Entzindung dieser
Blends im Vergleich zu PBT begriindet. PBT/PET-P-DPPO27,3 mit der niedrigsten ty zeigte
die hochste Flammenausbreitung. Die Flammenausbreitung von PBT/PET-P-DPhP0O25,4
war niedriger als bei PBT/PET-P-DPPO27,3 aber hoher als bei PBT. Mit der geringsten Re-
duktion der tg und der starksten Reduktion der pHRR unter den drei Blends zeigte
PBT/PET-P-DOP0O26,3 eine im Vergleich zu PBT leicht reduzierte Flammenausbreitung.
Wurde die Flammenausbreitung durch die FIGRA erfasst, zeigten alle drei Blends eine Re-
duktion gegenlber PBT. Die Reduktion in der Flammenausbreitung war bei dem Blend mit
PET-P-DPhPO am geringsten und nahm Uber PBT/PET-P-DPPO27,3 zu dem Blend mit
PET-P-DOPO zu. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Blends fielen geringer aus als
bei den reinen phosphorhaltigen Polyestern. Mit der starksten Reduktion der pHRR und der
niedrigsten Flammenausbreitung zeigte PET-P-DOPO die beste Flammschutzwirkung der
drei phosphorhaltigen Polyester im Blend mit PBT.
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Abbildung 3.29 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung der Blends aus PBT
und phosphorhaltigen Polyestern im Vergleich zu PBT
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3.4 Neuer Polyester und niedermolekulare Flamm-

schutzmittel im Vergleich

PET-P-DOPO zeigte sowohl als reines Material als auch im Blend mit PBT die beste Flamm-
schutzwirkung der drei phosphorhaltigen Polyester. Es wurde fiir den Vergleich mit einem
niedermolekularen Flammschutzmittel ausgewahit. Als niedermolekulares Flammschutzmittel
fur diesen Vergleich wurde AIPi-Et ausgewahlt, da es bessere Ergebnisse in den
Entflammbarkeitstests lieferte als AIPi-H+RXP. PET-P-DOPO als reaktiv flammgeschitztes
Polyestermaterial wurde mit PBT/AIPi-Et20 verglichen, das ein additiv flammgeschitztes
Polyestermaterial darstellt (siehe 3.4.7). Im Blend mit PBT wurde PET-P-DOPO als polyme-
res Flammschutzmittel mit dem niedermolekularen Flammschutzadditiv AIPi-Et verglichen
(siehe 3.4.2-3.4.4). Den beiden Vergleichen lagen verschiedene Probenséatze zu Grunde, so
dass die Ergebnisse untereinander nicht vergleichbar sind. Die Ergebnisse zur Morphologie
(siehe 3.4.4) sowie zu den mechanischen Eigenschaften (siehe 3.4.3) stammen von den
Projektpartnern an der Universitat Bayreuth. Sie sind fur eine ganzheitliche Betrachtung der
Flammschutzmittel unerlasslich und werden deshalb im Rahmen dieser Arbeit diskutiert.

3.4.1 Phosphorhaltiger Polyester — Brandverhalten

Verglichen mit PBT zeigte PET-P-DOPO einen hohen LOI von 39,3 % (Tabelle 3.9). Es er-
reichte trotz des etwas hdéheren Phosphorgehalts nicht den LOI von PBT/AIPi-Et20. Wie
PBT/AIPi-Et20 erreichte PET-P-DOPO eine V-0 Klassifizierung nach UL 94. Im Cone
Calorimeter deformierten sich die Materialien stark sobald sie der Warmestrahlung ausge-
setzt wurden. Dadurch andert sich der Abstand zwischen Probenoberflache und Heizspirale,
was zu einer hohen Unsicherheit der t4 flhrte. Fir PET-P-DOPO war im Gegensatz zu den
Materialien mit AlPi-Et eine héhere t; angedeutet als fiir PBT.

Tabelle 3.9 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von mit AlPi-Et flammgeschiitztem PBT und phosphorhaltigem Polyester, Unsicherheit

LOI + 1,0 %, Unsicherheit ty basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mit-
telwert

PBT PBT/AIPi-Et6,3 PBT/AIPi-Et20 PET-P-DOPO

Phosphorgehalt

| Gew.-% 0 1,5 4,8 57
LOIl/ % O, 21,0 27,7 45,4 39,3
uL 94. - HB V-2 V-0 V-0
Klassifizierung

tig/s 40+6 40 + 11 33t5 48+ 7

59



3 Kompakte Polyestermaterialien

PET-P-DOPO bildete wie PBT/AIPi-Et20 einen intumeszierten Rickstand. PBT/AIPi-Et20
bildete den Rickstand erst als die pHRR erreicht war, so dass die Rickstandsbildung den
Verlauf der Warmefreisetzungsrate kaum mehr beeinflussen konnte (Abbildung 3.30).
PET-P-DOPO zeigte dagegen Verkohlung und Intumeszenz kurz nach der Entziindung. Die
HRR stieg an bis ein wirksamer Ruckstand gebildet war. Von diesem Moment an blieb sie
konstant und nahm gegen Ende des Tests ab.
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Abbildung 3.30 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von mit AlPi-Et
flammgeschiitztem PBT und phosphorhaltigem Polyester

Die pHRR und die THE war bei PET-P-DOPO und PBT/AIPi-Et20 gegentliber PBT stark re-
duziert (Tabelle 3.10). Die Reduktion beider Parameter war bei PET-P-DOPO (83 % in der
pHRR und 66 % in der THE) deutlich starker als bei PBT/AIPi-Et20 (69 % in der pHRR und
43 % in der THE). Der etwas hdhere Phosphorgehalt von PET-P-DOPO allein reicht nicht
aus, diesen Unterschied zu PBT/AIPi-Et20 zu erklaren. PET-P-DOPO bildete deutlich mehr
(40 Gew.-%) Riickstand als PBT/AIPi-Et20 (11 Gew.-%). Die Aktivitdt von PET-P-DOPO in
der kondensierten Phase war um ein Vielfaches héher als bei PBT/AIPi-Et20. Dies erklart
zusammen mit dem etwas héheren Phosphorgehalt von PET-P-DOPO die starkere Redukti-
on der pHRR und THE. PET-P-DOPO und PBT/AIPi-Et20 zeigten eine gleich starke Reduk-
tion der THE/TML und damit eine gleich starke Gasphasenaktivitdt. Das Vorliegen von
Flammenvergiftung wurde bei beiden Materialien durch eine erhéhte TSR und CO Ausbeute
bestatigt. Bei PET-P-DOPO fiel die Erhéhung der TSR verglichen mit PBT/AIPi-Et20 gering
aus, da die TSR eine absolute Grofle ist. Die stark erhdhte Rickstandsbildung von
PET-P-DOPO fiihrte zu einer Reduktion der freigesetzten Menge brennbarer Gase. Die ge-
ringere Menge brennbarer Gase glich die Erhéhung der TSR durch die unvollstadndige Ver-

brennung teilweise aus.

60 BAM-Dissertationsreihe



3.4 Neuer Polyester und niedermolekulare Flammschutzmittel im Vergleich

Tabelle 3.10 Cone Calorimeter Daten von mit AlPi-Et flammgeschiitztem PBT und phos-
phorhaltigem Polyester

PBT PBT/AIPi-Et6,3 PBT/AIPi-Et20 PET-P-DOPO
Phosphorgehalt
{ Gew.% 0 15 48 5,7
pHRR / kW m™? 1967 + 220 1268 + 120 602 + 90 326+ 30
THE / MJ m? 702 49+ 4 40 + 1 24+ 3
Riickstand
{ Gew.% 441 6+1 11+ 1 40 +1
THE/TML
IMJ m? g 2,2+0,1 1,8+0,1 1,4+0,1 1,2+0,1
TSR/ m?m? 1334 + 100 2082 + 200 3028 + 200 1720 + 250
lclf;?(:ﬁbe“te 006+0,01 0,0+ 0,02 0,16 + 0,01 0,21+ 0,02

Der intumeszierte Rickstand von PET-P-DOPO wies eine multizellulare Struktur auf (Abbil-
dung 3.31 a und b). Diese war der Struktur des Rickstands von PBT/AIPi-Et20 sehr &hnlich
(Abbildung 3.31 d und e). Die ZellgroRenverteilung zeigte nur geringe Unterschiede zwi-
schen den beiden Ruckstanden (Abbildung 3.31 ¢ und f). Der Rickstand von PBT/AIPi-Et20
besaR danach etwas mehr kleinste Zellen (< 3.25 mm?). Davon abgesehen erwiesen sich die
Strukturen der Ruckstdande von PET-P-DOPO und PBT/AIPi-Et20 strukturell als uberra-
schend ahnlich.

Die THE/TML von PET-P-DOPO war im Vergleich zu PBT durch Flammenvergiftung auf
55 % reduziert. Der hohe Riickstand von 40 Gew.-% reduzierte die freigesetzte Menge
brennbarer Gase auf 63 %. Die Kombination dieser beiden Effekte entspricht einer Redukti-
on auf 35 % (0,55 x 0,63 = 0,35) und erklart die Reduktion der THE (34 %). Die pHRR von
PET-P-DOPO war verglichen mit PBT auf 17 % reduziert. Eine Reduktion auf 35 % erklart
sich in erster Naherung analog der THE durch die Kombination von Flammenvergiftung und
erhohter Riickstandsbildung. Die weitere Reduktion von 35 % auf 17 % entspricht einer rela-
tiven Reduktion um 51 % und ist der Schutzwirkung des intumeszierten Riickstands von
PET-P-DOPO zuzuordnen.

Analoge Betrachtungen fiir PBT/AIPi-Et20 ergeben eine Reduktion der THE/TML auf 64 %
verglichen mit PBT. Die freigesetzte Menge brennbarer Gase war durch die leicht erhdhte
Rickstandsbildung (11 Gew.-%) auf 93 % reduziert. In Kombination ergeben diese beiden
Effekte eine Reduktion auf 60 % (0,64 x 0,93 = 0,60) und erklaren die Reduktion der THE
von PBT/AIPIi-Et20 (57 %). Die pHRR war im Vergleich zu PBT auf 31 % reduziert. Eine Re-

duktion auf 60 % erklart sich in erster Naherung durch die Kombination von Flammenvergif-
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tung und erhéhter Ruckstandsbildung. Die weitere Reduktion von 60 % auf 31 %, die einer
relativen Reduktion um 48 % entspricht, ist der Schutzwirkung des intumeszierten Ruck-

stands zuzuordnen.
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Abbildung 3.31 Fotos, u-CT-Schnitte und ZellgréBenverteilung der Brandriickstdande von
PET-P-DOPO (a-c) und PBT/AIPi-Et20 (d-f) bei 35 kW m*

Drei Flammschutzmechanismen sind in PET-P-DOPO und PBT/AIPi-Et20 wirksam. Beide
Materialien zeigten eine starke Gasphasenaktivitdt. Diese zeigte eine Tendenz bei
PET-P-DOPO starker zu sein. Der Unterschied war jedoch nicht signifikant. PET-P-DOPO
zeigte eine stark erhdéhte Rickstandsbildung. In PBT/AIPi-Et20 spielte die Erhéhung des
Rickstands eine untergeordnete Rolle. Beide Materialien bildeten einen intumeszierten

Ruckstand mit starker Schutzwirkung. Die Schutzwirkung des Ruckstands war sowohl bei
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PET-P-DOPO als auch bei PBT/AIPi-Et20 gleich stark. Der Grund dafiir ist die sehr &hnliche
Struktur der beiden intumeszierten Ruckstande.

Der Vergleich der Brandparameter von PET-P-DOPO mit dem Trend der Materialien mit
AlPi-Et zeigt, ob die bessere Flammschutzwirkung von PET-P-DOPO nur auf seinen héheren
Phosphorgehalt zuriickzufihren ist (Abbildung 3.32). Die Reduktion der pHRR von
PET-P-DOPO entsprach ausgehend vom Trend der AIPi-Et-Materialien den Erwartungen flr
eine Material mit dem Phosphorgehalt von PET-P-DOPO. Die héhere Reduktion der pHRR
von PET-P-DOPO im Vergleich zu PBT/AIPi-Et20 ist demnach allein auf den héheren Phos-
phorgehalt von PET-P-DOPO zuriickzufiihren. Die Reduktion der THE war bei PET-P-DOPO
deutlich starker als der Trend der AlPi-Et-Materialien erwarten lieR. Die Reduktion der
THE/TML von PET-P-DOPO entsprach den Erwartungen aus dem Trend. PET-P-DOPO bil-
dete deutlich mehr Riickstand als der Trend der AlPi-Et-Materialien erwarten lie3. Demnach
ist die Reduktion der THE und die Rickstandsbildung von PET-P-DOPO starker als bei
PBT/AIPi-Et mit demselben Phosphorgehalt wie PET-P-DOPO. Die bessere Flammschutz-
wirkung von PET-P-DOPO ist deshalb nicht allein auf den héheren Phosphorgehalt zurlick-

zufthren.
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Abbildung 3.32 Abhéngigkeit der Brandparameter vom Phosphorgehalt von mit AlPi-Et
flammgeschiitztem PBT und phosphorhaltigem Polyester
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Unabhéngig davon, ob die Flammenausbreitung durch pHRR/ty oder FIGRA erfasst wurde,
senkte AIPi-Et mit zunehmendem Gehalt sowohl die Flammenausbreitung als auch die
Brandlast von PBT (Abbildung 3.33). In der Auftragung der Brandlast tUber der Flammenaus-
breitung entspricht eine Verschiebung in Richtung des Koordinatenursprungs idealem
Flammschutz. PBT/AIPi-Et20 ist demnach ein ideal flammgeschiitztes Polyestermaterial.
PET-P-DOPO erweist sich ebenfalls als ideal flammgeschitzter Polyester und Ubertrifft
PBT/AIPi-Et20 in der Flammschutzwirkung, insbesondere in der Reduktion der Brandlast.
Die hohere Flammschutzwirkung von PET-P-DOPO gegeniiber PBT/AIPi-Et20 liegt nicht
allein im héheren Phosphorgehalt von PET-P-DOPO begriindet. Sie ist vor allem ein Resul-
tat der stark erhdhten Rickstandsbildung von PET-P-DOPO. In PBT/AIPI-Et20 spielte die
Ruckstandsbildung nur eine untergeordnete Rolle.
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Abbildung 3.33 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von mit AlPi-Et
flammgeschiitztem PBT und phosphorhaltigem Polyester

3.4.2 Blend mit phosphorhaltigem Polyester — Brandverhalten

Als reaktiv flammgeschitztes Polyestermaterial zeigte PET-P-DOPO hervorragende Flamm-
schutzeigenschaften. Es Ubertraf das additiv flammgeschitzte PBT/AIPi-Et20, das bereits
sehr gute Flammschutzeigenschaften zeigte, in mehreren Punkten (siehe 3.4.1). Damit er-
weist sich PET-P-DOPO als vielversprechender Kandidat fur ein polymeres Flammschutzmit-
tel in PBT. Es wird deshalb in diesem Kapitel im Blend mit PBT auf seine Flammschutzei-
genschaften als polymeres Additiv hin untersucht. Als Vergleich dient wie zuvor ein mit
AlPi-Et flammgeschutztes PBT.

PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/PET-P-DOPO026,3 enthalten beide 1,5 Gew.-% Phosphor, so
dass sie auf der Basis des gleichen Phosphorgehaltes verglichen werden kénnen. Beide
Materialien erreichten eine V-2 Klassifizierung im UL 94 Test (Tabelle 3.11). PBT/AIPi-Et6,3
wies einen im Vergleich zu PBT erhohten LOI auf. Der LOI-Test von PBT/PET-P-DOP026,3

64 BAM-Dissertationsreihe



3.4 Neuer Polyester und niedermolekulare Flammschutzmittel im Vergleich

wurde von starkem Schmelzfluss beeinflusst (s. 3.3.2) und der LOI war nicht signifikant ho-
her als von PBT. Beide Materialien zeigten eine niedrigere ti; im Cone Calorimeter Test als
PBT, wobei die t; von PBT/PET-P-DOPO26,3 niedriger war als die ty von PBT/AIPI-Et6,3.
Mit dem héheren Phosphorgehalt in PBT/AIPi-Et20 wurde ein hoher LOI und eine V-0 Klassi-
fizierung erreicht. AuRerdem wurde im Vergleich zu PBT/AIPi-Et6,3 die Reduktion der tg
durch den héheren Phosphorgehalt in PBT/AIPi-Et20 ausgeglichen. Ein Phosphorgehalt von
1,5 Gew.-% ist demnach sowohl bei der Verwendung von AlPi-Et als auch von PET-P-DOPO
zu gering, um gute Entflammbarkeitseigenschaften von PBT zu erreichen.

Tabelle 3.11 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von PBT mit AlIPi-Et und PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester, Unsicherheit LOI

+ 1,0 %, Unsicherheit ti, basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittel-
wert

PBT/ - AIPi-Et6,3 AIPi-Et20 PET-P-DOP026,3
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 1,5 4,8 1,5
LOI/ % O, 21,0 27,7 45,4 22,4
uL 94. - HB V-2 V-0 V-2
Klassifizierung
tig/s 65+ 1 49+ 1 64 + 2 351

PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/PET-P-DOP026,3 — beide mit 1,5 Gew.-% Phosphor — zeigten ei-
nen ahnlichen Verlauf der Warmefreisetzungsrate im Cone Calorimeter (Abbildung 3.34).
Beide Materialien bildeten erst am Ende des Brandtests etwas Rickstand, so dass die
Rickstandsbildung kaum Einfluss auf den Verlauf der Warmefreisetzungsrate hatte. Intu-
meszenz trat nicht auf. Allein PBT/AIPi-Et20 mit seinem deutlich héheren Phosphorgehalt
bildete gegen Ende des Tests einen intumeszierten Riickstand.
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Abbildung 3.34 Warmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von PBT mit
AlIPi-Et und PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester
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Mit einem Gehalt, der 1,5 Gew.-% Phosphor entspricht, senkten AlPi-Et und PET-P-DOPO
die pHRR von PBT (Tabelle 3.12). Die Reduktion war mit PET-P-DOPO starker (28 %) als
mit AIPi-Et (19 %). Beide Flammschutzmittel flihrten zu einer gleich starken Reduktion der
THE (22 %). Wahrend 6,3 Gew.-% AIPi-Et den Rickstand von PBT nicht signifikant erhéh-
ten, bildete der Blend mit PET-P-DOPO sogar mehr Rickstand (12 Gew.-%) als
PBT/AIPi-Et20 (9 Gew.-%). Im Vergleich zu AlPi-Et zeigte PET-P-DOPO in PBT damit eine
starke Aktivitat in der kondensierten Phase. Die THE/TML war bei PBT/AIPi-Et6,3 und
PBT/PET-P-DOP026,3 im Vergleich zu PBT gleich stark reduziert (ca. 20 %). Beide Materia-
lien zeigten demnach eine gleich starke Flammenvergiftung. Diese wurde durch eine erhéhte
Freisetzung von Rauch und CO, die Produkte einer unvollstandigen Verbrennung sind, be-
statigt. Aufgrund seines hoheren Phosphorgehalts zeigte PBT/AIPi-Et20 eine starkere Flam-
menvergiftung (35 %) als die Materialien mit nur 1,5 Gew.-% Phosphor. Die starkere Flam-
menvergiftung in PBT/AIPI-Et20 flihrte zu einer niedrigeren pHRR und THE.

Die Erhéhung des Riickstands von PBT/AIPi-Et6,3 gegenlber PBT war nicht signifikant.
Folglich gab es keine signifikante Reduktion in der Freisetzung brennbarer Gase. Die THE
von PBT/AIPi-Et6,3 war auf 78 % und die pHRR auf 81 % verglichen mit PBT reduziert. Die
Reduktion beider Parameter erklart sich in erster Naherung durch die Abnahme der
THE/TML (80 %), also durch Gasphasenaktivitat. Die THE/TML von PBT/PET-P-DOPO26,3
war auf 85 % reduziert. Die freigesetzte Menge brennbarer Gase war durch die erhohte
Rickstandsbildung auf 92 % reduziert. Die Reduktion der THE auf 78 % ergibt sich aus einer
Kombination dieser beiden Effekte (0,85 x 0,92 = 0,78). Die pHRR war auf 72 % reduziert.
Eine Reduktion auf 78 % erklart sich in erster Naherung analog der THE durch die Kombina-
tion von erhéhter Rickstandsbildung und Gasphasenaktivitdt. Die weitere Reduktion der
pHRR auf 72 % entspricht einer relativen Reduktion um 7 % und ist damit im Bereich der
Unsicherheit dieser Abschatzung. Durch die im Vergleich zu reinem PET-P-DOPO fehlende
Intumeszenz und geringere Menge hat der Riickstand von PBT/PET-P-DOPO26,3 nur eine
auBerst geringe Schutzwirkung. Bei einem Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% erreichte AIPi-Et
seine Flammschutzwirkung in PBT fast ausschlieflich durch Flammenvergiftung.
PET-P-DOPO hingegen erhohte bei gleich starker Flammenvergiftung auch den Riickstand,
was zu einer etwas starkeren Reduktion der pHRR fiihrte.

66 BAM-Dissertationsreihe



3.4 Neuer Polyester und niedermolekulare Flammschutzmittel im Vergleich

Tabelle 3.12 Cone Calorimeter Daten von PBT mit AIPi-Et und PBT im Blend mit phosphor-
haltigem Polyester

PBT/ - AIPi-Et6,3 AIPi-Et20  PET-P-DOP026,3
Phosphorgehalt
i 0 15 48 15
PHRR / KW m? 1744 + 100 1417 + 60 971 + 60 1260 + 60
THE / MJ m? 99 + 1 77 +1 61+ 1 77 + 1
Riickstand
o o 441 5+ 1 941 12 £ 1
7;?’;@;_1 2.0+ 0,1 1,6+0,1 13401 1,740
TSR/ m?m? 2050 + 50 3335 + 50 4087 + 50 2946 + 50
lclf;?(:ﬁbe“te 005+0,01  009+001  012+0,01 0,09 + 0,01

Um die Effizienz von PET-P-DOPO in PBT zu bewerten, wurde PBT/PET-P-DOP026,3 mit
den Trends der Brandparameter in Abhangigkeit vom Phosphorgehalt der Materialien mit
AlPi-Et verglichen (Abbildung 3.35). PET-P-DOPO reduzierte die pHRR von PBT stéarker als
der Trend der Materialien mit AlPi-Et erwarten lieR. Die Reduktion der THE und der
THE/TML durch PET-P-DOPO entsprach den Erwartungen aus den Trends der AIPi-Et-
Materialien. Der Rickstand wurde von PET-P-DOPO deutlich starker erhoht als der Trend
von PBT mit AIPi-Et erwarten lie3. Mit einem Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% in PBT senkte
PET-P-DOPO die THE und die THE/TML genauso effizient wie AIPi-Et. Beide Flamm-
schutzmittel haben eine gleich starke Gasphasenaktivitdt pro Gew.-% Phosphorgehalt. Bei
der Reduktion der pHRR von PBT war PET-P-DOPO effizienter als AIPi-Et. Den Riickstand
erhohte PET-P-DOPO deutlich effizienter als AlIPi-Et. PET-P-DOPO hat demnach pro
Gew.-% Phosphorgehalt eine hohere Aktivitdt in der kondensierten Phase von PBT als
AlPi-Et.

Der Brandriickstand von PBT/PET-P-DOP026,3 enthielt 6,4 Gew.-% Phosphor. Das ent-
spricht 0,8 Gew.-% bzw. 53 % des urspriinglich im Material enthaltenen Phosphors. Der
Brandrickstand von PBT/AIPi-Et6,3 enthielt 9,6 Gew.-% Phosphor. Das entspricht
0,5 Gew.-% bzw. 33 % des urspringlich in PBT/AIPi-Et6,3 enthaltenen Phosphors. Bei
PBT/PET-P-DOP0O26,3 blieb mehr Phosphor im Rickstand zuriick. Das erklart die bei
PBT/PET-P-DOP0O26,3 im Vergleich zu PBT/AIPi-Et6,3 hohere Aktivitat in der kondensierten

Phase.
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Abbildung 3.35 Abhéngigkeit der Brandparameter vom Phosphorgehalt fiir PBT mit AlPi-Et
und PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester

Bei gleichem Phosphorgehalt senkten AIPi-Et und PET-P-DOPO die Brandlast von PBT
gleich stark (Abbildung 3.36). Wurde die Flammenausbreitung durch pHRR/tg4 erfasst, war
sie bei PBT/AIPI-Et6,3 aufgrund der reduzierten ty im Vergleich zu PBT leicht erhoht.
PBT/PET-P-DOPO26,3 hatte eine niedrigere t als PBT/AIPi-Et6,3 und ein entsprechend
hdéheres Risiko der Flammenausbreitung. Wurde die Flammenausbreitung durch FIGRA er-
fasst, zeigten PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/PET-P-DOPO26,3 eine ahnlich starke Reduktion der
Flammenausbreitung und damit eine &hnlich starke Reduktion der Brandrisiken. Aufgrund
seines hoheren Phosphorgehalts senkte PBT/AIPi-Et20 die Brandrisiken starker als
PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/PET-P-DOP0O26,3.

Im Blend mit PBT zeigte PET-P-DOPO nicht ganz die herausragenden Flammschutzei-
genschaften, die es als reines Material hat (siehe 3.4.1). Ausgehend vom gleichen Phos-
phorgehalt von 1,5 Gew.-%, zeigte der Vergleich von PET-P-DOPO und AIPi-Et als Flamm-
schutzmittel fir PBT, dass PET-P-DOPO hinsichtlich der Flammschutzwirkung mit den sehr

guten Eigenschaften von AIPi-Et mithalten kann.
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Abbildung 3.36 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von PBT mit AlPi-Et
und PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester

3.4.3 Blend mit phosphorhaltigem Polyester — Mechanische Ei-

genschaften

PET-P-DOPO zeigte als Flammschutzmittel in PBT eine ahnlich gute Flammschutzwirkung
wie AIPi-Et. Fur die Anwendung ist jedoch nicht nur die Flammschutzwirkung entscheidend,
sondern auch wie stark die mechanischen Eigenschaften durch die Zugabe der Flamm-
schutzmittel verandert werden. Als polymeres Flammschutzmittel sollte PET-P-DOPO einen
deutlich weniger negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften von PBT haben als
das niedermolekulare AIPi-Et. Die Ergebnisse zu den mechanischen Eigenschaften, die in
diesem Kapitel diskutiert werden, stammen von den Projektpartnern an der Universitat Bay-
reuth.

Ein zunehmender Gehalt an AIPi-Et in PBT flhrte zu einer Erhéhung des E-Moduls und
damit der Steifigkeit des Materials (Tabelle 3.13). Der Grund hierfir ist die hdhere Steifigkeit
der festen AIPi-Et Partikel im Vergleich zu PBT. Die Zugfestigkeit des PBT wurde mit stei-
gendem Gehalt an AlPi-Et zunehmend reduziert. Die Zugabe von nur 6,3 Gew.-% AIPi-Et zu
PBT fiuhrte zu einer starken Reduktion der Bruchdehnung und der Schlagzahigkeit. Eine Er-
héhung des Gehalts an AIPi-Et auf 20 Gew.-% reduzierte Bruchdehnung und Schlagzéhig-
keit weiter. Der Grund fiir das schnellere Versagen von PBT/AIPi-Et in den mechanischen
Tests sind die harten AIPi-Et Partikel. Diese stellen Diskontinuitaten in der PBT-Matrix dar,

an denen sich der mechanische Stress konzentriert.
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Tabelle 3.13 Mechanische Eigenschaften von PBT mit AIPi-Et und PBT im Blend mit phos-
phorhaltigem Polyester, E-Modul (E), Zugfestigkeit (c,), Bruchdehnung (€,) und Schlagza-
higkeit (ac,)

PBT/ - AlIPi-Et6,3 AIPi-Et20 PET-P-DOP0O26,3 PET-P-DOPO
E/MPa 2170+ 30 2630+70 2800 +20 2320 £ 60 2570 £ 90
Om/ MPa 54 + 1 47 £1 35+1 52 1 102
&l % 21+1 8+1 5+1 3+1 04+0,1
ac, | kd m? 190+ 4 30+8 201 212 0,6+0,1

PET-P-DOPO zeigte eine etwas hohere Steifigkeit als PBT. Die Zugfestigkeit, Bruchdehnung
und Schlagzahigkeit von PET-P-DOPO waren sehr viel geringer als von PBT. PET-P-DOPO
war damit im Vergleich zu PBT ein sehr sproédes Material. Die Zugabe von PET-P-DOPO zu
PBT fiihrte zu einer leichten Erhéhung des E-Moduls. Die Bruchdehnung und Schlagzahig-
keit von PBT wurden durch PET-P-DOPO ahnlich stark reduziert wie durch AIPi-Et. Eine Re-
duktion der Zugfestigkeit von PBT/PET-P-DOP026,3 im Vergleich zu PBT war angedeutet,
aber nicht signifikant. Damit hat PET-P-DOPO trotz des hohen Anteils von 26,3 Gew.-% we-
niger negativen Einfluss auf die Zugfestigkeit von PBT als 6,3 Gew.-% AIPi-Et. Bezogen auf
die Kombination aus Flammschutzwirkung und mechanischen Eigenschaften bei einem
Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% hat PET-P-DOPO als Flammschutzmittel fir PBT damit

einen Vorteil gegentber AlPi-Et.

3.4.4 Blend mit phosphorhaltigem Polyester — Morphologie
PET-P-DOPO hatte im Blend mit PBT keinen negativen Einfluss auf die Zugfestigkeit, verrin-
gerte aber wie AIPi-Et die Bruchdehnung und Schlagzahigkeit von PBT. Der Grund flr die-
ses Verhalten kann in der Morphologie der Materialien liegen. Die Ergebnisse zur Morpholo-
gie, die in diesem Kapitel diskutiert werden, stammen von den Projektpartnern an der Uni-
versitat Bayreuth.

AIPi-Et war in PBT in Form von Agglomeraten und zylinderférmigen Partikeln verteilt (Ab-
bildung 3.37 links). Die Analyse der Transmissionselektronenmikroskopie(TEM)-Aufnahmen
ergab, dass die Partikel und Agglomerate zwischen 50 nm und 2 pym lang waren. Mit Hilfe
von y-Computertomographie (U-CT) konnten auch gréRere Agglomerate analysiert werden.
Die AIPi-Et Partikel und Agglomerate in PBT hatten demnach eine Lange von 50 nm bis
100 pm und eine mittlere Lange von 30 uym.

70 BAM-Dissertationsreihe



3.4 Neuer Polyester und niedermolekulare Flammschutzmittel im Vergleich

4 ‘ = £ ".’

Abbildung 3.37 TEM-Aufnahme von PBT/AIPi-Et6,3 (links) und REM-Aufnahme einer Bruch-
oberfldche von PBT/PET-P-DOPO26,3 (rechts)

PET-P-DOPO lag in PBT in Form kugelférmiger Domanen mit einem mittleren Durchmesser
von 1 um vor (Abbildung 3.37 rechts). Das deutliche Vorliegen zweier Phasen zeigt, dass
PBT und PET-P-DOPO nicht vollstandig miteinander mischbar sind. Zur weiteren Untersu-
chung der Mischbarkeit von PBT und PET-P-DOPO wurden die Glasiibergangstemperaturen
(Ty) der beiden Polyester und ihres Blends bestimmt. Zeigt der Blend eine einzige Glasuber-
gangstemperatur, sind die Polyester vollstandig mischbar. Zwei Glasiibergangstemperatu-
ren, die gegeniiber den reinen Polyestern zueinander verschoben sind, bedeuten eine parti-
elle Mischbarkeit. PBT/PET-P-DOP026,3 zeigte zwei Glasibergangstemperaturen, die sich
nicht signifikant von den T4 der reinen Polyester unterschieden (Tabelle 3.14). PBT und
PET-P-DOPO sind demnach nicht miteinander mischbar.

Tabelle 3.14 Glasiibergangstemperaturen (Ty) von PBT mit AIPi-Et und PBT im Blend mit
phosphorhaltigem Polyester, bestimmt aus dem reversierenden Wérmestrom der modulier-
ten DSC, Unsicherheit + 1°C

Material Tg1/°C Te/°C
PBT 61 -
PBT/AIPi-Et6,3 60 -
PBT/AIPi-Et20 59 -
PET-P-DOPO - 146
PBT/PET-P-DOP026,3 60 144

Die diskreten PET-P-DOPO-Doméanen wirken in der PBT-Matrix, dhnlich den AIPi-Et Parti-
keln, als Diskontinuitaten, an denen bei mechanischer Belastung Spannungsspitzen auftre-
ten. Dies flhrt zu einem schnelleren Versagen unter Last. Bei einer vollstandigen
Mischbarkeit entsteht eine homogene Phase. Da diese keine Diskontinuitaten enthalt, sind
die mechanischen Eigenschaften besser. Bereits bei partieller Mischbarkeit ist eine Verbes-
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serung der mechanischen Eigenschaften gegeniber nicht mischbaren Phasen zu erwarten.
Die partielle Mischbarkeit flihrt zu einer verbesserten Anbindung der beiden Phasen anei-
nander. Dadurch kdnnen in der Matrix auftretende mechanischen Spannungen besser auf
die zweite Phase Ubertragen werden. Die Entstehung von Spannungsspitzen wird reduziert,
die mechanische Widerstandsfahigkeit wird erhéht. Demzufolge stellt die Verbesserung der
Mischbarkeit von PET-P-DOPO und PBT einen vielversprechenden Optimierungsansatz dar,
um den negativen Einfluss von PET-P-DOPO auf die mechanischen Eigenschaften noch

weiter zu reduzieren.
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rephthalat

PBT wird fur viele Anwendungen mit Glasfasern verstarkt [1]. Fasern kdnnen Flammschutz-
mechanismen, z.B. Rickstandsbildung, unterdriicken. Dariiber hinaus beeinflussen sie das
Brandverhalten bestimmende Eigenschaften wie z.B. auftretenden Schmelzfluss (siehe 2.4).
Damit hat eine Faserverstarkung enormen Einfluss auf das Brandverhalten. Es ergibt sich
die Frage, welchen Einfluss die Glasfaserverstarkung auf das Brandverhalten von PBT hat.
Bei einem stark veranderten Brandverhalten ist weiterhin fraglich, ob die Flammschutzmittel,
die in kompaktem PBT eine sehr gute Flammschutzwirkung erzielen, auch fir glasfaserver-
starktes PBT geeignet sind. Die glasfaserverstarkten Materialien in dieser Arbeit enthalten
30 Gew.-% Glasfasern (GF).

41 Brandverhalten im Vergleich zu kompaktem Material

Der LOI von glasfaserverstarktem PBT war niedriger als der LOI von kompaktem PBT (Ta-
belle 4.1). Schmelzfluss und Abtropfen flhrten bei kompaktem PBT Warme aus der Pyroly-
sezone ab, die dann nicht mehr fir das Aufrechterhalten der Verbrennung zur Verfiigung
stand (vgl. 2.4 und [93]). Die Glasfasern unterdriickten diesen Prozess, so dass bei PBT/GF
mehr Wéarme fir die weitere Pyrolyse und Verbrennung zur Verfligung stand. Desweiteren
wird in der Literatur eine durch die Glasfasern verbesserte Warmeleitung in das Material dis-
kutiert [18, 56]. Eine verbesserte Warmeleitung wirde jedoch mehr Warme aus der Pyroly-
sezone bzw. von der Materialoberflache in tiefere Materialschichten ableiten. Das wirde die
Verbrennung und die Entziindung verlangsamen. Dazu im Widerspruch steht die Zeit bis zur
Entziindung von glasfaserverstarktem PBT im Cone Calorimeter, die gegeniiber PBT redu-
ziert ist (Tabelle 4.1). Der Grund hierfir ist eine verringerte Warmeleitung durch unterdriickte
Konvektion. Der Warmestrahlung ausgesetztes PBT schmilzt von der Oberflache her. Inner-
halb der Schmelze wird die Warme durch Konvektion gleichmaRig verteilt. Das Material er-
warmt sich dadurch gleichmaRiger, die Oberflache langsamer. Glasfasern unterdriicken den
Schmelzfluss und damit auch die Konvektion in der Schmelze. Die Warme wird nicht mehr in
der Schmelze verteilt, sondern bleibt hauptsachlich an der Oberflache. Die Oberflache er-
warmt und entziindet sich schneller. Die ty von PBT/GF war deshalb kirzer als bei PBT. Im
UL 94 Test zeigte PBT starkes, brennendes Abtropfen. Es lag an der Grenze zwischen einer
HB und einer V-2 Klassifizierung (siehe 3.3.2). Die Glasfasern in PBT/GF unterdriickten das
Abtropfen nahezu vollstandig. Erst als der gesamte Prufkérper durch seine zunehmende

Erwarmung weich wurde, fiel der untere Teil des Prufkorpers brennend ab. PBT/GF verhielt
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sich damit auch im UL 94 Test schlechter als PBT, auch wenn sich in diesem Fall keine An-
derung der Klassifizierung ergab. Die Entflammbarkeitsresistenz von PBT/GF ist insgesamt

schlechter als bei kompaktem PBT.

Tabelle 4.1 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von kompaktem und glasfaserverstérktem PBT, Unsicherheit LOI £ 1,0 %, Unsicherheit tiy
basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/ _ GF
LOI/ % O, 233 198
UL 94
Klassifizierung HB HB

Der Verlauf der Warmefreisetzungsraten von PBT und PBT/GF war verschieden (Abbildung
4.1). PBT erwarmte sich, begann zu schmelzen und entziindete sich. Die HRR stieg kontinu-
ierlich an wahrend das verbleibende feste Material schmolz. Es entstand ein Pool-Feuer aus
brennender Schmelze von PBT, das den Verlauf der Warmefreisetzungsrate mit dem Maxi-
mum dominierte. Der Verlauf der HRR von PBT ist typisch fiir ein thermisch diinnes Material,
das keinen Riickstand bildet [39]. Der Verlauf der HRR von PBT/GF war dagegen typisch fir
thermisch dicke riickstandsbildende Materialien. Nachdem sich PBT/GF entziindet hatte,
verbrannte das Material an der Oberflache. Die HRR stieg an bis die Ubrigbleibenden Glas-
fasern eine Schicht an der Oberflache bildeten. Die HRR nahm ab, je dicker die aus Glasfa-
sern bestehende Ruickstandschicht wurde. PBT/GF brannte von diesem Zeitpunkt an lang-

samer als PBT.

2000 ——PBT 100
1800 —— PBT/GF 90
1600 180
., 14001 70 _
'€1200+ 160 'E
<1000 50 2
X
= 8001 F40 =
@ 600 t30 T
T 4001 L20
200+ L10
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0 50 100 150 200 0 50 100 150 200
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Abbildung 4.1 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von kompaktem
und glasfaserverstéarktem PBT
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Der Rickstand von PBT/GF betrug 30 Gew.-% und bestand aus dem Glasfaseranteil des
Materials (Tabelle 4.2). Das Ersetzen von PBT durch unter Brandbedingungen inerte Glasfa-
sern senkte die Brandlast des Materials. Die Glasfasern reduzierten die freigesetzte Menge
brennbarer Gase PBT/GF auf 73 % im Vergleich zu PBT. Dies erklart die Reduktion der THE
(78 %) von PBT/GF gegenuber PBT. Die pHRR von PBT/GF war im Vergleich zu PBT auf
37 % reduziert. Eine Reduktion der pHRR auf 73 % erklart sich in erster Naherung analog
der THE durch das Ersetzen eines Anteils des PBT durch inerte Glasfasern. Die weitere Re-
duktion von 73 % auf 37 % ist der Schutzwirkung der gebildeten Glasfaserschicht zuzuord-
nen und entspricht einer relativen Reduktion um 49 %. Die THE/TML, TSR und CO Ausbeute
wurden durch die Zugabe der Glasfasern nicht signifikant verandert.

Tabelle 4.2 Cone Calorimeter Daten von kompaktem und glasfaserverstéarktem PBT

PBT/ - GF
PHRR / KW m? 1812 + 100 677 + 40
THE / MJ m? 76 + 1 59 + 1
Riickstand / Gew.-% 4 +1 301
THE/TML / MJ m2 g 2,1+0,1 1,9+0,1
TSR/ m?m? 1525 + 100 1578 £ 100
CO Ausbeute / kg kg™ 0,06 + 0,01 0,04 £ 0,01

Die Zugabe der unter Brandbedingungen inerten Glasfasern zu PBT reduzierte dessen
Brandrisiko durch Brandlast (Abbildung 4.2). Die Ergebnisse der Entflammbarkeitstests wa-
ren bei PBT/GF schlechter als bei PBT. Die niedrigere ty von PBT/GF beeinflusste das
Brandrisiko durch Flammenausbreitung negativ. Die gegeniiber PBT stark reduzierte pHRR
hat dagegen einen positiven Einfluss auf die Flammenausbreitung. Dieser positive Einfluss
der reduzierten pHRR war stérker als der negative Einfluss durch die niedrige t4. Das Brand-
risiko der Flammenausbreitung wurde deshalb insgesamt durch die Zugabe der Glasfasern

reduziert.
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Abbildung 4.2 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von kompaktem und
glasfaserverstérktem PBT

4.2 Niedermolekulare Flammschutzmittel in glasfaserver-

starktem Polybutylenterephthalat

Die Zugabe von AIPi-Et zu PBT/GF (alle Gehalte sind auf das gesamte Material bezogen)
bewirkte eine deutliche Erhéhung des LOI (Tabelle 4.3). Der LOI wurde allerdings nur bis zu
einem Phosphorgehalt von 3,3 Gew.-% erhoht. Bei héheren Phosphorgehalten in PBT/GF
nahm der LOI wieder ab. Die Abhangigkeit des LOI vom Phosphorgehalt zeigte fur AlPi-Et in
PBT/GF ein Optimum bei etwa 3 Gew.-% Phosphor (Abbildung 4.3). Eine Annaherung an
einen Grenzwert oder sogar die Abnahme der Flammschutzwirkung bei hohen Phosphorge-
halten wurde in der Literatur fir roten Phosphor berichtet [101-103]. Die Zugabe von
AIPi-H+RXP zu PBT/GF bewirkte eine Erhéhung des LOI. Diese fiel allerdings schwéacher
aus als mit AIPi-Et. Fir AIPi-H+RXP in PBT/GF zeigte der LOI eine lineare Abhangigkeit vom
Phosphorgehalt. Eine Anndherung an einen Grenzwert oder eine Abnahme des LOI bei ho-
hen Phosphorgehalten war nicht angedeutet. Mit 14 und 20 Gew.-% AIPi-Et sowie mit
20 Gew.-% AIPi-H+RXP konnte die UL 94 Klassifizierung von PBT/GF von HB auf V-0 ver-
bessert werden. AIPi-Et fihrte zu keiner signifikanten Anderung der t, von PBT/GF im Cone
Calorimeter. Mit zunehmendem Gehalt an AIPi-H+RXP in PBT/GF nahm dessen ty mehr und

mehr ab.
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Tabelle 4.3 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von PBT/GF mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP, Unsicherheit LOI £ 1,0 %, Unsicherheit ti; basiert
auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/GF/ - AIPi-Et4,4  AIPi-Et6,3 AlIPi-Et14 AIPi-Et20
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 1,0 1,5 3,3 4,8
LOI/ % O, 19,8 33,9 39,0 44,3 36,7
uL 94. - HB HB HB V-0 V-0
Klassifizierung
tig/s 404 43+6 43 +1 405 44 +1
PBT/GF/ - AIPi-H+RXP4,2 AIPi-H+RXP20
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 15 71
LOI/ % O, 19,8 21,7 31,9
uL 94. - HB HB V-0
Klassifizierung
tig/s 40+ 4 33+1 22+3
50
AlPi-Et14
45+
401 AIPi-Et6,3 APLERO
|-
e 351
3 301
| AIPi-H+RXP20
25
20 AlPi-H+RXP4,2
PBT/GF
15 T T T T T T T )
o 1. 2 3 4 5 6 7 8

Phosphorgehalt / Gew.-%

Abbildung 4.3 Abhéngigkeit des LOI vom Phosphorgehalt fiir PBT/GF mit AIPi-Et und
AIPi-H+RXP, zur besseren Ubersicht sind die Datenpunkte nur mit dem Flammschutzmittel-
gehalt des jeweiligen PBT/GF-Materials bezeichnet

Die Warmefreisetzungsrate von PBT/GF zeigte ein Maximum am Beginn (Abbildung 4.4).
Die Glasfasern bildeten eine schiitzende Schicht (Abbildung 4.5 oben). Je mehr PBT ver-
brannte, desto dicker wurde die Glasfaserschicht und desto mehr nahm die HRR ab. Der

Verlauf der HRR st typisch fiir ein thermisch dickes rickstandsbildendes Material (vgl. 4.1

und [39]). Die Zugabe von AIPi-Et reduzierte hauptsachlich das erste Maximum der HRR
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(Abbildung 4.4). Die gebildete Riickstandsschicht bestand aus Glasfasern und Char und war
etwas dicker und kompakter als bei PBT/GF (Abbildung 4.5 Mitte). Die glasfaserverstarkten
Materialien mit AIPi-Et zeigten am Ende ein kleines zweites Maximum in der HRR. Dieses
entstand durch thermisches Feedback als der GroRteil des Materials verbrannt war, die
Warme nicht mehr in das Material abgeleitet werden konnte und stattdessen auf die isolie-
rende Keramikwolle des Probenhalters traf. Die Warme stand somit fur die Pyrolyse zur Ver-
figung, so dass die effektive Pyrolyse und mit ihr die HRR zunahm. Ein zweites Maximum in
der HRR kann auch durch ein Aufbrechen des gebildeten Rickstands und die dann nachlas-
sende Schutzwirkung des Rickstands entstehen. Ein Aufbrechen des Rickstands wurde
jedoch nicht beobachtet, so dass dies als Grund fiir das zweite Maximum in der HRR ausge-
schlossen werden kann.

700- —— PBT/GF 700+ —— PBT/GF
6001 PBT/GF/AIPI-Et4,4 o] PBT/GF/AIPi-H+RXP4,2
PBT/GF/AIPi-Et6,3 —— PBT/GF/AIPi-H+RXP20
500+ —— PBT/GF/AIPi-Et14 500
§ 4001 —— PBT/GF/AIPI-Et20 g , 0 |
<3004 X300
& &
& 200 & 200
100 100+
S e v 0 . ; . alalaranarinas:S 22
0 50 100 150 200 250 300 350 0 50 100 150 200 250 300 350

Zeit/s Zeit/s
Abbildung 4.4 Wérmefreisetzungsrate von PBT/GF mit AlPi-Et und AIPi-H+RXP

PBT/GF/AIPi-H+RXP4,2 zeigte am Anfang ein Maximum der HRR (Abbildung 4.4). Sobald
sich eine schitzende Schicht aus Glasfasern und Char gebildet hatte, nahm die HRR etwas
ab und blieb dann konstant. Am Ende zeigte sie ein leichtes Maximum, das durch thermi-
sches Feedback entstand. PBT/GF/AIPi-H+RXP20 zeigte nur ein leichtes Maximum am An-
fang. Danach hatte sich eine sehr dicke, kompakte Schicht aus Glasfasern und Char gebildet
(Abbildung 4.5 unten), deren Schutzwirkung die HRR konstant hielt. Der Verlauf der HRR st
typisch fir ein thermisch dickes riickstandsbildendes Material [39].

Der direkte Vergleich von PBT/GF mit AIPi-Et und AlPi-H+RXP offenbart deutliche Unter-
schiede im Verlauf der HRR. Ausgehend vom HRR-Verlauf von PBT/GF reduzierte AlPi-Et
vor allem das erste Maximum, mit zunehmendem Gehalt auch die HRR insgesamt. Die HRR
der Materialien mit AIPi-H+RXP begann friher anzusteigen als bei PBT/GF, da die Zeit bis
zur Entziindung reduziert war. Das erste Maximum der HRR war mit AIPi-H+RXP ausge-
pragter als mit AIPi-Et, vor allem, weil die HRR mit AIPi-H+RXP nach dem Maximum starker

abfiel als mit AIPi-Et. Nach dem ersten Maximum blieb die HRR der Materialien mit
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AIPi-H+RXP langer konstant und die Brenndauer war langer als mit AIPi-Et. Im Vergleich zu
AIPi-Et bewirkte AIPi-H+RXP in PBT/GF ein langsameres, aber langeres Brennen. Ein ver-
gleichbares Verhalten zeigte roter Phosphor in Polyamid 6 [104]. Es wurde auf die starke
Schutzwirkung des Ruickstands zuriickgefuhrt. Folglich fihrte auch AIPi-H+RXP in PBT/GF
zu einer starken Schutzwirkung des gebildeten Riickstands.

b}

Abbildung 4.5 Brandriickstédnde von Cone Calorimeter Brandtests und ihre Querschnitte,
oben: PBT/GF, Mitte: PBT/GF/AIPIi-Et20, unten: PBT/GF/AIPi-H+RXP20

Das erste Maximum in der HRR von PBT/GF wurde durch beide Flammschutzmittel reduziert
(Tabelle 4.4). Bei dem gleichen Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% war die Reduktion bei bei-
den Flammschutzmitteln gleich stark (45 %). Bei einem Flammschutzmittelgehalt von
20 Gew.-% war die Reduktion des 1. pHRR mit AIPi-H+RXP starker (76 %) als mit AIPi-Et
(54 %). Das zweite Maximum in der HRR von PBT/GF wurde durch AIPi-Et leicht reduziert
(22 %). Mit AIPi-H+RXP war die Reduktion starker (63 %). Bis zu einem Gehalt von
14 Gew.-% AIPi-Et nahm die THE ab, bei héheren Gehalten nahm sie wieder zu. Mit
AlPi-H+RXP nahm die THE mit zunehmendem Gehalt ab. AIPi-Et fiihrte mit zunehmendem
Gehalt zu einer leichten Zunahme des Riickstands zuséatzlich zu den 30 Gew.-% Glasfasern,
die als Riickstand von PBT/GF (brig blieben. AlPi-H+RXP erhohte den Riickstand starker
(25 Gew.-%) als AIPi-Et (10 Gew.-%). Die Aktivitdt von AIPi-H+RXP in der kondensierten
Phase war demnach stérker als bei AIPi-Et. Die THE/TML von PBT/GF wurde durch AlPi-Et
reduziert bis ein Gehalt von 14 Gew.-% AIPi-Et erreicht war. Dies entspricht einer Zunahme
der Flammenvergiftung durch AIPi-Et bis zu diesem Punkt. Fir AlIPi-Et-Gehalte von Uber
14 Gew.-% nahm die Flammenvergiftung wieder ab. Die Zugabe von 4,2 Gew.-%
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AlIPi-H+RXP zu PBT/GF bewirkte eine Reduktion in der THE/TML. AIPi-H+RXP zeigte dem-
nach auch Flammenvergiftung in PBT/GF. Die Erhéhung des Gehalts von AIPi-H+RXP auf
20 Gew.-% fiihrte zu einer Reduktion der Flammenvergiftung im Vergleich zu
PBT/GF/AIPi-H+RXP4,2. Dies deutet an, dass flir AIPi-H+RXP &ahnlich wie fir AIPi-Et ein
optimaler Gehalt existiert und 20 Gew.-% bereits (iber diesem Optimum liegen.

Die Zugabe von 20 Gew.-% AIPi-Et zu PBT/GF erhéhte den Ruckstand von
30 auf 40 Gew.-%. Das entspricht einer Verringerung der freigesetzten Menge brennbarer
Gase auf 86 % im Vergleich zu PBT/GF. Die THE/TML von PBT/GF/AIPi-Et20 war durch
Flammenvergiftung auf 79 % reduziert. Zusammen ergeben diese beiden Mechanismen eine
Reduktion auf 68 % (0,86 x 0,79 = 0,68), was der Verringerung der THE (68 %) entspricht.
Die 1. pHRR von PBT/GF/AIPi-Et20 war verglichen mit PBT/GF auf 46 % reduziert. Eine Re-
duktion der 1. pHRR auf 68 % erklart sich in erster Naherung analog der THE durch die
Kombination aus erhohter Riickstandsbildung und Flammenvergiftung. Die weitere Redukti-
on der 1. pHRR auf 46 % entspricht einer relativen Verringerung um 32 % und ist der ver-
besserten Schutzwirkung der Riickstandsschicht gegentiber PBT/GF zuzuordnen.

Analoge Betrachtungen fiir PBT/GF/AIPi-H+RXP20 zeigen, dass der auf 55 Gew.-% er-
hdéhte Rickstand einer Verringerung der freigesetzten Menge brennbarer Gase auf 64 % im
Vergleich zu PBT/GF entspricht. Die THE/TML war durch Flammenvergiftung auf 89 % redu-
ziert. Beide Effekte in Kombination (0,64 x 0,89 = 0,57) erklaren die Reduktion der THE auf
59 %. In erster Naherung erkléren Rickstandsbildung und Flammenvergiftung auch eine
Reduktion der 1. pHRR von PBT/GF/AIPi-H+RXP20 auf 57 %. Die weitere Reduktion der
1. pHRR auf 24 %, die einer relativen Reduktion um 58 % entspricht, wird durch die verbes-
serte Schutzwirkung der Ruickstandsschicht verursacht.

Die drei Flammschutzmechanismen, die in den kompakten Materialien mit AIPi-Et und
AIPi-H+RXP aktiv waren (siehe 3.1.2), waren auch in den glasfaserverstarkten Materialien
wirksam. Im Gegensatz zu den kompakten Materialien war die Flammenvergiftung aber nicht
gleich stark, sondern bei PBT/GF/AIPi-Et20 starker (21 %) als bei PBT/GF/AIPi-H+RXP20
(11 %). Wie bei den kompakten Materialien spielte Erhéhung des Riickstands bei
PBT/GF/AIPi-Et20 nur eine untergeordnete Rolle. Dagegen war sie stark in
PBT/GF/AIPi-H+RXP20. Die  Schutzwirkung der  Rickstandsschicht war bei
PBT/GF/AIPi-H+RXP20 starker als bei PBT/GF/AIPi-Et20. Die Flammschutzmechanismen
beeinflussten verschieden Brandparameter. Flammenvergiftung und erhdhte Rickstandsbil-
dung reduzierten pHRR und THE, wahrend die Schutzwirkung der Riickstandsschicht nur die
pHRR reduzierte.
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Tabelle 4.4 Cone Calorimeter Daten von PBT/GF mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP

PBT/GF/ - AIPi-Etd,4  AIPi-Et6,3 AIPi-Et14  AIPi-Et20
Phosphorgehalt
i 0 1,0 15 33 48
1.pHRR/kWm? 677+40  438+40  367+30  351+30 31030
t(1. pHRR) / s 702 72+3 7142 69 + 3 73+7
2.pHRR/KW m? 457 +40  442+40  362+30  402+30 356 + 40
t(2. pHRR) / s 133+5 106 + 11 114 + 12 121+ 4 113+ 10
THE / MJ m? 50 + 1 411 39 + 1 37+ 1 40 + 1
Riickstand
| Gon o 30+ 1 33+ 1 3141 37+ 1 40 £ 1
THE/TML
IMJ m? g 1,9+0,1 1,4+0,1 1,3+0,1 1,3+0,1 1,5+0,1
TSR/ m? m* 1578+ 100 2819+100 3066+ 100 2802+ 100 2580 + 150
CO Ausbeute 004+0,01 010+0,01 011+0,01 016+0,01 0,19+ 0,01
1 kg kg

PBT/GF/ - AIPi-H+RXP4,2 AIPi-H+RXP20
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 15 A
1. pHRR / KW m? 677 + 40 378 + 30 165 + 15
t(1. pHRR) / s 70+ 2 45 + 1 30+3
2. pHRR / KW m* 457 + 40 253 + 20 169 + 15
t(2. pHRR) / s 133+5 141+9 95+ 10
THE / MJ m? 59 + 1 44 £ 1 35+ 1
Riickstand
| Gow % 30 + 1 34+ 1 55 + 1
THE/TML
/M) m? g 1,9+0,1 1,5+0,1 1,7+0,1
TSR/ m? m? 1578 + 100 2698 + 100 2099 + 100
CO Ausbeute 0,04 + 0,01 0,08 + 0,01 0,19 + 0,01
1 kg kg

Die 1. pHRR von PBT/GF nahm fir beide Flammschutzmittel nicht-linear mit steigendem
Phosphorgehalt ab (Abbildung 4.6). Die 1. pHRR strebte bei beiden Flammschutzmitteln ei-
nem Grenzwert entgegen. Dieser Grenzwert lag fur AIPi-Et bei einer héheren pHRR und

wurde bei niedrigeren Phosphorgehalten erreicht als bei AlIPi-H+RXP. Dadurch reduziert
AlIPi-H+RXP die pHRR bei Phosphorgehalten tber 2 Gew.-% effizienter als AlPi-Et. Die THE
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wurde durch beide Flammschutzmittel nicht-linear mit steigendem Phosphorgehalt reduziert.
Fir AIPi-Et zeigte die Reduktion ein Optimum bei einem Phosphorgehalt von 3 Gew.-%. Bei
AIPi-H+RXP hingegen strebte die Reduktion der THE fiir hohe Phosphorgehalte gegen einen
Grenzwert. Bis zu einem Phosphorgehalt von 3 Gew.-% reduzierte AIPi-Et die THE von
PBT/GF effizienter als AIPi-H+RXP. Die THE/TML von PBT/GF wurde durch AIPi-Et
nicht-linear mit steigendem Phosphorgehalt und einem Optimum bei 3 Gew.-% Phosphor
reduziert. Mit AIPi-H+RXP hing die THE/TML nicht-linear vom Phosphorgehalt ab. Die Exis-
tenz eines Optimums war angedeutet, da aber nur zwei verschiedene Konzentration von
AIPi-H+RXP in PBT/GF zur Verfiigung standen, kénnen keine genaueren Aussagen getrof-
fen werden. Der Rickstand wurde durch beide Flammschutzmittel linear mit steigendem
Phosphorgehalt erhoht. AlPi-H+RXP war dabei effizienter als AlPi-Et.

800+ 65-
700} |
004PBT/GF 601pET/GE
600 56 ]
o N AIPi-H+RXP4,2
£ 500+ AIPi-H+RXP4,2 ‘E50] \ i
= £50 AIPi-Et6,3
< 400 2 .
=~ . 45 AlPi-Et14
o 300 AIPi-Et20 3 Y
%200-A'P"Et4’:lp, - L 40 R FAIPI-Et20
100- FEi6,3 AIPi-H+RXP20  35{ / oy
0 - g APVEMA P77 AIPEHYRXP20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Phosphorgehalt / Gew.-% Phosphorgehalt / Gew.-%
2,0- 60-
PBT/GF 55] AIPi-H+RXP20
18 AIP| H+RXP4, 2AIP| H+RXP20 2 50
£16- §45_ AlPi-H+RXP4,2
=
= AIPI-Et20 S48 GF AIPI-Et20
214 535 NAIPi-Et14
m 12 5 301 T “—AIPi-Et6,3
) fe )
= AIP| Ete,3 ATIE4 & 25 AIPi-Et4,4
10 A'P'.E‘“. — 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Phosphorgehalt / Gew.-% Phosphorgehalt / Gew.-%

Abbildung 4.6 Abhéngigkeit der Brandparameter vom Phosphorgehalt fiir PBT/GF mit AlIPi-Et
und AIPi-H+RXP, zur besseren Ubersicht sind die Datenpunkte nur mit dem Flammschutz-
mittelgehalt des jeweiligen PBT/GF-Materials bezeichnet

Zum Erfassen des Brandrisikos durch Flammenausbreitung wurde die 1. pHRR verwendet.
Diese war hoéher und trat friher auf als die 2. pHRR. Die 1. pHRR bestimmte demzufolge die
Flammenausbreitung, die durch pHRR/ty und FIGRA erfasst wurde.
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Waurde die Flammenausbreitung durch pHRR/t;; erfasst, senkte AIPi-Et das Risiko der Flam-
menausbreitung und die Brandlast (Abbildung 4.7). Die Materialien mit 6,3 und 14 Gew.-%
AlPi-Et zeigten eine ahnliche Reduktion der Brandrisiken. Im Vergleich dazu, war die Brand-
last von PBT/GF/AIPi-Et20 leicht erhdht, die Flammenausbreitung aber weiter reduziert.
AlIPi-H+RXP reduzierte Brandlast und Flammenausbreitung mit steigendem Gehalt. Bezogen
auf einen Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% war die Flammschutzwirkung von AIPi-Et in
PBT/GF deutlich besser als von AIPi-H+RXP. Bei einem Flammschutzmittelgehalt von
20 Gew.-% war die Wirkung von AIPi-H+RXP ein wenig besser als von AlPi-Et. Wurde die
Flammenausbreitung durch FIGRA erfasst, senkten 4,4 Gew.-% AIPi-Et Brandlast und
Flammenausbreitung von PBT/GF. Eine Erh6hung des AlIPi-Et-Gehalts fiihrte zu einer weite-
ren Reduktion der Flammenausbreitung, wobei die Brandlast kaum weiter reduziert wurde.
Bei einem Gehalt von 20 Gew.-% AIPi-Et nahm die Reduktion sogar leicht ab. Bei gleichem
Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% zeigte AIPi-Et die bessere Flammschutzwirkung. Bei glei-
chem Flammschutzmittelgehalt von 20 Gew.-% war die Wirkung der beiden Flammschutz-
mittel ahnlich. Dabei zeigte PBT/GF/AIPi-Et20 eine niedrigere Flammenausbreitung als
PBT/GF/AIPi-H+RXP20, welches im Gegenzug die niedrigere Brandlast der beiden Materia-
lien aufwies.

70- 70+
60- PBT/GF g0 PBT/GF
50 AIPi-Et6,3 50 AIPi-Et6,3
N AIPi-H+RXP4,2 AlPi-H+RXP4,2
£404  APIEL20- L Apigta4 E 401 AIPIEt20" §  AIPI-Et4 4
= 30 I , =30 ' AIPi-H+RXP20
& APLHIRXP0 & AIPFELS
T 20+ i- T 20-
104 104
0 T T T T T T T T 1 O T T T T T T T T T T 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 012345678 9101
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Abbildung 4.7 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von PBT/GF mit
AIPi-Et und AIPi-H+RXP, zur besseren Ubersicht sind die Datenpunkte nur mit dem Flamm-
schutzmittelgehalt des jeweiligen PBT/GF-Materials bezeichnet

Die beiden kommerziellen Flammschutzmittel AIPi-Et und AIPi-H+RXP wirken in glasfaser-
verstarktem PBT Uber dieselben Mechanismen — Flammenvergiftung, erhéhte Rickstands-
bildung und Schutzwirkung des Ruickstands — wie in kompaktem PBT. Es gab jedoch deutli-
che Unterschiede zu den kompakten Materialien und zwischen den beiden Flammschutzmit-
teln. So unterdrickten die Glasfasern die Intumeszenz, die bei kompaktem PBT/AIPi-Et20

auftrat. Die Flammenvergiftung der beiden Flammschutzmittel war in PBT/GF nicht gleich
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stark, sondern mit AIPi-Et starker als mit AIPi-H+RXP. Die starkere Schutzwirkung des Riick-
stands der Materialien mit AIPi-H+RXP fuhrte zu einem anderen Verlauf der HRR. Die Mate-
rialien mit AIPi-H+RXP brannten langsamer, aber auch langer als die Materialien mit AIPi-Et.
Beide Flammschutzmittel reduzierten die Brandlast und Flammenausbreitung von PBT/GF.
Mit einem Anteil von 20 Gew.-% erreichten beide Flammschutzmittel in PBT/GF eine V-0
Klassifizierung. Bei AlPi-Et reichten dafiir sogar 14 Gew.-% und damit weniger als laut Her-
stellerangabe noétig. AlPi-Et flhrte zu einer starkeren Erhéhung des LOI und reduzierte im
Gegensatz zu AIPi-H+RXP nicht die Zeit bis zur Entziindung. Damit schnitt AIPi-Et in den
Entflammbarkeitstests besser ab als AlIPi-H+RXP.

In PBT/GF zeigte AIPi-Et eine optimale Flammschutzwirkung bei einem Phosphorgehalt
von 3 Gew.-%, das entspricht 13 Gew.-% AIPi-Et. Diese Konzentration fihrte zu einem Ma-
ximum im LOI, in der Starke der Flammenvergiftung und in der Reduktion der Brandlast. Ein
héherer Gehalt an AIPi-Et verschlechterte die genannten Parameter wieder. Von einer Ver-
schlechterung der Flammschutzwirkung oder der Annaherung an einen Grenzwert bei hohen
Phosphorgehalten wurde fiir roten Phosphor als Flammschutzmittel berichtet [101-103]. Die
Verschlechterung wurde mit der inhdrenten Brennbarkeit des Phosphors begriindet. Wie
genau der Phosphor in hoher Konzentration wirkt ist jedoch unklar. Eine Studie an Brenner-
flammen lieferte keine Aussagen Uber die Konzentrationsabhangigkeit der Flammenvergif-
tung [31]. Die Studie zeigte jedoch, dass eine Anderung anderer Parameter, vor allem der
Temperatur, das Gleichgewicht der Reaktionen der Phosphorradikale verschieben kann. Die
Reaktionen, die reaktive Radikale verbrauchen und die Verbrennung so behindern, werden
umgekehrt und férdern die Verbrennung dann. In Analogie zu diesen Ergebnissen ist ein
ahnlicher Einfluss der Phosphorkonzentration auf das Gleichgewicht der Reaktionen denk-
bar. Fir die Anwendung von AIPi-Et als Flammschutzmittel in PBT/GF ergeben sich aus der
Existenz des Optimums direkte Schlussfolgerungen. Im Vergleich zur Herstellerangabe von
20 Gew.-% AIPi-Et stellt die Verwendung von 13 Gew.-% AIPi-Et und bis zu 7 Gew.-% eines
Synergisten den vielversprechenderen Weg zu mdglichst effizientem Flammschutz von
PBT/GF dar. Als Synergisten fir AIPi-Et kommen z. B. nano-skalige Metalloxide in Frage
[66, 67].

4.3 Phosphorhaltiger Polyester als Flammschutzmittel

Fir den Vergleich mit PET-P-DOPO in PBT/GF wurde AIPi-Et ausgewahlt, da es bessere
Ergebnisse in den fir die Anwendung wichtigen Entflammbarkeitstests lieferte als
AIPi-H+RXP.

PET-P-DOPO erhohte den LOI von PBT/GF, allerdings nicht so stark wie AlPi-Et bei glei-
chem Phosphorgehalt (Tabelle 4.5). Beide Materialien mit 1,5 Gew.-% Phosphorgehalt er-
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reichten eine HB Klassifizierung im UL 94 Test. Die Glasfasern unterdriickten den Schmelz-
fluss und das Abtropfen, dass die V-2 Klassifizierung der analogen kompakten Materialien
ermoglichte. PET-P-DOPO hatte wie AIPi-Et keinen signifikanten Einfluss auf die Zeit bis zur
Entziindung von PBT/GF im Cone Calorimeter Test.

Tabelle 4.5 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von PBT/GF mit AIPi-Et und phosphorhaltigem Polyester, Unsicherheit LOI + 1,0 %, Unsi-
cherheit iy basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/GF/ = AIPi-Et6,3 AIPi-Et20 PET-P-DOP026,3

Phosphorgehalt
| Gew % 0 1,5 4,8 15
LOI/ % O, 19,8 39,0 36,7 24,3
uLeod HB HB V-0 HB
Klassifizierung
ty/s 40 + 4 43 +1 44 + 1 43 +1

700 —— PBT/GF -70

PBT/GF/AIPi-Et6,3

6001 —«— PBT/GF/AIPI-Et20 60

500 PBT/GF/PET-P-DOP026,3 50
§4oo- -40 E
g g
@ 2001 ’ 20 =

100 4 ' L10

0 50 100 150 200 250 300 3500 50 100 150 200 250 300 350
Zeit/s Zeit/s

Abbildung 4.8 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von PBT/GF mit
AIPi-Et und phosphorhaltigem Polyester

Der Verlauf der Warmefreisetzungsrate von PBT/GF/PET-P-DOP026,3 &hnelte dem von
PBT/GF/AIPi-Et6,3 (Abbildung 4.8). Er zeigte ein Maximum zu Beginn, das im Vergleich zu
PBT/GFAIPi-Et6,3 etwas friiher auftrat. Nachdem sich eine wirksame Riickstandsschicht aus
Glasfasern und Char gebildete hatte, nahm die HRR zunéchst leicht ab. Danach stieg sie
wieder leicht an und bildete eine breites zweites Maximum. Die Warmefreisetzungsrate von
PBT/GF/PET-P-DOPO26,3 lag dabei stets etwas niedriger als die HRR von
PBT/GF/AIPi-Et6,3.

PET-P-DOPO reduzierte die Maxima in der Warmefreisetzungsrate von PBT/GF bei glei-

chem Phosphorgehalt etwas starker als AlPi-Et (Tabelle 4.6). Beim zweiten Maximum der
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HRR war der Unterschied an der Grenze der Unsicherheit. Die THE von PBT/GF reduzierte
PET-P-DOPO nicht nur starker als AIPi-Et bei gleichem Phosphorgehalt, sondern starker als
dies mit AIPi-Et unabhangig vom Phosphorgehalt méglich war (siehe 4.2). Mit PET-P-DOPO
bildete PBT/GF mehr Rickstand als PBT/GF/AIPi-Et6,3 und sogar mehr Rickstand als
PBT/GF/AIPi-Et20. Die Aktivitat von PET-P-DOPO in der kondensierten Phase von PBT/GF
war demnach deutlich starker als bei AIPi-Et. Die Reduktion der THE/TML und damit die
Gasphasenaktivitat war bei PBT/GF/PET-P-DOP0O26,3 und PBT/GF/AIPi-Et6,3 gleich stark
ausgepragt. Die durch unvollstandige Verbrennung erhéhte TSR wurde durch die hohe
Rickstandsbildung von PBT/GF/PET-P-DOPO26,3 teilweise ausgeglichen. Aus diesem
Grund ist die TSR von PBT/GF/PET-P-DOPO26,3 trotz gleicher Gasphasenaktivitat geringer
als bei PBT/GF/AIPi-Et6,3. Die CO Ausbeute beider Materialien war gleich.

Tabelle 4.6 Cone Calorimeter Daten von PBT/GF mit AIPi-Et und phosphorhaltigem Polyes-
ter

PBT/GF/ - AIPi-Et6,3 AIPi-Et20  PET-P-DOP026,3
Phosphorgehalt
[ 0 1,5 48 15
1. pHRR / KW m? 677 + 40 367 + 30 310+ 30 264 + 20
t(1. pHRR) / s 70+ 2 7142 73+7 53+ 2
2. pHRR / KW m* 457 + 40 362 + 30 356 + 40 308 + 30
t(2. pHRR) / s 133+5 114 %12 113+ 10 125+ 19
THE / MJ m? 59 + 1 39+ 1 40 + 1 33+ 1
Riickstand
G o 30+ 1 3141 40 £ 1 43 +1
THE/TML
IMI m? g 1,940, 13401 1,5+0,1 1,3+0,1
TSR/ m? m*? 1578+100 3066+ 100 2580 + 150 2391 + 100
lclf;ﬁgﬁbe“te 004+0,01 011+0,01  0,19+0,01 0,10 + 0,01

Die Erh6éhung des Ruckstands von PBT/GF/AIPi-Et6,3 gegeniiber PBT/GF war nicht signifi-
kant. Folglich gab es keine signifikante Reduktion in der Freisetzung brennbarer Gase. Die
THE von PBT/GF/AIPi-Et6,3 war auf 66 % verglichen mit PBT/GF reduziert. Die Reduktion
der THE erklart sich in erster Naherung durch die Abnahme der THE/TML (68 %), also durch
Gasphasenaktivitat. Die 1. pHRR war auf 54 % reduziert. Eine Reduktion auf 68 % erklart
sich in erster Naherung analog der THE durch die Gasphasenaktivitat. Die weitere Reduktion
der 1. pHRR auf 54 % entspricht einer relativen Reduktion um 21 %. Da der Rickstand von
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4.3 Phosphorhaltiger Polyester als Flammschutzmittel

PBT/GF/AIPi-Et6,3 gegenliber PBT/GF nicht signifikant erhdht war, ist eine erhdhte Schutz-
wirkung des Rickstands als Grund flr die weitere Reduktion der 1. pHRR auszuschlieRen.
Was stattdessen die weitere Reduktion verursachte, konnte nicht eindeutig ermittelt werden.
Die THE/TML von PBT/GF/PET-P-DOP0O26,3 war auf 68 % reduziert. Die freigesetzte Men-
ge brennbarer Gase war durch die erhéhte Ruckstandsbildung auf 81 % reduziert. Die Re-
duktion der THE auf 56 % ergibt sich aus einer Kombination dieser beiden Effekte
(0,68 x 0,81 =0,55). Die 1. pHRR war auf 39 % reduziert. Eine Reduktion auf 55 % erklart
sich in erster Naherung analog der THE durch die Kombination von erhdhter Rickstandsbil-
dung und Gasphasenaktivitat. Die weitere Reduktion der 1. pHRR auf 39 % entspricht einer
relativen Reduktion um 29 % und ist der verbesserten Schutzwirkung des Rickstands aus
Glasfasern und Char zuzuschreiben. Bei einem Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% erreichte
AlPi-Et seine Flammschutzwirkung in PBT/GF fast ausschlieRlich durch Flammenvergiftung.
PET-P-DOPO hingegen erhdhte bei gleich starker Flammenvergiftung auch den Riickstand,
was zu einer starkeren Reduktion der 1. pHRR flhrte.

PBT/GF/PET-P-DOP0O26,3 wurde mit den Trends der Brandparameter in Abhangigkeit
vom Phosphorgehalt der AlPi-Et-Materialien verglichen, um die Effizienz von PET-P-DOPO
in PBT/GF zu bewerten (Abbildung 4.9). PET-P-DOPO reduzierte die 1. pHRR von PBT/GF
starker als der Trend der Materialien mit AIPi-Et erwarten lie3. Die Reduktion war sogar star-
ker als der Grenzwert, gegen den die 1. pHRR bei hohen AIPi-Et-Gehalten strebte. Die Re-
duktion der THE durch PET-P-DOPO war bei gleichem Phosphorgehalt héher als mit AlPi-Et.
Die Reduktion der THE/TML durch PET-P-DOPO entsprach den Erwartungen aus dem
Trend der AIPi-Et-Materialien. Der Rickstand wurde von PET-P-DOPO deutlich starker er-
hoht als der Trend von PBT/GF mit AIPi-Et erwarten lieR. Mit einem Phosphorgehalt von
1,5 Gew.-% in PBT/GF senkte PET-P-DOPO die THE/TML genauso effizient wie AlPi-Et.
Beide Flammschutzmittel haben eine gleich starke Gasphasenaktivitat pro Gew.-% Phos-
phorgehalt. Bei der Reduktion der 1. pHRR und der THE von PBT/GF war PET-P-DOPO
effizienter als AIPi-Et. Den Rickstand erhohte PET-P-DOPO deutlich effizienter als AlPi-Et.
PET-P-DOPO hat demnach pro Gew.-% Phosphorgehalt eine héhere Aktivitat in der kon-
densierten Phase von PBT/GF als AlPi-Et.
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4 Glasfaserverstérktes Polybutylenterephthalat
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Abbildung 4.9 Abhéngigkeit der Brandparameter vom Phosphorgehalt fiir PBT/GF mit AlPi-Et
und phosphorhaltigem Polyester, zur besseren Ubersicht sind die Datenpunkte nur mit dem
Flammschutzmittelgehalt des jeweiligen PBT/GF-Materials bezeichnet

PET-P-DOPO senkte die Brandlast von PBT/GF starker als das mit AIPi-Et, auch mit héhe-
ren Phosphorgehalten, méglich war (Abbildung 4.10). Wurde die Flammenausbreitung durch
pHRR/tg erfasst, war sie bei PBT/GF/PET-P-DOPO26,3 niedriger als bei PBT/GF/AIPi-Et6,3.
Eine Erhéhung des AIPi-Et-Gehalts auf 20 Gew.-% bewirkte zwar eine weitere Reduktion der
Flammenausbreitung, konnte jedoch nicht ganz die Wirkung von PET-P-DOPO erreichen.
Wurde die Flammenausbreitung durch FIGRA erfasst, zeigten PBT/GF/AIPi-Et6,3 und
PBT/GF/PET-P-DOP0O26,3 eine ahnlich starke Reduktion der Flammenausbreitung. Eine
Erhéhung des AlPi-Et-Gehalts brachte kaum eine Verbesserung der Flammenausbreitung.
Der Vergleich von PET-P-DOPO und AIPi-Et als Flammschutzmittel fir PBT/GF auf der
Basis des gleichen Phosphorgehalts von 1,5 Gew.-% zeigt, dass PET-P-DOPO hinsichtlich
der Flammschutzwirkung besser als niedermolekulares AlIPi-Et ist, selbst wenn dieses mit

héherem Phosphorgehalt eingesetzt wird.
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Abbildung 4.10 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von PBT/GF mit

AIPi-Et und phosphorhaltigem Polyester, zur besseren Ubersicht sind die Datenpunkte nur
mit dem Flammschutzmittelgehalt des jeweiligen PBT/GF-Materials bezeichnet
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5 Geschaumtes Polybutylenterephthalat

Geschaumtes PBT ist eine recht neue Entwicklung. Es ist z. B. fiir den Bau von Sandwich-
Strukturen im Leichtbau- und Transportbereich von Interesse. Materialien in diesen Anwen-
dungsbereichen miissen hohe Anforderungen an den Flammschutz erfillen. Schaume zei-
gen aufgrund ihrer geringen thermischen Tragheit (vgl. 2.4) ein schlechteres Brandverhalten
als kompakte Materialien. Bevor geschdumtes PBT fir potentielle Anwendungen in Frage
kommen kann, ist deshalb eine genaue Kenntnis seines Brandverhaltens und moglicher We-
ge seines Flammschutzes notwendig.

5.1 Brandverhalten im Vergleich zu kompaktem Material

Der LOI von PBT-Integralschaum weicht nicht signifikant vom LOI von kompaktem PBT ab
(Tabelle 5.1). Beim LOI Test des Integralschaums schmolz der geschdumte Kern und die
Schmelze lief den Priifkérper hinab (Abbildung 5.1). Es brannten hauptséchlich die kompak-
ten Deckflachen des Integralschaums. Das erklart die Ahnlichkeit des Ergebnisses mit kom-
paktem PBT. Der Integralschaum erreichte mit HBF die schlechteste Klassifizierung in der
horizontalen Brennpriifung nach ISO 9772. Der deutlichste Unterschied zwischen geschaum-

tem und kompaktem PBT war die mehr als halbierte Ziindzeit des Integralschaums.

Tabelle 5.1 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von kompaktem und geschdumtem PBT, Unsicherheit LOI + 1,0 %, Unsicherheit t,, basiert
auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT kompakt geschaumt
LOI/ % O; 23,3 24,3
UL 94_ bzw ISO 9772 HB HBF
Klassifizierung
tig/s 54 +1 2141

Der Verlauf der Warmefreisetzungsrate von kompaktem PBT entsprach einem breiten Maxi-
mum (Abbildung 5.2). Die Wéarmefreisetzungsrate des Integralschaums zeigte ein &hnliches
Maximum. Nach einem ersten Anstieg infolge der Ziindung blieb die HRR zunachst konstant
bevor sie zum Maximum anstieg. Aufgrund der niedrigeren Zeit bis zur Entziindung des In-
tegralschaums trat bei diesem auch das Maximum der Warmefreisetzungsrate friiher auf als
bei kompaktem PBT. Davon abgesehen wies keines der Brandparameter einen signifikanten

Unterschied zwischen kompaktem PBT und Integralschaum auf (Tabelle 5.2).
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5 Geschdumtes Polybutylenterephthalat

Abbildung 5.1 Fotos wéhrend eines LOI Tests von geschdumtem PBT bei einer Sauerstoff-
konzentration von 25 %

—— PBT kompakt
—— PBT geschaumt
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Abbildung 5.2 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von kompaktem
und geschdumtem PBT

Tabelle 5.2 Cone Calorimeter Daten von kompaktem und geschdumtem PBT
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PBT kompakt geschaumt
PHRR / KW m? 1812 + 100 1873 + 100
THE / MJ m? 76 +1 74+£3
Rickstand / Gew.-% 4+1 31
THE/TML /MJ m?2 g™ 2,1+0,1 22+0,1
TSR/ m?m? 1525 + 100 1372+ 100
CO Ausbeute / kg kg™ 0,06 + 0,01 0,06 0,01
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5.1 Brandverhalten im Vergleich zu kompaktem Material

Als Unterschiede im Brandverhalten von kompaktem PBT und Integralschaum verbleiben die
sehr viel niedrigere Zeit bis zur Entziindung des Integralschaums sowie dessen anderer Ver-
lauf der Wéarmefreisetzungsrate am Anfang des Brandtests. Unter der Annahme, dass kom-
paktes PBT und Integralschaum thermisch dicke Materialien sind, gilt fiir die Zeit bis zur Ent-
ziindung [39]:

b= C[M
0 = 3P g — CHF

wobei x die Warmeleitfahigkeit, p die Dichte, ¢ die Warmekapazitat, 7, die Zindtemperatur,
Ty die Anfangstemperatur, q.,.; die eingestellte Bestrahlungsstérke und CHF die kritische Be-
strahlungsstarke zur Zindung ist (siehe auch 2.4). Aufgrund seiner im Vergleich zu kompak-
tem PBT geringeren Dichte und geringeren Warmeleitfahigkeit (Tabelle 5.3) besitzt der Integ-
ralschaum eine geringere thermische Tragheit und folglich auch eine geringere Zeit bis zur
Entziindung. Dies erklart jedoch noch nicht das Plateau in der Warmefreisetzungsrate des
Integralschaums.

Tabelle 5.3 Dichte und Wérmeleitfahigkeit von kompaktem und geschdumtem PBT, Daten
von BASF SE [105] (kompakt) und von den Projektpartnern der Universitét Bayreuth (ge-
schdumt)

PBT kompakt geschaumt
Dichte / kg m* 1300 400 £ 20
Wirmeleitfahigkeit / W mK™ 0,27 0,061 + 0,001

Die geringere Warmeleitfahigkeit des Integralschaums wird hauptsachlich durch den ge-
schaumten Kern verursacht, da die kompakten Deckschichten kompaktem PBT ahneln. Das
bedeutet, dass die obere kompakte Deckschicht durch den Schaumkern vom Rest des Mate-
rials thermisch isoliert wird. Dann lasst sich die Deckschicht in erster Naherung als kompak-
tes PBT mit einer Dicke von unter 1 mm betrachten und mit dem kompakten PBT mit einer
Dicke von 3 mm vergleichen. Betrachtet man beide Materialien als thermisch duinn, gilt [39]:

(Tig _ TO)

tig =1
9= P G et — CHF

Die Zeit bis zur Entziindung hangt in diesem Fall von der Dicke [ ab. Die dinnere Dicke der

Deckschicht erklart dann die kurze Zeit bis zur Entziindung.
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5 Geschdumtes Polybutylenterephthalat

Aus den bisherigen Betrachtungen folgt, dass die Eigenschaften des Integralschaums bis zur
Entzlindung allein von der Deckschicht bestimmt werden. Um dies zu bestétigen, wurde ein
Cone Calorimeter Brandtest des Integralschaums direkt nach der Entziindung abgebrochen.
Der Priifkérper wurde sofort geléscht und abgekihlt, so dass auch die Pyrolyse zum Erliegen
kam. Die Untersuchung des Priifkdrpers zeigte, dass allein die obere Deckschicht
angeschmolzen war und an der Pyrolyse teilnahm. Der darunterliegende Schaumkern war

noch vollkommen intakt (Abbildung 5.3). Dies beweist, dass allein die obere Deckschicht das

Verhalten des Integralschaums bis zur Entziindung bestimmt.

Abbildung 5.3 Priifkérper von geschdumtem PBT nach einem direkt nach der Entziindung
abgebrochenen und geldéschten Cone Calorimeter Test

Ein zweiter Cone Calorimeter Brandtest des Integralschaums wurde 40 s nach der Entziin-
dung abgebrochen und der Prifkdrper geldscht, um weitere Erkenntnisse Gber die Vorgange
im Material wédhrend des Brandes zu erlangen. Dieser Zeitpunkt lag am Ende des Plateaus
in der Warmefreisetzungsrate und vor dem Anstieg der HRR zum Maximum (vgl. Abbildung
5.2). Zu dieser Zeit war das gesamte Material geschmolzen (Abbildung 5.4). Die Struktur des
Integralschaums war nicht mehr vorhanden. Der Grofteil des Materials war braun verféarbt
und hatte demnach an der Pyrolyse teilgenommen.

Die Erkenntnisse aus den abgebrochenen Cone Calorimeter Brandtests erlauben eine Re-
konstruktion des Materialverhaltens wahrend des Brandtests. Der Warmestrahlung des Cone
Calorimeters ausgesetzt, begann sich die obere Deckschicht zu erwarmen, zu schmelzen
und entzlindete sich. Der darunterliegende Schaumkern war zu diesem Zeitpunkt noch véllig
intakt und isolierte das Material unterhalb der oberen Deckschicht thermisch. Dann drang die
Schmelze der oberen Deckschicht in den Schaumkern vor und dessen isolierende Wirkung
wurde aufgehoben. Ein Teil der Warme wurde in das Material abgeleitet und fir das Auf-
schmelzen des Schaumkerns und der unteren Deckschicht benétigt. Dieser Teil der Warme
stand damit nicht fiir die Pyrolyse und Verbrennung zur Verfliigung. Die Warmefreisetzungs-
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5.1 Brandverhalten im Vergleich zu kompaktem Material

rate blieb in dieser Zeit konstant (vgl. Abbildung 5.2). Das Material verhielt sich thermisch
dick. Mit dem vollstadndigen Schmelzen des Materials erfolgte ein Ubergang zu einem ther-
misch diinnen Pool-Feuer aus brennender Schmelze. Die gesamte einfallende Warme des
Strahlers und der Flamme stand ab diesem Zeitpunkt fiir die Pyrolyse und Verbrennung zur
Verfliigung. Die Warmefreisetzungsrate nahm zu und erreichte ihr Maximum.

Abbildung 5.4 Priifkérper von geschdumtem PBT nach einem 40 s nach der Entziindung
abgebrochenen und geldéschten Cone Calorimeter Test

Kompaktes PBT zeigte nicht das anfénglich thermisch dicke Verhalten des Integralschaums.
Aufgrund seiner geringen Dicke von 3 mm und ohne die isolierende Wirkung eines Schaum-
kerns erwarmte sich das kompakte Material gleichmaRiger. Es begann zu schmelzen und
entziindete sich. Daraufhin schmolz es komplett und bildete wie der Integralschaum ein
Pool-Feuer aus brennender Schmelze. Die Warmefreisetzungsrate stieg dabei ab der Ent-
zlindung kontinuierlich an. Das Pool-Feuer, das kompaktes PBT wie auch Integralschaum
bildeten, dominierte mit dem Maximum der Warmefreisetzungsrate das Brandverhalten der
beiden Materialien.

Die Prifkorper von kompaktem PBT und Integralschaum hatten bei unterschiedlicher Dich-
te und Dicke die gleiche Masse. Damit war auch die Brandlast gleich (Abbildung 5.5). Die
mehr als halbierte Ziindzeit des Integralschaums flhrte zu einem deutlich héheren Risiko der
Flammenausbreitung, wenn diese durch pHRR/tg erfasst wurde. Wurde die Flammenaus-
breitung durch FIGRA erfasst, zeigte der Integralschaum ebenfalls ein héheres Risiko der
Flammenausbreitung, da die pHRR friher erreicht wurde als bei kompaktem PBT. Die unter-
suchten Integralschaume unterscheiden sich von kompaktem PBT demnach vor allem in der
héheren Entzindbarkeit und Flammenausbreitung der Schaume.
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Abbildung 5.5 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von kompaktem und
geschdumtem PBT

5.2 Niedermolekulare Flammschutzmittel in geschaum-

tem Polybutylenterephthalat

Mit steigendem Gehalt an AIPi-Et erhohte sich der LOI von PBT Integralschaum deutlich
(Tabelle 5.4). Die Klassifizierung nach 1ISO 9772 selbst wurde nicht verbessert, die Nach-
brennzeit wurde jedoch deutlich reduziert. Mit einer Nachbrennzeit von 3,6 s war der
Schaum PBT/AIPi-Et20 nahe an einer HF-2 Klassifizierung, die eine Nachbrennzeit von unter
2 s voraussetzt. Neben der etwas zu hohen Nachbrennzeit verhinderte brennendes Abtrop-
fen eine HF-1 Klassifizierung. Mit steigendem Gehalt an AIPi-Et wurde auch die Zeit bis zur
Entziindung im Cone Calorimeter erhoht. Damit hatte AIPi-Et einen durchweg positiven Ein-
fluss auf die Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und die Entzindbarkeit im Cone
Calorimeter von PBT Integralschaum. AIPi-H+RXP fiihrte bei einem Gehalt von 4,2 Gew.-%
zu einer Verschlechterung des LOI und der Nachbrennzeit. Lediglich die ty zeigte eine, aller-
dings nicht signifikante, Tendenz zur Erhéhung. Mit 20 Gew.-% AIPi-H+RXP konnte eine
ausreichende Expansion und damit die gewlinschte Dicke des Schaumes von 10 mm nicht
erreicht werden. Das Material konnte deshalb nicht in die Untersuchungen einbezogen wer-

den.

96 BAM-Dissertationsreihe



5.2 Niedermolekulare Flammschutzmittel in geschaumtem Polybutylenterephthalat

Tabelle 5.4 Ergebnisse der Entflammbarkeitstests und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter
von geschdumtem PBT mit AlIPi-Et und AIPi-H+RXP, Unsicherheit LOI = 1,0 %, Unsicherheit
tiy basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/ - AIPi-Et6,3 AIPi-Et20 AIPi-H+RXP4,2
Phosphorgehalt
| Gew.-% 0 1,5 4,8 1,5
LOIl/ % O, 24,3 26,9 50,9 21,1
ISO 9-.,-{2. HBF HBF HBF HBF
Klassifizierung
Nachbrennzeit/ s 78 £ 55 18+12 36+1,0 > 150
tig/s 21+1 33+5 37+3 24 +2

Der Verlauf der Warmefreisetzungsrate von PBT/AIPi-Et6,3 Integralschaum ahnelte dem von
PBT Integralschaum (Abbildung 5.6). Die HRR stieg an und blieb dann konstant bevor sie
zum Maximum anstieg. Die pHRR von PBT/AIPi-Et6,3 war im Vergleich zu PBT reduziert
und trat spater auf. Mit 20 Gew.-% AIPi-Et nahm die HRR nach dem ersten Anstieg wieder
etwas ab bevor sie zum Maximum hin anstieg. PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/AIPi-Et20 bildeten
zum Ende der Verbrennung etwas Ruckstand. Bei PBT/AIPi-Et20 trat dabei Intumeszenz auf.
Dieses Verhalten zeigten auch die kompakten Materialien mit AIPi-Et. Das liegt darin be-
grindet, dass zum Zeitpunkt der Riickstandsbildung sowohl Integralschaum als auch kom-
paktes Material geschmolzen waren und ein Pool-Feuer gebildet hatten. Anstatt der unter-
schiedlichen Ausgangsstruktur bestimmte das Pool-Feuer dann das Brandverhalten. Die
HRR des Schaums PBT/AIPi-H+RXP4,2 blieb nach dem ersten Anstieg nur kurz konstant
und stieg dann langsam weiter zum Maximum an. Bereits wahrend des Brennens bildeten

sich kleine Char-Agglomerate in der Schmelze.
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Abbildung 5.6 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von geschdumtem
PBT mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP

HRR/
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5 Geschdumtes Polybutylenterephthalat

Mit zunehmendem Gehalt senkte AlIPi-Et die pHRR und die THE von PBT Integralschaum
(Tabelle 5.5). Der Ruckstand wurde leicht erhoht. AIPi-Et hatte demnach eine moderate Akti-
vitat in der kondensierten Phase. Die starke Reduktion der THE/TML mit zunehmendem
AIPi-Et Gehalt zeigt die starke Gasphasenaktivitat von AIPi-Et. Eine erhéhte TSR und CO

Ausbeute bewiesen das Vorliegen von Flammenvergiftung als Flammschutzmechanismus.

Tabelle 5.5 Cone Calorimeter Daten von geschdumtem PBT mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP

PBT/ - AIPi-E16,3 AIPi-Et20  AIPi-H+RXP4,2
'7'2?:"':_'_‘;9‘*“3" 0 15 48 1,5
pHRR / kW m* 1873+ 100 1305+ 160 586 + 60 717 £ 70
THE / MJ m* 74+3 614 48+ 1 5443
/Rg:\':f;"d 341 541 111 741
7;?’;'!"2:_1 22+0,1 1,6+0,1 1,3+0,1 1,7£0,1
TSR/ m? m? 1372 + 100 2713 £ 300 3942 + 300 2345 £ 150
f&ﬁ:ﬁbe”te 006£001  010£001 0,15+ 0,03 0,08 + 0,01

Der Schaum PBT/AIPi-H+RXP4,2 zeigte eine ahnlich starke Gasphasenaktivitat und Aktivitat
in der kondensierten Phase wie PBT/AIPi-Et6,3 mit demselben Phosphorgehalt. Die THE
und pHRR waren bei PBT/AIPi-H+RXP4,2 jedoch stérker reduziert als bei PBT/AIPi-Et6,3.
Der Grund fur die niedrigere pHRR war der unterschiedliche Zeitpunkt der Rickstandsbil-
dung. Beim Schaum PBT/AIPi-Et6,3 begann die Riickstandsbildung bei 130-140 s und damit
erst nach der pHRR (vgl. Abbildung 5.6). Die Ruickstandsbildung konnte den Verlauf der
Warmefreisetzungsrate folglich nicht mehr beeinflussen. Beim Schaum PBT/AIPi-H+RXP4,2
begann sich bereits nach ca. 57 s an mehreren Stellen der Oberflache Rickstand zu bilden.
Mit der Zeit nahm die Zahl und die GroRRe der gebildeten Riickstands-"Inseln" zu. Ein Teil der
Materialoberflache wurde durch den Riickstand geschiitzt. Die Verbrennung wurde verlang-
samt, das Maximum der Warmefreisetzungsrate abgeschwacht. Der Zeitpunkt der Ruick-
standsbildung hatte jedoch keinen Einfluss auf die THE, da die Riickstandsmenge beider
Materialien gleich war. Die niedrigere THE erklart sich durch die geringere Ausgangsmasse
der PBT/AIPi-H+RXP4,2 Prifkérper (durchschnittlich 35,0 g) im Vergleich zu PBT/AIPi-Et6,3
(39,7 g). Die THE st direkt proportional zur verbrannten Masse. Eine um 12 % verringerte
Ausgangsmasse fuhrt bei sonst gleichem Brandverhalten folglich zu der um 12 % reduzier-
ten THE.
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Der leicht erhohte Rickstand des Schaums PBT/AIPi-Et6,3 entspricht einer Reduktion der
freigesetzten Menge brennbarer Gase auf 98 % im Vergleich zu PBT-Schaum. Flammenver-
giftung reduzierte die THE/TML von PBT/AIPi-Et6,3 auf 73 %. In Kombination ergeben diese
beiden Mechanismen eine Reduktion auf 72 % (0,98 x 0,73 = 0,72), wobei der Einfluss des
Ruckstands auRerst gering ist. Die Reduktion der THE auf 82 % entsteht hauptsachlich
durch die Gasphasenaktivitat von AIPi-Et in PBT-Schaum. Die Reduktion der pHRR auf 70 %
erklart sich in erster Naherung analog der pHRR hauptsachlich durch Gasphasenaktivitat.
Bei PBT/AIPi-H+RXP4,2 Integralschaum war die freigesetzte Menge brennbarer Gase durch
eine leichte Riickstandserhéhung im Vergleich zu PBT Integralschaum auf 96 % reduziert.
Die THE/TML wurde durch Flammenvergiftung auf 77 % reduziert. Eine Kombination der
beiden Effekte entspricht einer Reduktion auf 74 % (0,96 x 0,77 = 0,74) und erklart die Re-
duktion der THE auf 73 %. Die pHRR war verglichen mit PBT Integralschaum auf 38 % redu-
ziert. Eine Reduktion der pHRR auf 73 % erklart sich in erster Naherung analog zur THE
durch die leicht erhéhte Riickstandsbildung und die Gasphasenaktivitat. Die weitere Reduk-
tion der pHRR auf 38 %, die einer relativen Verringerung um 48 % entspricht, entsteht durch
die Schutzwirkung des sich bereits wahrend der Verbrennung an mehreren Stellen der Ober-
flache bildenden Riickstands von PBT/AIPi-H+RXP4,2 Integralschaum.

Die Zugabe von 20 Gew.-% AIPi-Et zu PBT Integralschaum erhohte den Rickstand von
3 auf 11 Gew.-%. Das entspricht einer Verringerung der freigesetzten Menge brennbarer
Gase auf 92% im Vergleich zu geschaumtem PBT. Die THE/TML des Schaums
PBT/AIPi-Et20 war durch Flammenvergiftung auf 59 % reduziert. Zusammen ergeben diese
beiden Mechanismen eine Reduktion auf 54 % (0,92 x 0,59 = 0,54), was in etwa der Verrin-
gerung der THE (65 %) entspricht. Die Reduktion der THE von PBT/AIPi-Et20 Integral-
schaum gegenuber geschaumtem PBT erklart sich also durch die kombinierte Wirkung von
Rickstandsbildung und Flammenvergiftung. Die pHRR von PBT/AIPi-Et20 Integralschaum
war verglichen mit geschdumtem PBT auf 31 % reduziert. Eine Reduktion der pHRR auf bis
zu 54 % erklart sich in erster Naherung analog der THE durch die Kombination aus erhdhter
Rickstandsbildung und Flammenvergiftung. Die weitere Reduktion der pHRR auf 31 % ent-
spricht einer relativen Verringerung um 43 % und ist der Schutzwirkung des intumeszierten
Rickstands zuzuordnen. Die Flammschutzmechanismen Flammenvergiftung, erhdhte Riick-
standsbildung und Schutzwirkung des intumeszierten Rickstands waren in PBT/AIPi-Et20
Integralschaum genauso stark wie in kompaktem PBT/AIPi-Et20. Grund hierfir ist das Pool-
Feuer aus brennender Schmelze, das sowohl die Integralschdumen als auch die kompakten
Materialien bilden. Dieses Pool-Feuer bestimmt mafigeblich das Brandverhalten. Aus diesem
Grund verhalten sich die Integralschdume und die kompakten Materialien im Cone
Calorimeter Test sehr dhnlich, wie auch die Ahnlichkeit der intumeszierten Riickstande von
geschdumtem und kompaktem PBT/AIPi-Et20 zeigt (Abbildung 5.7).
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Abbildung 5.7 Intumeszierter Riickstand von kompaktem (links) und geschdumtem (rechts)
PBT/AIPI-Et20

Die Reduktion der pHRR und der THE von den PBT Integralschdumen mit AIPi-Et war nicht
eindeutig als linear oder nicht-linear abhangig vom Phosphorgehalt bestimmbar (Abbildung
5.8). Die im Vergleich zum Trend der AIPi-Et Materialien starkere Reduktion der THE von
PBT/AIPi-H+RXP4,2 wurde hauptsachlich auf die geringere Ausgangsmasse der Prifkdrper
von PBT/AIPi-H+RXP4,2 zuriickgefihrt. Die starkere Reduktion der pHRR lag dagegen in
der friheren Rickstandsbildung von PBT/AIPi-H+RXP4,2 begriindet. Die Reduktion der
THE/TML und damit die Zunahme der Gasphasenaktivitat hing linear vom Phosphorgehalt
der AIPi-Et Materialien ab. Die Reduktion der THE/TML von PBT/AIPi-H+RXP4,2 entsprach
den Erwartungen aus dem Trend der AIPi-Et Materialien. Den Riickstand erhdhte AlPi-Et
linear mit steigendem Phosphorgehalt. Der Riickstand von PBT/AIPi-H+RXP4,2 war etwas
hoher als der Trend der AIPi-Et Materialien erwartet lieR. Dies deutete eine effizientere Erho-
hung des Rickstands durch AIPi-H+RXP an.

AlPi-Et senkte sowohl das Risiko durch Flammenausbreitung als auch das Risiko durch
die Brandlast der PBT Integralschdume (Abbildung 5.9). Dabei war es unerheblich, ob die
Flammenausbreitung durch FIGRA oder pHRR/t4 erfasst wurde. PBT/AIPi-H+RXP4,2 sugge-
rierte bei gleichem Phosphorgehalt eine niedrigere Brandlast als PBT/AIPi-Et6,3. Der Grund
hierfir war jedoch die niedrigere Ausgangsmasse der PBT/AIPi-H+RXP4,2 Probekorper.
Unter Berlcksichtigung der unterschiedlichen Ausgangsmasse war die Brandlast von
PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/AIPi-H+RXP4,2 gleich grof3. Die starkere Reduktion der pHRR
durch die friihere Rickstandsbildung von PBT/AIPi-H+RXP4,2 fiihrte bei gleichem Phos-
phorgehalt zu einem niedrigeren Risiko durch Flammenausbreitung als bei PBT/AIPI-Et6,3.

Die Integralschaume bildeten wie die kompakten Materialien ein Pool-Feuer, das das
Brandverhalten dominierte. Aufgrund des ahnlichen Brandverhaltens sind die Flammschutz-
mittel, die in den kompakten Materialien eine gute Flammschutzwirkung zeigten, auch fir
den Flammschutz der Integralschdume geeignet.
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Abbildung 5.8 Abhéngigkeit der Brandparameter vom Phosphorgehalt fiir geschdumtes PBT
mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP
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Abbildung 5.9 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von PBT mit AIPi-Et
und AIPi-H+RXP
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5.3 Phosphorhaltiger Polyester als Flammschutzmittel

Mit PBT/PET-P-DOPO26,3 wurde keine fiir eine Dicke von 10 mm ausreichende Expansion
erreicht. Es wurden deshalb PBT/PET-P-DOPQO26,3 Integralschdume mit einer Dicke von
5 mm hergestellt und mit PBT Integralschdumen derselben Dicke verglichen. Ein Vergleich
mit Integralschdumen anderer Dicke ist nur eingeschrankt méglich.

Der PBT/PET-P-DOPQO26,3 Integralschaum zeigte einen leicht erhéhten LOI im Vergleich
zu PBT Integralschaum (Tabelle 5.6). Die Zeit bis zur Entziindung im Cone Calorimeter war
nicht signifikant verandert. Dieses Verhalten steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der
kompakten Materialien, bei denen PET-P-DOPO den LOI nicht beeinflusste, die Zeit bis zur
Entziindung jedoch stark verkurzte.

Tabelle 5.6 Ergebnisse des LOI und Entziindbarkeit im Cone Calorimeter von geschdumtem
PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester, Unsicherheit LOIl = 1,0 %, Unsicherheit ty
basiert auf der maximalen Abweichung der Messwerte vom Mittelwert

PBT/ - PET-P-DOP026,3
LOI /% O, 21,7 24,1
tiy/s 18+ 1 20 +2

Der Verlauf der Warmefreisetzungsraten der Integralschaume PBT/PET-P-DOP0O26,3 und
PBT waren sehr ahnlich (Abbildung 5.10). Der Hauptunterschied war, dass das Maximum
der Warmefreisetzungsrate von PBT/PET-P-DOP026,3 im Vergleich zu PBT reduziert war.
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Abbildung 5.10 Wérmefreisetzungsrate und insgesamt freigesetzte Wérme von geschdum-
tem PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester

Neben der pHRR wurde auch die THE durch die Zugabe von PET-P-DOPO zu PBT Integral-
schaum reduziert (Tabelle 5.7). Der Rickstand von PBT/PET-P-DOPO26,3 Integralschaum
war durch die Aktivitdt von PET-P-DOPO in der kondensierten Phase erhoht. Die Gaspha-
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senaktivitdt von PET-P-DOPO bewirkte eine Reduktion der THE/TML des Schaums
PBT/PET-P-DOPO26,3 im Vergleich zu PBT Integralschaum. Eine leichte Erhéhung der TSR
und der CO Ausbeute von PBT/PET-P-DOP0O26,3 bestatigte das Vorliegen von Flammen-
vergiftung als Flammschutzmechanismus.

Tabelle 5.7 Cone Calorimeter Daten von geschdumtem PBT im Blend mit phosphorhaltigem
Polyester, Werte in Klammern sind (iber das Verhéltnis der Priifkérpermasse berechnet

PBT/ - PET-P-DOPO26,3  AIPi-Et6,3  AIPi-H+RXP4,2
Dicke / mm 5 5 10 10
Masse / g 25,7 25,8 39,7 35,0
pHRR/KWm? 1748 + 150 1242 + 50 1305 + 160 717 £ 70

» 61+ 4 54+ 3

THE /MJ m 53 + 1 40 + 1 @0) 40)
Riickstand /
Conr o 1£1 1242 54+ 1 741
mErgZ'v'g';/ 21+0,1 1,8+0,1 1,6+0,1 1,740

) 2 2713 + 300 2345 + 150
TSR/m?m 1175 + 60 1367 + 80 (1760) (1725)
E;)k';ﬂSbe“te/ 0,06 + 0,01 0,08 + 0,01 0,10 + 0,01 0,08 + 0,01

Beim Vergleich der 5 mm dicken Schdume mit den 10 mm dicken Schdumen PBT/AIPi-Et6,3
und PBT/AIPi-H+RXP4,2 muss der Einfluss der unterschiedlichen Dicke und der unterschied-
lichen Ausgangsmasse der Prifkorper berticksichtigt werden. Die pHRR von PBT Integral-
schaum mit einer Dicke von 5 mm (Tabelle 5.7) und 10 mm (Tabelle 5.5) war trotz unter-
schiedlicher Dicke und Masse der Materialien &hnlich grof3. Die pHRR wird durch das Pool-
Feuer aus brennender Schmelze bestimmt. Da die Materialien an diesem Punkt bereits voll-
stdndig geschmolzen waren, hatte die Dicke keinen Einfluss mehr. Zum Einfluss der Masse
auf die pHRR ist zu beachten, dass die beiden PBT-Schaume das Pool-Feuer unterschied-
lich schnell bildeten. Der 10 mm dicke PBT-Schaum hatte ein ausgepragtes Plateau in der
Warmefreisetzungsrate bevor diese zum Maximum anstieg (Abbildung 5.6). Das Maximum
der HRR wurde bei ca. 89 s erreicht. Beim 5 mm dicken Schaum war das Plateau in der
HRR weniger ausgepragt und das Maximum wurde bereits nach ca. 71 s erreicht. Aufgrund
der geringeren Dicke und Ausgangsmasse schmolz der 5 mm dicke Schaum schneller und
bildete in kiirzerer Zeit ein Pool-Feuer als der 10 mm dicke Schaum. Folglich stand bei dem
5 mm Schaum ein gréRerer Anteil der Ausgangsmasse fiir das Pool-Feuer zur Verfligung als
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beim 10 mm Schaum. Dadurch wurde der Unterschied in der Ausgangsmasse der beiden
Materialien so weit ausgeglichen, dass die pHRR nahezu gleich war. Unter der Annahme,
dass dieses Verhalten auch fur flammgeschiitzten Integralschaum gilt, kénnen die Maxima
der HRR direkt verglichen werden (Tabelle 5.7). Die Zugabe von PET-P-DOPO zu PBT In-
tegralschaum reduzierte die pHRR genauso stark (27 %) wie AIPi-Et bei gleichem Phos-
phorgehalt. AIPi-H+RXP reduzierte die pHRR starker (59 %), weil es schon wéhrend der
Verbrennung Ruckstand bildete und nicht erst gegen Ende wie AIPi-Et und PET-P-DOPO
(vgl. 5.2). Die THE ist direkt proportional zur Ausgangsmasse der Priifkdrper. Unter Berlick-
sichtigung der Ausgangsmasse wurde fir die Schaume PBT/AIPI-Et6,5 und
PBT/AIPi-H+RXP4,2 eine THE von ca. 40 MJ m? berechnet. Damit zeigen alle drei Flamm-
schutzmittel, bei gleichem Phosphorgehalt, die gleiche Reduktion der THE (25 %) von PBT-
Schaum. Der Riickstand in Gew.-% kann direkt verglichen werden, ebenso die THE/TML
und die CO-Ausbeute, die auf die Ausgangsmasse normiert sind. Unter der Annahme, dass
die TSR hauptsachlich von der verbrannten Masse abhangt, kdnnen korrigierte TSR-Werte
fur PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/AIPi-H+RXP4,2 berechnet werden. PET-P-DOPO erhdhte den
Rickstand starker als AIPi-Et und AIPi-H+RXP. Alle drei Flammschutzmittel zeigten eine
gleich starke Reduktion der THE/TML (ca. 20 %) und damit eine gleich starke Gasphasenak-
tivitdt. Das Vorliegen von Flammenvergiftung als Flammschutzmechanismus wurde durch
eine erhdhte CO-Ausbeute und Rauchfreisetzung bestéatigt.

Der erhéhte Ruckstand von PBT/PET-P-DOPO26,3 Integralschaum entspricht einer Ver-
ringerung der freigesetzten Menge brennbarer Gase auf 89 % im Vergleich zu geschdumtem
PBT. Die THE/TML des Schaums PBT/PET-P-DOP026,3 war durch Flammenvergiftung auf
86 % reduziert. Zusammen ergeben diese beiden Mechanismen eine Reduktion auf 77 %
(0,89 x 0,86 = 0,77), was der Verringerung der THE (75 %) entspricht. Die Reduktion der
THE von PBT/PET-P-DOP0O26,3 Integralschaum gegeniiber geschdumtem PBT erklart sich
also durch die kombinierte Wirkung von erhohter Riickstandsbildung und Flammenvergif-
tung. Die pHRR von PBT/PET-P-DOPO26,3 Integralschaum war verglichen mit geschaum-
tem PBT auf 71 % reduziert. Eine Reduktion der pHRR auf bis zu 75 % erklart sich in erster
Naherung analog der THE durch die Kombination aus Riickstandsbildung und Flammenver-
giftung. Die weitere Reduktion der pHRR auf 71 % entspricht einer relativen Verringerung um
5 % und liegt innerhalb der Unsicherheit. Es ist demnach keine signifikante Schutzwirkung
des Riickstands vorhanden. Die aktiven Flammschutzmechanismen sind damit in dem Integ-
ralschaum PBT/PET-P-DOPO26,3 genauso stark wie in kompaktem PBT/PET-P-DOP026,3
(siehe 3.4.2). Dies bestatigt erneut die Dominanz des bei kompakten Materialien wie auch
Integralschdumen entstehenden Pool-Feuers Uber das Brandverhalten.

Nach Berucksichtigung der unterschiedlichen Ausgangsmasse zeigten die PBT Integral-

schaume mit 5 mm und 10 mm Dicke ein gleich groRes Risiko durch Brandlast sowie ein
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ahnlich groRes Risiko durch Flammenausbreitung (pHRR/ty und FIGRA) (Abbildung 5.11).
Unter der Annahme, dass sich auch die flammgeschitzten Schaume unterschiedlicher Dicke
ahnlich verhalten, kann ihr Brandrisiko miteinander verglichen werden. Unter Berticksichti-
gung der unterschiedlichen Ausgangsmasse reduzierten alle drei Flammschutzmittel
(AIPi-Et, AIPi-H+RXP und PET-P-DOPO) die Brandlast des PBT Integralschaums gleich
stark. Die Flammenausbreitung wurde ebenfalls reduziert, dabei gab es jedoch deutliche
Unterschiede zwischen den einzelnen Flammschutzmitteln in der Starke der Reduktion.
PET-P-DOPO hatte keinen Einfluss auf die Zeit bis zur Entzindung und die Zeit (71 s) bzw.
Lage der pHRR. Es reduzierte jedoch die Hohe der pHRR und damit auch das Risiko der
Flammenausbreitung (PHRR/tiy und FIGRA). AIPi-Et reduzierte nicht nur die pHRR, sondern
erhdhte auch die Zeit bis zur Entziindung und die Zeit bis zum Erreichen der pHRR (133 s).
Dadurch reduzierte AlPi-Et, bei gleichem Phosphorgehalt, das Risiko der Flammenausbrei-
tung starker als PET-P-DOPO. Wie AIPi-Et verlangerte auch AIPi-H+RXP die Zeit bis zur
pHRR. Die Zeit bis zur Entziindung erhéhte es nicht so stark wie AIPi-Et. Die pHRR reduzier-
te AIPi-H+RXP starker als AlPi-Et. Damit reduzierte AlPi-H+RXP, bei gleichem Phosphorge-
halt, auch das Risiko der Flammenausbreitung stérker als AlPi-Et.

Bei gleichem Phosphorgehalt blieb PET-P-DOPO hinsichtlich der Flammschutzwirkung in
PBT Integralschaum hinter AIPi-Et und AIPi-H+RXP zurlick. AIPi-H+RXP zeigte die beste
Flammschutzwirkung. Mit PET-P-DOPO und hohen Gehalten von AIPi-H+RXP konnte aller-
dings nur eine niedrige Expansion des Materials erreicht werden. Den besten Kompromiss

aus Flammschutzwirkung und guter Expansion auch bei hohen Gehalten stellte AlPi-Et dar.
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Abbildung 5.11 Brandrisiken durch Brandlast und Flammenausbreitung von geschdumtem

PBT im Blend mit phosphorhaltigem Polyester, Integralschdume mit 5 mm Dicke (Kreise)
und 10 mm Dicke (Quadrate)
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6 Zusammenfassung

PBT findet aufgrund seiner vorteilhaften Eigenschaften eine breite Anwendung, vor allem im
Fahrzeugbau und der Elektro- sowie Elektronikindustrie. Fur die meisten dieser Anwendun-
gen muss PBT flammgeschiitzt werden, da es leicht brennbar ist. Aus gesundheitlichen und
Okologischen Bedenken gegeniiber halogenhaltigen Flammschutzmitteln gibt es einen Trend
zu unbedenklicheren phosphorhaltigen Alternativen. Die meisten der aktuell verwendeten
Flammschutzmittel verschlechtern die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs oder
neigen zum Ausblihen. Der Einfluss der chemischen Struktur der Flammschutzmittel auf die
Flammschutzwirkung und Eigenschaften des Werkstoffs ist bis heute nur mangelhaft ver-
standen. Gleiches gilt flr den Einfluss der Makrostruktur des Werkstoffs auf das Brandver-
halten und die daraus resultierenden Anforderungen an potentielle Flammschutzmittel.

Um das Versténdnis zu verbessern und Probleme bisheriger Flammschutzmittel zu I6sen,
wurden in dieser Arbeit phosphorhaltige Polyester als polymere, halogenfreie Flammschutz-
mittel fir PBT untersucht und mit gangigen niedermolekularen Flammschutzmitteln vergli-
chen. Polymere Flammschutzmittel neigen nicht zum Ausbliihen und beeinflussen die me-
chanischen Eigenschaften im Idealfall nicht. Die chemische Umgebung des Phosphors wur-
de variiert, um wichtige Erkenntnisse iber den Einfluss der chemischen Struktur auf die akti-
ven Flammschutzmechanismen und die Flammschutzwirkung ableiten zu kdnnen. Neben
kompaktem Material wurde auch glasfaserverstarktes und geschdumtes PBT untersucht, um
wichtige Erkenntnisse Gber den Einfluss der Makrostruktur auf das Brandverhalten zu erhal-
ten.

Der Verlauf der Warmefreisetzungsrate von kompaktem PBT entspricht einem thermisch
diinnen Material. Die Verstarkung von PBT mit Glasfasern hat einen negativen Einfluss auf
die Entflammbarkeit. Die Reduktion von LOI und t, wurde auf den durch die Glasfasern un-
terdriickten Schmelzfluss und die verringerte Wéarmeleitung durch unterdriickte Konvektion
zurtickgefiihrt. Die unter Brandbedingungen inerten Glasfasern reduzieren die Brandlast, da
sie einen Teil des brennbaren PBT ersetzten. Aulerdem bilden sie im Brandfall eine Schicht,
die ahnlich einem Rickstand eine Schutzwirkung besitzt. Der Verlauf der Warmefreiset-
zungsrate entspricht einem thermisch dicken Material. Die Brandrisiken durch Brandlast und
Flammenausbreitung werden durch die Glasfasern verringert. Die mit Blick auf Anwendung
und Zulassung wichtigen Entflammbarkeitseigenschaften werden durch die Glasfasern ver-
schlechtert. Im Vergleich zu kompakten Material miissen Flammschutzmittel in glasfaserver-
starktem PBT besonders die schlechteren Entflammbarkeitseigenschaften verbessern.
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Der PBT Integralschaum hat eine wesentlich niedrigere Zeit bis zur Entziindung als kompak-
tes PBT und damit ein hdheres Risiko durch Flammenausbreitung. Dieses Verhalten konnte
auf die isolierende Wirkung des Schaumkerns zuriickgefiihrt werden. Der Schaumkern iso-
liert die obere Deckschicht des Integralschaums thermisch vom Rest des Materials, so dass
allein die obere Deckschicht das Verhalten bis zur Entziindung bestimmt. Im weiteren Ver-
lauf des Brandes bildet der Integralschaum wie kompaktes Material ein Pool-Feuer aus
brennender Schmelze, das dann das Brandverhalten dominiert. Mit der Bildung des Pool-
Feuers geht das Verhalten des Materials von thermisch dick (Integralschaum) zu thermisch
dinn (brennende Schmelze) Uber. Abgesehen von der leichteren Entziindbarkeit des
Schaums, weisen Integralschaum und kompaktes PBT deshalb ein ahnliches Brandverhalten
auf. Die im Vergleich zu kompaktem PBT hohere Entziindbarkeit des Integralschaums stellt
einen zusatzlichen Anspruch an potentielle Flammschutzmittel dar.

Die detaillierte Analyse des Brandverhaltens von glasfaserverstarktem PBT und PBT In-
tegralschaum im Vergleich zu kompaktem PBT hat ein Verstandnis fir die positiven und ne-
gativen Einflisse der Makrostruktur des Werkstoffs auf das Brandverhalten geschaffen. Das
Wissen lber den Zusammenhang zwischen Makrostruktur und Brandverhalten ermdglicht
es, spezielle Anforderungen der einzelnen Werkstoffe an potentielle Flammschutzmittel vor-

herzusagen.

Die beiden niedermolekularen Flammschutzmittel AIPi-Et und AIPi-H+RXP wirken in kom-
paktem PBT uUber drei Flammschutzmechanismen, nadmlich Flammenvergiftung, erhohte
Rickstandsbildung und eine Schutzwirkung des Rickstands. Die Flammenvergiftung ist bei
beiden Flammschutzmitteln gleich stark. Die erhdhte Riickstandsbildung und die Schutzwir-
kung des Ruckstands ist bei AIPi-H+RXP starker, obwohl nur bei PBT/AIPi-Et20 Intumeszenz
auftrat. Die Flammschutzmechanismen sind spezifisch in ihrem Einfluss auf die Brandpara-
meter. Flammenvergiftung und erhéhte Rickstandsbildung reduzieren pHRR und THE, die
Schutzwirkung des Riickstands reduziert nur die pHRR. Unterschiede in der Starke und Effi-
zienz der einzelnen Mechanismen bei den beiden Flammschutzmitteln wurden auf die ver-
schieden starke Freisetzung des Phosphors in die Gasphase bzw. sein verschieden starkes
Verbleiben in der kondensierten Phase zurlickgefihrt. AIPi-H+RXP setzt wahrend seiner
Zersetzung bei relativ niedrigen Temperaturen Phosphin frei, was zu Problemen bei der Ver-
arbeitung fUhren kann. Bei AIPi-Et besteht dieses Problem nicht. AIPi-Et fiihrt auBerdem zu
besseren Ergebnissen in den fir industrielle Anwendungen wichtigen Entflammbarkeitstests.
Es wurde deshalb als Referenz fir den Vergleich mit den neuen Flammschutzmitteln ausge-
wahlt.

In glasfaserverstarktem PBT wirken AIPi-Et und AIPi-H+RXP Uber dieselben Mechanis-

men, also Flammenvergiftung, erhdhte Rickstandsbildung und eine Schutzwirkung des
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Ruckstands, wie in kompaktem PBT. Die Glasfasern unterdriicken jedoch die Intumeszenz,
die bei kompaktem PBT/AIPi-Et20 auftritt. AlPi-Et erreicht bei einem Gehalt von 13 Gew.-%
eine optimale Flammschutzwirkung in PBT/GF. Diese Konzentration liegt unterhalb der Her-
stellerangabe fiir eine V-0 Klassifizierung und fihrt zu einem Maximum im LOI, in der Starke
der Flammenvergiftung und in der Reduktion der Brandlast. Ein hdherer Gehalt an AlPi-Et
verschlechtert die genannten Parameter wieder. Im Vergleich zur Herstellerangabe von
20 Gew.-% AIPi-Et stellt die Verwendung von 13 Gew.-% AIPi-Et und bis zu 7 Gew.-% eines
Synergisten den vielversprechenderen Weg zu mdglichst effizientem Flammschutz von
PBT/GF dar.

Mit der Bildung eines Pool-Feuers, das das Brandverhalten dominiert, verhalt sich PBT In-
tegralschaum ahnlich dem kompakten Material. Folglich ist die Wirkung der Flammschutzmit-
tel in geschaumtem und kompaktem PBT &ahnlich. AIPi-Et und AlPi-H+RXP wirken auch im
Integralschaum Uber Flammenvergiftung, eine erhdhte Rickstandsbildung und eine Schutz-
wirkung des Rickstands. Der PBT/AIPi-Et20 Integralschaum bildet wie kompaktes
PBT/AIPi-Et20 einen intumeszierten Rickstand. Die Starke der einzelnen Flammschutzme-
chanismen in den Integralschdumen ahnelt deren Stérke in den analogen kompakten Mate-
rialien.

Die eingehende Untersuchung der fir PBT gangigen Flammschutzmittel AIPi-Et und
AIPi-H+RXP hat die aktiven Flammschutzmechanismen von AIPi-Et und AIPi-H+RXP in
kompaktem, glasfaserverstarktem und geschaumtem PBT offengelegt. AuRerdem wurde
nachgewiesen, dass die Starke und Effizienz der einzelnen Flammschutzmechanismen von
der Verteilung des Phosphors in Gas- und kondensierter Phase bestimmt wird. Es wurde
gezeigt, welche Brandparameter die einzelnen Flammschutzmechanismen beeinflussen und
damit, welche Brandrisiken sie senken. Diese Erkenntnisse ermdéglichen zukunftig eine ziel-
gerichtetere Auswahl von Flammschutzmitteln in Abhangigkeit von den fir ein bestimmtes
Schutzziel ginstigsten Flammschutzmechanismen. Die unerwartet niedrige optimale Kon-
zentration von AIPi-Et in PBT/GF ermdglicht einen effizienteren Flammschutz von PBT/GF
und zeigt dartber hinaus, dass hohe Flammschutzmittelgehalte nicht zwangslaufig zu einer
guten Flammschutzwirkung fihren.

Bei der Zersetzung der phosphorhaltigen Polyester treten mehrere Prozesse auf. Die Haupt-
kette zersetzt sich anfangs zu einem vollaromatischen Polyester, der sich dann weiter zer-
setzt. Die Phosphorsubstituenten zersetzen sich, wobei ein Teil des Phosphors in die
Gasphase freigesetzt wird und ein Teil im Rickstand verbleibt. Der DOPO-Substituent ist
thermisch stabiler und zersetzte sich bei etwas hoheren Temperaturen als der DPPO- und
der DPhPO-Substituent. In den phosphorhaltigen Polyestern sind drei Flammschutz-

mechanismen aktiv. Die Flammenvergiftung und die Schutzwirkung des intumeszierten
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Rickstands sind bei allen drei Polyestern gleich stark. In Abhangigkeit vom Phosphorsubsti-
tuenten bilden die Polyester unterschiedlich viel Rickstand. Die Hauptkette ohne Phosphor-
substituenten bildet 19 Gew.-% Riickstand. Die Einfiihrung des DPhPO-Substituenten be-
wirkt eine Erhéhung des Rickstands um weitere 8 Gew.-%. Der DPPO-Substituent erhéht
den Rickstand im Vergleich zur Hauptkette um 14 Gew.-%. Der DOPO-Substituent erhéht
den Rickstand um 21 Gew.-%. Daraus konnten wichtige Schlussfolgerungen uber den Ein-
fluss der chemischen Umgebung des Phosphors auf die gebildete Riickstandsmenge gezo-
gen werden. Der DPhPO-Substituent ist durch nicht-verbriickte Substituenten am Phosphor
und P-C-Bindungen charakterisiert. Dagegen verfigt der DPPO-Substituent lber verbriickte
Substituenten am Phosphor. Die Verbriickung der Substituenten in PET-P-DPPO bewirkt,
dass im Vergleich zu PET-P-DPhPO mehr Phosphor im Riickstand verbleibt und mehr
Rickstand gebildet wird. Der DOPO-Substituent verfiigt nicht nur tUber verbriickte Substi-
tuenten am Phosphor, sondern auch Uber eine P-O-C,,om-Bindung. PET-P-DOPO bildet
mehr Rickstand als PET-P-DPPO, obwohl bei beiden Polyestern gleich viel Phosphor im
Rickstand verbleibt. Der Grund dafir, ist die hydrolyseempfindliche P-O-C,,om -Bindung des
DOPO-Substituenten. Diese Bindung bzw. die OH-Gruppe, die bei ihrer Offnung entsteht,
kann mit den Zersetzungsprodukten von PET-P-DOPO reagieren. Dies fordert die Vernet-
zung und damit die Rickstandsbildung. Durch den am starksten erhéhten Rickstand besitzt
PET-P-DOPO die beste Flammschutzwirkung der drei phosphorhaltigen Polyester.

Die Blends aus PBT und den phosphorhaltigen Polyestern zeigen leichte Wechselwirkun-
gen wahrend der Zersetzung, die den gebildeten Riickstand gegeniiber dem berechneten
Ruckstand leicht reduzieren. Diese Wechselwirkungen sind unabhangig vom Phosphorsub-
stituenten. Desweiteren beginnt die Zersetzung des DOPO-Substituenten bei etwas niedrige-
ren Temperaturen als bei reinem PET-P-DOPO. Mit einem Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-%
sind die Entflammbarkeitseigenschaften der Blends nicht besser als von PBT. Im Gegensatz
zu den reinen phosphorhaltigen Polyestern tritt bei den Blends keine Intumeszenz auf und
eine Schutzwirkung des Rickstands ist nicht vorhanden. Alle Blends zeigen eine gleich star-
ke Flammenvergiftung. Die Starke der erhohten Rickstandsbildung folgt dem Trend der rei-
nen phosphorhaltigen Polyester. Von den drei phosphorhaltigen Polyestern wird die beste
Flammschutzwirkung in PBT mit PET-P-DOPO erreicht.

Die gezielte Variation der chemischen Umgebung des Phosphors ermdéglichte, Erkenntnis-
se Uber deren Einfluss auf die Zersetzungsmechanismen und das Brandverhalten der phos-
phorhaltigen Polyester abzuleiten. Die gefundenen Zusammenhange gelten auch in den
Blends der phosphorhaltigen Polyester mit PBT. Die Kenntnis derartiger Struktur-
Eigenschaftsbeziehungen ist die Grundvoraussetzung, um Flammschutzmittel durch die An-
derung ihrer Struktur fur bestimmte Anwendungen zu optimieren oder sogar um fur spezielle

Anwendungen gezielt neue Flammschutzmittel zu designen.
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Als flammgeschiitzte Polyestermaterialien zeigen PBT/AIPi-Et20 und PET-P-DOPO je drei
aktive Flammschutzmechanismen. Die Flammenvergiftung ist bei beiden Materialien gleich
stark. Beide Materialien bilden einen intumeszierten Riickstand. Die gleich starke Schutzwir-
kung der beiden Riickstédnde konnte auf deren strukturelle Ahnlichkeit zurlickgefiihrt werden.
PET-P-DOPO zeigt eine deutlich bessere Flammschutzwirkung als PBT/AIPi-Et20, was nicht
allein auf den etwas hdheren Phosphorgehalt von PET-P-DOPO zurtickzufiihren ist. Der
Hauptgrund flr die bessere Flammschutzwirkung von PET-P-DOPO ist die starkere und vor
allem effizientere Erh6hung der Riickstandsbildung.

Das flammgeschitzte Polyestermaterial PBT/AIPi-Et20 wird in den Flammschutzeigen-
schaften von dem intrinsisch flammgeschitzten Polyester PET-P-DOPO (Ubertroffen. Seine
hervorragenden Flammschutzeigenschaften machen PET-P-DOPO zu einem vielverspre-
chenden Flammschutzmittel fir PBT.

Die flammgeschitzten PBT-Materialien PBT/AIPI-Et6,3 und PBT/PET-P-DOP0O26,3 wurden
auf der Basis ihres gleichen Phosphorgehalts von 1,5 Gew.-% verglichen. Beide Materialien
besitzen eine gleich starke Gasphasenaktivitat (Flammenvergiftung). Intumeszenz tritt bei
keinem der beiden Materialien auf, eine Schutzwirkung des Riickstands ist nicht vorhanden.
PBT/PET-P-DOP026,3 bildet deutlich mehr Ruckstand als PBT/AIPi-Et6,3. Insgesamt ist,
beim gleichen Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-%, die Flammschutzwirkung von PET-P-DOPO
in PBT ahnlich der von AIPi-Et.

Da Flammschutzmittel nicht nur nach ihrer Flammschutzwirkung beurteilt werden, wurden
die mechanischen Eigenschaften von PBT/AIPi-Et6,3 und PBT/PET-P-DOP026,3 durch un-
sere Projektpartner untersucht. Beide Flammschutzmittel reduzieren die Bruchdehnung und
Schlagzéhigkeit von PBT drastisch. AIPi-Et reduziert auBerdem die Zugfestigkeit von PBT.
PET-P-DOPO hat trotz seines viel hdheren Gehalts in PBT keinen Einfluss auf die Zugfestig-
keit. Es hat damit weniger negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften von PBT
als AIPi-Et. In der Kombination von Flammschutzwirkung und mechanischen Eigenschaften
ist PET-P-DOPO als Flammschutzmittel fir PBT gegentiiber AIPi-Et im Vorteil.

Die Morphologie der Materialien wurde von unseren Projektpartnern untersucht, um maogli-
che Ursachen des mechanischen Verhaltens festzustellen. PET-P-DOPO bildet mit PBT ei-
nen nicht mischbaren Blend. Die PET-P-DOPO Doméanen wirken ahnlich den AIPi-Et Parti-
keln als Diskontinuitaten in der PBT Matrix und verursachen die Verschlechterung der me-
chanischen Eigenschaften.

Das polymere Flammschutzmittel PET-P-DOPO hat, trotz héherem Gehalt, bei dhnlicher
Flammschutzwirkung weniger negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften von
PBT als AIPi-Et. Die Ergebnisse ermoglichen es, vielversprechende Ansatze fir die Optimie-
rung von PET-P-DOPO abzuleiten. Eine Erhéhung des Phosphorgehaltes von PET-P-DOPO
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erhéht die Flammschutzwirkung bzw. erlaubt bei gleicher Flammschutzwirkung eine Reduk-
tion des eingesetzten PET-P-DOPO Gehalts. Eine Verbesserung der Mischbarkeit von
PET-P-DOPO mit PBT fiihrt zu einer besseren Anbindung der Phasen aneinander. Die me-

chanischen Eigenschaften werden dadurch weiter verbessert.

In glasfaserverstarktem PBT zeigen PET-P-DOPO und AIPi-Et bei gleichem Phosphorgehalt
von 1,5Gew.-% eine gleich starke Gasphasenaktivitat. Darliber hinaus hat
PBT/GF/PET-P-DOP0O26,3 im Vergleich zu PBT/GF/AIPi-Et6,3 eine stark erhdhte Riick-
standsbildung und eine bessere Schutzwirkung des Rickstands. Dadurch Ubertrifft
PET-P-DOPO die Flammschutzwirkung von AIPi-Et in PBT/GF sogar dann, wenn AIPi-Et mit
einem héheren Phosphorgehalt eingesetzt wird als PET-P-DOPO.

PET-P-DOPO ist als Flammschutzmittel fir PBT/GF noch besser geeignet als fir kompak-
tes PBT, da es in PBT/GF die Flammschutzwirkung von AlPi-Et sogar Ubertrifft.

PET-P-DOPO verhalt sich in PBT Integralschaum ahnlich wie in kompaktem PBT. Bei einem
Phosphorgehalt von 1,5 Gew.-% in PBT Integralschaum zeigt PET-P-DOPO keine Intumes-
zenz und keine Schutzwirkung des Riickstands. Es wirkt Gber Flammenvergiftung und erhéh-
te Rickstandsbildung und reduziert die Brandrisiken des PBT Integralschaums. Der Ver-
gleich von PET-P-DOPO mit AIPi-Et und AIPi-H+RXP bei gleichem Phosphorgehalt zeigt,
dass alle drei Flammschutzmittel die Brandlast von PBT Integralschaum gleich stark reduzie-
ren. Das Risiko der Flammenausbreitung reduziert PET-P-DOPO nicht so stark wie AlPi-Et.
Die gréRte Reduktion der Flammenausbreitung zeigte AIPi-H+RXP. Mit PET-P-DOPO und
hohen Gehalten von AlPi-H+RXP ist allerdings keine hohe Expansion des Materials méglich.
Den besten Kompromiss aus Flammschutzwirkung und guter Expansion auch bei hohen
Flammschutzmittelgehalten stellt AlPi-Et dar.

PET-P-DOPO ist als Flammschutzmittel fir PBT Integralschaum nicht so gut geeignet wie
fur kompaktes PBT, denn es kann nicht mit Flammschutzwirkung von AIPi-Et und
AIPi-H+RXP mithalten kann. AIPi-Et und AIPi-H+RXP sind der zusatzlichen Anforderung
durch die hohe Entziindbarkeit des Integralschaums besser gewachsen, weil sie die Zeit bis
Entziindung verlangern. In kompaktem PBT hingegen fiihren dieselben Flammschutzmittel
zu einer verkirzten Zeit bis zur Entzindung. Grund hierflr kann eine unterschiedliche Vertei-
lung der Flammschutzmittel in kompaktem PBT und Integralschaum sein. In zuklnftigen Ar-
beiten sollte daher die Verteilung der Flammschutzmittel im Integralschaum untersucht wer-
den. Ein weiterer Punkt von Interesse ist der Einfluss der Flammschutzmittel auf die

Verschaumbarkeit und Expansion.
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Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verstandnis
der Struktur-Eigenschaftsbeziehungen im Flammschutz von Polymeren, speziell von PBT.
Das Verstéandnis des Einflusses der Makrostruktur auf das Brandverhalten verbessert die
Vorhersage der speziellen Anforderungen eines Werkstoffs an ein potentielles Flamm-
schutzmittel. Aus der detaillierten Untersuchung géngiger Flammschutzmittel wurden neue
Erkenntnisse uUber deren Wirkungsweise abgeleitet. Diese neuen Erkenntnisse ermdglichen
eine zielgerichtetere Auswahl von Flammschutzmitteln fir bestimmte Schutzziele und einen
effizienteren Einsatz der Flammschutzmittel. Aus der gezielten Variation der chemischen
Umgebung des Phosphors in phosphorhaltigen Polyestern wurden Erkenntnisse uUber den
Einfluss der chemischen Umgebung auf die Zersetzung und das Brandverhalten der Materia-
lien abgeleitet. Diese tragen zu einem Grundwissen bei, das die Optimierung oder auch
Neuentwicklung von Flammschutzmitteln fir bestimmte Anwendungen durch eine Anpas-
sung der chemischen Struktur ermdglicht. PET-P-DOPO hat sich als ein Flammschutzmittel
fur kompaktes PBT erwiesen, das bei sehr guter Flammschutzwirkung die mechanischen
Eigenschaften von PBT nicht so stark verschlechtert wie AIPi-Et als gangiges Flammschutz-
mittel. Fur glasfaserverstarktes PBT ist PET-P-DOPO sogar noch besser geeignet als fir
kompaktes PBT. Lediglich im Integralschaum ist die Flammschutzwirkung von PET-P-DOPO
nicht zufriedenstellend. Mit den aufgezeigten Optimierungsansatzen zur weiteren Verbesse-
rung der mechanischen Eigenschaften von mit PET-P-DOPO flammgeschutztem PBT ist

PET-P-DOPO eine vielversprechende Alternative zu gangigen Flammschutzmitteln fiir PBT.
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7 Summary

PBT is widely used in automotive, electric and electronic industry due to its advantageous
properties. PBT has to be flame retarded for most of its applications because it is easily
flammable. Halogen-containing flame retardants have been increasingly substituted by
phosphorus-containing alternatives for health and environmental reasons. Unfortunately,
most of the flame retardants, which are used today, deteriorate the mechanical properties of
PBT or tend to bloom. The influence of the flame retardant's chemical structure on the flame-
retardancy performance and the material properties is poorly understood. The influence of
the material's macrostructure on the burning behaviour and the resulting demands for poten-
tial flame retardants is not sufficiently known, too.

In this study, phosphorus polyester were investigated as polymeric halogen-free flame re-
tardants and compared to common low-molecular additives to improve the understanding of
structure-property relationships and solve the problems of common flame retardants. Poly-
meric flame retardants do not tend to bloom and ideally have no negative influence on the
mechanical properties. The chemical surrounding of the phosphorus was systematically var-
ied to gain insight into the influence of the chemical structure on active flame-retardancy
mechanisms and flame-retardancy performance. Glass fibre reinforced and foamed PBT was
investigated in addition to compact PBT to provide an understanding of the macrostructure's

influence on the burning behaviour.

The course of compact PBT's heat release rate corresponds to a thermally thin material. The
glass fibre reinforcement of PBT has a negative influence on its flammability. Reasons for the
reduction of LOI and ty were suppressed melt flow and reduced thermal conductivity through
suppressed convection by the glass fibres. The glass fibres, which are inert under fire condi-
tion, reduce the fire load because they replace a part of the flammable PBT. Furthermore,
they form a layer on the surface of the burning material. This layer has a protective effect
similar to char. The course of the heat release rate of PBT/GF corresponds to a thermally
thick material. The risk of fire load and flame spread are reduced by glass fibres. The flam-
mability properties, which are essential for certification and application, are worsened by
glass fibres. Compared to compact material, flame retardants especially have to improve the
worsened flammability properties of glass fibre reinforced PBT.

PBT integral foam has a much lower time of ignition than compact PBT and thus a higher
risk of flame spread. This behaviour was attributed to the insulating effect of the foamed
core. The foamed core thermally insulates the upper compact layer from the rest of the mate-
rial. Therefore, the behaviour until ignition occurs is determined only by the upper compact
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layer. In the course of burning, the integral foam forms a pool-fire of burning melt which
dominates the fire behaviour. This is similar to compact material, which forms a pool-fire, too.
On the formation of the pool-fire, the material's behaviour changes from thermally thick (inte-
gral foam) to thermally thin (burning melt). Therefore, integral foam and compact material
show a similar burning behaviour except for the higher ignitability of the foam. The higher
ignitability of the foam represents an additional demand for any potential flame retardant.

The detailed analysis of the burning behaviour of compact and glass fibre reinforced PBT
as well as PBT integral foam has provided an understanding of the positive and negative
effects of the macrostructure on the fire behaviour. The knowledge of the relation between
macrostructure and burning behaviour allows for the prediction of the specific demands that
the individual materials represent for potential flame retardants.

The two low-molecular flame retardants AIPi-Et and AIPi-H+RXP act via three flame-
retardancy mechanisms in compact PBT, namely flame inhibition, increased charring and
protective effect of the char. Flame inhibition is equally strong with both flame retardants.
Increased charring and the char's protective effect are stronger with AIPi-H+RXP, even
though only PBT/AIPi-Et20 showed intumescence. The flame-retardancy mechanisms have
a specific influence on different fire parameters. Flame inhibition and charring reduce pHRR
and THE, while the char's protective effect only reduces pHRR. The different strength and
efficiency of each mechanism was attributed to the difference in the amount of phosphorus
released into the gas phase and the amount of phosphorus that remained in the condensed
phase. AIPi-H+RXP releases phosphine at relatively low temperature, which can be a prob-
lem during processing. AlPi-Et does not have this problem. Additionally, AlPi-Et leads to bet-
ter results in the flammability tests, which are important for industrial applications. Therefore,
AlPi-Et was chosen as a reference for the comparison with the new flame retardants.

In glass fibre reinforced PBT, AIPi-Et and AIPi-H+RXP act via the same three flame-
retardancy mechanisms as in compact PBT. However, the glass fibres suppress the intu-
mescence, which occurred in compact PBT/AIPi-Et20. AIPi-Et reaches an optimal flame-
retardancy performance in PBT/GF at a loading of 13 wt.-%. This loading is below the manu-
facturer's information about how much AIPi-Et is needed for a V-0 classification. AIPi-Et pro-
vides a maximum in LOI, in the strength of flame inhibition and in the reduction of fire load at
its optimal loading. These three parameters are worsened again if the loading of AIPi-Et is
increased beyond its optimum. Thus, the use of 13 wt.-% AIPi-Et together with up to 7 wt.-%
of a synergist is a more promising way to efficiently flame retard PBT/GF than the 20 wt.-%
AlPi-Et of the manufacturer's information.

Forming a pool-fire, which dominates the fire behaviour, PBT integral foam shows a be-

haviour similar to compact PBT. Thus, the action of the flame retardants in foamed and com-
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pact PBT is similar, too. AIPi-Et and AlIPi-H+RXP act via flame inhibition, increased charring
and a protective effect of the char in PBT integral foam. PBT/AIPi-Et20 integral foam forms
an intumescent residue, as does compact PTB/AIPi-Et20. The strength of the different flame-
retardancy mechanisms in PBT integral foam is similar to their strength in the corresponding
compact materials.

The investigation of two common flame retardants for PBT, AlPi-Et and AIPi-H+RXP, has
revealed the flame-retardancy mechanisms of these additives in compact, glass fibre rein-
forced and foamed PBT. It was proven that the strength and efficiency of each flame-
retardancy mechanism depends on the amount of phosphorus released into the gas phase
and the amount that remains in the condensed phase. It was shown which fire parameters,
and thus which fire risks, are reduced by different flame-retardancy mechanisms. These re-
sults allow a more targeted selection of flame retardants in dependence of the flame-
retardancy mechanisms that are most efficient concerning a certain protection goal. The un-
expectedly low optimal loading of AIPi-Et in PBT/GF enables a more efficient flame retar-
dancy of PBT/GF. Besides, it proves that high flame retardant loadings do not necessarily

lead to high flame-retardancy performance.

Several processes take place during the decomposition of the phosphorus polyesters. In the
beginning, the main chain decomposes to form a fully aromatic polyester, which decomposes
later on. Upon decomposition of the phosphorus substituents, a part of phosphorus is re-
leased into the gas phase and a part of it remains in the condensed phase. The DOPO-
substituent is thermally more stable and decomposes at higher temperatures than the
DPPO- and DPhPO-substituent. Three flame-retardancy mechanisms are active in the phos-
phorus polyesters. Flame inhibition and the intumescent char's protective effect are equally
strong in all three phosphorus polyesters. The amount of char strongly depends on the struc-
ture of the phosphorus substituent. The main chain without any phosphorus substituent
forms 19 wt.-% char. The introduction of the DPhPO-substituent increases char formation by
8 wt.-%. The introduction of the DPPO-substituent increases char formation by 14 wt.-%
compared to the main chain's residue. The DOPO-substituent increases char formation by
21 wt.-%. These results allow to draw important conclusions about the influence of the
chemical surrounding of the phosphorus on the strength of char formation. The DPhPO-
substituent is characterised by P-C-bonds and non-bridging substituents at the phosphorus.
The DPPO-substituent has bridging substituents at the phosphorus. These bridging substitu-
ents cause more phosphorus to remain in the residue and thus an increased char formation
in comparison to PET-P-DPhPO. The DOPO-substituent has not only bridging substituents at
the phosphorus but also a P-O-C,om-bond. PET-P-DOPO forms more char than

PET-P-DPPO, even though the same amount of phosphorus remains in the residue of each
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of the two polyesters. The reason is the P-O-C,,om-bond, which is sensitive to hydrolysis. The
OH-group, which is formed upon hydrolytic scission of this bond, can react with decomposi-
tion products of PET-P-DOPO. This promotes cross-linking and thus char formation.
PET-P-DOPO shows the best flame-retardancy performance of the three phosphorus polyes-
ters due to the strongest increase in char formation.

Blends of PBT and phosphorus polyesters show slight interactions during decomposition.
These interactions slightly reduced the amount of char in comparison to the calculated
amount. They are independent of the phosphorus substituent. The decomposition of the
DOPO-substituent starts at slightly lower temperature in the blend with PBT than in
PET-P-DOPO. The flammability properties of the blends with 1.5 wt.-% phosphorus are not
improved compared to PBT. In contrast to the phosphorus polyesters, no intumescence oc-
curs in the blends. Thus, there is no protective effect of the residue. All blends show an
equally strong flame inhibition. The increase in char formation of the blends follows the same
trend as in the phosphorus polyesters. Out of the three blends, PBT with PET-P-DOPO
showed the best flame-retardancy performance.

The systematic variation of the phosphorus' chemical surrounding allowed to draw conclu-
sions about the influence of the chemical structure on the decomposition mechanisms and
burning behaviour of the phosphorus polyesters. The deduced relations apply for the blends
of phosphorus polyesters with PBT, too. The knowledge of such structure-property relation-
ships is the precondition to optimise flame retardants for given applications by changing their
structure or to design new flame retardants for specific applications, respectively.

As flame-retarded polyester materials, PBT/AIPi-Et20 and PET-P-DOPO act via three flame-
retardancy mechanisms each. Flame inhibition is equally strong in both materials. Both mate-
rials form an intumescent residue. The equally strong protective effect of the two residues
was attributed to their structural similarity. PET-P-DOPO shows a better flame-retardancy
performance than PBT/AIPi-Et20, which is not only due to the higher phosphorus content of
PET-P-DOPO. In fact, the main reason for the better flame-retardancy performance of
PET-P-DOPO is its stronger and more efficient increase in char formation.

The flame-retarded polyester material PBT/AIPi-Et20 is outperformed by the intrinsically
flame-retarded polyester PET-P-DOPO regarding the flame-retardant properties. lts out-
standing flame-retardancy performance makes PET-P-DOPO a promising flame retardant for
PBT.

The flame-retarded polyester materials PBT/AIPi-Et6.3 and PBT/PET-P-DOP026.3 were
compared based on their equal phosphorus content of 1.5 wt.-%. Both materials exhibit an

equally strong flame inhibition. Neither material showed intumescence and their residues do
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not have a protective effect. PBT/PET-P-DOP0O26.3 forms more char than PBT/AIPI-Et6.3.
Overall, the flame-retardancy performance of PBT/PET-P-DOP026.3 is similar to that of
PBT/AIPi-Et6.3 at the same phosphorus content.

As flame retardants are not only evaluated for their flame-retardancy performance, the
mechanical properties of PBT/AIPi-Et6.3 and PBT/PET-P-DOPO26.3 were investigated by
our project partners. Both flame retardants significantly reduce the elongation at break and
the impact strength of PBT. Additionally, AIPi-Et reduces the tensile strength of PBT.
PET-P-DOPO had no effect on the tensile strength, even though its loading was higher than
that of AIPi-Et. Therefore, PET-P-DOPO deteriorated the mechanical properties of PBT less
than AIPi-Et. Regarding the combination of flame-retardancy performance and mechanical
properties, PET-P-DOPO is a better flame retardant for PBT than AlPi-Et.

The morphology of the materials was investigated by our project partners to find possible
reasons for the mechanical behaviour. PET-P-DOPO forms an immiscible blend with PBT.
The PET-P-DOPO domains act, similar to AIPi-Et particles, as discontinuities in the PBT ma-
trix and cause the reduction in the mechanical properties.

The polymeric flame retardant PET-P-DOPO has a flame-retardancy performance similar
to AIPi-Et but it does not worsen the mechanical properties of PBT as much as AlPi-Et, de-
spite the higher loading of PET-P-DOPO. The results allow to deduce promising approaches
to further optimise PET-P-DOPO. Increasing the phosphorus content of PET-P-DOPO in-
creases its flame-retardancy performance or reduces the necessary loading of
PET-P-DOPO, respectively. Improving the miscibility of PBT and PET-P-DOPO increases
the connection between the two phases. This way, the mechanical properties are further im-

proved.

PET-P-DOPO and AlPi-Et show an equally strong gas-phase activity in PBT/GF at the same
phosphorus content of 1.5 wt.-%. PBT/GF/PET-P-DOP026.3 has a strongly increased char
formation and a better protective effect of the char than PBT/GF/AIPi-Et6.3. Thus,
PET-P-DOPO outperforms AlPi-Et as a flame retardant for PBT/GF even if AIPi-Et is used
with a higher phosphorus content.

PET-P-DOPO is even better suited as a flame retardant for PBT/GF than for compact PBT
because it even exceeds the flame-retardancy performance of AlPi-Et in PBT/GF.

The behaviour of PET-P-DOPO in PBT integral foam is similar to its behaviour in compact
PBT. PET-P-DOPO shows no intumescence and no protective effect of the residue at a
phosphorus content of 1.5 wt.-%. PET-P-DOPO reduces the fire risk of PBT integral foam via
flame inhibition and increased char formation. A comparison of PET-P-DOPO with AIPi-Et

and AIPi-H+RXP at the same phosphorus content shows that each of the three flame retar-
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dants decreases the fire load of PBT foam equally strong. AIPi-Et reduces the flame spread
of PBT foam stronger than PET-P-DOPO. The strongest reduction in flame spread is
achieved by AIPi-H+RXP. It was not possible to reach a high expansion of the foam with
PET-P-DOPO and high loadings of AlPi-H+RXP. AIPi-Et is the best compromise concerning
flame-retardancy performance and expansion of the foam, even if it is used with higher load-
ings.

PET-P-DOPO as flame retardant for PBT integral foam is not as good as it is as flame re-
tardant for compact PBT because PET-P-DOPO cannot compete with the flame-retardancy
performance of AlPi-Et and AIPi-H+RXP in the foam. Increasing the time to ignition, AIPi-Et
and AIPi-H+RXP are better suited to meet the additional demands of the foam's higher ig-
nitability. The same flame retardants lead to a decrease in time to ignition in compact PBT.
The reason possibly is a difference in the distribution of the flame retardants between com-
pact PBT and integral foam. Therefore, the distribution of the flame retardants should be in-
vestigated in future work. The influence of the flame retardants on the expansion and
foamability is another interesting topic.

The results of this work are a major contribution to the understanding of structure-property
relationships in flame retardancy of polymers, especially in flame retardancy of PBT. The
knowledge about the macrostructure's influence on burning behaviour improves the predic-
tion of special demands for a potential flame retardant by a certain material. New insights in
the mode of action of common flame retardants have been deduced from the detailed inves-
tigation of these flame retardants. These insights enable a more target-oriented selection of
flame retardants for specific safety objectives and a more efficient use of flame retardants.
The systematically varied chemical surrounding of the phosphorus in phosphorus polyesters
allowed to provide knowledge about the influence of the chemical structure on decomposition
and burning behaviour. This knowledge is the basis for optimising or even creating flame
retardants for specific applications by modifying their structure. PET-P-DOPO demonstrated
very good flame-retardancy performance in compact PBT while it did not deteriorate the me-
chanical properties as much as the common flame retardant AIPi-Et did. PET-P-DOPO is
even better suited as flame retardant for glass fibre reinforced PBT than as flame retardant
for compact PBT. It is only in the foam that the flame-retardancy performance of
PET-P-DOPO is not satisfactory. However, the approaches to further optimise the mechani-
cal properties of PBT flame retarded with PET-P-DOPO, which are presented in this work,

make PET-P-DOPO a promising alternative to common flame retardants for PBT.
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10 Anhang

10.1 Materialien

Die in dieser Arbeit untersuchten Materialien wurden von den Projektpartner an der Universi-
tat Bayreuth und am IPF Dresden hergestellt. Die Prifkdrper wurden spritzgegossen oder
gepresst. Die Unterschiede in der Herkunft, Verarbeitung und Dicke der Prufkdrper flhrten
dazu, dass nicht alle Materialien direkt miteinander vergleichbar sind. Die Herstellung der
Materialien ist deshalb nach den Kapiteln eingeteilt, in denen die entsprechenden Materialien

diskutiert werden.

10.1.1 Kompaktes PBT mit niedermolekularen Flammschutzmit-
teln sowie glasfaserverstarktes PBT mit niedermolekularen
Flammschutzmitteln und phosphorhaltigem Polyester (Ka-

pitel 3.1 und 4.1-4.3)

Das PBT (Ultradur B4520, BASF SE, Deutschland) wurde von den Projektpartnern der Uni-
versitat Bayreuth auf einem gleichldufigen Doppelschneckenextruder (Megacompounder
ZSK 26 MCC, Werner & Pfleiderer (heute Coperion), Deutschland) mit einem Verhaltnis von
Lange zu Durchmesser von 44 bei einer maximalen Temperatur von 250 °C verarbeitet. Das
getrocknete PBT und AIPi-Et (Exolit OP 1240, Clariant Deutschland), AlPi-H+RXP (Phoslite
B85AX, Italmatch Chemicals, Italien) bzw. PET-P-DOPO wurden tUber den Haupteinzug zu-
gefiihrt.

Fur die glasfaserverstarkten Materialien wurden aulerdem 30 Gew.-% Glasfasern (Fiber
Glass ChopVantage HP 3786, PPG Industries, USA) mit einem Durchmesser von 10 pm und
einer Lange von 4,5 mm Uber einen gleichlaufigen Seiteneinzug zugefihrt.

Das aufbereitete Granulat wurde 4 h bei 100 °C getrocknet. Die Prifkorper wurden dann
auf einer Allrounder 320 S 500-150 Spritzgussmaschine (Arburg, Deutschland) mit einer
Schmelztemperatur von 250 °C und einer Werkzeugtemperatur von 70 °C spritzgegossen.
Die Prifkorperdimensionen betrugen (Angaben in Millimetern): 100 x 100 x 3 (Cone
Calorimeter Brandtest), 150 x 12,9 x 3,2 (UL 94 Brennprifungen) und 150 x 10 x 4 (LOI).

Das mit dem glasfaserverstarkten PBT verwendete PET-P-DOPO enthielt aufgrund ande-
rer Versuche noch 1 Gew.-% PTFE (Dyneon MM 5935 EF, 3M Deutschland) als Antitropfmit-
tel. Da in dem hier diskutierten glasfaserverstarkten Material aber bereits die Glasfasern den

Schmelzfluss unterdriicken, hat das Antitropfmittel keinen Einfluss auf das Brandverhalten.
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10 Anhang

10.1.2 Phosphorhaltige Polyester (Kapitel 3.2)

Die phosphorhaltigen Polyester wurden von den Projektpartnern am KIT und IPF hergestellt
wie in [106] beschrieben. Pellets der Materialien wurden von den Projektpartnern am IPF 4 h
bei 120 °C in einem Vakuumofen getrocknet. Priifkérper fir den Cone Calorimeter Brandtest
(100 mm x 100 mm x 3 mm) wurden bei 250 °C und 10 bar fir 8-10 min in einer Form ge-
presst. Polyimid- bzw. Aluminiumfolie wurde benutzt, um ein Anhaften der Materialien in der
Form zu verhindern. Die Form wurde auf Raumtemperatur abgekuhlt, bevor der Prifkdrper
entfernt wurde.

Zur Herstellung von Vergleichsmaterialien wurde PBT (Ultradur B4520, BASF SE,
Deutschland) auf einem gleichlaufigen Doppelschneckenextruder (ZSK 30, Coperion,
Deutschland) mit einem Verhaltnis von Lange zu Durchmesser von 41 bei einer maximalen
Temperatur von 250 °C verarbeitet. Das getrocknete PBT wurde Uber den Haupteinzug zu-
gefiihrt, AIPi-Et (Exolit OP 1240, Clariant Deutschland) Uber den Seiteneinzug. Prifkorper fir
den Cone Calorimeter Brandtest (100 mm x 100 mm x 3 mm) wurden analog den phosphor-
haltigen Polyestern gepresst. Prifkorper fir LOI (126 mm x 6,5 mm x 3,2 mm) und UL 94
(126 mm x 12,7 mm x 3,2 mm) wurden auf einer Demag Ergotech 100/420-310 (Demag,
Deutschland) Spritzgussmaschine hergestellt. Prifkdrper fir UL 94 und LOI von
PET-P-DOPO in gleicher Dimension wurden auf einer kleineren Spritzgussmaschine (BOY
22 AHV, Dr. Boy, Deutschland) hergestellt.

10.1.3 Kompaktes PBT mit phosphorhaltigen Polyestern (Kapitel

3.3)

Das PBT (Ultradur B4520, BASF SE, Deutschland) wurde von den Projektpartnern der Uni-
versitat Bayreuth auf einem gleichlaufigen Doppelschneckenextruder (Brabender DSE 20/40,
Brabender, Deutschland) mit einem Verhaltnis von Lange zu Durchmesser von 40 bei einer
maximalen Temperatur von 250 °C verarbeitet. Das getrocknete PBT und die getrockneten
phosphorhaltigen Polyester wurden tiber den Haupteinzug zugefiihrt.

Das aufbereitete Granulat wurde 4 h bei 80 °C getrocknet. Die Priifkérper wurden dann in
einer HeilBpresse unter Vakuum bei 250 °C und 20 kN fir 5 min gepresst. Die Prifkérperdi-
mensionen betrugen (Angaben in Millimetern): 100 x 100 x 3 (Cone Calorimeter Brandtest),
124 x 12,9 x 3,0 (UL 94 Brennprifungen) und 150 x 6,5 x 3 (LOI).
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10.1.4 Kompaktes PBT mit niedermolekularen Flammschutzmit-

teln und phosphorhaltigem Polyester (Kapitel 3.4.2-3.4.4)

PBT (Ultradur B4520, BASF SE, Deutschland) wurde von den Projektpartnern am IPF auf
einem gleichlaufigen Doppelschneckenextruder (ZSK 30, Coperion, Deutschland) mit einem
Verhéltnis von Lange zu Durchmesser von 41 bei einer maximalen Temperatur von 250 °C
verarbeitet. Das getrocknete PBT wurde iber den Haupteinzug zugefiihrt, AlPi-Et (Exolit OP
1240, Clariant Deutschland) bzw. PET-P-DOPO (iber den Seiteneinzug. Aus dem aufbereite-
ten, getrockneten Granulat wurden Prifkérper auf einer Demag Ergotech 100/420-310
Spritzgussmaschine (Demag, Deutschland) spritzgegossen. Die Prifkérperdimensionen be-
trugen (Angaben in Millimetern): 100 x 100 x4 (Cone Calorimeter Brandtest),
126 x 12,7 x 3,2 (UL 94 Brennprifungen) und 126 x 6,5 x 3,2 (LOI).

10.1.5 Geschaumtes PBT mit niedermolekularen Flammschutzmit-
teln (Kapitel 5.1 und 5.2)

Mittels SchaumspritzgieRen wurden die Compounds von den Projektpartnern der Universitat
Bayreuth zu PBT-Integralschdumen mit kompakten Decklagen und einem geschaumten
Kern verarbeitet. Die Herstellung der Probekérper wurde auf einer Battenfeld BA 1500/630 +
400 BK Sandwich mit einer Schmelztemperatur von 250 °C und einer HeiRkanaltemperatur
von 265 °C durchgeflihrt. Die Plastifiziereinheit dieser Anlage ist mit einer MuCell®-
Direktbegasungseinheit der Firma Trexel ausgestattet, mit der mit physikalischen Treibmit-
teln mikrozellulare Schaume hergestellt werden kénnen. Hierzu wurde Stickstoff im Gberkriti-
schen Zustand und mit einer Gaskonzentration von 1 % direkt in die Plastifiziereinheit inji-
ziert. Die SchlieReinheit ist mit einem atmenden Werkzeug mit Tauchkante ausgestattet, so
dass die Werkzeugkavitat mit den Grundmafien 220 mm x 64 mm nach dem Einspritzen
prazise von 3 mm auf 10 mm 6ffnen kann (Dicke des Probekoérpers). Zur Untersuchung der
Compounds mit kommerziellen Flammschutzmitteln wurden mit diesem Verfahren Integral-
schdume mit einer Dicke von 10 mm hergestellt. Die Prifkérperdimensionen betrugen (An-
gaben in Millimetern): 100 x 100 x 10 (Cone Calorimeter Brandtest) und 80 x 10 x 10 (LOI).

10.1.6 Geschaumtes PBT mit phosphorhaltigem Polyester (Kapitel
5.3)

Die Compounds mit phoshorhaltigem Polyester wurden von den Projektpartnern der Univer-
sitat Bayreuth mit dem gleichen Verfahren zu 5 mm dicken Probekdrpern verarbeitet. Das
Atmen des Werkzeugs auf 10 mm war nicht mdéglich, da die gasbeladene Schmelze durch

die Zugabe des Flammschutzmittels in ihrer Expansionskraft gehindert wurde und somit die
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Werkzeugkavitat nicht vollstdndig ausfiillen konnte. Die Prifkérperdimensionen betrugen
(Angaben in Millimetern): 100 x 100 x 5 (Cone Calorimeter Brandtest) und 80 x 10 x 5 (LOI).

10.2 Methoden

10.2.1 Methoden Pyrolyse
Fir die Thermogravimetrie wurde eine TG 209 ASC F1 Iris (Netzsch, Deutschland) einge-

setzt. Die zu untersuchenden Materialien wurden mit einer Kryomiihle zu Pulver gemahlen.
Es wurden Aluminiumoxidtiegel und eine Einwaage von 10 mg verwendet. Die Proben wur-
den mit einer Heizrate von 10 °C min™ und unter einem kontinuierlichen Stickstoffstrom von
30 ml min™ von 30 °C auf 900 °C aufgeheizt. Zur Korrektur der geratespezifischen Abwei-
chungen und Auftriebskrafte dienten Leermessungen.

Zur Analyse der gasformigen Zersetzungsprodukte wurde ein Tensor 27 FTIR-
Spektrometer (Bruker Optics, Deutschland) mit der Thermogravimetrie gekoppelt. Der ge-
samte Stickstoffstrom wurde in die Gasmesszelle des Spektrometers transferiert. Soweit
nicht anders angegeben, wurden Gasmesszelle und Transferline bei 270 °C betrieben. Zur
Detektion von P-O-C,om-Gruppen war es notig, die Temperatur der Gasmesszelle und
Transferline auf 230 °C zu senken. Auf die niedrigere Temperatur wurde an den entspre-
chenden Stellen explizit hingewiesen. FTIR-Spektren wurden im Wellenzahlbereich von 600-
4000 cm™ mit einer optischen Aufldsung von 4 cm™ aufgenommen. Die Auswertung der
Spektren erfolgte durch die Zuordnung charakteristischer Schwingungsbanden und durch
Vergleich mit Referenzspektren aus verschiedenen Datenbanken (z. B. Nicolet Vapor Pha-
se).

Zur Analyse der Veranderungen in der kondensierten Phase wurde ein Vertex 70 FTIR-
Spektrometer (Bruker Optics, Deutschland) mit einer FTIR 600 Linkam stage Zelle (Linkam
Scientific Instruments Ltd., Vereinigtes Konigreich) ausgestattet. Pulverformiges Material
wurde auf einem KBr-Pressling aufgeschmolzen, um einen dinnen Film zu erhalten. Der
Pressling wurde in der Linkam Zelle mit einer Halteklammer fixiert. Die Probe wurde mit einer
Heizrate 10 °C min™ und unter einem Stickstoffstrom von 150 ml min” von 35 °C auf 600 °C
aufgeheizt. FTIR-Spektren wurden im Transmissionsmodus im Wellenzahlbereich von
400 cm™ bis 4000 cm™ mit einer optischen Aufldsung von 4 cm™ aufgenommen.

ATR-IR-Spektren wurden auf einem Tensor 27 FTIR-Spektrometer (Bruker Optics,
Deutschland) im Wellenzahlbereich von 400 cm™ bis 4000 cm™ mit einer optischen Auflo-

sung von 4 cm™ aufgenommen.
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10.2.2 Methoden Brandverhalten

Die Proben fir die Entflammbarkeitstests und Cone Calorimeter Brandtests wurden fir min-
destens 48 h bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit konditioniert.

Die LOI Tests erfolgten in Anlehnung an ISO 4589 [43], die UL 94 Brennprifungen nach
DIN EN 60695-11-10 [41]. Die Dimensionen der Prufkdrper variierten und sind in 10.1 flr die
einzelnen Probensatze angegeben. Die Integralschdume wurden nach dem
Entflammbarkeitstest fur Schaume entsprechend ISO 9772 getestet [42]. Die Dimensionen
der Prufkdrper betrugen 150 mm x 50 mm x 10 mm.

Die Brandtests wurden an einem Cone Calorimeter (Fire Testing Technology, Vereinigtes
Konigreich) nach ISO 5660 [50-52] durchgefiihrt. Die Prifkérper wurden in Schalen aus
Aluminiumfolie mit einer Kantenhdhe von ca. 13 mm gemessen, um ein Uberlaufen ge-
schmolzenen Materials zu verhindern. Der Abstand zwischen Heizspirale und Probenober-
flache betrug 30 mm. Die Prifkérper wurden, sofern nicht anders angegeben, einer Bestrah-
lungsstarke von 50 kW m™ ausgesetzt. Das Testende wurde (iber das Absinken der Rauch-
freisetzungsrate auf null definiert. Mit jedem Material wurden zwei Tests durchgefiihrt. War
die Abweichung des Mittelwerts von den Messwerten eines Parameters groRer als 10 %,

wurde ein dritter Test durchgefiihrt.

10.2.3 Erganzende Methoden

Zur Bestimmung des Phosphorgehalts in Brandrickstanden wurden die Ruckstande gemor-
sert. Die Phosphorbestimmung wurde dann als Auftragsarbeit vom Mikroanalytischen Labo-
ratorium KOLBE (Mihlheim an der Ruhr, Deutschland) durchgefihrt.

Das Prinzip der dreidimensionalen bzw. Kegelstrahltomographie (u-Computertomographie)
ist in Abbildung 10.1 dargestellt. Die Probe rotiert im Kegelstrahl einer Réntgenréhre wah-
rend eine Vielzahl réntgenografischer Projektionen mit einem digitalen Array-Detektor aufge-
nommen werden. Aus diesen Projektionen wird die dreidimensionale Dichteverteilung der
Probe rekonstruiert und als eine Folge von horizontalen p-CT-Schnitten dargestellt. Die
p-CT-Experimente wurden im Fachbereich Mikro-ZfP (zerstdérungsfreie Priifung) der BAM
durchgefuhrt. Das verwendete Gerat wurde in diesem Fachbereich entwickelt [107]. Es be-
stand aus einer 225 kV Mikrofokal-Réntgenréhre und einem temperaturstabilisierten Detektor
mit flachem Paneel (Perkin Elmer XRD 1620 AM3 mit Csl Szintillator-Schirm, 2048 x 2048
Elemente mit jeweils 200 pm x 200 pm). Die Messungen wurden bei 50 kV und 120 pA ohne
Vorfilter durchgefiihrt. Es wurden 2400 Projektionen iber 360 ° gemessen. Die Messzeit pro
Projektion betrug 10 s. Die gewahlte VergréRerung von 2,7 bedingte eine VoxelgrofRe von
74 ym. Diese wird durch den Probendurchmesser und die Abmessungen des Detektors be-
stimmt.
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(H\
Pro Quelle
Detektor

:“\ 1 ‘ at
Abbildung 10.1 Prinzip der Kegelstrahltomographie (links), Probe vor dem Detektor (Mitte)
und der Réntgenréhre (rechts)

Das nicht optimale Verhaltnis von Zellwanddicke zur VoxelgréRe verhinderte eine Auswer-
tung der Messungen mit gewdhnlicher Bildverarbeitungssoftware. Deshalb wurden sechs
horizontale Schnitte, drei in der xz-Ebene und drei in der yz-Ebene, fiir die Analyse der Zell-
flachen- bzw. ZellgroRenverteilung ausgewahlt. Ein xz-Schnitt und ein yz-Schnitt verlief
durch die Mitte der Probe. Die anderen beiden Schnitte verliefen jeweils links und rechts der
mittleren Schnitte in einem Abstand von 15 mm zu diesen. Der Mittelwert und die Standard-
abweichung der Anzahl Zellen jeder Grofie (Flache in der 2D-Projektion) wurde bestimmt,
um ein reprasentatives Ergebnis fir den gesamten Riickstand zu erhalten.

Fur TEM-Untersuchungen wurden von den Projektpartnern an der Universitat Bayreuth
Mikrotom-Schnitte mit einem Ultracut E (Leica, Deutschland) angefertigt und mit einem CEM
902 A EFTEM (Zeiss, Deutschland) bei einer Beschleunigungsspannung von 80 kV analy-
siert. FUr REM-Untersuchungen wurden Bruchoberflichen nach Zugversuchen an einem
JSM-IC 848 (Jeol, Japan) bei einer Beschleunigungsspannung von 15 kV analysiert.

Die GlaslUibergangstemperaturen der Compounds wurden von den Projektpartnern an der
Universitdt Bayreuth mittels DSC (Differential Scanning Calorimetry) bestimmt. Mit einer
DSC/SDTA 821e der Firma Mettler Toledo (Columbus, Ohio) wurden die Proben unter N,-
Atmosphére mit einer Heizrate von 10 °C min™" aufgeheizt.

Zur Bestimmung von E-Modul, Zugfestigkeit und Bruchdehnung wurden von den Projekt-
partnern an der Universitat Bayreuth quasistatische Zugversuche bei Raumtemperatur mit
einer Zugprifmaschine Zwick Z020 (Ulm, Deutschland) nach ISO 527 mit einer Priifge-
schwindigkeit von 5 mm min™ vorgenommen. Die CAMPUS Zugstabe wurden nach ISO
3167 (Type A) spritzgegossen. Ungekerbte Charpy-Tests wurden nach 1ISO 179 fU auf ei-
nem instrumentiertem Schlagpendel Zwick/Roell RKP 5113 (Ulm, Deutschland) mit 50 J zur
Bestimmung der Charpy-Schlagfestigkeit bei Raumtemperatur durchgefiihrt. Die
ungekerbten Proben wurden aus CAMPUS-Zugstaben entnommen (80 mm x 10 mm x
4 mm).
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10.3 Ergénzende Abbildungen

Die Warmeleitfahigkeit der PBT-Integralschdume wurde nach DIN 52 612 bei 70 °C an ei-
nem Lasercomp - FOX 50 bestimmt. Der Probendurchmesser betrug 60 mm.

Die Dichte der Integralschdume wurde mittels Auftriebsprinzip nach Archimedes durch Wie-

gung der Probekérper an Luft und unter destilliertem Wasser bestimmt.

10.3 Erganzende Abbildungen
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35 min/379 °C, b: 40 min/428 °C, c: 45 min/478 °C, d: 50 min/528 °C, e: 55 min/577 °C)

100+ PBT/PET-P-DPP027,3 1007 PBT/PET-P-DPhPO25,4
901 —=— gemessen 90 —o— gemessen
. 801 — berechnet < 801 —— berechnen
3 70 2 70
2 60 & 601
9 501 < 50
© 40 ? 40
& 30 S 30
= 20] 20
10 10
o r—
100 200 300 400 500 600 700 800 900 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Temperatur / °C Temperatur / °C

Abbildung 10.6 Gemessene und berechnete Thermogramme von PBT/PET-P-DPPO27,3
und PBT/PET-P-DPhP0O25,4

139



10 Anhang

1723 1260 1098

Absorbanz / Rel. Einh.

e

4000

3500 3000 2500 2000 1500 1000
Wellenzahl / cm™

Abbildung 10.7 FTIR-Spektren der kondensierten Phase von PBT/PET-P-DPhPO25,4 (bei a:
35 min/379 °C, b: 40 min/428 °C, c: 42,8 min/456 °C, d: 45 min/478 °C, e: 50 min/528 °C)
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