











... ... . Bild 4: (R 5750/7) Oberfléiche

' el eines Abhdngers aus nichtrostendem
' = Stahl, 1.4301, nach 5-jZhriger

Bild 3:(M4002)Querschnitt durch Bewitterung. in einer Schwimmhalle

einen Abhanger aus Aluminium nach oberhalb einer Unterdecke

15-jdhriger Bewitterung in

Schwimmhallenluft, v = 50 : 1
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Bild 5: (R 5750/3) Lochkorrosion

Bild 6: (F 17/138 fe
durch Abh&nger aus nichtrostendem
Stahl (Bild 4) mit Lochkorirosion
{(auskorrodiert)
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Bild 7: (M3954) Auskorrodierte Bild 8: (11865) Rostflecken auf
Lochkorrosion an Abhdngern aus einem Abhinger aus 1.4571 nach
nichtrostendem Stahl (s.Bild 4}, 10jédhriger Bewitterung in einer
v o= 62 : 1 Schwimmhalle
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Dr.-ing. Reinald Rudolphi und Dr.-Ing. Armin Wagner
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