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Kurzfassung. Durch die Alkalitdt des Betons wird Betonstahl dauerhaft vor
Korrosion geschiitzt. Infolge von Chlorideintrag kann dieser Schutz nicht l&nger
aufrechterhalten werden und fuhrt zu Lochkorrosion. Die zerstorungsfreie Prifung
von Stahlbetonproben mit 3D-CT bietet die Mdglichkeit, eine Probe mehrfach
gezielt vorzuschadigen und den Korrosionsfortschritt zu untersuchen. Zur Quanti-
fizierung des Schadigungsgrades missen die bei dieser Untersuchung anfallenden
groRen Bilddaten mit Bildverarbeitungsmethoden ausgewertet werden. Ein wesent-
licher Schritt dabei ist die Segmentierung der Bilddaten, bei der zwischen Kor-
rosionsprodukt (Rost), Betonstahl (BSt), Beton, Rissen, Poren und Umgebung
unterschieden werden muss. Diese Segmentierung bildet die Grundlage fir sta-
tistische Untersuchungen des Schadigungsfortschritts. Hierbei sind die Anderung
der BSt-Geometrie, die Zunahme von Korrosionsprodukten und deren Verénderung
Uber die Zeit sowie ihrer rdumlichen Verteilung in der Probe von Interesse. Auf-
grund der GrolRe der CT-Bilddaten ist eine manuelle Segmentierung nicht durch-
flihrbar, so dass automatische Verfahren unabdingbar sind. Dabei ist insbesondere
die Segmentierung der Korrosionsprodukte in den Bilddaten ein schwieriges
Problem. Allein aufgrund der Grauwerte ist eine Zuordnung nahezu unmdglich,
denn die Grauwerte von Beton und Korrosionsprodukt unterscheiden sich kaum.
Eine formbasierte Suche ist nicht offensichtlich, da die Korrosionsprodukte in Beton
diffuse Formen haben.

Allerdings lasst sich Vorwissen Uber die Ausbreitung der Korrosionsprodukte
nutzen. Sie bilden sich in rdumlicher Nahe des BSt (in Bereichen vorheriger
Volumenabnahme des BSt), entlang von Rissen sowie in Porenrdumen, die direkt
am BSt und in dessen Nahbereich liegen. Davon ausgehend wird vor der
Korrosionsprodukterkennung zunachst eine BSt-Volumen-, Riss- und Porenerken-
nung durchgefiihrt. Dieser in der Arbeit néher beschriebene Schritt erlaubt es, halb-
automatisch Startpunkte (Seed Points) fur die Korrosionsprodukterkennung zu
finden. Weiterhin werden verschiedene in der Bildverarbeitung bekannte
Algorithmen auf ihre Eignung untersucht werden.

1. Einleitung

Um Schédigungsprozesse an Betonstahl besser zu verstehen, werden Stahlbetonproben mit
3D-Computertomographie (3D-CT) zerstorungsfrei untersucht. Dadurch ist es méglich den-
selben Probekdrper mehrfach gezielt vorzuschadigen und mittels 3D-CT den zeitlichen
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Verlauf der Schadigung aufzunehmen. Damit kann der Schadigungsgrad infolge chlorid-
induzierter Korrosion am Betonstahl und die Bildung von Korrosionsprodukten im
Betonkdrper rdumlich und zeitlich erfasst und gemessen werden.

Abb. 1. 2D-Schnitte (horizontal, vertikal) durch 3D-CT-Datensatz mit Korrosionsprodukten (hellrote
Bereiche) innerhalb einer Region-of-Interest (ROI) im Umgebungsbereich des Betonstahls (hervorgehoben
durch gelbe Isoflache) und im Nahbereich eines eingebrachten Spalts

1.1 Stand der Forschung

Korrosionsbedingte Schadigungen an Betonstahl werden schon seit Langem wissen-
schaftlich untersucht. Fur zerstorungsfreie Untersuchungen werden meist elektro-
chemische Verfahren verwendet, um Korrosionsraten und Massenverluste des Betonstahls
zu erfassen. Diese Verfahren lassen jedoch keine Rickschlisse auf die rdumliche Ver-
teilung der Schadigung und somit auf eine eventuelle Abhéngigkeit von der inneren
Struktur des Betons (Poren, Risse, Zementmatrix, Zuschlag) zu. Ein GroRteil der bisherigen
wissenschaftlichen Veroffentlichungen zur Ermittlung von Korrosionsraten an Betonstahl
basiert auf einer Validierung mittels zerstérender Prufungen. Diese lassen lediglich eine
einmalige Untersuchung des Schadigungsgrades am ausgebauten Betonstahl durch foto-
grafische und gravimetrische Verfahren zu [1]. Eine mehrfache Schadigung desselben
Probekorpers mit anschlieenden Messungen ist somit nicht moglich.
3D-computertomografische Aufnahmen von Betonprobekdrpern werden mittler-
weile zur zerstorungsfreien Prufung h&ufiger verwendet. Ein klarer Vorteil neben der
Visualisierung der geschadigten Bereiche an Beton und Betonstahl ist die Reduktion der
Probenanzahl. Infolge der Verwendung von 3D-CT-Untersuchungen ist es moglich, die
Initialisierung und den Fortschritt der Korrosion rdumlich einzuordnen [2-4]. Trotz der
deutlichen Vorteile und zunehmenden Verwendung von CT-Untersuchungen an Beton-
stahlproben wurde nach Kenntnisstand der Autoren bisher keine automatische resp.
halbautomatische Erkennung von Korrosionsprodukten im 3D-Raum publiziert.



2. Versuchsdurchfihrung und Datenerfassung

Fur die Durchfiihrung der Versuche zur gezielten Vorschadigung wurden zwei Probekdrper
mit kinstlichem Spalt zur gezielten lokalen Korrosionsinitiierung und einer kirzeren
Versuchsdauer hergestellt. Nach Aushdrtung und Lagerung wurde eine erste 3D-CT-
Aufnahme als Ausgangszustand (Nullmessung) durchgefiihrt. Die Probekorper wurden
durch Chlorideintrag dreimal tber einen Gesamtzeitraum von 456 h elektro-chemisch vor-
geschadigt. In diesem Zeitraum wurden drei 3D-CT-Aufnahmen angefertigt, jeweils nach
72, 144 und 456 h. Die dazwischen liegenden Zeitraume werden als Schadigungsstufen
bezeichnet (Stufe 1: 0-72 h, Stufe 2: 72-144 h und Stufe 3: 144 bis 456 h), zu Beginn einer
jeden Schéadigungsstufe wurde eine chloridhaltige, hochalkalische Lésung in den Spalt
injiziert. Somit standen je vier zeitabhangige Datenséatze pro Probekdrper zur Verfligung.
Nahere Angaben zur elektro-chemischen Vorschédigung und zu den CT-Aufnahme-
parametern finden sich in [2].

Abb. 2. Links: Stahlbeton-Probekdrper mit kiinstlichem Riss (Spalt) in 3D-CT-Aufnahmesituation; Rechts:
Betonstahl innerhalb mit transparenter Oberflache dargestelltem Probekoérper (Visualisierung aus 3D-CT-
Aufnahme)

Die VoxelgroRe der rekonstruierten CT-Datensatze betragt 32 um bei einer
Auflosung von 2031 x 2031 x 627 Voxel mit 8-Bit Datentiefe. Die Anodenspannung fur
alle Messungen betrug 200kV. Zur Reduzierung der Strahlaufhartung wurde ein 0,5 mm
Cu- und ein 0,75 mm Ag-Vorfilter verwendet. Die im Folgenden beschriebenen Unter-
suchungen sind mit dem am Zuse-Institut Berlin entwickelten Visualisierungssystem ZIB-
Amira auf Ausschnitten der Original-Datensétze durchgefuhrt worden.

3. Segmentierung von Korrosionsprodukten

Auf Schnittbildern von CT-Aufnahmen von Betonproben lasst sich sofort erkennen, wo
sich Korrosionsprodukte befinden, wenn man einmal auf diese Art von Bildern trainiert ist,
d.h. wenn die Grauwerte verschiedenen Objekten zugeordnen werden koénnen. In Abb. 3
sind Baustahl, Zementmatrix, Spalt und Korrosionsprodukte deutlich erkennbar. Eine
globale Segmentierung anhand der Grauwerte allein fuhrt aber zu keinem guten Ergebnis,
da die Grauwerte flr Korrosionsprodukte und Zuschlag (in Abb. 3 nicht erkennbar) sich oft
in einem sehr &hnlichen Bereich bewegen. In groRen Poren oder breiten Rissen treten Kor-
rosionsprodukte sowohl in sehr geringer als auch in gréRerer Dichte mit entsprechend



groBen Grauwertschwankungen in vollig unterschiedlichen, haufig diffusen, Formen auf
(Abb. 3).

Die Textureigenschaften [9] als weiteres Kriterium neben den Grauwerten zu
untersuchen, fuhrte ebenfalls zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, da sich die ermit-
telten Werte in den Segmenten meist nicht signifikant unterschieden.

Abb. 3. Schnitt durch CT-Datensatz mit deutlich erkennbaren Korrosionsprodukten (Rost) am unteren
Randbereich des Baustahls (graue Bereiche an weil3er Flache in Bildmitte) und im Spalt (schwarzer Bereich),
sowie im Randbereich des Spalts

Wesentlich bessere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn Vorwissen zur
Segmentierung genutzt wird. Hierbei muss unterschieden werden, ob es sich um zeitlich
unabhéngige Datensédtze handelt, also eine einmalige CT-Aufnahme eines Probekorpers
oder ob es sich um mehrfache Aufnahmen desselben Probekdrpers mit wachsendem
Schéadigungsgrad handelt.

3.1 Segmentierung von Korrosionsprodukten in zeitabhéngigen Datensatzen

Bei zeitabhangigen CT-Aufnahmen l&sst sich die Aufnahme des Ausgangszustandes als
Vorwissen nutzen. Insbesondere dann, wenn die rdumliche Verteilung der Schadigung
untersucht werden soll. Eine im Ausgangszustand gewonnene halbautomatische Segmen-
tierung des Baustahls, der Risse und der grof3en Poren hilft, in den folgenden Datensatzen
Schéadigungsanderungen in der Zeit zu erfassen, indem die Differenz der Korrosionsbildung
zum Ausgangszustand als Nullmessung zeitlich dargestellt wird. VVoraussetzung dafir ist
eine Registrierung der Datensatze aufeinander, um die Veranderungen erkennen und
messen zu konnen. Hierflr ist eine starre Registrierung ausreichend.

Abb. 4. 2D-Schnitt durch zeitabhangige Datensétze mit fortschreitendem Schadigungsgrad (von links nach
rechts: Nullmessung, nach 72 h, nach 144 h und nach 456 h Chlorideintrag)
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Variierende Oxidationsstufen der Korrosionsprodukte lassen sich hinsichtlich der
Grauwerte in der CT nicht unterscheiden (Dichte Fe,O3 5,24 g/cm3, Fe304 5,18 g/cm3 [10]).
Die Dichteschwankungen in der CT sind durch unterschiedliche Konzentrationen der
Korrosionsprodukte in diesen Bereichen bedingt und Uberlagern sich daher mit den
Grauwerten der Zementmatrix. Die unterschiedlichen Dichten sind automatisch kaum zu
segmentieren. Durch den diffusen Eintrag der Korrosionsprodukte in die Zementmatrix ist
eine klare Trennung (Segmentierung) in den meisten Féllen ohne Vorwissen nicht moéglich.
Das Volumen der Korrosionsprodukte lasst sich dennoch berechnen, indem der Grauwert
als Indikator fur den prozentualen Gehalt der Korrosionsprodukte in der Zementmatrix
verwendet wird, sofern die Zementmatrix als homogen angenommen werden kann. Die
Grauwertschwankungen der Zementmatrix gehen bei der Volumenbestimmung der
Korrosionsprodukte als hier nicht naher ermittelter Messfehler ein. Durch Einbringen von
Vorwissen aus dem Ausgangszustand (Nullmessung) lassen sich die Korrosionsprodukte
dennoch in Bereiche mit unterschiedlichen prozentualem Gehalt einteilen, indem leicht zu
segmentierende Bereiche (Spalt und grofle Poren) im Ausgangszustand identifiziert und
nach der Registrierung auf alle nachfolgenden Zeitschritte bertragen werden. Damit
koénnen in solchen Bereichen Korrosionsprodukte erkannt und die Bereiche nach
prozentualem Gehalt der Korrosionsprodukte segmentiert werden (siehe Abb. 7).

Folgende Arbeitsschritte sind bei diesen Datensétzen pro Zeitschritt vorgenommen
worden:

1. Registrierung der Datensatze aufeinander
2. Einfache schwellwert-basierte Segmentierung des Baustahls
3. Risssegmentierung, wenn vorhanden
a. Einfache schwellwert-basierte Segmentierung von sehr breiten Rissen
b. Detektierung schmaler Risse, wie in [1] beschrieben
Halbautomatische Segmentierung des Spaltes und der grof3en Poren
Berechnung eines Distanzfeldes zu den beiden Segmenten Baustahl und Risse/Spalt
Schwellwert-basierte Segmentierung von Korrosionsprodukten héherer Dichte im
Nahbereich der beiden Segmente
Region Growing®, ausgehend von der in Schritt 6 ermittelten Startsegmentierung
8. Schwellwert-basierte Segmentierung der Korrosionsprodukte im Spalt und den
groRen Poren

o o s

~

Alle hiermit erzielten Segmentierungen sind voxel-genau. Segmentierungen im
Subvoxel-Bereich wurden nicht durchgefiihrt, da dieses aufgrund der unscharfen und
gegenuber Grauwertvorgaben zur Segmentierung sehr sensitiven Segmentgrenzen
(Ausnahme Betonstahl) nicht sinnvoll erscheint.

Untersuchungen zur VVolumenabnahme Uber die Schédigungsstufen oder die Quer-
schnittsdnderungen des Baustahls in L&ngsrichtung sind ohne Registrierungen der Daten-
satze moglich. Hierfir ist eine einfache Schwellwertsegmentierung des Baustahls
ausreichend.

! Region Growing: Ausgehend von Seedpoints werden zusammenhangende volumetrische Regionen, deren
Grauwerte sich innerhalb eines Wertebereichs befinden, verbunden
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4. Auswertung und Ergebnisse
4.1 Volumenanderung des Baustahls in nicht-registrierten zeitabhangigen Datensatzen

Anhand der im Kapitel 2 beschriebenen 4 Datensétze® (Ausgangszustand, Schadigungs-
stufen 1-3), die aus zeitlich aufeinanderfolgenden CT-Aufnahmen eines Probekoérpers
stammen, wird nachfolgend die Volumené&nderung am Betonstahl gezeigt (Abb. 5 bis 6). In
den in Abb. 5 rot gekennzeichneten Bereichen ist die VVolumenabnahme des Betonstahls
Uber die Schadigungsstufen deutlich zu erkennen. Die Querschnittsminderung ergibt sich
aus der elektrochemischen Vorschadigung der Proben bei denen durch anodische Polari-
sation und Zugabe eines chloridhaltigen Elektrolyten Lochkorrosion initiiert wurde. In Abb.
6 ist das Integral des Volumens dargestellt, dabei entspricht das VVolumen der Flache unter-
halb der Kurven. Es ist deutlich zu erkennen, dass die VVolumen&nderung meist nur im
Spaltbereich erfolgt. Dies basiert auf dem direkten Kontakt mit der chloridhaltigen Lésung.
Bereiche, die eine Volumenédnderung aullerhalb des Spaltes aufweisen, sind rot
gekennzeichnet. Eine Segmentierung der Korrosionsprodukte wurde hierfur nicht
durchgefunhrt.

Volumen

Abb. 6. Betonstahlvolumen entlang der Langsachse im Ausgangszustand 0 (weill) und den Schadigungsstufen
1-3

Tabelle 1 zeigt die quantitative Volumenanderung des Betonstahls nach den
jeweiligen Schadigungsstufen, deren GrélRenordnung sich auch mit denen in [2] (Seite 63ff)
decken. Diese Volumenédnderung wurde durch Vergleich der schwellwert-basierten
Segmentierung des Baustahls der Schadigungsstufen mit dem Ausgangszustand berechnet.
Fur die Volumenberechnung ist eine Registrierung der Datensétze nicht notwendig, da ein
rdumlicher Bezug zwischen den Schédigungsstufen nur in L&ngsrichtung der Probe
notwendig und durch die Aufnahmesituation gegeben ist.. Abb. 6 zeigt das Volumen des

2 Fiir die folgenden Visualisierungen und quantitativen Auswertungen wurden nur die 4 Zeitschritte eines der
zwei Probekdorpers verwendet.



Betonstahls entlang seiner Langsachse. Im Spaltbereich ist die Reduktion des VVolumens in
der jeweiligen Vorschadigungsstufe deutlich erkennbar.

Tabelle 1. Volumen und Volumenénderung der Stahlarmierung in 4 Schadigungsstufen anhand schwellwert-
basierter Segmentierung der Original-CT-Datensétze

schadigungsstufe Volumen in | Volumenin mm? | Anderung zu Anderung zu
mm3 aus [2] vorheriger Stufe Ausgangszustand

Ausgangszustand 1552 1552,0

Stufel 1549 1550,8 -0,16 % -0,16 %

Stufe 2 1548 1549,6 -0,13% -0,30 %

Stufe 3 1545 1545,9 -0,17 % -0,45 %

4.2 Zeitliche und raumliche Verteilung der Korrosion

Medium

High

Medium

Abb. 8. Visualisierung der Korrosionsprodukte in verschiedenen Dichten im Bereich der Lochkorrosion in
Spaltndhe (links Ausgangszustand mit nach rechts zunehmender Schadigung)

Tabelle 2. Volumen der CT-Bereiche in denen Korrosionsprodukte segmentiert wurden Gber die
Schadigungsstufen in mm®

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3

Volumen in mm® | 44,5 53,9 68,7

Tab. 2 zeigt die Zunahme der CT-Bereiche, in denen Korrosionsprodukte
segmentiert wurden Uber die Schédigungsstufen im Vergleich zum Ausgangszustand
(Nullmessung). Der prozentuale Gehalt der Korrosionsprodukte in den segmentierten
Bereichen ergibt sich aus Tabelle 3.




Tabelle 3. Prozentualer Gehalt der Korrosionsprodukte in den jeweiligen Korrosionssegmentierungen in
Bezug auf die Schadigungsstufen

Korrosionssegmentierung | Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
1 60,3 53,2 54,7
2 12,6 16,8 13,9
3 13,0 14,7 15,2
4 8,3 9,0 10,1
5 5,0 53 52
6 0,7 0,8 0,8

Tabelle 4. Anteil der Korrosionsprodukte in den Segmenten Spalt, Poren, tbriger Bereich in %

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Poren 10,4 7,9 7,9
Spalt 56,9 58,0 57,6
Ubriges Gebiet 32,7 34,0 34,5

Die in Tab. 3, 4 und 5 aufgefiihrten entfernungs- und segment-abhangigen
Verteilungen zeigen, dass diese sich tber die Schadigungsstufen hinweg nicht wesentlich
andern. Eine Ausnahme bildet der Anteil an Korrosionsprodukten in Poren nach
Schédigungsstufe 1 (Tab. 4), wodurch gezeigt wird, dass sich die Korrosionsprodukte nach
Schédigungsstufe 1 zunehmend in den zuvor luftgefillten Poren verteilen.

Abb. 9. Hohlzylinder zur Bestimmung des Anteils an Korrosionsprodukten in Tab. 5. Links: Draufsicht auf
die 10 Entfernungsbereiche. Rechts: Seitenansicht zur Visualisierung der Zylinderposition

Tabelle 5. Anteil von CT-Bereichen mit Korrosionsprodukten insgesamt in % in Zylindern konstanter Starke
(1 mm) in Abhéngigkeit von der Entfernung zum BaustahImittelpunkt in mm

Entfernung in mm | Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
3- 4 0 0 0,5
4- 5 10,2 13,0 15,3
5- 6 10,2 9,4 9,7
6- 7 6,9 6,1 6,2
7- 8 5,4 5,7 5,7
8- 9 4,9 4,9 5,2
9-10 4,2 44 4,7

10-11 35 3,8 4,0

11-12 3,0 34 3,6

12-13 2,5 2,8 3,0




4.3 Diskussion

Anstelle des Region Growings [11] in den obigen Arbeitsschritten wurden auch andere
automatische Segmentierungsalgorithmen (Watershed, Grow Cut, Contour Tree) [10]
eingesetzt und mit einer Handsegmentierung als Goldstandard verglichen. Das Region
Growing als das algorithmisch einfachste der Verfahren erzielte hierbei die besten
Ergebnisse bei der Klassifizierung geméaR [5]. Diese Vergleiche wurden an einem in diesem
Artikel nicht verwendeten Datensatz durchgefiihrt.

Die mehrfach erwédhnten Schwellwerte sind fur die Segmentierung der
Korrosionsprodukte schwierig zu bestimmen, da es sich stetig um unterschiedliche
Konzentrationen in der Zementmatrix handelt. Besonders in der N&he des Baustahls finden
sich haufig Bereiche mit Grauwerten im gleichen Wertebereich wie fir hohe Anteile fur
Korrosionsprodukte, ebenso im Ubergangsbereich Spalt-Beton (Abb. 7 unten).

Die Segmentierungen wurden nicht im Subvoxel-Bereich durchgefihrt, da die
entsprechende Genauigkeit bei den in diffusen Formen auftretenden Korrosionsprodukten
nicht erzielt werden konnte. Im Ubergangsbereich von Baustahl zu umgebender Matrix
bzw. direkt anliegendem Korrosionsprodukte kann eine subvoxel-genaue Segmentierung zu
einer Genauigkeitssteigerung fihren.

Alle aus den 3D-CT-Aufnahmen erzielten Ergebnisse wurden mit Hilfe der Visuali-
sierungs-Software ZIBAmira berechnet und stellen ein Proof-of-Concept dar. Mit den hier
dargestellten Methoden zur Korrosionserkennung in Stahlbetonproben lassen sich hin-
reichend genauen Ergebnisse erzielen, die es erlauben Proben verschiedener Stahlbetone im
Hinblick auf ihre Anfalligkeit gegeniiber Lochkorrosion bei Chlorideintrag zu vergleichen.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Im Projekt wurden verschiedene Verfahren zur (halb)automatischen Segmentierung von
Korrosionsprodukten in Stahlbetonproben untersucht. Es zeigte sich, dass ohne
Implementierung von Vorwissen uber Korrosionsverlauf und Ausbreitung der
Korrosionsprodukte in die Arbeitsschritte keine nutzbare Segmentierung erzielt werden
kann. Bei zeitabhéngigen Datensatzen ergibt der Vergleich des Ausgangszustands mit
zeitlich folgenden Zustdnden nach Registrierung die Anhaltspunkte, wo Korrosions-
produkte detektiert werden konnen. Mit diesem Wissen sind dann einfache
Segmentierungsalgorithmen mit guten Ergebnissen anwendbar.

Im weiteren Projektverlauf sollen noch andere 3D-CT-Aufnahmen untersucht
werden, um zu prifen, ob die hier beschriebenen Losungswege auch dafur hinreichend
genaue Segmentierungen ermoglichen. Die Ergebnisse sollen im Anschluss untereinander
verglichen werden. Desweiteren soll untersucht werden, in welchen GrolRenordnungen
Partialvolumeneffekte an Segmentgrenzen (Stahl zu Beton) Ergebnisse z.B. Querschnitts-
oder Volumenénderungen beeinflussen. Viele der vorgestellten Arbeitsschritte sind noch
manuell erfolgt, sollen in Teilen aber, soweit es der Projektrahmen zuldsst, automatisiert
werden.

Eine im produktiven Einsatz nutzbare Software kann mit den gewonnenen Er-
fahrungen entwickelt werden.
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